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ADHERENCE

Force de liaison d'un matériau avec un
autre.

Colle a carrelage préte a I'emploi.
Composée de liants organiques sous
forme de polymere en dispersion
aqueuse, d'additifs organiques et de
charges minérales fines.

Couche homogéne en mortier de ciment
surfacé permettant la mise a niveau du sol
et la réalisation de formes de pentes.

CHAPE ASPHALTE

Chape composée d'un mélange de
granulats minéraux et d'asphalte, étalé
et surfacé a chaud sur15a 40 mm
d'épaisseur.

CHAPE FLUIDE

Chape a base de sulfate de calcium ou de
ciment, dont la mise en oeuvre releve de
la procédure d'Avis Technigues.

Sollicitations exercées sur le carrelage,
elles peuvent étre fixes ou mobiles. Il
existe des charges admissibles (capacité
de résistance maximale de l'ouvrage) et
les charges d'exploitation (usage normal
du batiment).

COHESION [CRNSea

Aptitude d'un corps a conserver sa
structure physique, sans laquelle cet
élément se désagrégerait.

Label d'aptitude a I'emploi a I'extérieur
des panneaux de particules de bois,
délivré par le CTBA.

Label d'aptitude a I'emploi a 'extérieur
des contre-plaqués, délivré par le CTBA.

Support constitué de béton, le dallage est
coulé directement sur une plate-forme ou
terre-plein ; il peut recevoir un carrelage.

DALLES SEMI-FLEXIBLES

Dalles thermoplastiques cassantes a
+20°C et souples apres réchauffement.

DEFORMABILITE D'UN MORTIER
COLLE

Capacité d'une colle durcie a étre
déformée par une contrainte entre le
carreau et la surface de pose, sans rupture
d'adhérence. Elle est caractérisée par la

B & MAPEI

déformation transversale, mesurée selon
la méthode d'essai NF EN 12002.

Les mortiers colles déformables sont
classés C2S1 et C2S2.

DELAI DE SECHAGE

Temps nécessaire pour obtenir le degré
d’humidité admissible du support avant
pose du carrelage.

DELAI DE MISE EN SERVICE

Temps nécessaire avant toute utilisation
normale de l'ouvrage (ouverture au
trafic, travaux, stockage...). Ce délai est
nécessaire afin de garantir la pérennité de
l'ouvrage.

D.T.U.

Les Documents Techniques Unifiés (DTU)
contiennent les regles de mise en ceuvre

de certains ouvrages de construction, des
lors qu'ils deviennent traditionnels.

ENDUIT DE LISSAGE

OU RAGREAGE

Mélange de mortier liquide, dont le
but est de corriger de |égers défauts du
support en vue de mettre en ceuvre le
revétement de finition.

ENCOLLAGE

Procédé d'étalement d'un mortier
colle ou adhésif sur le support (simple
encollage) et éventuellement au dos
du carreau (double encollage). En pose
scellée on parle de barbotinage ou
poudrage.

FISSURE / FISSURATION

Fente visible affectant la surface d'un
ouvrage. Sa largeur est comprise entre
0,2 mm et 2 mm. En dega de 0,2 mm,
c'est une microfissure.

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Joint dans le support et/ou le revétement
permettant de limiter les risques de
fissuration ds au retrait du support sous
carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse,
permettant d'absorber certains
mouvements de celle-ci (dilatation...).

lls doivent étre repris dans la totalité des
ouvrages supportés par la structure.

JOINT PERIPHERIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un
matériau compressible, réservé en
jonction de l'ouvrage carrelé et des parois
verticales (murs, cloisons, poteaux...).

MORTIER COLLE (C)

Produit prét a gacher (mélange de liants

hydrauliques, de charges minérales et
d'additifs organiques), utilisé en couche
mince lors de la pose collée.

Le mortier colle doit simplement étre
mélangé avec de l'eau ou, pour les
produits bi-composants, avec le liquide
de gachage associé juste avant son
utilisation.

ra

PLANCHER BETON

Paroi horizontale qui constitue le sol d'un
étage de batiment dont l'ossature rigide
et porteuse est constituée de béton.

PLANCHER CHAUFFANT

Ouvrage (isolant+éléments chauffants
+ couche d'enrobage) qui diffuse la
chaleur dans une piéce.

Définit le caractére plan et uniforme
d'une surface ou d'un support.

Revétement de sol et mur, a base de
polychlorure de vinyle présents sous
forme de lés, dalles homogénes ou
hétérogenes (compact et sur mousse).

SEL
Systéme d'étanchéité liquide.

PEC

Systéme de protection a I'eau sous
carrelage.

i

TEMPS D'AJUSTABILITE

Délai maximal pendant lequel la position
d'un carreau peut étre corrigée dans la
couche de colle, sans perte significative
d'adhérence finale.

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum pour un
mortier colle, entre le moment ou on
I'étale et le moment ou on doit poser les
carreaux. Le temps ouvert varie suivant
les conditions climatiques.

0]2] (6§ (Classement)

Classement d'usage des locaux en
fonction de leur utilisation (trafic, charges,
entretien...).

Il existe en conséquence un classement
des carreaux qui définit leurs résistances
a I'Usure, au Poingonnement, a la tenue
a I'Eau et aux produits Chimiques. Il est
caractérisé par des indices croissants de
performances.

Les indices de classement des carreaux
doivent étre supérieurs ou égaux a ceux
des locaux.

CONSTRUIRE & RENOVER [ A sovmare |



REGLES DE L'ART - PREPARATION DES SUPPORTS

RECONNAITRE SON SUPPORT

LES 6 POINTS A CONTROLER

Les conditions de réussite d'une préparation avant collage d'un revétement décoratif (PVC, linoléum) dépedent du respect
des textes réglementaires.

LES 6 CARACTERISTIQUES DU SUPPORT A CONTROLER SONT ;

1. PLANEITE 2. PROPRETE

Vérifier la planéité du support. Le support doit étre propre afin de
Pour chaque cas, des produits adaptés permettre I'adhérence du ragréage: il
existent : ragréages de sol, produits de faut donc s'assurer de la non présence
rebouchage ou ouvrages d'interposition. de produits de cure, souillure, laitance,
poussiere...
Les tolérances admises par les textes de références (DTU et CPT) Lessiver, gratter, poncer, grenailler, aspirer... puis appliquer le
sont généralement de l'ordre de 5 mm sous une regle de2 m. I primaire adapté.

4. PROPRETE

I Le support doit étre résistant

3. LA POROSITE

0 Elle doit &tre évaluée.

mécaniquement afin d'assurer la pérennité
Réaliser le test de la goutte d'eau et mesurer du systéme de recouvrement.
le temps d'évaporation de l'eau:
<1min:support trés poreux Réaliser le test de la rayure ou un essai
entre1et5min:support normalement d'adhérence.

poreux
>5min:support fermé.

5. HUMIDITE 6. QUALITE
Le support doit &tre sec afin d'assurer la Les fissures repérées devront étre traitées
pérennité de I'adhérence du revétement au préalable.
final. En cas de pose sur terre-plein, une étude
préalable aura permis de déterminer si
Mesurer le taux d’'humidité a 'aide de Ia un systeme pour bloguer les remontées
bombe carbure. Il doit étre: d’humidité doit &tre mis en place.
Pose d'un revétement
Linoléum
Caoutchouc | PVC Textile
Parquet
Support base ciment <3% <45% 5%
Support base anhydrite <05%

R o & MAPEI
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POUR PREPARER

Primaire universel

Ragréage sol intérieur supports neufs
Ragréage sol intérieur haute performance
Ragréage sol intérieur fibré

Ragréage sol extérieur fibré

POUR IMPERMEABILISER

Kit de protection a I'eau sous carrelage
Protection a I'eau sous carrelage
Bande de renfort

POUR COLLER

Colle carrelage intérieur

Colle carrelage travaux neufs
Mortier colle terrasse

Colle carrelage flex C2

Colle carrelage rapide

Colle carrelage rénovation

Colle carrelage grands carreaux
Colle carrelage haute performance
Colle en pate cuisine

Colle en pate salle de bains
Colle en pate sol et mur

POUR JOINTOYER

Joint fin

Joint souple large
Joint haute performance Ultracolor plus
Colle et joint en pate







POUR

PREPARER

Primaire Ragréage sol Ragréage sol
universel intérieur intérieur
supports haute
neufs performance

CONSTRUIRE & RENOVER

Ragréage
sol intérieur
fibré

[ | A somonne|

Ragréage
sol extérieur
fibré
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POUR PREPARER

PRIMAIRE RAGREAGES SOLS

Sous sol souple

Sous carrelage ou sol souple

Ll uniquement
O
<
—
L
(ad
(ad
<
O
Ll
> Ragréage sol . s . Ragréage sol extérieur
s Primaire intérieur Ragréage sol Intérleur Sogreage fiore
I universel supports f fibré
g o neufs perrormance lore (peut rester nu)
Rendements moyens 5310 m?/kg 5a12m?sac 236 msac 236 mYsac 3a6msac
Epaisseur d'application 1a3mm 3310mm 3310 mm 3330 mm
SUPPORTS SOL INTERIEUR
Chape ciment
dalle béton ' ZB“ @:M @ U] @ﬂ:
Chape anhydrite
(base platre) @ U

@ U @ Ul @ Ul
@ Ul

Ancien carrelage

Plancher bois

Panneaux dérivés
du bois (CTB-H / CTB-X), B,
0SB
Plancher chauffant
(DTU 213 et 21.8) ) @ ) @ 0

@ 0 @ ) @ U
@ 0 @ ) @ )

MUR INTERIEUR

Dalle vinyle semi-rigide

Pierre naturelle

Enduit de ciment, béton,

carreau de terre cuite
(type CARROBRIC)

Plaque de platre
cartonné

Carreau de platre, enduit
de platre, platre

Panneau de polystyréne

extrudé revétu
(panneau prét a carreler)

Panneau de bois
CTB-H/CTB-X, OSB

(plan de travail de salle de bains)

B 8@ 6 B B8E

SOL EXTERIEUR

Dalle béton sur terre plein,
chape ou dalle

flottante (Dilué 250%)
(exemple : terrasses, balcons...)

®

B

LEGENDE: @ Application adaptée (1) Aprés application du Primaire universel
@Application recommandée

EETW 2 MAPEI S| R owe|



Primaire universel

| Prét a I'emploi

| Tous supports
I séchage rapide SOL & MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR
1L=5310 m? - —+ 30
. - - —+50C
2L=103a20 m? '

- - 5L=25a50m? sécgsléélntfmos H ;iﬁfcf#gi
| DOMAINE D'EMPLOI : r Laisser sécher 3 heures minimum avant collage direct
Sol intérieur d'un revétement souple avec une colle acrylique.

Chapes ciment, chapes anhydrites et dalles béton
Anciens carrelages

Planchers et panneaux bois (CTB-H/ CTB-X)
Dalles vinyles semi-rigides

Pierres naturelles.

Mur intérieur:
I Panneaux bois (CTB-H/CTB-X).

Sol extérieur:
[ Chapes ciment et dalles béton.

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement le
support et éliminer toute substance susceptible de nuire a
I'adhérence.

Les supports doivent étre : propres, sains, secs, non sujets a
des remontées d'humidité, solides.

Les dallages et les chapes ciment doivent étre réalisés
depuis 1 mois minimum, les planchers béton depuis 2 mois
minimum.

Sur anciens carrelages:
(apres s'étre assuré de leur adhérence au support) :

Sur supports neufs base ciment :

(chapes ou dalles béton peu poreuses) :

[ Appliguer Primaire universel a la brosse ou au rouleau.
Laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage.

Primaire universel peut étre utilisé en sol extérieur avant
ragréage. Dans ce cas, il sera dilué avec 50% d'eau.

| APPLICATION : Primaire universel s'applique a la brosse
ou au rouleau en une couche continue. Attendre le
séchage complet (minimum 2 heures a + 20°C) avant
d'appliquer le ragréage.

| CONSOMMATION :100 3 200 g/m?

| RENDEMENT:
5310 m? par bidon de1litre.
10220 m? par bidon de 2 litres.
25250 m? par bidon de 5 litres.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Peut provoquer une réaction allergique. Fiche de

- Nettoyer, dégraisser soigneusement et laisser sécher. ESRPI\?TesLE GdEeL Sécurité  disponible  sur - demande.
- Appliquer Primaire universel puis laisser sécher '

3heures minimum avant ragréage.
Sur planchers bois :
- Poncer a sec pour éliminer les traces de cire, vernis,

peinture puis dépoussiérer.
- Appliguer Primaire universel puis laisser sécher

12 heures minimum avant ragréage.
Sur panneaux dérivés du bois:
(panneaux hydrofugés CTB-H, CTB-X)
r Nettoyer, dépoussiérer puis appliquer Primaire universel

a la brosse ou au rouleau.

| somee MAPE|
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POUR PREPARER

Ragréage sol intérieur
Supports neufs

| Autolissant
| Ouverture a la marche : 4 heures
| Pour la pose de revétements souples

| DOMAINE D'’EMPLOI : Ragréage sol intérieur supports
neufs permet le ragréage des sols intérieurs neufs des
supportstelsque:

Chapes ciment

Dalles béton

Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau

chaude.
Ces supports doivent étre agés d'au moins un mois. Dans le
cas de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra
étre agé de 2 mois minimum.
Ragréage sol intérieur supports neufs s'utilise avant la
pose de revétements plastiques, ou de moguettes dans
deslocaux classés P2 (ex.: habitat privatif, chambre,...).

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports & recouvrir
doivent étre stables, propres (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiere..), solides, non fissurés,
secs et non sujets a des remontées d’humidité.

Supports neufs base ciment :
- Appliquer une passe continue de Primaire universel et
laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau

chaude:

- Apres le cycle de chauffe, le systeme doit étre
interrompu pendant 48 heures avant le début des
travaux et remis en marche progressivement 7 jours
apres la fin des travaux.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un seau contenant
6 a 6,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de
Ragréage sol intérieur supports neufs en agitant avec un
malaxeur électrigue a vitesse lente (400 a 450 tours /
minute) jusqu'a l'obtention d'un mélange homogéene de

SOL INTERIEUR p

OUTIlS TEMPERATURE
D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

CONSTRUIRE & RENOVER

PRIMA‘LRE UNI!ERSEL

TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE OUVERTURE  AVANT APPLICATION  EPAISSEUR
O MELANGE AUPASSAGE  D’UN REVETEMENT
TR G
66,5 litres 3a10mm

i 15a20minutes : apréséheures : 24a72heures :

consistance suffisamment fluide pour permettre une
application facile, mais sans exces afin déviter la
décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d'eau maximum.
Laisser reposer 2 a 3 minutes puis remalaxer, le mélange
est prét. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 a
20 minutes.

I APPLICATION DU RAGREAGE : Aprés séchage du
primaire, appliquer Ragréage sol intérieur supports neufs
sur le support a la lisseuse en une couche. L'épaisseur
maximale est de 3 mm. Le délai d'ouverture au passage est
comprisentre 4 et 6 heures.

| CONSOMMATION : Consommation réelle :15 kg/m2/mm.
Rendement : 5 a 12 m? (épaisseur d'application de 1 a
3Imm).

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et+ 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Le
produit frais se nettoie a l'eau.

I STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a I'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR PREPARER

Ragréage sol intérieur
Haute performance

| Autolissant
| Supports neufs et anciens
| Tous revétements

CLASSE

P3

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION

i\ I

| DOMAINE D'EMPLOI : Ragréage sol intérieur haute

performance permet le ragréage des sols intérieurs neufs

etancienstelsque:

- Chapes ciment

- Dalles béton

- Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau

chaude.

- Ces supports doivent étre agés d'au moins un mois.
Dans le cas de chape ou dalle sur plancher béton, le
support devra étre agé de 2 mois minimum.

Ragréage sol intérieur haute performance s'utilise

avant la pose de revétementstels que:

- Carrelage (gres émaillé, gres cérame, gres étiré, terre
cuite, patedeverre,...)

- Pierre naturelle

- Revétement plastique et moquette

- Parquet.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports a recouvrir
doivent étre stables, propres (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiere..), solides, non fissurés,
secs et non sujets a des remontées d’humidité.

Supports neufs base ciment :
- Appliquer une passe continue de Primaire universel et
laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau

chaude:

- Aprés le cycle de chauffe, le systeme doit étre
interrompu pendant 48 heures avant le début des
travaux et remis en marche progressivement 7 jours
apres la fin des travaux.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un seau contenant
environ 58 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de
Ragréage sol intérieur haute performance en agitant
avec un malaxeur électrique a vitesse lente (400 a 450

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL INTERIEUR -

5,8aa6,3 litres

~

—.

Sl
 PRIMAIRE UNIVERSEL

o S
Qs>

TAUX DE GACHAGE II))IleR’EEﬂE"VIE OUVERTURE  AVANT APPLICATION  EPAISSEUR

o @ A

3al0mm

15220 minutes : aprésbheures : 24a72heures

tours/minute) jusgu'a l'obtention d'un mélange homogeéne
de consistance suffisamment fluide pour permettre une
application facile, mais sans exces afin déviter la
décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre d'eau maximum.
Laisser reposer 2 a 3 minutes puis remalaxer, le mélange
est prét. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 a
20 minutes.

| CONSOMMATION : Consommation réelle :1.5 kg/mZ/mm.
Rendement : 2 a 6 m? (épaisseur d'application de 3 a
10 mm).

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a I'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) NI1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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POUR PREPARER

Ragréage sol intérieur
Fibré

| Autolissant

| Fibré spécial supports bois

| Compatible tous planchers chauffants

SOL INTERIEUR

| DOMAINE D'EMPLOI : Ragréage sol intérieur fibré
permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux
classés P2 ou P3 (ex.: bureau, habitat privatif..) sur:

Chapes ciment !

Dalles béton

Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau

chaude Vet PRE

Anciens carrelages

Planchers bois ou panneaux dérivés du bois?.
I Ces supports doivent étre agés d'au moins un mois. Dans le cas de
chape ou dalle sur plancher béton, le support devra étre agé de
2 mois minimum.
@ Locaux secs uniguement.
Ragréage sol intérieur fibré s'utilise avant la pose de
revétementstelsque:

Carrelage (grés émaillé, gres cérame, gres étiré, terre

Cuite, pate deverre..)

Pierre naturelle

Revétement plastique et moquette

Parquet.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports & recouvrir
doivent étre stables, propres (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiére..), solides, non fissurés,
secs et non sujets a des remontées d’humidité.

Panneaux dérivés du bois (panneaux hydrofugés
uniquement CTB-H, CTB-X, OSB) :

- Nettoyer et dépoussiérer puis appliquer Primaire
universel

- Laisser sécher.

Planchers bois, parquet a lames::

- Visser les lames qui bougent

- Poncer a sec pour éliminer trace de cire, vernis, peinture

- Nettoyer et dépoussiérer puis appliquer Primaire
universel

- Laisser sécher.

Planchers chauffants base ciment a circulation d'eau
chaude : apres le cycle de chauffe, le systeme doit étre
interrompu pendant 48 heures avant le début des travaux et
remisen marche progressivement 7 joursapres lafin destravaux.

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION

i\ I

CONSTRUIRE & RENOVER

S,
PRIMAIRE UNI!ERSEL

TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE OUVERTURE  AVANT APPLICATION  EPAISSEUR
O DU MELANGE AUPASSAGE  D’UN REVETEMENT
O @ Ay e
626,5litres 3a10mm

i 15a20minutes : apréséheures : 24a72heures :

Anciens carrelages ou pierres naturelles :

Sassurer de I'adhérence des carreaux sur le support, nettoyer
et dépoussiérer soigneusement puis appliquer Primaire
universel. Laisser sécher.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un seau contenant
environ 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25kg de
Ragréage sol intérieur fibré en agitant avec un malaxeur
électrique a vitesse lente (400 a 450 tours/minute) jusqu'a
l'obtention d'un mélange homogene de consistance
suffisamment fluide pour permettre une application facile,
mais sans exces afin d'éviter la décantation. Si nécessaire
ajouter 0,5 litre d'eau maximum. Laisser reposer 2 a
3 minutes puis remalaxer, le mélange est prét. Le mélange
obtenu est utilisable pendant 15a 20 minutes.

| APPLICATION DU RAGREAGE : Aprés séchage du
primaire, appliquer Ragréage sol intérieur fibré sur le
support a la lisseuse en une couche (épaisseur comprise
entre 3 et 10 mm). Si 'application est faite en 2 couches, la
2" couche sera exécutée apres séchage complet de la 1
et avec application préalable de Primaire universel entre
les 2 passes. Le délai d'ouverture au passage est de
6 heures minimum.

| CONSOMMATION : Consommation réelle : 1.5 kg/m2/mm.
Rendement:2a6m? (épaisseur d'applicationde 3a10 mm).

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°Cet +30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Le produit frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a I'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) NI1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR PREPARER

Ragréage sol extérieur
Fibré

| Autonivelant

| Forte épaisseur

| Spécial terrasses, balcons et garages

| Peut étre laissé nu ou recouvert
(revétements ou peinture de sol)

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION

i\ I

| DOMAINE D'EMPLOI : Ragréage sol extérieur fibré

permet le ragréage, I'égalisation et la finition des sols

intérieurs et extérieurs sur des balcons, terrasses, cours,

garages a usage privatif, sur supports:

- Chapes ciment

- Dalles béton.

Il peut s'utiliser en intérieur avant la pose de revétements

telsque:

- Carrelage (gres émaillé, gres cérame, gres étiré, terre
cuite, pate deverre...)

- Pierre naturelle

- Revétements plastiques et moquettes

- Peinture de sol.

Il peut également rester nu.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports & recouvrir
doivent étre stables, propres (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiere..), solides, non fissurés,
secs et non sujets a des remontées dhumidité.
Les dallages en béton et les chapes ciment doivent étre
agés d'au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les
balcons plus de 3 mois. lls seront soigneusement nettoyés
et dépoussiérés. Sur support absorbant appliquer
2 couches de Primaire universel dilué de moitié a la brosse
ou au rouleau, puis laisser sécher. Autre alternative :
humidifier le support a refus (jusqu'a ce qu'ils n‘absorbe
plus d'eau) quelques heures avant l'application et laisser
ressuer. Il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au
moment de 'application.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un seau contenant
environ 4 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de
Ragréage sol extérieur fibré en agitant avec un malaxeur
électrique a vitesse lente (400 & 450 tours/minute) jusqu'a
l'obtention d'un mélange homogéene de consistance
suffisamment fluide pour permettre une application facile,
mais sans exces afin d'éviter la décantation. Si nécessaire

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL EXTERIEUR

S,
PRIMAIRE UNI!ERSEL

TAUX DE GACHAGE Ill)llleNEIE DE VIE OUVERTURE  AVANT APPLICATION  EPAISSEUR

o @ A _a

3a30mm

4a4Slites  : 15a20minutes : apréséheures : 48heuresminimum :

ajouter 0,5 litre d'eau maximum. Laisser reposer 2 a
3 minutes puis remalaxer, le mélange est prét. Le mélange
obtenu est utilisable pendant 15 a 20 minutes.

| APPLICATION DU RAGREAGE : Aprés séchage du
primaire, appliquer Ragréage sol extérieur fibré sur le
support a la lisseuse en une couche (épaisseur comprise
entre 3 et 30 mm). Le délai d'ouverture au passage est de
4 heures minimum.

| CONSOMMATION : Consommation réelle:1,5 kg/m?/mm.
Rendement:5m? (exemple pour 3 mm d'épaisseur).

| PRECAUTION D’EMPLOI

La température d'application est comprise entre +5°C et
+30°C. Les délais indiqués correspondent a une
température de + 23°C. lls sont rallongés par temps froid et
raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie a
I'eau. En extérieur, la pente doit étre au moins d'1 cm afin
de faciliter 'évacuation des eaux. Il ne doit pas y avoir d'eau
stagnante.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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IMPERMEABILISER

Kit de protection a l'eau Protection a 'eau Bande de renfort
sous carrelage sous carrelage

[ [ A oo & MAPEI




PRIMAIRE IMPERMEABILISATION

Sous carrelage

L
@)
<
-
L
(ad
(ad
<
O
L
= Primaire Kit de Protection a I'eau sous Bande
> . protection a 'eau
universel carrelage de renfort

< " / sous carrelage
O B A

Rendements moyens 5310 m¥kg Tkit=6m? 6m? 10ml

Epaisseur d'application
SUPPORTS SOL INTERIEUR

B, B.
& &,
B, B.

Chape ciment,
dalle béton

Chape anhydrite
(base platre)

B

Ancien carrelage

Plancher bois

Panneaux dérivés
du bois (CTB-H / CTB-X),
0SB

Plancher chauffant
(DTU 213 et 21.8)

Dalle vinyle semi-rigide

&, B,

MUR INTERIEUR

Pierre naturelle

Enduit de ciment, béton,

carreau de terre cuite
(type CARROBRIC)

Plaque de platre
cartonné

Carreau de platre, enduit
de platre, platre

Panneau de polystyréne

extrudé revétu
(panneau prét a carreler)

e
e
B e e @

B, B,

Panneau de bois
CTB-H /CTB-X, 0SB

(plan de travail de salle de bains)

B & @@ B EEBEEE

SOL EXTERIEUR
Dalle béton sur terre-
plein, chape ou dalle @
flottante (Dilué 3 50%)
(exemple : terrasses, balcons...)
LEGENDE: @ Application recommandée (1) Aprés application du Primaire universel

T (& MAPEI [ | A somonne|



Kit de protection a I'eau
sous carrelage

Kit complet prét a I'emploi

Spécial locaux trés humides:
salles de bains, douches,
plans de travail...

Mise en ceuvre facile

Locaux sans siphon de sol
(baignoire, receveur de douche émaillé...)

DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMIS SOL*  MUR
Chapes ciment, dalles béton Oul
Enduits de ciment, paroi béton oul
Enduits de platre, carreaux de platre, plaques de oul
platre cartonnées

Béton cellulaire oul
Panneaux préts a carreler Ooul
Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X) oul
Anciens carrelages oul | oul

*Utilisable sur des sols sans siphon

ETAT DU SUPPORT: Les dalles et les parois béton doivent
étre agées de plus de deux mois. Les chapes ciment de
plus d'un mois. Les enduits de ciment de plus de trois
semaines. Les cloisons seches doivent étre mises en ceuvre
conformément aux regles de l'art. Les anciens carrelages
doivent étre adhérents au support initial.

PREPARATION DU SUPPORT : Eliminer toute partie mal
adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance
pouvant nuire a ladhérence et dépoussiérer
soigneusement. Nettoyer et dégraisser les anciens
carrelages et laisser sécher. Le support doit étre propre,
plan, sec, sain et solide. Sur support absorbant, appliquer
Primaire universel.

APPLICATION : Aprés séchage de Primaire universel,
Protection a I'eau sous carrelage s'applique au rouleau,
en deux couches croisées d'environ 400 g/m? chacune.
Délai d'attente entre les deux couches : 4 heures minimum.

MISE EN PLACE DE LA BANDE : La Bande de renfort doit
étre incorporée dans la 1*¢ couche de Protection a I'eau
sous carrelage sur tous les angles (sol/mur, mur/mur).

PRECAUTION D'EMPLOI : Protection a l'eau sous
carrelage doit étre malaxée avant toute utilisation.
La température d'application est comprise entre +10°C

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR
& PLAN DE TRAVAIL

KIT3EN1 0UTILS TEMPERATURE

ﬁ I\ D’APPLICATION
' Z N — +35°C
1L PRAARE ONERSEL l Y (Rt

5ML BANDE RENFORT
et + 35°C. Le délai d'attente entre les deux passes est de
4 heuresa +20°C, il sera rallongé par temps froid.

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX : Choix du
produit de collage : Aprés séchage de la seconde couche
de Protection a I'eau sous carrelage (minimum 24 heures
a+20°C), les carreaux pourront étre collés avec les mortiers
colles ou adhésifs suivants:

SUPPORTS ADMIS soL MUR
Mortiers colles - Colle carrelage - Colle carrelage
classés rénovation rénovation
C2E ou C2TESI - Colle carrelage - Colle carrelage

haute performance | haute performance
- Colle carrelage - Colle carrelage
grands carreaux grands carreaux
Colle en pate Privilégier un mortier |- Colle en pate
classées D2T et colle, sinon utiliser salle de bains
D2TE (avant collage | Colle en pate solet |- Colle en pate
de carreaux poreux | mur sol et mur
uniquement)

CHOIX DU MORTIER A JOINT : La largeur du joint doit
étre adaptée a la dimension des carreaux ; selon les cas,
utiliser:

-Joint fin (jointsde1a 4 mm).
-Joint souple large (jointsde 4a15mm).
-Joint haute performance Ultracolor Plus (joints de 2 a

20 mm).

Les joints de fractionnement, les joints rentrants et
saillants (angle), les joints périphériques ainsi que les joints
de raccordement aux appareils sanitaires seront traités
avec un mastic adapté. L'application de Protection a I'eau
sous carrelage est limitée aux locaux a usage privatif.

STOCKAGE : 24 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. CRAINT LE GEL Contient biocide
1,2-benzisothiazol-3(2h)-one et un mélange de : 5-chloro-2-
méthyl-2H-isothiazol-3-one [No CE 247-500-7] et de
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No CE 220-239-6] (3:1). Peut
produire une réaction allergique. Fiche de Données de
Sécurité disponible sur demande.
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Protection a l'eau
sous carrelage

Préte a I'emploi
Spécial locaux humides :

salles de bains, douches,
plans de travail...

Locaux sans siphon de sol
(baignoire, receveur de
douche émaillé...)

Mise en ceuvre facile

DOMAINE D’EMPLOI

SUPPORTS ADMIS SoL*  MUR
Chapes ciment, dalles béton oul
Enduits de ciment, paroi béton oul
Enduits de ciment, paroi béton (o]V]}
Béton cellulaire oul
Panneaux préts a carreler oul | oul
Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X) oul
Anciens carrelages oul | oul

* Utilisable sur des sols sans siphon

ETAT DU SUPPORT : Les dalles et les parois béton doivent
étre agées de plus de deux mois. Les chapes ciment de
plus d'un mois. Les enduits de ciment de plus de trois
semaines. Les cloisons seéches doivent étre mises en ceuvre
conformément aux regles de l'art. Les anciens carrelages
doivent étre adhérents au support initial.

PREPARATION DU SUPPORT : Eliminer toute partie mal
adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance
pouvant nuire a 'adhérence et dépoussiérer soigneusement.
Le support doit étre propre, plan, sec, sain et solide.
Sur support absorbant, appliquer Primaire universel.
Sur support peu ou non absorbant (ancien carrelage /
panneau bois), appliquer Primaire universel.

APPLICATION : Aprés séchage de Primaire universel,
Protection a I'eau sous carrelage s'applique a la lisseuse
ou au rouleau, en deux couches croisées d'environ 400 g/
m? chacune. Délai d'attente entre les 2 couches : 4 heures
minimum. Mise en place de la bande : La Bande de renfort
doit étre incorporée dans la 1¢¢ couche de Protection a
I'eau sous carrelage sur tous les angles (sol/mur, mur/mur).

PRECAUTION D'EMPLOI : Protection a I'eau sous
carrelage doit étre malaxée avant toute utilisation.

SOL & MUR INTERIEUR
& PLAN DE TRAVAIL

OUTILS TEMPERATURE

D’APPLICATION
— +35°C
5 I

La température d'application est comprise entre

+5°Cet +35°C.

Le délai dattente entre les deux passes est de

4 heuresa +20°C, il sera rallongé par temps froid.
Protection a I'eau sous carrelage encore frais se nettoie a
l'eau.

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX : Choix du
produit de collage : apres séchage de la seconde couche de
Protection a I'eau sous carrelage (minimum 24 heures a
+20°C), les carreaux pourront étre collés avec les mortiers
colles ou adhésifs suivants:

CONSTRUIRE & RENOVER

soL MUR
Mortiers colles - Colle carrelage - Colle carrelage
classés rénovation rénovation
C2E ou C2TES] - Colle carrelage - Colle carrelage
haute performance | haute performance
- Colle carrelage - Colle carrelage
grands carreaux grands carreaux
Colle en pate Privilégier un mortier |- Colle en pate
classées D2T et colle, sinon utiliser salle de bains
D2TE (avant collage | Colle en pate sol - Colle en pate
de carreaux poreux | et mur sol et mur
uniguement)

CHOIX DU MORTIER A JOINT : La largeur du joint doit
étre adaptée a la dimension des carreaux ; selon les cas,
utiliser:

-Joint fin (jointsde1a 4 mm).

-Joint souple large (jointsde 4a15mm).

Les joints de fractionnement, les joints rentrants et
saillants (angle), les joints périphériques ainsi que les joints
de raccordement aux appareils sanitaires seront traités
avec un mastic adapté. L'application de Protection a I'eau
sous carrelage est limitée aux locaux a usage privatif.

STOCKAGE : 24 mois en emballage d'origine dans un
local tempéré. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande.

[ | A somonne|



POUR IMPERMEABILISER

Bande de renfort

[ Pour le renforcement des angles
entre sol et mur intérieur

[ Spécial pieces humides :
salles de bains, douches,
cuisines, plans de travail...

[ S'utilise avec Protection a I'eau
sous carrelage

! MODE D’EMPLOI:

Etapel:

Aprés séchage de Primaire
universel, appliquer une premiére
couche de Protection a I'eau sous
carrelage au rouleau.

ETAPE1

APPLICATION
DU PRIMAIRE UNIVERSEL

i~

o

1rouleau de

10 mix12cm

Etape2:

Préparer la taille de bande
nécessaire et pliez-la en angle droit
dans le sens de la longueur.
Appliquez la bande dans les angles.
Recommencer la manipulation
dans tous les angles en sassurant
du chevauchement des bandes.

ETAPE 2

-~

~ APPLICATION ~
DE LA BANDE DE RENFORT

CONSTRUIRE & RENOVER

i
5 i
Attt

OUTILS TEMPERATURE BANDE
D’APPLICATION ~ DE RENFORT
. — +35°C
Y=
¢ 10mIx12cm
Etape3:
Laisser sécher 4 heures au

minimum la premiére couche de
Protection a I'eau sous carrelage,
puis appliquer la seconde couche
en la croisant avec la premiere.

ETAPE3

- ~

APPLICATION DE PROTE(TION
AL’EAU SOUS CARRELAGE

[ | A somonne|
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Colle carrelage Colle carrelage Mortier colle Colle carrelage Colle carrelage Colle carrelage

intérieur travaux neufs terrasse flex C2 rapide rénovation
Colle carrelage Colle carrelage Colle en pate Colle en pate Colle en pate
grands carreaux haute performance cuisine salle de bain sol et mur
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POUR COLLER : POSE DE CARRELAGE EN SOL

MORTIERS COLLES ‘COLLE EN PATE

Normaux Améliorés

Haute performance Colle en pate

Intérieur Travaux neufs Flex C2 Rénovation |Grands carreaux -
allégée Sol et mur
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CLASSEMENT
PERFORMANTIEL DES C2SITE C2SITE

COLLES POUR CARRELAGE
Coloris Cris Gris & Blanc Cris Gris & Blanc Cris Gris Blanc
Rendements moyens * 437 m?2 357 m2 cyam?
(par sac ou seau)
Format maxi des carreaux 40x 40 40x40 60 x 60 60 x 60 100 x 100 100 x 100 40x40
SOL INTERIEUR

Chape et dalles flottantes

Dallage sur terre plein,
ragréage P3

Plancher béton

Carrelage existant

(parfaitement adhérent, soigneuse- @

B &6

ment dégraissé et nettoyé),
dalle vinyle rigide

Chape anhydrite (base platre)

0

Plancher chauffant
eau chaude

Plancher rayonnant
électrique (PRE)

B e
pee @80 e aee
pEe @80 e aee

SOL EXTERIEUR
Chape et dalle flottantes @ @
Dallage sur terre plein @ @
Plancher béton @

BASSIN / PISCINE

Support béton, chape @
ciment, enduit ciment

®

LEGENDE: @ Application adaptée (1) Aprés application du Primaire universel CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE
L , (2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%) . " .
@ Application recommandée *Valeurs données a titre indicatif. glz..mort\_er colenormal OPT\QNS ) :
. ) . - mortier colle amélioré T: résistant au glissement
La consommation varie en fonction du format
des carreaux et du conditionnement.
** Non visé par les textes de références.

C2S1: mortier colle amélioré et déformable | E : temps ouvert allongé
D1: adhésif normal F: prise rapide
D2:adhésifamélioré (résistant a 'humidité) | G : fluide, simple encollage

W 2 MAPEI S| R owe|



POUR COLLER : POSE DE cARRELAGE ENVIUR

MORTIERS COLLES COLLE EN PATE

Normaux Améliorés Normale Améliorées L
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Grands Haute Colle et joint >

Intérieur | Travaux neufs Flex C2 Rénovation performance Cuisine  |Salle de bains| Sol et mur -
carreaux - en pate <
allégée
O
CLASSEMENT
PERFORMANTIEL DES C2SITE C2SITE D2T D2TE D2TE
COLLES POUR CARRELAGE
Coloris Gris Gris &Blanc Gris Gris &Blanc Gris Gris Blanc Blanc Blanc Blanc
*
Rendements moyens 437 m2 347 m? 5a8m2 5a8m? | 2544 m?
(par sac ou seau)

Format maxi des carreaux| 40 x40 40x40 60 x 60 60 x 60 100 x 100 100 x 100 30x30 40x40 40x40 40x40

MUR INTERIEUR
&)
&)

B .-
&)

Enduit de ciment

Plaque de platre cartonné

Béton cellulaire
(apres humidification préalable
du support)

®ee
@ eee
B e efeee

@]

Platre, carreau de platre,
carreau de brique

e

¥

Bee e
BeeeeE
e e
BeeeE

Paroi béton

Panneau de polystyréne
extrudé revétu
(panneau prét a carreler)

Carrelage existant

(parfaitement adhérent, soigneuse-
ment dégraissé et nettoyé)

B e

()

e edeee

B
B

P

eife

Peinture

B

Plan de travail de cuisine
et salle de bains @

(panneaux de bois hydrofugés
CTB-H et TB-X, OSB)

Protection a I'eau
sous carrelage @ @
MUR EXTERIEUR

Paroi ggtgrr\n :tn ttanduit @ } @ ) @ @

®

B ®

CICRIENE
®

B

LEGENDE: Application adaptée (1) Aprés application du Primaire universel CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE
. , (2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%) ] ) ,
Application recommandée *Valeurs données 2 titre indicatif. C1: mortier colle normal - OPTIONS : ,
La consommation varie en fonction du format C2: mortier colle amelioré T résistant au glissement

C2S1: mortier colle amélioré et déformable | E : temps ouvert allongé
D1: adhésif normal F: prise rapide
D2:adhésif amélioré (résistant a 'humidité)| G : fluide, simple encollage

des carreaux et du conditionnement.
** Non visé par les textes de références.
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POUR COLLER

Colle carrelage
Intérieur

| Travaux neufs
| Rendement de 4 3 7 m?

SOL & MUR
INTERIEUR

| Carreaux jusqu'a 40 X 40 cm

0UTILS TEMPERATURE

25 kg D’APPLICATION

2 — +30°C
4aTm il _+5 .

| DOMAINE D'EMPLOI :
SUPPORTS ADMIS SOL INTERIEUR MUR INTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul
Dallages sur terre-plein oul
Ragréages P3 oul
Enduit de ciment oul
Plaques de platre cartonnées oul
Bétqn gel[ulaire oul
(humidification préalable du support)
Platre, carreaux'de_plétre,.ca(reau_x de oul
brlque (apres application de Primaire universel)

*Non visé par les textes de référence

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton
doivent étre réalisés depuis plus d'un mois, les chapes
ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs.
Par temps chaud et/ou fort vent, les supports a base de
ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose
(il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de
la pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas
10 mm d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier
colle 24 heures avant la pose.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant environ 55 litres d'eau propre, verser un sac de
25kg de Colle carrelage intérieur en malaxant jusqu'a
obtention d'un mélange homogene (utiliser de préférence
un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes
puis malaxer a nouveau. La pate obtenue est utilisable
pendant environ 3 heures.

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la
dimension et au relief des carreaux. L'application sera
réalisée avec le coté lisse de la spatule puis régler
I'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

TAUX DE GACHAGE  TEMPS OUVERT DUREE DE VIE AJUSTABLE PENDANT AVAN

o BT 4

5,526 litres 20 minutes maxi. 3 heures 45 minutes maxi. g Mini. 24 heures

gue sur une surface pouvant étre recouverte par le
carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps
ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une
couche uniforme de colle sur I'envers du carreau) lors de la
pose d'un carrelage d'un format supérieur ou égal a 20 cm
x20cm.

| POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire.
Vérifier régulierement la qualité du transfert du mortier
colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux
est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les
traces de colle fraiche seront éliminées avec une éponge
humide. Attendre 24 heures minimum apres la pose du
carrelage avant de réaliser le jointoiement.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau,du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9
carreaux (cm) 6mmx6mmx6mm 9 mmx9 mmx9mm
Simple Jusqu'a S ) \ 5
encollage ‘ 20x20 35845 kg/m 4526 kg/m
Double Supérieur a 5 2 s ,
encollage 20x20 452 6kg/m ‘ 6a8kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le
chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage
complet du joint. Les délais indiqués correspondent a une
température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et
raccourcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie a
l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N]907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR COLLER

Colle carrelage
Travaux neufs

| Tous types de carreaux jusqu'a
40x40cm

| Pour carrelages de type : faience,
grés émaillé, gres étiré, terre cuite

SOL EXTERIEUR
SOUS ABRI

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE

C1

OUTILS

A

TEMPERATURE
D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

I DOMAINE D'EMPLOI:

SUPPORTS ADMIS SOL SOL EXTERIEUR MUR

INTERIEUR  SOUSABRI  INTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul ouln
Dallages sur terre-plein oul oulo
Ragréages P3 oul
Enduit de ciment (o]V]}
Plaques de platre cartonnées oul
Béton cellulaire oul
(humidification préalable du support)
Platre, carreaux de platre,
carreaux de brique ouln
(apresapplication de Primaire universel)

(1) Non visé par les textes de référence

I PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent étre
réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus
de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de
48 heures pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort
vent, les supports a base de ciment seront humidifiés
guelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en
surface du support lors de la pose). Les supports a base de
platre doivent étre secs. Dépoussiérer soigneusement puis
appliguer une couche continue de Primaire universel a raison
de 100 a 200 g/m? puis laisser sécher. Les défauts de planéité
localisés n'excédant pas 10mm dépaisseur pourront étre
ragréésavec le mortier colle 24 heures avant la pose.

IPREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenantenviron 55a 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25
kg (11litre d'eau propre pour un sac de 5 kg) de Colle carrelage
travaux neufs en malaxant jusqu'a obtention d'un mélange
homogene (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Laisser reposer quelgues minutes puis malaxer a nouveau. La
pate obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la
dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée
avec le coté lisse de la spatule puis régler I'épaisseur de colle
avec la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface

CONSTRUIRE & RENOVER

: variable selon le : 20 minutes maxi. g
: conditionnement :

SOL & MUR INTERIEUR /

TAUX DE GACHAGE  TEMPS OUVERT

S

DUREE DE VIE AJUSTABLE PENDANT AVA

3 heures 45 minutes maxi. g Mini. 24 heures

pouvant étre recouverte par le carrelage dans un délai
maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par double
encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur I'envers
du carreau) sivotre chantier correspond a 'un des cas suivants:
[ collage en extérieur

carrelage d'un format supérieur ou égala20cmx20cm.

IPOSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiguement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Veérifier
régulierement la qualité du transfert du mortier colle sur
lenvers des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible
dans un délai maximum de 45 minutes. Les traces de colle
fraiche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre
24 heures minimum aprés la pose du carrelage avant de
réaliser le jointoiement. Colle carrelage travaux neufs ne
convient pasa la pose de carreaux de type gres cérame. Utiliser
pour cela un mortier colle de classe C2 ou C2SI.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau,du mode d'encollage et de laspatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9
carreaux (cm) 6mmxémmx6mm 9 mmx9mmx9mm
Simple Jusqu'a . , . .
encollage 20%20 35a45kg/m 4536kg/m
Double Supérieur a . 5 . ,
encollage 20x20 45a6kg/m ‘ 6a8kg/m

I PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application doit
étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des
intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les
délais indiqués correspondent a une température de + 23°C. lIs
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Le produit frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois pour un sac de 25 kg et 24 mois pour un
sac de 5 kg en emballage d'origine a l'abri de 'humidité a
compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.
Produit conforme aux prescriptions du réglement (CE)
N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER A
LUABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus amples informations,
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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W (2 MAPEI

POUR COLLER

Mortier colle
Terrasse

| Tous carreaux et tous dallages
(méme lourds et épais)

| Rattrapage de planéité jusqu’a 25 mm
| Neuf et rénovation
| Format jusqu’a 60 x 60 cm

ET EXTERIEUR

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE
EN 12004

C2E

MORTIER COLLE
POUR CARRELAGE

TEMPERATURE
D’APPLICATION

OUTILS

I —+30°C
—+5°C

| DOMAINE D'EMPLOI:

SUPPORTS ADMIS INTEgIIEUR EXTZOR:-EUR INTEF?IEUR En%géun
Chapes et dalles flottantes oul oul

Dallage sur terre-plein oul oul

Ragréages P3 oul

Plancher béton oul oul

Paroi béton oul oum
Enduit de ciment oul oulm
Plaque de plétre cartonné oul

Béton cellulaire oul

Platre, carreaux de platre, carreaux de ouln

brique (aprés application de Primaire universel)

Panneau de polystyréne extrudé revétu

(type WEDI, LUX ELEMENTS) oum

Carrelage existant (parfaitement adhérent, oum | oum | oum
soigneusement dégraissé et nettoyé)

Chape anhydrite (apres application de Primaire

universel) ou

Dalle vinyle rigide (aprés application de ouln

Primaire universel)

Kit protection a l'eau sous carrelage ou oul

Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment
(1) Non visé par les textes de référence

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre propres,
plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent étre réalisés
depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs
intérieurs. Les parois et planchers béton doivent étre agés de plus
de deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports a base
de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne
doit pas subsister d'eau en surface du support lors de la pose). Les
supports a base de platre doivent étre secs. Dépoussiérer
soigneusement puis appliquer une couche continue de Primaire
universel puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés
n'excédant pas 25 mm d'épaisseur pourront étre ragréés avec le
mortier colle 24 heures avant la pose. Pour la pose de carreaux sur
un ancien carrelage, le support doit étre bien adhérent, nettoyé et
dégraissé. La pose du Primaire universel n'est pas obligatoire. Les
anciens revétements comme la dalle vinyle rigide doivent étre bien
adhérents. lls seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Apres
séchage, appliquer une couche continue de Primaire universel 3
raison de 100 & 200 g/m? puis laisser sécher. Les chapes anhydrites
doivent étre parfaitement seches et poncées. Apres dépoussiérage,
appliquer Primaire universel.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient contenant
environ 5a 55 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de Mortier
colle terrasse en malaxant jusqua obtention d'un mélange
homogeéne (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR

BEIGE

TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE TEMPS OUVERT  AJUSTABLE PENDANT AVANT
0 DU MELANGE R@gf% % ; JOINTOIEMENT
5a55litres ¢ 3 heures

: env.30 minutes : maxi 20 minutes : Mini. 24 heures

reposer quelques minutes puis malaxer a nouveau. La pate
obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle
sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la dimension et
au relief des carreaux. Lapplication sera réalisée avec le coté lisse de
la spatule puis régler épaisseur de colle avec la spatule crantée.
N'étaler la colle que sur une surface pouvant étre recouverte par le
carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).
Procéder par double encollage (appliquer une couche uniforme de
colle sur l'envers du carreau) si votre chantier correspond a I'un des
cassuivants:

- collage en extérieur

- carrelage d'un format supérieur ou égala 33cmx33cm.

IPOSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiguement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Veérifier
réguliérement la qualité du transfert du mortier colle sur I'envers
des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un délai
maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraiche seront
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum
apres la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiement
(48 heures sur ancien carrelage, peinture ou Kit protection a I'eau
sous carrelage). Pour la pose de pierre naturelle claire, utiliser
Mortier colle terrasse.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, du
mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9

carreaux (cm) 6 mmx 6 mmx6 mm 9mmx9 mmx9 mm
2%‘5'@ o 79 gg 35345 kg/m? 4536 kg/m?
oot |sgtra| sacigm | saciar
Do [ casiai

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application doit étre
comprise entre +5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries
et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont rallongés par
tempsfroid et raccourcis par temps chaud.
| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de 'humidité a
compter de la date de fabrication portée sur lemballage. Produit
conforme aux prescriptions du réglement (CE) N. 1907/2006
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER A LABRI DE L'HUMIDITE.
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données
de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR COLLER

Colle carrelage
Flex C2

| Pour tous types de revétements :
- Carrelage, pierre naturelle,
dalle en béton...
- Parements (pierre et terre cuite)
- Eléments de finition (couvertine,
chaperon)
| Sol et mur : intérieur et extérieur
| Format maxi 60 x 60 cm

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE

D’APPLICATION
]
I —+30°C
mv. ¢
I DOMAINE D’EMPLOI :

soL soL MUR
Al sl INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul oul
Dallages sur terre-plein oul Ooul
Ragréages P3 Ooul
Plancher béton oul Ooul
Paroi béton Ooul
Enduit de ciment Ooul
Plaques de platre cartonnées oul
Béton cellulaire oul
(humidification préalable du support)
Platre, carreaux de platre,
carreaux de brique oul
(aprés application de Primaire universel)
Anciens carrelages oul
(aprés application de Primaire universel)

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent
étre réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment
depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir
plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps
chaud et/ou fort vent, les supports a base de ciment seront
humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas
persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les
défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm
d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier colle
24 heures avant la pose.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant environ 4,5 litres d'eau propre, verser un sac de
25 kg de Colle flex C2 en malaxant jusqu'a obtention d'un
mélange homogene (utiliser de préférence un malaxeur
électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer
anouveau. La pate obtenue est utilisable pendant 2 heures.

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la
dimension et au relief des carreaux. L'application sera

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR
SOL EXTERIEUR

DUREE DE VIE TEMPS OUVERT A]USTABLE

DU MELAN [ % % ENDANT

2 heures 20 minutes maX| 20 minutes

AVANT
JOINTOIEMENT

4.5 litres : Mini. 24 heures

réalisée avec le coté lisse de la spatule puis régler
I'épaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle
qgue sur une surface pouvant étre recouverte par le
carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps
ouvert). Procéder par double encollage (appliquer une fine
couche uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre
chantier correspond a I'un des cas suivants:

[ collage en extérieur

carrelage d'un format supérieur ou égala20cmx20cm.

I POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiqguement, au moyen d'un maillet si nécessaire.
Veérifier régulierement la qualité du transfert du mortier
colle sur l'envers des carreaux. L'ajustement des carreaux
est possible dans un délai maximum de 20 minutes. Les
traces de colle fraiche seront éliminées avec une éponge
humide. Attendre 24 heures minimum apres la pose du
carrelage avant de réaliser le jointoiement.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau,du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9
carreaux (cm) 6mmx6mmx6 Immx9mmx9
mm mm
Simple Jusqu'a R ) R 2
encollage ‘ 20x20 ‘ 352845 kg/m 4586 kg/m
Double Supérieur a s 2 5 3
encollage 20x20 5a6kg/m ‘ 6a8kg/m

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le
chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage
complet du joint. Les délais indiqués correspondent a une
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et
raccourcis par temps chaud.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) NI1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. Pour de plus amples informations, consulter la
Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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W & MAPEI

POUR COLLER

Colle carrelage
Rapide
| Pour carrelages de tous types
y compris grés cérames
§ Jusqu'au format 60 cm x 60 cm
SOUS ABRI

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE

C2F

d

—+5°C

l DOMAINE D'EMPLOI
SUPPORTS ADMIS Rl
2 EXTERIEUR :
INTERIER  coiicapr  INTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul oul
Dallage sur terre-plein oul oul
Ragréages P3 oul
Planchers béton oul oul oul
Carrelages existants (parfaitement adhérents,
soigneusement dégraissés et nettoyés) oul oul
Chapes anhydrite (aprés application de Buildfix
Primaire d'accrochage) oul oul
Dalle vinyle rigide (aprés application de Buildfix oul oul
Primaire d'accrochage)
Planchers chauffants a eau chaude ou
Parois béton oul
Enduit de ciment oul
Plaques de platre cartonnées oul
Béton cellulaire oul
Platre, carreaux de platre, carreaux de brique oul
(aprés application de Buildfix Primaire d'accrochage)
Panneau de polystyrene revétu (panneau prét
acarreler.)) oul
Buildfix kit d‘étanchéité sous carrelage oul oul

(1) Non visé par les textes de référence

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent étre
réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de
15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures
pour les murs intérieurs. Par temps chaud et/ou fort vent, les
supports a base de ciment seront humidifiés quelques heures
avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du support
lors de la pose). Les supports a base de platre doivent étre secs.
Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche
continue du Primaire universel a raison de 100 a 200 g/m? puis
laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas
10 mm d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier colle
24 heures avant la pose.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient contenant
09 a1 litre d'eau propre, verser un alupack de 5 kg de Colle
carrelage rapide en malaxant jusqu'a obtention d'un mélange
homogene (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer a nouveau. La
pate obtenue est utilisable pendant environ 20 minutes.

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE
D’APPLICATION

—+30°C

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR
SOL EXTERIEUR

DUREE DE VIE TEMPS OUVERT  AJUSTABLE PENDANT AVANT

Qe @ J@‘ % JoMOEHew

09allitre

E env.20 minutes : maxi. 10 minutes maX|20 minutes E 43 6heures

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle
sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la dimension
et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le coté
lisse de la spatule puis régler 'épaisseur de colle avec la spatule
crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant étre
recouverte par le carrelage dans un délai maximum de
10 minutes (temps ouvert).

Procéder par double encollage (appliquer une fine couche
uniforme de colle sur l'envers du carreau) si votre chantier
correspond a l'un des cas suivants:

- collage en extérieur

- carrelage d'un format supérieur ou égala 20 cmx20 cm.

I POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiquement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier
réguliérement la qualité du transfert du mortier colle sur I'envers
des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un
délai maximum de 20 minutes. Les traces de colle fraiche seront
éliminées avec une éponge humide. Attendre 4 a 6 heures
minimum apres la pose du carrelage avant de réaliser le
jointoiement.

| CONSOMMATION ' Elle dépend du format, du relief du carreau,
du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9
carreaux (cm) 6mmx6mmx6mm 9 mmx9 mmx9mm

Simple Jusqu'a . .
encollage 2020 ‘ 35245 kg/m? 4536 kg/m?
Double Supérieur a " 5 R ,
encollage 20 %20 4536 kgim ‘ 62a8kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application doit
étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des
intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les
délais indiqués correspondent a une température de + 23°C. lIs
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Colle carrelage rapide encore frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine & labri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
lemballage. Produit conforme aux prescriptions du reglement
(CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER A
L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus amples informations,
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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Colle carrelage POUSSIERE"

Rénovation SN

| Compatible plancher chauffant a eau

| Tous types de carreaux jusqu'a
60 x 60 cm

| Sans primaire sur ancien carrelage

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE

C2E

MORTIER COLLE

SOL & MUR INTERIEUR
ET EXTERIEUR

FOURCARRERASE]  oums TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DUREE DEVIE  TEMPSOUVERT ~AJUSTABLEPENDANT AVANT
N 3 - D’APPLICATION DU MELANGE - JOINTOIEMENT
e o a7 m P Y @ & =
25kg=4a7m2 F=\ —+5°C e ‘ -
: variable selonle : 3 heures : maxi. 30 minutes : 45 minutes maxi. : Mini. 24 heures
5 . - env. lI m2 gconditionnementg H H H
| DOMAINE D'EMPLOI: obtention d'un mélange homogeéne (utiliser de préférence un malaxeur
électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer a nouveau.
SUPPORTS ADMIS 2oL oL MoR MOR La pate obtenue est utilisable pendant environ 3 heures
INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR EXTERIEUR P P -

Chapes et dalles flotantes oul | oul | APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier colle sur
Dallages sur terre-plein our | oul le support avec une spatule crantée, adaptée a la dimension et au relief
Ragréages P3 oul des carreaux. Lapplication sera réalisée avec le coté lisse de la spatule
Plancher béton oul | oul puis régler Iépaisseur de colle avec la spatule crantée. N'étaler la colle
Parol béton oul | oul® que sur une surface pouvant étre recouverte par le carrelage dans un
Enduit de ciment oul | ourn délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Procéder par double
Plaques de platre cartonnées oul encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur l'envers du
Béton cellulaire oul carreau) si votre chantier correspond a l'un des cas suivants:
Platre, carreaux de platre carreaux de brique ouln I: collageen e,Xte”eur » o
[sprésapplicaton de Primareuniierse) carrelage d'un format supérieur ou égala 33cmx33cm.
Panneaux de polystyréne extrudé revétu ouln
[ypE D NETEMENTS) IPOSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
Carrelage existant ouln ouln 2 . , . L . e
(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé) e,nerglquement, au .moyen dun maillet 'Sl nécessaire. Vérifier
Chape anhydrite (spres application de Primaire univrse) oul régulierement la qualité du transfert du mortier colle sur 'envers des
Plancher chauffant eau chaude ouln carreaux. Lajustement des carreaux est possible dans un délai
Dalle vinyle rigice fores aplatoncePrmire univere) oul maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraiche seront éliminées
Kit protection 4 leau sous carrelage ouln oul avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum apres la pose

Adapté pour piscine sur support béton et chape ciment ou enduit ciment
(1) Non visé par les textes de référence

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre propres,
plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent étre réalisés
depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs
intérieurs. Les parois et planchers béton doivent étre agés de plus de
deux mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports a base de
ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas
subsister d'eau en surface du support lors de la pose). Les supports a
base de platre doivent étre secs. Dépoussiérer soigneusement puis
appliquer une couche continue de Primaire universel puis laisser
sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm
d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la
pose. Pour la pose de carreaux sur un ancien carrelage, le support doit
étre bien adhérent, nettoyé et dégraissé. L'application du Primaire
universel. Il n'est pas obligatoire.

Les anciens revétements comme la dalle vinyle rigide doivent étre bien
adhérents. IIs seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les chapes
anhydrites doivent étre parfaitement seches et poncées. Apres
dépoussiérage, appliquer Primaire universel. La pose sur planchers
chauffants se fait sur supports froids aprés une premiere mise en
chauffe. Le chauffage sera éteint au moins 48 heures avant la pose puis
attendre 2 jours aprés les travaux avant la mise en service du systeme.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient contenant
environ 4,8 litres d'eau pour un sac de 25 kg (09 litre d'eau propre pour
un alupack de 5 kg) de Colle carrelage rénovation en malaxant jusqu'a

CONSTRUIRE & RENOVER

du carrelage avant de réaliser le jointoiement (48 heures sur ancien
carrelage, peinture ou Kit de protection a I'eau sous carrelage). Pour la
pose de pierre naturelle, utiliser Colle carrelage rénovation blanc.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau, du
mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 Spatule C9
carreaux (cm) 6mmx6mmx6mm 9 mmx9mmx9mm
i:gglgge Jz%sfgg 353 45 kg/m? 4536 kg/m?
Double Sugoé ;iez%r : Sa6kg/m’ 6a8kg/m’
encollage Sué)zé;iezt%r a 648 kg/m?

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température dapplication doit étre
comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et
du soleil jusquau séchage complet du joint. Les délais indiqués
correspondent a une température de +23°C. lls sont rallongés par temps
froid et raccourcis par temps chaud.

| STOCKAGE : 24 mois pour les sacs de 5 kg et 12 mois pour les sacs de
25kg, en emballage d'origine a I'abri de 'humidité a compter de la date
de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux
prescriptions du reglement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE 'HUMIDITE. Pour de plus amples
informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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POUR COLLER

Colle carrelage
Grands carreaux

| Compatible tous planchers chauffants

| Spécial grands carreaux jusqu'a
100 x 100 cm

| simple encollage pour la pose au sol

& EXTERIEUR

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE
EN 12004

C2ES1

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION
[ ]
I —+30°C
[ ) o

I DOMAINE D’EMPLOI:

SOL SOL
L INTERIEUR EXTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul oul
Dallages sur terre-plein oul oul
Ragréage Sol Intérieur Haute Performance, Ragréage Sol oul
Intérieur Fibré
Plancher béton oul oul
Carrelage existant oul
(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé)
Chape anhydrite (sprésapplication de Primaire universel) Ooul
Plancher chauffant eau chaude oul
Plancher rayonnant électrique oul
Dalle vinyle rigide oul
Kit protection a 'eau sous carrelage oul

I PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, secs, sains et solides. Les dallages béton doivent
étre réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis
plus de 15 jours. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports a
base de ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose
(il ne doit pas persister d'eau en surface du support lors de la
pose). Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm
d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier colle 24 heures
avant la pose. Les anciens revétements (carrelage, dalle vinyle
rigide) doivent étre bien adhérents. lls seront soigneusement
nettoyés et dégraissés. Les chapes anhydrites doivent étre
parfaitement séches et poncées. Aprés dépoussiérage, appliquer
Primaire universel. La pose sur planchers chauffants se fait sur
supports froids aprés une premiere mise en chauffe. Puis
attendre 2 jours apres les travaux avant la mise en service du
systeme.

IPREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant environ 6,5 a 7 litres d'eau propre, verser un sac de
25 kg de Colle carrelage grands carreaux en malaxant jusqu’a
obtention d'un mélange homogéne (utiliser de préférence un
malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis
malaxer a nouveau. La pate obtenue est utilisable pendant
environ 3 heures.

SOL INTERIEUR

CONSTRUIRE & RENOVER

3 heures maX| 30 mlnutes 30 minutes

TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE TEMPS OUVERT AJUSTABlE AVANT
0 l ; % DANT JOINTOIEMENT

6,5a7 litres : Mini. 24 heures

| APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la
dimension et au relief des carreaux. Lapplication sera réalisée
avec le coté lisse de la spatule puis régler I'épaisseur de colle avec
la spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface pouvant
étre recouverte par le carrelage dans un délai maximum de
30 minutes (temps ouvert).

I POSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiguement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier
régulierement la qualité du transfert du mortier colle sur 'envers
des carreaux. L'ajustement des carreaux est possible dans un
délai maximum de 30 minutes. Les traces de colle fraiche seront
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures
minimum apres la pose du carrelage avant de réaliser le
jointoiement (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou Kit de
protection a I'eau sous carrelage).

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau et de la spatule utilisée.

Spatule C9 Demi-ronde
9x9 x9mm @20 mm
Simple R ) ,
encollage 4523 6kg/m 7 kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application doit
étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des
intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les
délais indiqués correspondent a une température de + 23°C. lIs
sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage dorigine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du réglement
(CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER A
LABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus amples informations,
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



AN
@
Colle carrelage  POUSSIERE"

Haute performance \$gy%/

| Compatible tous planchers chauffants M
| Tous types de carreaux jusqu'a “M

100 x 100 cm ALLEGEE

| Formule allégée a haut rendement »\/@,

AN

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE
EN 12004

C2TES1

MORTIER COLLE

POUR CARRELAGE
OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION
15 kg I a0
3a7m? ‘ - 5°C
I DOMAINE D'EMPLOI:

SoL SoL MUR MUR
SUPPORTS ADMIS INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR EXTERIEUR
Chapes et dalles flottantes oul oul
Dallages sur terre-plein Ooul Ooul
Ragréage Sol Intérieur Haute Performance, Ragréage oul
Sol Intérieur Fibré
Plancher béton oul oul
Paroi béton oul oul
Enduit de ciment Ooul (o]V]}
Plaques de platre cartonnées oul
Béton cellulaire Oul
Platre, carreaux de plétre carreaux de brique oul
(apres application de Primaire universel)
Panneaux de polystyréne extrudé revétu oul
(Cpannefu préta .ca{re\etr))

arrelage existan

(parfaitement adhérent, soigneusement nettoyé et dégraissé) oul oul
Chape anhydrite (sprésapplication de Primaire universe) Oul
Plancher chauffant eau chaude Oul
Plancher rayonnant électrique oul
Dalle vinyle rigide oul
Kit protection a l'eau sous carrelage oul oul

I PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent étre réalisés
depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les
enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs
intérieurs et 21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers
béton doivent étre 4gés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou
fort vent, les supports a base de ciment seront humidifiés quelques
heures avant la pose (il ne doit pas persister d'eau en surface du
support lors de la pose). Les supports a base de platre doivent étre secs,
les dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue
de Primaire universel 3 raison de 100 a 200 g/m? puis laisser sécher.
Les défauts de planéité localisés n'excédant pas 10 mm d'épaisseur
pourront étre ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les
anciens revétements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent étre bien
adhérents. lls seront soigneusement nettoyés et dégraissés. Les
chapes anhydrites doivent étre parfaitement seches et poncées. Aprés
dépoussiérage, appliquer Primaire universel. La pose sur planchers
chauffants se fait apres une premiere mise en chauffe du systeme. Le
chauffage est coupé 2 jours avant la pose du carrelage, puis pendant la
pose du carrelage (sur supports froids). Attendre au minimum 2 jours
apres les travaux avant la mise en service du systeme.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient contenant
environ 65 a 68 litres d'eau propre, verser un sac de 15 kg de Colle
carrelage haute performance en malaxant jusqu'a obtention d'un

. *Lors de la manutention, du malaxage et de I'application comparé aux

POUSSIERE N R
\as/  mortiers colles classiques MAPEI.

¢ 6,5a6,8litres ;

L
SOL & MUR INTERIEUR (<)D:
ET EXTERIEUR i
L
(a4
(ad
<
)
Ll
>
TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE TEMPS OUVERT AJUSTAB[E AVAN >
DANT JOINTOIEMENT <[
2 a3 heures ; 30 minutes Mini. 24 heures

15 a 20 mmutes

mélange homogene (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer a nouveau. La pate
obtenue est utilisable pendant 2a 3 heures.

I APPLICATION DU MORTIER COLLE : Appliquer le mortier
colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée a la dimension
et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le cté lisse de
la spatule puis régler I'épaisseur decolle avec la spatule crantée.
N'étaler la colle que sur une surface pouvant étre recouverte par le
carrelage dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert).
Procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme
de colle sur 'envers du carreau) si votre chantier correspond a l'un des
cassuivants:

collage en extérieur

carrelage d'un format supérieur ou égala33cmx33cm

(20cm x20 cm pour grés cérame).

IPOSE DES CARREAUX : Poser les carreaux et les battre
énergiqguement, au moyen d'un maillet si nécessaire. Vérifier
régulierement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des
carreaux. Lajustement des carreaux est possible dans un délai
maximum de 15 @ 20 minutes. Les traces de colle fraiche seront
éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 heures minimum
apres la pose du carrelage avant de réaliser le jointoiement (48 heures
sur ancien carrelage, dalle vinyle ou Kit de protection a l'eau sous
carrelage).

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau,
du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule C6 SpatuleC9  Demi-ronde
) carreaux (cm) 6x6x6mm 9x9 x9mm @20 mm
e | W | ok | asigi | askgim
e | et | sight | 2skght | cigh
encollage Su%i;ieztzjr a : 35 kg/m? 6 kgfm?

CONSTRUIRE & RENOVER

I PRECAUTION D'’EMPLOI : La température d'application doit
étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des
intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet du joint. Les délais
indiqués correspondent a une température de + 23°C. lls sont rallongés
par temps froid et raccourcis par temps chaud.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine & Iabri de 'humidité 3
compter de la date de fabrication portée sur lemballage. Produit
conforme aux prescriptions du réglement (CE) N1907/2006 (REACH),
Annexe XVII, article 47. Pour de plus amples informations, consulter la
Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

R s | MAPEI 3R
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POUR COLLER

Colle en pate
Cuisine
| Préte a I'emploi

| Murs et plans de travail sur
supports neufs

| Tous types de carreaux jusqu'a
30x30cm

INTERIEUR

CONFORMEA LA
NORME EUROPEENNE
EN 12004

pr4)

| DOMAINE D’EMPLOI

En mur intérieur:
Béton
Plaque de platre cartonnée
Enduit de ciment
Béton cellulaire
Platre.

Plan de travail de cuisine :
I Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX).

Ces supports doivent étre propres, sains, stables, solides et
secs. Les supports béton doivent étre agés de plus de deux
mois, les enduits de ciment de plus de 3 semaines. Pour le
collage sur parois humides (douches,.), utiliser Colle en
pate spéciale salle de bains ou Colle en pate spéciale sol
etmur.

| APPLICATION DE LA COLLE : Malaxer la colle avant
application. Appliquer Colle en pate spéciale cuisine avec
une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle
uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une
surface pouvant étre recouverte par le carrelage dans un
délai minimum de 20 minutes (temps ouvert).

I COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en
exercant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons
de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec la Colle en
pate spéciale cuisine. Si nécessaire, battre les carreaux
avec un maillet. L'ajustement des carreaux est possible
dans un délai maximum de 30 minutes. Vérifier
régulierement le transfert de colle sur le carrelage. Pour
des carreaux supérieurs a 20 x 20 cm, procéder par double
encollage (appliguer une fine couche uniforme de colle sur
I'envers du carreau). Les traces de colle fraiche sur et entre
les carreaux seront éliminées avec une éponge humide.
Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du carrelage.
Les délais indiqués correspondent a une température de
+23°C. lls sont rallongés par temps froid et raccourcis par
temps chaud.

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & PLAN DE TRAVAIL

OUTILS TEMPERATURE TEMPS AJUSTABLE AVANT
D’APPLICATION OUVERT PENDANT JOINTOIEMENT
] =/
I —+30°C
mY &
: 20 minutes 30 minutes

: Mini. 24 heures

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du carreau,
du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule T5 Spatule C6
carreaux (cm) 5mmx5mm 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple Jusgu'a s 5 s 5
encollage 20x20 3a35kg/m 358 4kg/m
Double Supérieur a s , R 5
encollage 20x20 43 45 kg/m ‘ 45a6kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application doit
étre comprise entre + 5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit de colle ne doit
pas excéder 5 mm. Colle en péte spéciale cuisine encore frais se
nettoie al'eau.

| STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l'emballage dorigine,

a compter de la date de fabrication porté sur l'emballage. CRAINT LE
GEL.

[ | A somonne|



POUR COLLER

Colle en pate
Salle de bains

| Préte a I'emploi
| Spéciale pieces humides (salle de bains,
douche, cuisine)

| Tous types de carreaux jusqu'a 40 x 40 —

NORME EUROPEENNE
cm EN 12004

D2T

25kg=5a8m?
15kg =3 a5m?

7kg=1a2,5m?
3 kg =env.1m?

| DOMAINE D’EMPLOI :
SUPPORTS ADMIS INTEgILEUR EXTSECI:ILEUR
Enduit de ciment 25x30 oul
Plaques de platre cartonnées 25x30 oul
Carreaux de platre, enduits de platre 25x30 oul
Béton 33x33 oul
Béton cellulaire 33x33 oul
Anciens carrelages, peintures } 33X 33 @ oul
peintures parfaitement adhérents et résistants | Faience uniguement
Panneaux de bois hydrofugés
(CTB-H, CTB-X) (plans de travail de cuisines et 20x20 oul
salles de bains)
Kit protection a I'eau sous carrelage 40 x40 oul

(1) Les supports doivent étre propres, plans , solides, non fissurés et secs.

- Agés de plus de 2 mois pour les parois bétons

- Agés de plus de 3 semaines pour les murs (enduit ciment)

Les anciens carrelages doivent étre nettoyés et dégraissés, les peintures poncées.
(2) Al'exclusion des carreaux de faible porosité (<3%).

Exemple : grés cérame.

| APPLICATION DE LA COLLE : Malaxer la colle avant
application. Appliquer Colle en pate salle de bains avec une
spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle
uniformément sur le support. N'étaler la colle que sur une
surface pouvant étre recouverte par le carrelage dans un
délai minimum de 20 minutes (temps ouvert).

| COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en exercant
une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et
d'obtenir ainsi un contact parfait avec Colle en pate salle de
bains. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet.

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR INTERIEUR,
PLAN DE TRAVAIL,
SDB, DOUCHE,
CUISINE

BLANC
OUTILS TEMPERATURE TEMPS AJUSTABLE AVANT
D’APPLICATION OUVERT PENDANT JOINTOIEMENT
[ ] =/
| e )
A o
20 minutes 40 minutes

: Mini. 24 heures

L'ajustement des carreaux est possible dans un délai
maximum de 40 minutes. Vérifier réguliérement le transfert
de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format
supérieur a 20 x 20 cm, procéder par double encollage
(appliguer une fine couche uniforme de colle sur I'envers du
carreau). Les traces de colle fraiche sur et entre les carreaux
seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer
24 heures minimum aprés la pose du carrelage.Les délais
indiqués correspondent a une température de +23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule T5 Spatule C6
carreaux (cm) 5mmx5mm 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple Jusqu'a s ) s 5
encollage 20x20 ‘ 3a35kg/m 358 4kg/m
Double Supérieur a 5 3 X 3
encollage 20x20 48 45kglm ‘ 45a6kg/m

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. 'épaisseur du lit de
colle ne doit pas excéder 5 mm. Colle en pate salle de bains
encore frais se nettoie a I'eau.

| STOCKAGE : 24 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré a compter de la date portée sur lemballage.
CRAINT LE GEL.

[ | A somonne|
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POUR COLLER

Colle en pate
Sol et mur

| Préte a I'emploi
| Supports neufs et rénovation en piéces
humides : sols, murs et plans de travail

| Tous types de carreaux jusqu'a

40 x 40 cm —
25kg=5a8 m?
5kg=15m?
| DOMAINE D'EMPLOI :

SOL INTERIEUR

(Locaux classés P2 et E2 au plus)

MURS INTERIEURS

(Locaux classés EB+ au plus)

TAILLE MAXI. DU TAILLE MAXI. DU
0 SUPPORTS(!
SUPPORTS CARREAU (cm x cm) CARREAU (cm x cm)
Dallage béton 33x330@ Enduits de ciment 25x 30
Chapes flottantes 20x20 Plaques de,platre 25x30
cartonnées
Carreaux de platre )
Enduits de platre W
Béton 33x330
(1) Les supports doivent étre propres, plans, )
secs, sains, non fissurés et solides. Anciens carrelages, 33x330
- Agés de plus d'1 mois pour les sols peintures 5 X2
A parfaitementadhé-  Faience uniquement

- Agés de plus de 2 mois pour les bétons
- Agés de plus de 3 semaines pour les murs

(enduit ciment) Panneaux de bois
Les anciens carrelages doivent étre nettoyés 1 o, qés (CTB-H,

rents et résistants

et dégraissés, les peintures poncées CTBX 20%20@
lans d X
(2) A F'exclusion des carreaux de faible travail dg éziasin;eseet
porosité (<3%). Exemple : grés cérame. salles de bains)
Kit protection
a 'eau sous 40x40@
carrelage

| APPLICATION DE LA COLLE : Appliquer Colle en pate
spéciale sol et mur avec une spatule adaptée en ayant
soin de répartir la colle uniformément sur le support.
N'étaler la colle que sur une surface pouvant étre
recouverte par le carrelage dans un délai maximum de
30 minutes (temps ouvert).

I COLLAGE DU CARRELAGE : Poser le carrelage en
exercant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons
de colle et d'obtenir ainsi un contact parfait avec Colle en
pate sol et mur. Si nécessaire, battre les carreaux avec un
maillet. L'ajustement des carreaux est possible dans un
délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulierement le
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de
format supérieur a 20 x 20 cm, procéder par double

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR INTERIEUR,
PLAN DE TRAVAIL,
SDB, DOUCHE,

OUTILS TEMPERATURE  TEMPS OUVERT AJUSTABLE AVANT

- D’APPLICATION PENDANT JOINTOIEMENT
| a® J@ i)
mY. & . )

30 minutes 40 minutes E Mini. 24 heures

encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur
I'envers du carreau). Les traces de colle fraiche sur et entre
les carreaux seront éliminées avec une éponge humide.
Jointoyer 24 heures minimum aprés la pose du carrelage
(48 heures minimum en sol). Les délais indigués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau,du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule T5 Spatule C6
carreaux (cm) 5mm x5 mm 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple Jusqu'a 5 ) s 5
encollage ‘ 20x20 ‘ 3a35kg/m 358 4kg/m
Double Supérieur a s . X 5
encollage 20x20 43 45kg/m ‘ 4586 kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et + 30°C. L'épaisseur du lit
de colle ne doit pas excéder 5 mm. Colle en pate sol et mur
encore frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans l'emballage
d'origine, a compter de la date de fabrication porté sur
I'emballage. CRAINT LE GEL.

[ | A somonne|
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JOINTOYER

Joint fin Joint souple Joint haute performance Colle et joint
large Ultracolor plus en pate
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| POUR JOINTOYER

MORTIERS POUR JOINTS ‘ COLLE EN PATE

Joint haute performance
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Joint fin Joint souple large Ultracolor Plus Colle et joint en pate
(sans poussiére) (traité anti-moisissures
p et hyper-hydrofugé)
| iEEmE Ta4mm 42315 mm 2320 mm Ta3mm
Rendements moyens** 0,54 0,7 m¥kg 08a12mkg

Sol intérieur

&
&

Mur intérieur

Sol extérieur

BeeE

B eeee

Mur extérieur @
Piscine @
COLORIS DISPONIBLES *
BLANC BLANC BLANC BLANC
o s [ RS | oRISCLAR
GRIS ANTHRACITE
JASMIN
BEIGE
REGLISSE
TERRE DE SIENNE
LEGENDE : @ Application adaptée * Les coloris exposés sont présentés a titre indicatif et peuvent varier selon les types d'impression.

@ L . **Valeurs données a titre indicatif. La consommation varie en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints.
Application recommandée

& MAPEI [ | A somonne|



POUR JOINTOYER

Joint fin

| Finition lisse
| Pour carrelages et parements de
tous formats et de tous types

ET EXTERIEUR

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigheusement
les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier
colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire
(carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,.), les fonds de
joints seront humidifiés quelques heures avant
I'application. lls doivent étre propres et ne pas ressuer
'humidité lors de 'application.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant 6,6 a 7 litres d'eau pour un sac de 20 kg, 1,7 litre
d'eau pour un sac de 5 kg ou 0,8 litre d'eau pour un sac de
25 kg, verser la poudre en agitant avec un malaxeur
électrique jusqu'a obtention d'un mélange homogene. Le
délai d'utilisation de la gachée est de 2 heures maximum.
Remarque : la quantité deau de gachage peut étre
adaptée afin de faciliter l'application. Toutefois, une
quantité d'eau de gachage excessive peut entrainer un
retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

| APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le
mélange en utilisant une spatule en caoutchouc. Eliminer
I'excédent de Joint fin en raclant les carreaux, avec la
méme spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne
pas creuser les joints. Dés raidissement du mortier, lisser
les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide.
Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier
gue l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

| CONSOMMATION :

5 kg
2,5 kg

Rendement Rendement Rendement

TEMPERATURE
D’APPLICATION

—+30°C '-:-:-.0.-:-:-'
ﬂ s

SOL & MUR INTERIEUR

TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE OUVERTURE  LARGEUR DU JOINT
DU MELA

NGE AU PASSAGE

—+5°C

: variable selonle : 2 heures maximum : aprés 24 heures :
: conditionnement : : H

| PRECAUTION D’EMPLOI ; Dans certains cas (jointoiement
de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux
antidérapants), le nettoyage peut savérer difficile. Si
nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de
tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de
traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de
carreaux poreux (faience, etc.), par temps chaud et/ou fort
vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter
le grillage du mortier. A l'extérieur, les joints doivent étre
protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.
La température d'application doit étre comprise entre
+5°C et +30°C. Joint fin encore frais se nettoie a l'eau.
Ouverture au passage apres 24 heures minimum. Les
délais indiqués correspondent a une température de
+23°C. lls sont rallongés par temps froid et raccourcis par
temps chaud.

I STOCKAGE :12 mois en sac de 20 kg et 24 mois en alupack
de 5et 2,5 kg en emballage d'origine a I'abri de 'humidité a
compter de la date de fabrication portée sur 'emballage.
Produit conforme aux prescriptions du reglement (CE)
N.1907/2006 (REACH), Annexe XVI, article 47. STOCKER A
L'ABRI DE L'HUMIDITE. Pour de plus amples informations,
consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Tamea  dicmeu  dujm PTAWSSC parAbmscc - prec
2x2cm 4mm Tmm 4 m? 8m? 32m?
15x15¢cm 6 mm 3mm 6 m? 12 m? 48 m?
20x20cm 8 mm 3Imm 6 m? 12 m? 48 m?
30x30cm 8 mm 4 mm 7 m? 14 m? 56 m?
40x40cm | 8 mm 4 mm 10 m? 20 m? 80 m?
50x50cm | 10 mm 4 mm 10 m? 20 m? 80 m?
60x60cm | 10 mm 4mm 12m? 24 m? 96 m?
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
=] A o
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: POUSSIERE"
Joint souple large Sre
| Spécial terrasses et extérieur
| Compatible tous planchers chauffants

| Pour carrelages et parements de tous
formats et de tous types

SOL & MUR INTERIEUR

ET EXTERIEUR

OUTILS

N

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier
colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire
(carreaux poreux, chaleur etfou fort vent,..), les fonds de
joints  seront humidifiés quelgues heures avant
I'application. lls doivent étre propres et ne pas ressuer
I'"humidité lors de 'application.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant la quantité d'eau propre suivante : 3,3 litres pour
25 kg, 0,7 litre pour 5 kg ou 0,35 litre pour 2,5 kg, verser la
poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'a
obtention d'un mélange homogene. Le délai d'utilisation
de lagachée est de 2 heures maximum.

Remarque : la quantité deau de gachage peut étre
adaptée afin de faciliter l'application. Toutefois, une
guantité d'eau de gachage excessive peut entrainer un
retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

J APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le mélange
en utilisant une spatule en caoutchouc. Eliminer I'excédent
de Joint souple large en raclant les carreaux, avec la
méme spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne
pas creuser les joints. Dés raidissement du mortier, lisser
les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide.
Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier
que l'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

| CONSOMMATION:

Rendement Rendement Rendement

TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE

D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

I PRECAUTION D’EMPLOI : Dans certains cas (jointoiement
de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux
antidérapants), le nettoyage peut savérer difficile. Si
nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de
tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de
traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de
carreaux poreux (faience, etc.), par temps chaud et/ou fort
vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter
le grillage du mortier. A l'extérieur, les joints doivent étre
protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.
La température d'application doit étre comprise entre
+5°C et + 30°C. Joint souple large encore frais se nettoie a
I'eau. Ouverture au passage apres 24 heures minimum. Les
délais indiqués correspondent a une température de
+23°C. lls sont rallongés par temps froid et raccourcis par
temps chaud.

| STOCKAGE : 12 mois en sac de 25 kg et 24 mois en sac de
5et 25 kg en emballage d'origine, a 'abri de 'humidité a
compter de la date de fabrication portée sur 'emballage.
Produit conforme aux prescriptions du reglement (CE)
N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER A
LABRI DE L'HUMIDITE.

DUREE DE VIE OUVERTURE
DU MELANGE AU PASSAG

@ A &

i variable selonle } 2heures maximum i apreés 24 heures }
i conditionnement } H :

LARGEUR DU JOINT

4a15mm

Format du Epaisseur Largeur ar Alupack  par Alupack ar sac
carreau du carreau du joint P de 2,5pkg P des l’:g dpe 25 kg
20x20cm 8 mm 4mm 4m? 8m? 40 m?
30x30cm 8 mm 6 mm 6 m? 12 m? 60 m?
40x40cm 8 mm 6 mm 6m? 12 m? 60 m?
50 x50 cm 8 mm 6 mm 6 m? 12 m? 60 m?
60 x60cm 10 mm 6mm 6m? 12 m? 60 m?
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
R some |



POUR JOINTOYER

Joint haute performance
Ultracolor Plus

| Prise et séchage rapides
| Disponible en plusieurs coloris

| Pieces humides et piscines T T

111 | GRIS ARGENT

GRIS CIMENT

GRIS FLEUVE
ﬁ ANTHRACITE

JASMIN
o
152 REGLISSE
145 TERRE DE SIENNE

OUTILS

5kg=6216m?
2kg=2,526m?

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier
colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire
(carreaux poreuy, chaleur et/ou fort vent,..), les fonds de
joints seront humidifiés quelques heures avant
I'application. lls doivent étre propres et ne pas ressuer
'humidité lors de I'application. Ultracolor plus est adapté
aux supports déformables (planchers chauffants, planchers
bois, terrasses).

| PREPARATION DE LA GACHEE : Verser 2 kg d'Ultracolor
plus dans un récipient contenant environ 0,4 litre d'eau
propre ou 5 kg dans un récipient contenant 11 litre d'eau
propre. Malaxer avec un malaxeur électrique jusqu'a
obtention d'un mélange homogene. Laisser reposer 2 a 3
minutes puis mélanger a nouveau avant l'application. Le
délai d'utilisation de la gachée est de 20 a 30 minutes
maximum. Ne préparer que la quantité utilisable durant
ce laps de temps.

Remarque : Une quantité d'eau de gachage excessive peut
entrainer un retrait visible des joints etfou une
hétérogénéité de teinte.

| APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le
mélange en utilisant une spatule en caoutchouc adaptée.
Eliminer l'excédent d'Ultracolor plus en raclant les
carreaux, avec la méme spatule, dans le sens de leur
diagonale, afin de ne pas creuser les joints. La
consommation varie en fonction de la largeur et de la
profondeur des joints, ainsi que du format des carreaux et
de I'épaisseur du lit de colle.

| FINITION : 15 a 30 minutes aprés son application,
Ultracolor plus perd sa plasticité et devient opaque.
Procéder a la régularisation des joints puis au nettoyage
avec une éponge humidifiée. En sol, le nettoyage peut étre
effectué avec une machine adaptée. La finition des joints
durcis peut étre effectuée avec un Scotch-Brite®. Rincer
fréquemment I'éponge et renouveler I'eau si nécessaire. Le
nettoyage final seffectue avec un chiffon sec. Les délais
indiqués correspondent a une température de +23°C. lls

CONSTRUIRE & RENOVER

LLI

SOL & MUR INTERIEUR (<.E')
ET EXTERIEUR =
LLI

(a4

(ad

<
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>

TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE OUVERTURE  LARGEUR DU JOINT >
D’APPLICATION DU MELANGE AU PASSAGE <
(@)

: :+5°c

+30°C

O

i variable selonle i
i conditionnement :

e

20 430 minutes  }

3 heures 2a20mn

sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps
chaud.

| CONSOMMATION
o S Lot Conemsin gt Abpac
de2kg de5kg
5x5cm 4mm | 2mm 05 4m? 10 m?
10x10cm 6mm | 2mm 04 48 m? 12m?
15x15¢cm 6mm | 4mm 0,5 4 m? 10 m?
20x20cm | 8mm | 6mm 08 2,4 m? 6 m?
30x30cm | 8mm | 6mm 05 4m? 10 m?
40x40cm [ 10mm | 8mm 0,6 32 m? 8 m?
30x60cm | 10mm |10 mm 08 2.4 m? 6m?

| PRECAUTION D’EMPLOI : Dans certains cas (jointoiement
de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux anti-
dérapants), le nettoyage peut <savérer difficile. Si
nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de
tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de
traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de
carreaux poreux (faience, etc.), par temps chaud et/ou fort
vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter
le grillage du mortier. A l'extérieur, les joints doivent étre
protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier.
La température d'application doit étre comprise entre
+5°C et +35°C. Ultracolor plus encore frais se nettoie a
I'eau.

| OUVERTURE AU PASSAGE : Les sols peuvent étre ouverts
au passage piétonnier apres 3 heures minimum a + 20°C.
La mise en service du local peut intervenir 24 h apres la
réalisation des joints. Le délai de remise en eau des piscines
est de 48 heures. Ces délais sont allongés par temps froid.

| STOCKAGE : 24 mois en alupacks de 5 et 2 kg en
emballage d'origine a 'abri de 'lhumidité a compter de la
date de fabrication portée sur I'emballage. Pour de plus
amples informations, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

R s | MAPEI



POUR JOINTOYER

Colle et joint en pate
Mur

| Préte a I'emploi
| Spéciale pieces humides
(salle de bains, douches, cuisine)

| Tous types de carreaux jusqu'a
40x40cm
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| DOMAINE D’EMPLOI:

En mur intérieur:

Béton, enduits ciment, platre, plaques de platre cartonnée,
béton cellulaire, plan de travail de cuisine et salle de bains,
panneaux de bois hydrofugés (CTB-H - CTB-X)Ces
supports doivent étre propres, plans, secs, sains, non
fissurées et solides. Les supports doivent étre agés de plus
de 2 mois, les enduits ciment de plus de trois semaines.

I COLLAGE : Appliquer Colle et joint en pate avec une
spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle
uniformément sur le support (épaisseur du lit de colle de
5 mm maxi). N'étaler la colle que sur une surface pouvant
étre recouverte par le revétement dans un délai maximum
de 30 minutes (temps ouvert). Poser le revétement en
exercant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons
de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec Colle et
joint en pate. Si nécessaire, battre les carreaux avec un
maillet.

L'ajustement des carreaux est possible dans un délai
maximum de 40 minutes. Vérifier régulierementle
transfert de colle sur l'envers du carrelage. Les traces de
colle fraiche et entre les carreaux seront éliminées avec
une éponge humide. Jointoyer 24 heures apres la pose du
carrelage. Les délais indiqués correspondent a une
température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et
raccourcis par temps chaud.

§ JOINTOIEMENT : Garnir les joints avec Colle et joint en
pate en utilisant une spatule caoutchouc. Eliminer
I'excédent de produit en raclantles carreaux, avec la méme
spatule ,dans le sens de leur diagonale afin de ne pas
creuser les joints. Lisser les joints et nettoyer les carreaux
avec une éponge dure humide. En cas de légere
imperfection aprés séchage, repasser une couche de
produit sur les joints. La mise en service pourra intervenir
minimum 3 jours apres le jointoiement.

& MAPEI

MUR INTERIEUR,
PLAN DE TRAVAIL

CONSTRUIRE & RENOVER

OUTILS TEMPERATURE  TEMPS OUVERT AJUSTABLE AVANT
- D’APPLICATION PENDANT JOINTOIEMENT
| a® [ J@ %
mv [
i 30minutes 40 minutes

i Mini. 24 heures

| CONSOMMATION : Elle dépend du format, du relief du
carreau,du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Format des Spatule T5 Spatule C6
carreaux (cm) 5mm x5mm 6 mm X 6 mm x 6 mm
Simple Jusqu'a 5 ) X 5
encollage ‘ 20x20 3a35kg/m 358 4kg/m
Double Supérieur a 3 2 X 5
encollage ‘ 20 x 20 ‘ 43 45kg/m 45a6kg/m

| PRECAUTION D’EMPLOI ; Le produit encore frais se nettoie
al'eau. Les délais indiqués correspondent a une température
de 23°C. lIs sont rallongés par temps froid et raccourcis par
temps chaud. La température d'application est comprise
entre+5°Cet +30°C.

| STOCKAGE : 24 mois en local tempéré dans I'emballage
d'origine, a compter de la date de fabrication porté sur
'emballage. CRAINT LE GCEL. Contient biocide
1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut déclencher une réaction
allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande.

[ | A somonne|
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POUR CONSTRUIRE

Mortier neutre

Béton neutre
Mortier multi-usages
Béton multi-usages
Béton fibré

Béton allegé

Mortier réfractaire

Mortier colle béton cellulaire
Mortier colle extérieur

REPARER ET SCELLER

Béton facile

Mortier rapide

Mortier de réparation fibré
Mortier chape fibré

POUR ENDUIRE

Enduit facade
Enduit multi-usages
Ragréage mural

POUR JOINTOYER

® Joint large murs et sols

i g Y

POUR IMPERMEABILISER

Mortier imperméabilisation
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Mortier Béton Mortier Béton Béton

neutre neutre multi-usages multi-usages fibré
Béton Mortier Mortier colle Mortier colle
allégé réfractaire béton cellulaire extérieur

R s | MADPE|I



—
pd
L
=
[
<
m
L
>
>
<
O

& MAPEI

POUR CONSTRUIRE

Mortier neutre

| Prét a gacher
| Montage et jointoiement des
parpaings, briques et pierre naturelle
| Scellements courants, travaux
de macgonnerie

MUR & SOL INTERIEUR /

EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

| DOMAINE D'EMPLOI : Mortier prét a I'emploi destiné au
montage de parpaings, briques, pierres naturelles, a la
réalisation de chapes minces, aux réparations et
scellements courants, aux joints de pierres et de briques,
aux travaux courants de maconnerie en neuf et rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniguement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogéne.
Taux de gachage environ 4,5 litres d'eau propre par sac de
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

| APPLICATION : Le mortier s'applique manuellement a la
truelle ou a la taloche. La surface peut étre lissée ou
talochée. Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier
de15a20 mm par passe. Nettoyer les outils a I'eau tant que
le produit est frais.

CONSTRUIRE & RENOVER

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
DU MELANGE

ég ﬁf‘fﬂ‘.‘f" O O

—+5°C

4,5litres  : 1 heure environ

| CONSOMMATION :

Pour chape =18 +/-2 kg/m? par cm d'épaisseur.
Pour montage de parpaings:

de10:30 kg/m?

de20:60 kg/m?

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. Pour de plus amples informations, consulter la
Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



Béton neutre

| Prét a gacher

| Scellements courants, chapes
et dalles

| Fondations légeres

| DOMAINE D’EMPLOI : Béton prét a l'emploi destiné a la
réalisation de chapes, dalles et fondations |égeres,
scellement en neuf et rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniquement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogeéne.
Taux de gachage environ 3,5 litres d'eau propre par sac de
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

| APPLICATION : Le béton s'applique manuellement a la
truelle, la surface peut étre lisse ou talochée. Appliquer en
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les
outils a I'eau tant que le produit est frais.

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR
ET EXTERIEUR

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
D’APPLICATION DU MELANGE

i — °-:-:-.(>-.-:-° @
—+5°C
? i35 litres i1 heure environ

| CONSOMMATION : 20 +/- 2 kg/m?2 et par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 35°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. Pour de plus amples informations, consulter la
Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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POUR CONSTRUIRE

Mortier
multi-usages
| Prét a gacher

| Montage et jointoiement des parpaings,
briques et pierre naturelle

| Scellements courants, travaux de macgonnerie
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| DOMAINE D’EMPLOI : Mortier multi-usages destiné au
montage de parpaings, briques, pierres naturelles, a la
réalisation de chapes minces, aux réparations et
scellements courants, aux joints de pierres et de briques,
aux travaux courants de macgonnerie en neuf et rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniquement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogene.
Taux de gachage environ 525 a 5,5 litres d'eau propre par
sac de 35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant
1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

| APPLICATION : Le mortier s'applique manuellement 3 la
truelle ou a la taloche. La surface peut étre lisse ou
talochée. Pour la réalisation d'un enduit, appliquer le
mortier de 15 a 20 mm par passe. Nettoyer les outils a I'eau
tant que le produit est frais.

BEW & MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

TEMPERATURE
D’APPLICATION

é —+30°C
ey

OUTILS TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
DU ME

o

: 5,25a5,5 litres : 1 heure environ

—+5°C

| CONSOMMATION:

Pour chape:

20 kg/m2 par cm d'épaisseur
Pour montage de parpaings:
de10cmde large:30 kg/m?
de 20 cm de large: 60 kg/m2.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +30°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a I'abri de
I'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Béton
multi-usages
| Prét a gacher

| Scellements courants, chapes et dalles
| Fondations légeres

| DOMAINE D’EMPLOI : Béton prét a l'emploi destiné a la
réalisation de chapes, dalles et fondations |égeres,
réalisations de scellements en neuf et rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniquement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogeéne.
Taux de gachage environ 3,5 litres d'eau propre par sac de
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

| APPLICATION : Le béton s'applique manuellement a la
truelle, la surface peut étre lisse ou talochée. Appliquer en
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les
outils a I'eau tant que le produit est frais.

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & SOL INTERIEUR
ET EXTERIEUR

T

. o
EPAISSEUR =
D'APPLICATION ~

0UTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
D’APPLICATION MELANGE

== A
ENENE N

— +5°C
3,5 litres : 1 heure environ : minimum
H i 40 mm
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| CONSOMMATION : 22 kg/m? et par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +35°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR CONSTRUIRE

Béton fibré
Fissuration limitée

| Fibres intégrées
| Scellements courants, chapes et dalles
| Fondations légéres
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I DOMAINE D'EMPLOI : Béton fibré est destiné a la
réalisation de chapes, dalles et fondations Iégeéres, de
scellements et réalisation d'angles verticaux en neuf et
rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniguement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogene.
Taux de gachage environ 3 litres d'eau propre par sac de
25 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

| APPLICATION : Le béton s'applique manuellement a la
truelle, la surface peut étre lisse ou talochée. Appliquer en
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les
outils a I'eau tant que le produit est frais.

BEN & MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

TEMPERATURE
D’APPLICATION

é —+30°C
21

OUTILS TAUX DE GACHAGE II)JIIIIRDEE DE VIE EPAISSEUR '

O LANGE D’APPLICATION

....... @ ’«E

: 1 heure environ : minimum
H i 40 mm

—+5°C
3 litres

| CONSOMMATION : 22 kg/m? et par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +35°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Béton allégé ALLEGEE
1600 kg/m?

N4
RS
| Prét a gacher

| Rénovation planchers, sous-chapes,
forme de pente

| Complément isolation thermique
et phonique

I DOMAINE D'EMPLOI : Béton allégé prét a I'emploi
destiné a |a réalisation de rénovation de planchers affaiblis
ou délabrés, remplissage, rattrapage de niveaux, Sous-
chapes, formes de pente sur supports neufs ou en
rénovation. Amélioration phonique et thermique.
Résistance a lacompression : > 20N/mm?2,

Résistance thermique: 0,064 m?2 K/W.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniguement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogene.
Taux de gachage environ 2,5 litres d'eau propre par sac de
18 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure
environ. Délai de séchage >12 heures environ.

| APPLICATION : Sur plancher bois ou sur autre support
gue béton, mettre en place un film PE micro perforé en
veillant a ne pas laisser de bulles d'air. Le béton allégé
s'applique manuellement a la truelle, la surface peut étre
lisse ou talochée. Appliquer en épaisseur minimum de 60
mm par passe. Le Béton allégé s'applique comme une
chape traditionnelle : pelle, rateau.. puis tiré a la regle.
Nettoyer les outils a I'eau tant que le produit est frais.

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL INTERIEUR
& EXTERIEUR

ouTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE EPAISSEUR
=3 i DAPPLICATION DUMELANGE  D’APPLICATION
minimum
—+30°C :;._'._O_:_.;: @ 60 mm
?S ﬂ_+5oc :  25litres ;1 heureenviron Wl

| CONSOMMATION : 14 kg/m?2 et par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +30°C. Par temps chaud,
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a l'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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POUR CONSTRUIRE

Mortier réfractaire
Haute température 1000°C
| Assemblage de barbecue, cheminée

| Jointoiement haute température
| prét a gacher

MUR INTERIEUR

& EXTERIEUR

I DOMAINE D'EMPLOI : Assemblage et jointoiement
déléments de maconnerie en contact avec le feu
(barbecue, cheminée, four....).

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports et les
éléments de magconnerie doivent étre stables, solides,
propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu
cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire a
I'adhérence, telles que graisses, huiles, poussieres...). Les
briques doivent étre rempées dans l'eau puis égouttées
avant leur mise en ceuvre (il ne doit pas rester d'eau
stagnante en surface au moment de l'application).

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 3 litres d'eau par sac de 25 kg ou 0,6 litre
d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique a
rotation lente, pendant 1a 2 minutes. Racler les parois puis
malaxer a nouveau pendant 2 a 3 minutes jusqu'a
lobtention d'un mortier homogéne. Le Mortier réfractaire
peut étre utilisé pendant 1 heure environ a + 20°C.
Ce délai est raccourci par temps froid.

CONSTRUIRE & RENOVER

DELAI D’ATTENTE

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
DU MELANGE AVANDTUUFmYléaIION

é D’APPLICATION

i variable selonle : 1 heure environ i mini. 48 heures
i conditionnement : H

| APPLICATION:;

- Appliquer Mortier réfractaire en épaisseur réguliere et
continue sur le support a laide d'une truelle.

- Battre les éléments a mettre en place pour assurer un
meilleur transfert et éliminer les bavures.

- Lisser les jointsa l'avancement.

| CONSOMMATION : Réalisation de cloisons de briques
réfractaires de 5 cm de haut et 10 cm de large : environ
20 kg parm2.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer
sur un support gelé durant les 24 heures suivant
I'application laisser sécher 48 heures avant la mise en
chauffe.

| STOCKAGE : 12 mois pour un sac de 5 kg et 25 kg, en
emballage d'origine, a I'abri de 'humidité, a compter de la
date de fabrication portée sur l'emballage. Produit
conforme aux prescriptions du réglement (CE)N.1907/2006
(REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER A L'ABRI DE
LHUMIDITE.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire
Montage des blocs
et carreaux

| Pose directe sur carrelage
| Ragréage
| Montage brique de verre

MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION

G‘\ —+30°C
Qﬁ‘ 5o

| DOMAINE D'EMPLOI : Montage en intérieur et extérieur
de magonneries et cloisons en béton cellulaire.

| PREPARATION DU SUPPORT : les éléments de
magconnerie doivent étre stables, solides, propres (éliminer
toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes
substances pouvant nuire a ladhérence, telles que
graisses, huiles, poussiéres..). Les blocs doivent étre
humidifiés s'ils sont trés poreux et/ou s'ils sont utilisés par
temps chaud. Une humidification est également
conseillée avant d'effectuer un ragréage.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 55 a 6 litres d'eau par sac de 25 kg ou 11 litre
d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique a
rotation lente, pendant 1a 2 minutes puis remalaxer avant
[utilisation. La gachée est utilisable pendant 2 a 3 heures a
+20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé
par temps froid.

| APPLICATION : Pour le montage des blocs, appliquer
Mortier colle béton cellulaire avec une spatule crantée afin
d'obtenir une épaisseur finale d'environ 3 mm sur la partie
supérieure des blocs en place et sur la tranche des blocs a
positionner. L'application est facilitée par I'utilisation de
spatules crantées de la méme largeur que les blocs.
N'étaler Mortier colle béton cellulaire que sur une surface
pouvant étre recouverte dans un délai de 10 minutes
(temps ouvert a + 20°C). Ce délai est raccourci par temps
chaud et rallongé par temps froid. Le délai d'ajustabilité

CONSTRUIRE & RENOVER

TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
DU ME

i variable selonle
: conditionnement :

BLANC

TEMPS OUVERT

&

10 minutes  } 30 minutes maxi. §

DELAI
DE RECOUVREMENT

LK

24 heures

AJUSTABLE PENDANT
LANGE =

@

2a3heures
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apres mise en place d'un bloc est de 5 minutes a + 20°C.
Pour le ragréage des cloisons : appliquer Mortier colle
béton cellulaire a Ia lisseuse, en épaisseur maximale de
10 mm. Apres quelques minutes, il est possible de réaliser
la finition a l'aide d'une taloche éponge. Afin d'assurer un
bon transfert sur le support, il est conseillé d'appliguer une
premiere passe de Mortier colle béton cellulaire tirée a
zéro, et de ragréer ensuite en exercant une pression avec la
lisseuse afin d'assurer la parfaite adhérence du mélange au
support. Le ragréage peut étre recouvert apres 24 heures a
+20°C. Pour la réparation : mélanger 1volume de sable fin
et propre avec 2 volumes de Mortier colle béton cellulaire
et appliguer a la lisseuse ou a la truelle. Laisser sécher
24 heuresa +20°C avant recouvrement.

| CONSOMMATION : Montage de blocs de 20 cm de haut.

Epaisseur du bloc (cm) 7 20 25 30

| o
| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +30°C. Par temps chaud,

humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, a I'abri de
I'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement  (CE)NJ907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A LABRI DE LHUMIDITE.

12,5 15

Rendement

(m? par sac de 25 kg) 5538

4536 | 35a5 | 2534 2a3

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

R s | MAPEI K3



Mortier colle extérieur

| Aménagement extérieur
| Parement et dallage

SOL & MUR
EXTERIEUR

TEMPS OUVERT  AJUSTABLE PENDANT AVANT

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE
JOINTOIEMENT

S— D’APPLICATION R éi %

|_
Z
Ll
P
=
<
(ai]
L
p3
>
e 25kg=3a7m?

BN & MAPEI

5kg = env.1m?

| DOMAINE D'EMPLOI ;
[ Pierres de parement et dallages
Chaperons de muret, balustres et claustras.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent
étre réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment
depuis plus de 15 jours. Les endulits de ciment doivent avoir
plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps
chaud et/ou fort vent, les supports a base de ciment seront
humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas
persister d'eau en surface du support lors de la pose). Les
supports a base de platre doivent étre secs. Dépoussiérer
soigneusement puis appliquer une couche continue de
Primaire universel 3 raison de 100 a 200 g/m? puis laisser
sécher. Les défauts de planéité localisés n'excédant pas
10 mm d'épaisseur pourront étre ragréés avec le mortier
colle 24 heures avant la pose.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant 55 a 6 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg
de Mortier colle extérieur (11 litre pour un sac de 5kg) en
malaxant jusqu'a obtention d'un mélange homogene
(utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser
reposer quelques minutes puis malaxer a nouveau. La pate
obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

| APPLICATION : Appliquer le mortier colle sur le support
avec une spatule crantée, adaptée a la dimension et au
relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le coté
lisse de la spatule puis régler I'épaisseur de colle avec la
spatule crantée. N'étaler la colle que sur une surface
pouvant étre recouverte par le carrelage dans un délai
maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par
double encollage (appliquer une fine couche uniforme de
colle sur 'envers du carreau) si votre chantier correspond a
I'un des cas suivants:

[ collage en extérieur

carrelage d'unformat supérieur ou égala20cmx 20 cm.

A é L

CONSTRUIRE & RENOVER

: variable selon le : environ 3 heures maxi. 20 m|nutes maxi. 45 minutes : mini. 24 heures
condmonnement H

IPOSE DES CARREAUX : Sceller les éléments en
appliguant le Mortier colle extérieur a la truelle, par plots
pour les plaquettes de parement. Utiliser une spatule
crantée pour le dallage avec une pose en double encollage.
Mortier colle extérieur ne convient pas a la pose de
carreaux de gres cérame.

| CONSOMMATION : Rendement : 337 m2. Elle dépend du
format, du relief, du carreau, du mode d'encollage et du
peigne utilisé.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et +30°C. Protéger le
chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage
complet du joint. Les délais indiqués correspondent a une
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et
raccourcis par temps chaud. Mortier colle extérieur
encore frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois pour le sac de 25 kg et 24 mois pour
I'alupack de 5 kg en emballage dorigine, a l'abri de
'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement  (CE)N1907/2006  (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE U'HUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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POUR REPARER ET SCELLER

Béton facile
Sans malaxage

I Pas besoin d'outil, facile d’emploi
I Prise rapide : 5 minutes
I Scellement piquets, poteaux, portiques
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IDOMAINE D'EMPLOI : Béton prét a lemploi sans
malaxage pour la réalisation de scellements de piguets,
poteaux, de portiques, jeux d'enfants...

| PREPARATION DU SUPPORT : Creuser un trou de taille
suffisante dans un sol suffisamment compact, pour fixer
l'objet considéré (environ 20 cm plus large que celui-ci),
prévoir une profondeur suffisante pour sceller I'élément et
lui garantir une parfaite stabilité. Bien saturer les parois et
le fond du trou en eau avant application.

| APPLICATION : Verser Béton facile dans le trou et répartir
la poudre uniformément autour de l'objet a fixer. Verser
'eau a l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, en la
répartissant uniformément sur le béton. Ajuster l'objet a
sceller dans les 5 minutes qui suivent. Une fois l'eau
complétement absorbée, la surface pourra étre
soigneusement lissée a l'aide d'une truelle ou laissée brute
si une 2°™ application est nécessaire. Le durcissement
complet du béton commence apres 20 minutes.

BN & MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL EXTERIEUR

DUREE DE
PRISE FINALE

@

: 20 minutes

PAS D’0UTIL TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE
D’APPLICATION
& il—ﬂﬂ"c '-:-:-.G-:-'.-'
—+5°C
3,5 Litres

| CONSOMMATION : 1 sac de 25 kg pour 1 scellement de
25x25x20 cm de profondeur.

I PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et +30°C. Béton facile et les
outilsencore frais se nettoient a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine a I'abri de
'humidité a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR REPARER ET SCELLER

Mortier rapide
Prise express : 5 min

| Scellement, rebouchage

I Montage et réparation

| Imperméable et résistant a I'eau
I Prét a gacher

MUR & SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

| DOMAINE D'EMPLOI

. Sols et murs intérieurs et
extérieurs, caves et sous-sols enterrés. Pour tous les travaux

courants et rapides de maconneries : scellement,
rebouchage, montage et réparation, en vertical et
horizontal.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
résistants, propres et sains (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiere..). Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant 04 litre d'eau, verser 2,5 kg de Mortier rapide
(0,8 litre d'eau pour 5 kg ou 04 litre d'eau pour 2,5 kg) et
malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu’a obtention
d'un mélange homogéne et sans grumeau. Pour les
guantités importantes, utiliser un malaxeur électrique.
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne
préparer que la quantité utilisable en 5 minutes. Pour un
dosage en volume, mélanger 5 volumes de Mortier rapide
avec 1volume d'eau.

CONSTRUIRE & RENOVER

~

OUTII.S TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
D’APPLICATION DU MELANGE

+30°C 33 0..::_: @

ﬂ_m ...............
: variable selon le ; 5 minutes

§ APPLICATION : Appliquer rapidement la gachée avec

unetruelle ou une spatule.

cond|t|onnement
| CONSOMMATION : 18 kg/m2 et par cm d'épaisseur pour un
sacde25kg.
2 kg/litre de volume a remplir (pour les sacsde 25 et 5kg).

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Mortier rapide et
les outils encore frais se nettoient al'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, a l'abri de
I'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE LHUMIDITE.

DELAI DE REMISE
EN SERVICE
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i1 heure a +20°C

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR REPARER ET SCELLER

Mortier de réparation
Fibré

[ Epaisseur : 33 50 mm par passe
§ Adhérence élevée au béton

I Délai de talochage court (30 min a 23°C)
I Aspect final fin et gris clair

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE
EN 1504-3

R2

25 kg
Rendement:
12,5 a 13 litres

| DOMAINE D’EMPLOI :
Réparation de tous types d'ouvrages en béton, sur des
surfaces verticales ou horizontales.
Exemples d'application:
Réparation de marches d'escalier en béton
Réparation de corniches, alleges, nez de balcons en béton
Réparation d'angles, d'épaufrures, de cavités de poteaux,
poutres, murs et dalles en béton armé
Rebouchage de saignées en murs et sols.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les surfaces a traiter
doivent étre propres, saines et solides. Eliminer toutes
parties non adhérentes, friables ou de faible cohésion ainsi
gue toutes substances pouvant nuire a I'adhérence. Piquer
toute la surface pour obtenir un support rugueux. Mouiller
a refus les supports et laisser ressuer avant l'application de
Mortier de réparation fibré. Le support ne doit pas
présenter de pellicule d'eau en surface au moment de
I'application.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un seau contenant
3litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg en agitant avec
un malaxeur électrique a vitesse lente (400 a 450 tours/
min) jusqu'a l'obtention d'un mélange homogene exempt
de grumeaux. Ne préparer que la quantité de produit
pouvant étre appligué dans un délai de 30 minutes a 23°C.

| APPLICATION : Appliquer le mortier 3 Ia lisseuse ou a la
truelle en épaisseur maximum de 50 mm en une seule
passe. Pour des réparations de surfaces importantes dont
I'épaisseur est supérieure a 2 cm, il est nécessaire de
positionner un treillis soudé (maille 10 x 10 cm) fixé
mécaniquement Dans le cas d'application en plusieurs
passes de Mortier de réparation fibré, la premiere passe
doit étre laissée rugueuse. Lapplication de la seconde
passe peut se faire soit dés raidissement, soit apres
séchage de la premiére. Dans ce dernier cas, il convient de
ré-humidifier la premiére passe.

MAPEI

MUR INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

DELAI DE REMISE
EN SERVICE

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DUREE DE VIE

D’APPLICATION MELANGE

¢z ye= D @

env.3litres i env.30minutes : aprési2heures

I FINITION : Dés raidissement (environ 30 min & 23°C), la
finition peut étre effectuée avec une taloche éponge ou
polystyréne ou a la lisseuse.

| CONSOMMATION : Rendement : 12,5 3 13 litres par sac de
25 kg, soit une consommation d'environ 19,5 kg/m2cm
d'épaisseur.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application

est comprise entre + 5°C et + 35°C. Les délais indiqués

correspondent a une température de + 23°C. lls sont

rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

Par temps froid

L Vérifier que le support n'est pas gelé et protéger le produit
dugel.

- Gacheravec de leautempérée.

- Stocker les produits a l'abri du froid et de 'humidité.

Par temps chaud

- Stocker les produits dans un endroit frais.

- Humidifier plusieurs fois le support.

- Gacher avec de l'eau froide.

- Apres application, les surfaces seront protégées pendant la
prise et le durcissement en pulvérisant régulierement de

CONSTRUIRE & RENOVER

leau durant les premiersjours.
Le mortier encore frais se nettoie a I'eau ; une fois durci il
sélimine mécaniquement.

| CONSOMMATION : 12 mois en emballage d'origine a I'abri
de 'humidité a compter de la date de fabrication portée
sur 'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.STOCKER A LABRI DE LHUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR REPARER ET SCELLER

Mortier chape
Fibré
I Mortier prét-a-gacher

pour chape flottante ou adhérente
I Fissuration limitée
I séchage rapide
I Intérieur et extérieur

SOL INTERIEUR
& EXTERIEUR

OUTILS

&

| DOMAINE D’EMPLOI : Réalisation de chapes flottantes ou
adhérentes. Intérieur et extérieur. Neuf et rénovation : sur
dalles neuves ou anciennes. Avant la pose de parquet, PVC,
linoléum, céramigue, moquette...

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre sec,
stable, sain (sans fissure) et propre. Eliminer toute partie
peu cohésive, la poussiere, la peinture, les vernis, les cires,
les huiles, traces de platre ou autre substance pouvant
nuire a l'adhérence.

Respecter les joints de dilatation et de fractionnement
existants. Réaliser des joints de fractionnements tous les
50 m?2 Désolidariser en périphérie avec une bande mousse.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Mélanger le mortier
avec environ 17 litre d'eau propre pendant au moins
5 minutes jusqu'a obtention d'un mélange homogéne de
consistance « terre humide ». Utiliser une bétonniére, une
pompe a mortier. Le mortier doit &tre mis en ceuvre, damé
et taloché dans les 40 a 60 minutes qui suivent sa

préparation.
En cas de chape adhérente, I'utilisation d'une résine
d'adjuvantation sera nécessaire (réalisation d'une

barbotine d'accrochage).

J APPLICATION : Réalisation d'une chape désolidarisée
(épaisseur 35 a 60 mm). Le mortier s'applique sur un
support recouvert d'un filmisolant en polyéthyléne afin de
désolidariser la nouvelle chape du support existant. Etaler
le mortier selon les mémes techniques que pour une
chape traditionnelle, aussi bien pour les nus de réglage,
I'étalement du mélange, le damage, le réglage que pour le
talochage.

Si la mise en ceuvre est interrompue pendant plus d'une
heure, il est nécessaire d'insérer, dans I'épaisseur de la
chape, des fers a béton de 20 a 30 cm de longueur,
diametre 3 a 6 mm, espacés de 20 a 30 cm, de maniere a
assurer une liaison parfaite lors de la reprise et a éviter les
fissures et les différences de niveau.

CONSTRUIRE & RENOVER

TEMPERATURE
D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

Réalisation d'une chape adhérente (épaisseur 10 a 35 mm).
La préparation, le dosage et la mise en ceuvre du mortier
sont les mémes gque pour une chape désolidarisée.
Toutefois, afin d'assurer une bonne adhérence de la chape,
il est nécessaire d'appliquer au préalable une barbotine
d'accrochage mortier chape fibré / résine d'adjuvantation
sur le support parfaitement propre (a raison de 250 g résine
et 250 g d'eau pour 3 kg de mortier).

Appliquer la barbotine au fur et a mesure de maniére a ce
que la chape soit appliquée sur la barbotine encore fraiche.
Réaliser le mortier de chape a I'avancement.

) SECHAGE ET RECOUVREMENT:

Ouverture au passage : apres 12 heures.

Recouvrement : les chapes réalisées peuvent rester
apparentes ou étres recouvertes par un revétement.

Pose de carrelage : aprés 24 heures.

Pose de pierre naturelle : apres 48 heures.

Pose de revétement PVC ou de parquet : apres 4 jours.

Mise en service : apres 4 jours.

| CONSOMMATION : Pour T m? : 18 a 20 kg par cm
d'épaisseur.

| TEMPERATURE D’APPLICATION : Entre +5°C et + 30°C.

TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE OUVERTURE
DU MELANGE AU PASSAGE

@

i env.50 minutes :

AVANT APPLICATION
D’UN REVETEMENT

env.17 litre apres12 heures 1a4jours

: fonction revétement

| STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
sec, a I'abri du gel et de 'humidité a compter de la date de
fabrication portée sur I'emballage (aprés quelques mois de
stockage les temps de prise sont rallongés). Produit
conforme  aux prescriptions du reglement (CE) N.
1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article47. Pour toute
information complémentaire, consulter la fiche technigque
et la fiche des Données de Sécurité. STOCKER A L'ABRI DE
L'HUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|
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& MAPEI

Enduit facade
Neuf et rénovation

Imperméabilisation et décoration
Finition lisse, talochée ou grattée
Idéal sur béton et enduits

MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR

DOMAINE D'EMPLOI : Réalisation en extérieur et
intérieur d'enduits dimperméabilisation et décoration.
Application en forte épaisseur (maxi 15 mm par passe) pour
les magonneries neuves et anciennes.

PREPARATION DU SUPPORT : Les éléments de
maconnerie doivent étre stables, solides et propres.
Eliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi
gue toutes substances pouvant nuire a I'adhérence.

En corps d'enduit :
Sur macgonneries hétérogenes, ponter les jonctions de
maconnerie avec une trame de verre marouflée dans Ia
1é couche d'enduit de fagade.
Sur des supports absorbants, nettoyer les joints de
maconnerie et laver a l'eau avec un nettoyeur haute
pression. Humidifier le support la veille de I'application.
Ne jamais mouiller le support sur pisé ou torchis, brosser
soigneusement le support. Fixer ensuite une trame de
verre synthétique.
Sur support lisse, piquer la surface jusqua la rendre
rugueuse ou appliquer sur un gobetis d'adhérence.

PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 4 litres d'eau par sac de 25 kg. Verser
progressivement le produit et mélanger, de préférence
avec une bétonniere, laisser reposer 3 minutes et malaxer
avant lutilisation. la quantité deau et la durée de
préparation doivent étre identiques a chaque gachée afin
d'éviter les écarts de teinte. La gachée est utilisable
pendant 30 minutes a +20°C. Ce délai est raccourci par
temps chaud et rallongé par temps froid.

CONSTRUIRE & RENOVER

OUTII.S TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE DUREE DEVIE
APPLICATION MELANGE
ﬂ +30°C @
% —v5oC
? 4 litres i 30 minutes
APPLICATION:

En corps d'enduit :

Sur support sans trame de verre synthétique : appliquer
Enduit fagade avec une 1¢¢ passe pour remplir les joints
et recouvrir le support sur 5a 10 mm environ. Dresser a la
regle en laissant la surface rugueuse.

Sur support avec trame de verre synthétique : appliquer une
passe d'enduit de facade sur une épaisseur suffisante pour
pouvoir maroufler la trame de verre synthétique. Dresser a
la regle en laissant une surface rugueuse. Appliquer une
seconde passe sans jamais dépasser 30 mm au total soit
15 mm par passe.

En finition lisse, talochée ou grattée:
Appliquer une couche d'enduit de facade de 10 mm
(talochée ou lisse) ou 15 mm en finition grattée. Dresser a
la regle. Des que le produit a suffisamment tiré (7 heures
maximum), procéder a la finition lisse, grattée ou
talochée.

CONSOMMATION : En corps d'enduit : 18 kg/m? et cm
d'épaisseur. En finition lisse ou talochée : 10 kg/m?2 et cm
d'épaisseur. Enfinition grattée :12 kg/m2et cm d'épaisseur.

PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et +30°C. Enduit facade et les
outils encore frais se nettoient a l'eau.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine ans un local
tempéré a labri de I'humidité. Produit conforme aux
prescriptions du réglement (CE) N°1907/2006 (REACH),
Annexe XVII, article 47.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ragréage mural

Prét a gacher
Epaisseur de 13 5 mm
Finition lisse

MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR
PLAFOND

DOMAINE D'’EMPLOI : Ragréage de murs intérieurs ou
extérieurs sur béton et enduit de ciment. Rattrapage de
planéité de murs intérieurs ou extérieurs. Peut étre laissé
nu ou recouvert. Finition lisse.

PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
propres, sains, solides et exempts de toute substance
pouvant nuire a I'adhérence (laitance, peinture, huile de
décoffrage,..). Humidifier abondamment quelques heures
avant l'application (il ne doit pas subsister de film d'eau en
surface au moment de I'application).

PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant environ 5 a 5,5 litres d'eau propre, verser un sac
de 25 kg de Ragréage mural en agitant, de préférence
aveC un malaxeur électrigue, jusqua complete
homogénéité. Laisser reposer 2 a 3 minutes puis remalaxer.
Le mélange est alors prét a l'utilisation.

CONSTRUIRE & RENOVER

OUTII.S TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE EPI\ISSIEIIIII #
PLICATION DUMELANGE ~ D’APPLICATION -

2_’. 30°c oocOo-o %
_+5°c R @ 1asmm[©12

5,5 litres 2heures  ; (ponct.10 %

APPLICATION : Appliquer le mélange a la truelle ou a la
lisseuse en1ou plusieurs passes. Des durcissement, la finition
peut étre effectuée avec une éponge ou taloche polystyréne.

CONSOMMATION : Environ 16 kg/m2/mm d'épaisseur.

PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et +30°C. Vérifier que le
support n'est pas gelé et protéger le produit du gel durant
les 24 heures suivant l'application. Gacher avec de l'eau
tempérée. Stocker les produits a I'abri du froid et de
'humidité.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, a I'abri de
'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A 'ABRI DE L'HUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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BN & MAPEI

Enduit multi-usages
Lissage/Rebouchage

2 en1:lissage et rebouchage
Finition lisse
Adapté également au béton cellulaire

MUR & PLAFOND
INTERIEUR

DOMAINE D’EMPLOI : Mur et plafond intérieur:
Plague de platre

Carreaude platre

Enduit

Ciment

Béton

Terre cuite.

PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
durs, propres, sains et secs. Décaper les éléments ayant
une mauvaise adhérence, ouvrir les fissures. Les peintures
seront lessivées. Les pieces métalliques et les taches de
rouille seront traitées.

PREPARATION DE LA GACHEE : Le taux de gachage par
rapport au poids de la poudre est d'environ 40%, soit
10 litres d'eau environ par sac de 25 kg. Verser la poudre
dans I'eau. Mélanger avec un malaxeur électrique a vitesse
lente de préférence jusqu'a obtention d'une pate
homogeéne.

CONSTRUIRE & RENOVER

TAUX DE GACHAGE

10 litres

DUREE DE VIE
DU MELANGE

@

2 heures

OUTILS T,EMPERATURE
- é D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

CONSOMMATION : Suivant emploi, lissage : 0,2 a 04 kg/m?

et parmm d'épaisseur.

PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et + 30°C. Ne pas appliquer
sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, en plein
soleil ou supports chauds. Ne pas ajouter d'eau ni de
poudre sile produit commence a faire sa prise.

STOCKAGE : 9 mois a partir de la date de fabrication
mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation
du produit dans son emballage d'origine, non ouvert, a
I'abride la chaleur,du gel et de 'lhumidité.
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Joint large
murs et sols
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BN & MAPEI

Joint large murs & sols

| Largeur de joints 53 50 mm

| Idéal pour dalles béton, pierres
et plaquettes de parement

SOL & MUR
EXTERIEUR

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement les
fonds de joint afin d'éliminer les remontées de colle ainsi que
tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux,
chaleur et/ou fort vent..), les fonds de joints seront humidifiés
quelques heures avant I'application. lls doivent étre propres et ne
pas ressuer 'humidité lors de I'application.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient contenant
la quantité d'eau propre nécessaire (environ 32 a 3,7 litres par sac
de 25 kg selon les conditions de mise en ceuvre), verser la poudre
en agitant avec un malaxeur électrique jusqu'a obtention d'un
mélange homogéne. Le délai d'utilisation de la gachée est
d'environ 2 heures (a 20°C). Remarqgue : la quantité d'eau de
gachage peut étre adaptée afin de faciliter l'application.
Toutefois, une quantité deau de gachage excessive peut
entrainer un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de
teinte.

| APPLICATION DU JOINT:

Pour le jointoiement de carreaux de grés ou de revétements

peu sensibles au tachage:

- Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en
caoutchouc.

- Eliminer 'excédent de Joint large murs & sols en raclant les
carreaux avec la méme spatule, dans le sens de leur diagonale,
afin de ne pas creuser les joints.

- Des raidissement du mortier pour joint, lisser les joints et

nettoyer les carreaux avec une éponge humide.

Pour le jointoiement de carreaux poreux ou sensibles au

tachage (plaquette de parement,...) :

- Garnir les joints avec le mélange en utilisant un pochoir en
prenant soin de ne pas déborder sur le revétement afin d'évite
de le tacher, puis écraser en fond de joint le produit avec un fer
a joint avant durcissement. En cas de bavure, le nettoyage des
joints s'effectue apres séchage.

- || est conseillé de réaliser un essai préalable visant a vérifier que
I'aspect obtenu correspond au résultat attendu.

- Largeur maximale du joint: 50 mm.

| FINITION : Finition lissée : Dés le remplissage des joints, serrer et
lisser avec un fer a lisser ou une langue de chat.

Finition «grains lavés» a I'éponge : quand le joint a commencé a
durcir, le nettoyer (sans délaver) avec une éponge ou avec une

CONSTRUIRE & RENOVER

TON
PIERRE

OUTILS TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE DUREE DEVIE OUVERTURE
% D’APPLICATION DU MELANGE AU PASSAGE
+30°C 3 O 22 @

ﬂ— +5°C
\ 2 heures

32437 litres } { aprés 24 heures

taloche Iégérement humide.

Finition brossée : quand le joint a commencé a durcir, le brosser
avec une brosse a chiendent. Lorsque la surface du revétement
commence a poudrer, dépoussiérer a l'aide d'une balayette ou
d'un chiffon sec afin de parfaire le nettoyage. Remouliller la
surface le lendemain de [lapplication pour parfaire le
durcissement du joint.

| CONSOMMATION : La consommation dépend de la largeur et
de la profondeur des joints, ainsi que du format du revétement.

Consommation de mortier joint (kg/m?

q Dimeﬁsions Largeur dujoint (mm)

urevétement

(épaisseur10 mm) 10mm 25mm 35mm 50mm
200x200 mm 17 42
300x300 mm 11 28
400x400 mm 09 2]
500x500 mm 23 33
600x600 mm 20 28

| PRECAUTION D'EMPLOI : Dans certains cas, (jointoiement de
pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le
nettoyage peut s'avérer difficile.

Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de
tache et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le
chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux, par
temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le
remplissage afin d'éviter le grillage du mortier. Le jointoiement
prématuré apres la pose du revétement, des conditions
climatiques froides ou humides ainsi qu'un excés deau de
gachage peuvent provoquer des efflorescences (remontées
blanchatres a la surface du joint).

A 'extérieur, les joints doivent étre protégés de la pluie jusqu'au
séchage complet du mortier.

I STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, & l'abri de
'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du reglement
(CE)N.907/2006 (REACH), article 47. Pour de plus amples
informations, consulter la Fiche Technique et la Fiche de
Données de Sécurite. PRODUIT RESERVE A UN USAGE
PROFESSIONNEL. STOCKER A LABRI DE L'HUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Mortier
Imperméabilisation

Imperméabilisation de caves, de bassins,
de canaux

Imperméabilisation intérieure et extérieure
des maconneries et des bétons enterrés
Prévention et protection contre les

MUR INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT
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& MAPEI

infiltrations d'eau
en pression et contre
pression jusqu'a1atm

PREPARATION DU SUPPORT : Le mortier
d'imperméabilisation sert de sous-couche anti-remontée
d’humidité par capillarité.

Caves et sous sols

Locaux humides

Piscines et réservoirs d'eau
Fosses d'ascenseurs
Galeries

Murs de fondation
Canauxd'irrigation.

PREPARATION DU SUPPORT : La surface imperméabiliser
doit étre parfaitement propre et solide. Eliminer toutes
parties peu cohésives ou non adhérentes ainsi que toutes
substances pouvant nuire a 'adhérence, par un moyen
mécanique adapté (brossage, lavage haute pression). Les
joints de maconnerie doivent étre parfaitement remplis et
arasés. Traiter les fissures éventuelles ou réparer les zones
dégradées.

PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniquement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu’a l'obtention d'une pate homogene.
Taux de gachage environ 525 a 575 litres d'eau propre par
sac de 25 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant

@‘éé ﬂ_”w

CONSTRUIRE & RENOVER

DUREEDEVIE  EpaIsskuR'
DU MELANGE D’APPLICATION *

-

5,25 a 5,75 litres : environ 1 heure :

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE

D’APPLICATION O

2a3mm

— +5°C

1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

CONSOMMATION : 15 kg/m? et par mm d'épaisseur.
L'application a la brosse se fait en 2 a 3 passes. Dans tous les
cas, I'épaisseur finale de Mortier imperméabilisation
devra étre denviron 2 a 3 mm. Attendre le séchage
complet entre chaque passe (env.2 h).

PRECAUTION D'EMPLOI ;

Vérifier que le support ne soit pas gelé et protéger le
produit du gel durant les 24 heures apres I'application.
Gacher avec de I'eau tempérée.

Stocker les produits a I'abri du froid et de 'humidité.

Humidifier le support régulierement, gacher le produit
avec de l'eau froide. Aprés application, les surfaces
seront protégées pendant la prise et le durcissement,
afin d'éviter une évaporation durant les premiers jours
ou appliguer un produit de cure.

STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré a labri de I'humidité. Produit conforme aux
prescriptions du réglement (CE) N. 1907/2006 (REACH),
Annexe XV, article 47. STOCKER A L'ABRI DE LHUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



CAMME
PEINTURE
DECORATION

POUR CONSTRUIRE

Mortier gris

Mortier blanc

Mortier réfractaire

Mortier colle béton cellulaire
Colle carreaux de platre
Colle matériaux isolants

REPARER ET SCELLER

Ciment blanc

Ciment gris

Ciment fondu®

Ciment prompt

Mortier de réparation fibré
Mortier rapide

POUR ENDUIRE

Platre fin

Platre a modeler
Fleur de chaux
Blanc de Meudon
Enduit a bande

R s | MADPE|I
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- CONSTRUIRE

Mortier Mortier Mortier Mortier colle
gris blanc réfractaire béton cellulaire
Colle carreaux Colle matériaux
de platre isolants
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POUR CONSTRUIRE

Mortier gris

Multi-usages

| Prét a gacher

| Montage et jointoiement des parpaings,
briques et pierres naturelles

| Scellement courant, travaux
de macgonnerie

OUTILS

| DOMAINE D'EMPLOI : Mortier gris est destiné au
montage de parpaings, briques, pierres naturelles, a la
réalisation de chapes minces, aux réparations et
scellements courants, aux joints de pierres et de briques,
aux travaux courants de maconnerie en neuf et rénovation.

| PREPARATION DU SUPPORT : Le support doit étre
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou
pouvant nuire a 'adhérence, humidifier avant application.
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Gacher manuellement
ou mécaniguement (malaxeur électrique a vitesse lente ou
bétonniere) jusqu'a l'obtention d'une pate homogéne.
Taux de gachage de 15 litre d'eau propre par sac de 10 kg
ou 0,75 litre d'eau propre par sac de 5 kg. Le mélange
obtenu est utilisable pendant 1heure environ.

| APPLICATION : Appliquer le mortier avec une truelle ou
avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d'enduit,
appliquer le mortier de10a 15 mm par passe.

MAPEI'

—+30°C
—+5°C

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

TEMPERATURE
D’APPLICATION

TAUX DE GACHAGE DUREE DEVIE DELAI DELAI AVANT

MELANGE DE SECHAGE FINITION

‘@ O O

: variable selon le : environ 1 heure enwron 5 heures 7 jours
condltlonnemen

| CONSOMMATION : 20 & 22 kg/m?2 par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVI, article
47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de Données
Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Mortier blanc
Multi-usages

| Petits scellements,
travaux de magonnerie

| Enduit de finition
| Montage et jointoiement

ET EXTERIEUR

| DOMAINE D'EMPLOI
Enduit de finition des murs intérieurs/extérieurs, réparation
d'ouvrages cimentés, surfacage de chape
Joints de macgonnerie et de carrelage (neufs ou anciens)
Petits scellements
Sur supports béton, mortier, pierre.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports devront étre
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et
humidifier légérement les supports avant application.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans une auge propre,
verser d'abord I'eau claire puis ajouter progressivement le
mortier selon les quantités indiquées : 0,6 litre par sac de
5kg ou 12 litre d'eau par sac de 10 kg. Malaxer
manuellement a la truelle ou a laide d'un malaxeur
électrique jusqu'a obtention d'une pate homogeéne et sans
grumeaux. Ne pas utiliser ce produit sur un produit a base
de platre.

| APPLICATION : Appliquer le mortier avec une truelle ou
avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d'enduit,
appliguer le mortier de10a 15 mm par passe.

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR

0UTIlS TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE

D’APPLICATION
+30°C
i ﬂ— +5°C

| CONSOMMATION : 18 kg/m?2 par cm d'épaisseur.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

DUREE DEVIE DELAI AVANT
U MELANGE FINITION

@ O

: variable selon le : environ 1 heure 7 jours
condmonnemen

| STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR CONSTRUIRE

Mortier réfractaire
Haute température 1000°C
| Assemblage de barbecue, cheminée

| Jointoiement haute température
| prét a gacher

MUR INTERIEUR

& EXTERIEUR

I DOMAINE D'EMPLOI : Assemblage et jointoiement
déléments de maconnerie en contact avec le feu
(barbecue, cheminée, four....).

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports et les
éléments de magconnerie doivent étre stables, solides,
propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu
cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire a
I'adhérence, telles que graisses, huiles, poussieres...). Les
briques doivent étre trempées dans l'eau puis égouttées
avant leur mise en ceuvre (il ne doit pas rester d'eau
stagnante en surface au moment de l'application).

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 3 litres d'eau par sac de 25 kg ou 0,6 litre
d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique a
rotation lente, pendant 1a 2 minutes. Racler les parois puis
malaxer a nouveau pendant 2 a 3 minutes jusqu'a
lobtention d'un mortier homogeéne. Mortier réfractaire
peut étre utilisé pendant 1 heure environ a + 20°C.
Ce délai est raccourci par temps froid.

CONSTRUIRE & RENOVER

DELAI D’ATTENTE

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
D AVANDTUUFTII.YIEQTION

é D’APPLICATION U MELANGE
elEr ¢ O

i variable selon le i environ 1 heure i mini. 48 heures
i conditionnement : H

| APPLICATION:;

- Appliquer Mortier réfractaire en épaisseur réguliere et
continue sur le support a laide d'une truelle.

- Battre les éléments a mettre en place pour assurer un
meilleur transfert et éliminer les bavures.

- Lisser les jointsa l'avancement.

| CONSOMMATION : Réalisation de cloisons de briques
réfractaires de 5 cm de haut et 10 cm de large : environ
20 kg parm2.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer
sur un support gelé durant les 24 heures suivant
I'application laisser sécher 48 heures avant la mise en
chauffe.

| STOCKAGE : 12 mois pour un sac de 5 kg et 25 kg, en
emballage d'origine, a I'abri de 'humidité, a compter de la
date de fabrication portée sur l'emballage. Produit
conforme aux prescriptions du réglement (CE)N.1907/2006
(REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER A L'ABRI DE
LHUMIDITE.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire

Montage des blocs
et carreaux

| Pose directe sur carrelage
| Ragréage
| Montage brique de verre

MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR

OUTILS TEMPERATURE
D’APPLICATION

i‘\ —+30°C
Qé’ — 5o

| DOMAINE D’EMPLOI : Montage en intérieur et extérieur
de maconneries et cloisons en béton cellulaire.

| PREPARATION DU SUPPORT : les éléments de
magconnerie doivent étre stables, solides, propres (éliminer
toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes
substances pouvant nuire a ladhérence, telles que
graisses, huiles, poussiéres..). Les blocs doivent étre
humidifiés s'ils sont trés poreux et/ou s'ils sont utilisés par
temps chaud. Une humidification est également
conseillée avant d'effectuer un ragréage.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 55 a 6 litres d'eau par sac de 25 kg ou 11 litre
d'eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique a
rotation lente, pendant 1a 2 minutes puis remalaxer avant
[utilisation. La gachée est utilisable pendant 2 a 3 heures a
+20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé
par temps froid.

| APPLICATION : Pour le montage des blocs, appliquer
Mortier colle béton cellulaire avec une spatule crantée
afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 3 mm sur la
partie supérieure des blocs en place et sur la tranche des
blocs a positionner. Lapplication est facilitée par
[utilisation de spatules crantées de la méme largeur que
les blocs. N'étaler Mortier colle béton cellulair que sur une
surface pouvant étre recouverte dans un délai de
10 minutes (temps ouvert a + 20°C). Ce délai est raccourci
par temps chaud et rallongé par temps froid. Le délai
d'ajustabilité aprés mise en place d'un bloc est de

CONSTRUIRE & RENOVER

TAUX DE GACHAGE

: variable selon le :
: conditionnement :

BLANC

DUREE DE VIE
DU MELANGE

@

2 a3 heures

TEMPS OUVERT  AJUSTABLE PENDANT

@%%

30 minutes maxi.

DE RE(OUVREMENT

10 minutes 24 heures

Sminutes a + 20°C. Pour le ragréage des cloisons :
appliguer Mortier colle béton cellulaire a la lisseuse, en
épaisseur maximale de 10 mm. Apres quelques minutes, il
est possible de réaliser la finition a l'aide d'une taloche
éponge. Afin d'assurer un bon transfert sur le support, il est
conseillé d'appliguer une premiére passe de Mortier colle
béton cellulaire tirée a zéro, et de ragréeer ensuite en
exercant une pression avec la lisseuse afin d'assurer la
parfaite adhérence du mélange au support. Le ragréage
peut étre recouvert aprés 24 heures a + 20°C. Pour la
réparation : Mélanger 1volume de sable fin et propre avec
2 volumes de Mortier colle béton cellulaire et appliquer a
la lisseuse ou a la truelle. Laisser sécher 24 heures a + 20°C
avant recouvrement.

| CONSOMMATION : Montage de blocs de 20 cm de haut.

Epaisseur du bloc (cm) 7 20

| o
| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise en +5°C et +30°C. Par temps chaud,

humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, a l'abri de
'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
réglement  (CE)NJ907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47.STOCKER A LABRI DE L'HUMIDITE.

12,5 15 25 30

Rendement

(m? par sac de 25 kg) 5538

45a6 | 35a5 | 2534 2a3

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A o & MAPEI



Colle carreaux de platre

| Montage de cloisons
| Séchage rapide
| Trés bonne adhérence

.

MUR INTERIEUR

OUTILS

S

| DOMAINE D’EMPLOI : Montage de tout type de carreaux
de platre enintérieur.

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre : propres, sains,
secs, non sujets a des remontées d’humidité, solides. Les
carreaux de platre seront propres, nets et secs.

I PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement avec 2,75 litres d'eau. Le mélange obtenu
doit étre homogene. Laisser reposer 5 minutes avant
d'appliquer.

| APPLICATION : Encoller le bord et le fond du carreau.
Vérifier que les joints ne dépassent pas 3 mm. Les rangs
doivent se faire a joints décalés. Laisser durcir avant de
poursuivre le rang suivant.

MAPEI

v’

CONSTRUIRE & RENOVER

BLANC
\ |
TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DUREEDEVIE  DEBUTDEPRISE  DELAI AVANT
D’APPLICATION DU MELANGE 2 heures FINITION
" & - O
ﬂ_ +5°C FIN DE PRISE .
2,75 litres 1h30 4 heures 24 heures

| CONSOMMATION : 1315 kg/m2.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

[ | A somonne|



POUR CONSTRUIRE

Colle matériaux isolants

| Collage de plaque de platre
| Colle de panneau isolant

| Permet de rattraper des défauts
de planéité

MUR INTERIEUR

OUTILS

S

| DOMAINE D’EMPLOI : Mortier adhésif pour panneaux de
doublage et plaques de platre. A utiliser en intérieur
uniquement sur les supports suivants : béton, enduit
ciment, plaques de platre, polystyrene.

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre : propres, sains,
secs, non sujets a des remontées d'humidité, solides.

I PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement avec 24 litres d'eau. Le mélange obtenu
doit étre homogeéne. Laisser reposer 5 minutes avant
d'appliquer. Ne pas rajouter de poudre si le produit
commence a faire sa prise.

| APPLICATION : Application manuelle par plots ou
bandes.
Appliquer des plots de 10 cm de diamétre environ, espacés
de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.
Pour les isolants fibreux (laine de verre ou de roche),
appliquer des bandes de 10 cm de large environ et espacées
de 30 cm. Procéder ensuite a l'application des plots sur ces
bandes.

CONSTRUIRE & RENOVER

v’

BLANC
TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DUREEDEVIE  DEBUTDEPRISE  DELAI AVANT
D’APPLICATION DU MELANGE 3 heures FINITION
—+30°C °-:-:-.(>.-:-:-° @ """" O
—aBog FIN DE PRISE :

2,4 litres 2h30 7 heures 24 heures

| CONSOMMATION : 2 a 3 kg de poudre/m2.

| PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

[ | A o & MAPEI
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POUR

REPARER ET SCELLER

Ciment
blanc

Ciment
gris

Mortier de réparation
fibré

CONSTRUIRE & RENOVER

1)
e

X
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Ciment
fondu®

Mortier
rapide
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POUR REPARER ET SCELLER

Ciment blanc
Tous travaux

§ Peut étre teinté
§ Confection de mortier

SOL & MUR INTERIEUR

l Grande finesse ET EXTERIEUR

I DOMAINE D'EMPLOI : Tous travaux de maconnerie en
neuf et rénovation (réparation, rebouchage de fissures),
scellement, jointoiement en mur et sol intérieur et
extérieur sur mortier de ciment, béton et terre cuite.

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre : propres, sains,
secs, non sujets a des remontées d’humidité, solides. Ouvrir
les fisssures avant appplication.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Mélanger & sec une
truelle de ciment pour 1a 2 truelles de sable. Mélanger le
ciment, le sable avec 1,6 litre d'eau par sac de 5 kg ou
0,8 litre par sacde 2,5 kg.

| APPLICATION : Appliquer 3 l'aide d'une truelle le mortier
obtenu.

En barbotine (mélange fluide d’eau et de ciment):
} 1volume de ciment +1/2 volume d'eau.

En mortier:
} 1volume de ciment + 2 volumes de sable +1/2 volume d'eau.

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

U ij.—’r
iR,
OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE DURE'E DE VIE DELAI AVANT
% D’APPLICATION DU MELANGE FINITION
i' I D @ O
—+5°C . -
G i ;e s 3heures i 7jours

++eau selon consistance voulue :

| CONSOMMATION : En fonction des conditions d'utilisation
et des mélanges.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N.1907/2006(REACH),,Annexe XV, article
47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de Données
Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



POUR REPARER ET SCELLER

Ciment gris
Tous travaux

I Confection de mortier
I Confection d’enduits et gobetis

I Pour petits scellements ET EXTERIEUR

10 kg

5kg
2,5kg

I DOMAINE D’EMPLOI : Tous travaux de maconnerie en
neuf et rénovation (réparation, rebouchage de fissures),
scellement, jointoiement en mur et sol, intérieur et
extérieur sur mortier de ciment, béton et terre cuite.

| PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre : propres, sains,
secs, hon sujets a des remontées d’humidité, solides. Ouvrir
les fisssures avant appplication.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Mélanger a sec une
truelle de ciment pour 1a 2 truelles de sable. Mélanger le
ciment, le sable avec 0,8 litre d'eau par sac de 2,5 kg, 1,6 litre
parsacde 5kgou 3,2 litres par sac de 10 kg.

J APPLICATION : Appliquer a l'aide d'une truelle le mortier
obtenu.

En barbotine (mélange fluide d'eau de de ciment):
} Tvolume de ciment +1/2 volume d'eau.

En mortier:
} Tvolume de ciment +2 volumes de sable +1/2 volume d'eau.

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE DELAI AVANT
D’APPLICATION DU MELANGE FINITION
i O
edlpr 2 @ O
—+5°C volume de ciment X
| H Hw‘agltoljr::sc deesalgle : 7 jours

¢ 2a3heures :
+eauselon consistance voulue: :

§ CONSOMMATION : En fonction des conditions d'utilisation
et des mélanges.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

 STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article
47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de Données
Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR REPARER ET SCELLER

Ciment fondu®
Tous travaux

I Résistance aux conditions extrémes
I Applicable jusqu'a - 10°C

I DOMAINE D’EMPLOI : Réalisation et accélération pour
travaux spéciaux pour des températures élevées jusqu'a
1250°C, par temps froid jusqu'a - 10°C. Application au mur
et sol, intérieur et extérieur sur mortier de ciment et béton.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports devront étre
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et
humidifier légérement les supports avant application.

| PREPARATION DE LA GACHEE : Mélanger 3 sec 2 truelles
de ciment pour 3 truelles de sable. Mélanger le ciment et le
sable avec 2 litres d'eau par sac de 5 kg. Par temps froid,
utiliser une eau de gachage a plus de 10°C. Le mélange
obtenu doit é&tre homogene.

§ APPLICATION : Appliquer a l'aide d'une truelle le mortier
obtenu.

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

SOL & MUR INTERIEUR
ET EXTERIEUR

TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE

OUTIlS
D’APPLICATION
+30°C
@ -

| CONSOMMATION : En fonction des conditions d'utilisation
et des mélanges.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre - 10°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

DI.IREE DE VIE DELAI AVANT
MELANGE FINITION

@ O

Theure i 6a24heures

i Tvolumedeciment
++2a3 volumes desable

I STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE LHUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

[ | A somonne|



POUR REPARER ET SCELLER

Ciment prompt
Prise rapide

I Prise rapide
| Confection de bassins

MUR & SOL INTERIEUR /

EXTERIEUR ET

10 kg

5kg
2,5kg

I DOMAINE D'EMPLOI : Tous travaux de maconnerie en
neuf et rénovation. Réalisation ultra rapide des mortiers de
scellement, réparation, décoration,restauration des
facades et colmatage en milieu immergé en mur et sol,
intérieur et extérieur.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports devront étre
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et
humidifier légérement les supports avant application.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Mélanger 3 sec le
ciment avec le sable, puis ajouter l'eau et remuer
énergiquement.

§ APPLICATION : Appliquer a l'aide d'une truelle le mortier
obtenu.

Indication des ratios a respecter selon les applications:

Pate pure pour le calage, I'obturation des voies d'eau:
} 3volumes de ciment prompt pour un volume d'eau.

Mortier pour le scellement, réparation et confection

d'arétes:

L 2 volumes de ciment prompt + 1 volume de sable + 3/4 de
volume d'eau.

Mortier pour le positionnement de poteaux, le
dressage grossier des murs:

- 1volume de ciment prompt +1volume de sable +1/2 volume
d'eau.

Béton:
L 2 volumes de ciment prompt + 15 volume de gravier
+1volume desable +2/3de volume d'eau.

CONSTRUIRE & RENOVER

TEMPERATURE
D’APPLICATION

R —+30°C
i ! ﬂ_wc

| CONSOMMATION : En fonction des conditions d'utilisation
etdes mélanges.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

0UTILS TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE
DU MELANGE

: variable selon : 2minutesa20°C :
¢ lutilisation :

PRISE EXPRESS

O

2 minutes

| STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produitconforme aux prescriptions du réglement
(CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER
A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de Données Sécurité
disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A o & MAPEI



POUR REPARER ET SCELLER

Mortier de réparation
Fibré
§ Bonne adhérence

§ Confection de mortier

| Facilité de dressage EXTERIEUR ET

SOUBASSEMENT

I DOMAINE D'’EMPLOI Réparation de tous types
d'ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou
horizontales.
Exemple d'application:
Réparation de marches d'escalier en béton
Réparation de corniches
Réparation d'angles, d'épaufrures, de cavités de poteaus,
de poutres, murs et dalles en béton armé
Rebouchage de saignées en murs et sols.

I PREPARATION DU SUPPORT : Les surfaces a traiter
doivent étre propres, saines et solides. Eliminer toutes
parties non adhérentes, friables ou de faible cohésion ainsi
que toutes substances pouvant nuire a l'adhérence. Piquer
toute la surface pour obtenir un support rugueux. Mouiller
a refus les supports et laisser ressuer avant I'application de
Mortier de réparation. Le support ne doit pas présenter de
pellicule d'eau en surface au moment de l'application.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
propre, verser 0,6 litre d'eau par sac de 5 kg. Verser
progressivement le produit et mélanger, de préférence
avec un malaxeur électrique a rotation lente, pendant 1a
2 minutes puis remalaxer avant ['utilisation. La gachée est
utilisable pendant 30 mn a + 20°C. Ce délai est raccourci
par temps chaud et rallongé par temps froid.

J APPLICATION : Appliquer le mortier a la lisseuse ou a la
truelle en épaisseur maximum de 50 mm en une seule
passe. Pour des réparations de surfaces importantes dont
I'épaisseur est supérieure a 2 cm. Il est nécessaire de
positionner un treillis soudé (maille 10 x 10 cm) fixé
mécaniquement. Dans le cas d'application en plusieurs
passes de Mortier de réparation, la premiéere passe doit
étre laissée rugueuse. L'application de la seconde passe
peut se faire soit dés raidissement, soit apres séchage de la
premiére. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier la
premiere passe.

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR & SOL INTERIEUR /

{
.# |

OUTILS TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREE DE VIE DELAI AVANT
D’APPLICATION DU MELANGE FINITION
S
—+30°C NS ( ' )
T ,
0,6 litre 24 heures

i 30minutes

 FINITION : Dés raidissement (environ 30 minutes a 23°C),
la finition peut étre effectuée avec une taloche éponge ou
polystyréne ou a la lisseuse.

| CONSOMMATION :19 kg/m?/cm d'épaisseur environ.

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application

doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. lIs sont rallongés

par temps froid et raccourcis par temps chaud.

Par temps froid:

- \érifier que le support ne soit pas gelé et protéger le produit
dugel.

- Gacheravec de l'eau tempérée.

- Stocker les produits a 'abri du froid et de 'humidité.

Partemps chaud et/ou fort vent :

- Stocker les produits dans un endroit frais.

- Humidifier plusieurs fois le support.

- Gacher avec de l'eaufroide.

Apres application, les surfaces seront protégées pendant la

prise et le durcissement en pulvérisant régulierement de

I'eau durant les premiers jours.

| STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du
réglement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR REPARER ET SCELLER

Mortier rapide
Prise express : 5 min

§ Scellement, rebouchage

| Montage et réparation

I Imperméable et résistant a I'eau
I Prét a gacher

v

IDOMAINE D'EMPLOI : Sols et murs intérieurs et
extérieurs, caves et sous-sols enterrés. Pour tous les travaux
courants et rapides de macgonneries : scellement,
rebouchage, montage et réparation, en vertical et
horizontal.

| PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent étre
résistants, propres et sains (éliminer les résidus de platre,
laitance, enduit, graisse, poussiere..). Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

I PREPARATION DE LA GACHEE : Dans un récipient
contenant 04 litre d'eau, verser 2,5 kg de Mortier rapide
(0,8 litre d'eau pour 5 kg ou 4 litres d'eau pour 25 kg) et
malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'a obtention
d'un mélange homogéne et sans grumeau. Pour les
quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique.
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne
préparer que la quantité utilisable en 5 minutes. Pour un
dosage en volume, mélanger 5 volumes de Mortier rapide
avec1volume d'eau.

J APPLICATION : Appliquer rapidement la gachée avec
une truelle ou une spatule.

CONSTRUIRE & RENOVER

OUTIlS

MUR & SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR ET
SOUBASSEMENT

TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE DElA| DEPRISE  DUREEDEVIE DELAI DE REMISE
D’APPLICA XPRESS DU MELANGE EN SERVICE
R
= e
i variableselonle i  Sminutes i 4 minutes

i1 heure a +20°C
: conditionnement ; H

§ CONSOMMATION :18 kg/m? et par cm d'épaisseur pour un
sac de 25 kg. 2 kg/litre de volume a remplir (pour les sacs de
25et5kg).

I PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Mortier rapide et
les outils encore frais se nettoient a l'eau.

I STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine, a I'abri de
I'humidité, a compter de la date de fabrication portée sur
I'emballage. Produit conforme aux prescriptions du
reglement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII,
article 47. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Platre fin

Blanc
Lissage
Rebouchage
Scellement MUR & PLAFOND
. . INTERIEUR
Prise rapide

OUTILS

S

DOMAINE D'EMPLOI : Scellement, rebouchage et
réparation en mur et plafond intérieur sur béton, enduit
base platre, enduit base ciment.

PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre : propres, sains,
secs, solides et non sujets a des remontées d’humidité.
Ouvrir les fissures avant application.

PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement avec 125 litre d'eau pour 2,5 kg, 2,5 litres
pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser I'eau mouiller la
poudre pendant 2minutes avant de mélanger. Le
mélange obtenu doit étre homogeéne. Laisser reposer
5 minutes avant d'appliquer.

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

BLANC
TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE TEMPS DEBUTDEPRISE  DELAI AVANT
D’APPLICATION D’UTILISATION 10 minutes FINITION

FIN DE PRISE

30 minutes  :

%

24 heures

—+30°C '.'.:G::: (J\
R 2.

: variableselonle :

: 15420 minutes :
: conditionnement : :

APPLICATION : Appliquer a lalisseuse ou a la spatule.

CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de
volume a combler.

PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

[ | A somonne|



Platre a modeler
Blanc

Rebouchage de trous, saignées,
fissures

Réfection de moulures, corniches
Moulages

Facile a appliquer

MUR & PLAFOND
INTERIEUR

OUTILS

S

v

DOMAINE D’EMPLOI Réparation de moulures,
rebouchage de saignées et fissures, réalisation de décors.
Mur et plafond intérieur sur platre (carreaux, plaque,
enduit), enduit base ciment, agglos, terre cuite, brique.

PREPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire
a l'adhérence. Les supports doivent étre propres, sains,
secs, hon sujets a des remontées d’humidité, solides. Ouvrir
les fissures avant application.

PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement avec 1,25 litre d'eau pour 2,5 kg, 2,5 litres
pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser 'eau mouiller la
poudre pendant 2minutes avant de mélanger. Le
mélange obtenu doit étre homogeéne. Laisser reposer
5 minutes avant d'appliquer.

CONSTRUIRE & RENOVER

TEMPERATURE
D’APPLICATION

—+30°C
—+5°C

APPLICATION : Appliquer a lalisseuse ou a la spatule.

CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de
volume a combler.

PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

TAUX DE GACHAGE  DUREEDEVIE  DEBUT DE PRISE
DU MELANGE 10 minutes

@

20 minutes  :

DELAI AVANT
FINITION

O

24 heures

FIN DE PRISE

30 minutes

i variable selonle :
: conditionnement :

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE LHUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.

[ | A o & MAPEI



Fleur de chaux
Blanc

Préparation d'enduits déco
Laisse respirer les murs
Bactéricide pour le jardin

DOMAINE D’EMPLOI : La Fleur de chaux est une chaux
grasse d'origine naturelle obtenue a partir d'un calcaire de
trésgrande pureté qui:

Favorise la respiration des murs sans enfermer 'lhumidité

Assure l'imperméabilité a I'eau de ruissellement

Résiste a la fissuration grace a un faible retrait et une

grande souplesse aux tensions mécaniques

Posséde des propriétés assainissantes élevées

Assure un excellent comportement au feu.

Vous pouvez en appliqueren:
Préparation d'un badigeon assainissant ou en
blanchiment pour les pigeonniers, granges ou caves
Rejointoiement
Préparation d'enduits pour murs de pierre ou de briques
Préparation d'enduits au platre pour fagade anciennes
Utilisation pure en épandage : marquage de terrains de
sport, rééquilibrage d'une terre trop acide, argileuse ou
silicieuse.

IMPORTANT : La chaux ayant durci avant mélange ne peut
étre utilisée.

PREPARATION DU SUPPORT : Humidifier le support
avant chaque application.

PREPARATION DE LA GACHEE :
Préparation d'un badigeon
blanchiment:

Préparez un lait de chaux en mélangeant 5 kg de Fleur de

chaux avec 8 litres d'eau. Ajoutez du ciment blanc pour

fixer la chaux. Peut étre utilisé pour : des positionnements

de poteaux ou clétures, des joints, le rebouchage de

saignées, des montages rapides en milieu marin.

Vous pouvez l'appliguer sur tous types de supports de

macgonnerie brute en extérieur ou en intérieur.

assainissant ou

MAPEI

SOL & MUR INTERIEUR
ET EXTERIEUR

CONSTRUIRE & RENOVER

S

BLANC

TEMPERATURE TAUX DE GACHAGE

D’APPLICATION

* —+30°C ::'.0:::
- '
—+5°C
¢ variable selon

OUTILS

I'utilisation

Préparation des enduits pour fagades:
Préparez le mélange (composé de fleur de chaux, ciment,
sable et eau) des composants selon la nature de I'enduit
recherché.

Traitement d'une terre trop acide:
Epandage a raison de 2a 5kg par m2.

APPLICATION : Appliquer a la brosse.

CONSOMMATION En fonction des conditions
d'utilisation et des mélanges.

PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

[ | A somonne|



Blanc de Meudon
Travaux d'entretien

Craie fine pour occultation des vitres
Nettoyage de vitres et miroirs
Entretien de I'argenterie

DOMAINE D’EMPLOI

Travaux de bricolage:

Fabrication d'une peinture de bonne qualité a peu
defrais

Inscriptions  publicitaires sur les surfaces vitrées,
formation d'un écran aux rayons du soleil, occultation
provisoire d'une vitrine

Fabrication d'un mastic a vitre

Aligner au cordeau.

Travaux d’entretien:
Pour nettoyer les vitres, les glaces, les miroirs
Pour nettoyer les marbres
Pour nettoyer les objets en argent, cuivre, bronze, étain.

Travaux de jardin:
Pour une application en jardinage répandre dans la
pelouse pour un apport de calcium a raison de 5 kg pour
25m?2,

PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement dans un récipient propre en ajoutant
progressivement l'eau claire.

Mastic vitrier:
Mélanger avec de 'huile de lin et pétrir jusqu’a l'obtention
d'une pate.

Badigeon:
Mélanger 2 volumes de poudre pour 1volume de colle a
papier peint.

Pour I'occultation de vitres:
Mélanger 0,6 litre d'eau propre par sac de 1 kg. Le
mélange obtenu doit é&tre homogene.

CONSTRUIRE & RENOVER

MUR INTERIEUR
& EXTERIEUR

b

BLANC

OUTILS TEMPERATURE
.L D’APPLICATION

DUREE DE VIE
DU MELANGE

>

2 jours

TAUX DE GACHAGE

—+5°C
:  variable selon
: I'utilisation

APPLICATION : Appliquer a la brosse ou a I'éponge.

CONSOMMATION : En fonction des conditions d'utilisation
et des mélanges.

PRECAUTION D'EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre +5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
fraisse nettoie a l'eau.

STOCKAGE :12 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. Fiche de données Sécurité disponible sur
demande.
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Enduit a bande
Blanc

Joints et finitions
Séchage rapide
Absence de retrait

MUR & PLAFOND
INTERIEUR

OUTILS
S
=Pl

DOMAINE D'EMPLOI : Enduit a joint pour plaques de
platre. Mur et plafond intérieur sur plague de platre a bords
amincis.

PREPARATION DU SUPPORT : Les plaques de platre
doivent étre fixées conformément aux régles de lart
(DTU 25.47).

PREPARATION DE LA GACHEE Mélanger
manuellement ou a l'aide d'un mélangeur avec 2,5 litres
d'eau. Le mélange obtenu doit étre homogéne. Laisser
reposer 5 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION : Remplir I'aminci en arasant au niveau du
parement des plaques. Coller puis serrer la bande a l'aide
de l'enduit. Apres séchage, lisser une ou deux passes
d'enduit.

MAPEI

CONSTRUIRE & RENOVER

BLANC
TEMPERATURE  TAUX DE GACHAGE  DUREEDEVIE  DEBUTDEPRISE  DELAI AVANT
D’APPLICATION DU MELANGE 2h30 FINITION
—+30°C '-:-:-.O:-:-' @ """" ( >
ﬂ_, soc FIN DE PRISE .

2,5 litres 2 heures 5 heures 24 heures

CONSOMMATION : 350 g/m?.

PRECAUTION D’EMPLOI : La température d'application
doit étre comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués
correspondent a une température de + 23°C. lls sont
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit
frais se nettoie a l'eau.

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local
tempéré. STOCKER A L'ABRI DE LHUMIDITE. Fiche de
Données Sécurité disponible sur demande.
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FICHES
CONSEILS

CARRELAGE

| Comment poser du carrelage sur un plancher chauffant a eau ?
Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?
Comment protéger les locaux humides ?

BATIMENT
PEINTURE - DECORATION

Comment batir un mur en parpaings ou un agglo béton ?
Comment construire un barbecue ?

S| R o] B MAPEI EEE
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sur un
PLANCHER
CHAUFFANT

A EAU ?

Ma liste produits —_

Kit d'étanchéité
sous carrelage

Primaire
universel

_— Ma to do list

Preparation :

Aprés le durcissement total de la chape, assurez-vous que
la mise en chauffe du plancher chauffant a été réalisée et que
celle-ci soit bien séche. Le chauffage sera interrompu 2 jours
avant, pendant, et 2 jours aprés la fin de la pose du carre-
lage.

Contréler I'absence de laitance avec un outil tranchant et
métallique et éliminer toute laitance résiduelle par pongage
suivi d’un dépoussiérage par balayage et aspiration. Réparer
les éventuelles fissures avec un produit adapté.

Vérifier la planéité du support. Les rattrapages ponctuels in-
férieurs @ 10 mm d’épaisseur pourront étre réalisés avec la
méme colle qui sera utilisée pour le collage du carrelage. Dans
les pieces humides, utiliser le Kit d’étanchéité sous carre-
lage en traitement de pied de cloisons.

Collage

Choix de la colle :

- Colle carrelage rénovation pour des carreaux inférieurs a
60 x 60 cm.

- Colle carrelage haute performance pour des carreaux
jusqu’au format 100 x 100 cm.

Pratiquer par double encollage a partir du format 33 x 33 cm
ou 20 x 20 cm pour du grés cérame. Sinon, utiliser la Colle
carrelage grands carreaux qui évite cette opération jusqu’au
format 100 x 100 cm.

L'utilisation du Primaire universel n’est pas obligatoire mais

fortement conseillée pour :

- limiter la réapparition de poussiéres.

- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai
entre le moment de I'application de la colle et I'affichage du
carrelage).

- améliorer I'adhérence de la colle.

poser du carrelageV

Colle carrelage

CONSTRUIRE & RENOVER

O EEEEETEEES
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DIFFICULTE

ou ou

Colle carrelage Colle carrelage

rénovation haute performance grands carreaux
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Joint souple  Joint haute performance

large Ultracolor plus

Jointoiement :

A partir de 24 heures aprés le collage du carrelage,
réaliser les joints avec Joint souple large ou Joint haute
performance Ultracolor plus.

La largeur des joints doit étre au minimum de 2 mm pour
les carreaux bénéficiant d’'un classement UPEC ou de
4 mm pour les autres.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d’au
moins 5 mm et tous les 40 m2 ou 8 m2 avec du mastic
silicone.
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Comment

surun

CARRELE ?

Ma liste produits —_

Primaire Ragréage
universel sol intérieur

_— Ma to do list

Reconnaissance et préparation

Sonder les carrelages, Si :

- de 10% de la surface sonnent creux, les retirer ainsi que les
parties non cohésives.

+ de 10% de la surface sonnent creux, retirer entierement
I’ensemble ainsi que les parties non cohésives.

Réparer les éventuelles fissures avec un produit adapteé.

Nettoyer et dégraisser le carrelage avec une lessive a base

de soude puis rincer plusieurs fois a I'eau claire et laisser sé-

cher. Si le carrelage est brillant poncer préalablement avec un

tampon abrasif ou un disque diamant jusqu’a ce qu’il perde

sa brillance.

Vérifier la planéité du support :

- Les rattrapages ou rebouchages ponctuels inférieurs a
10 mm d’épaisseur pourront étre réalisés avec la méme colle
qui sera utilisée pour le collage du carrelage.

N/ -les surfaces plus importantes pourront étre réalisées avec

Ragréage sol intérieur haute performance associé au
Primaire universel.

Collage :

Choix de la colle :

- Colle carrelage rénovation pour des carreaux inférieurs a
60 x 60 cm.

- Colle carrelage grands carreaux ou haute performance
pour des carreaux juqu’au format 100 x 100 cm.

Pratiquer par double encollage a partir du format 33 x 33 cm

ou 20 x 20 cm pour du grés cérame sinon utiliser la Colle

carrelage grands carreaux qui évite cette opération jusqu’au
format 100 x 100 cm.

Lutilisation du Primaire universel n’est pas obligatoire mais

fortement conseillée pour :

- limiter la réapparition de poussiéres.

- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai
entre le moment de I'application de la colle et I'affichage du
carrelage).

- améliorer I'adhérence de la colle.

CONSTRUIRE & RENOVER

poser du carrelage

ANCIEN SOL

Colle carrelage

DIFFICULTE

ou ou

Colle carrelage
haute performance

Colle carrelage

rénovation grands carreaux
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Joint souple  Joint haute performance
large Ultracolor plus

Astuce : Avant de ragréer, placer des vis repéres au
niveau du sol fini dans votre support a ragréer.

Jointoiement :

A partir de 24 heures aprés le collage du carrelage, ré-
e aliser les joints avec Joint souple large ou Joint haute

performance Ultracolor plus.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d’au
moins 5 mm avec un mastic silicone.

[ | A somonne|
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Comment

PROTEGER
LES LOCAUX
HUMIDES ?

DIFFICULTE

Ma liste produits —_

' FICHES CONSEILS

ou ou
o Kit d'étanchéité . I . o
Primaire SoUS carrelage Colle carrelage Colle en pate Joint fin Joint haute performance
universel + Bande d’étanghéité rénovation salle de bains Ultracolor plus
_— Ma to do list —_
Préparation du support : Jointoiement :
Nettoyer et dépoussiérer les supports. A partir de 24 heures apreés le collage du carrelage, réali-

Eliminer les substances pouvant nuire a I'adhérence (huile S?r les jlomtsl avec Joint fin ou Joint haute performance
de décoffrage, laitance, graisses, dépdts calcaires...). Ultracolor plus.

Tous les points singuliers (les joints de fractionnement,
les angles, les jonctions avec les équipements, ...) seront

traités avec un silicone.

Appliquer le Primaire universel au rouleau a poils longs de
fagon homogene.

Application de |a protection a 'eau :

Apres séchage du Primaire universel (aspect transparent)
entre 1 a 4h selon la porosité du support, appliquer le Kit
d’étanchéité sous carrelage au pinceau au droit des angles
puis maroufler la Bande d’étanchéité dans le produit encore
frais.

Appliquer 2 couches croisées et continues de Kit d’étanchéité
sous carrelage au rouleau poils longs a raison de 500 g/m?
par passe.

Attendre le séchage complet de la premiére passe (5 heures
a + 20°C) avant d’appliquer la seconde.

Collage :

A partir de 12 heures aprés I'application de la 2é™ passe du Kit

d’étanchéité sous carrelage, coller avec :

- Golle en pate salle de bains les faiences de formats infé-
rieures a 40 x 40 cm.

- Colle carrelage rénovation toutes les natures de revéte-
ments et formats inférieurs a 40 x 40cm.

Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

EETW 2 MAPEI S| R owe|




Ma liste produits —_

Platrefin OU  Platre

Béton

amodeler multi-usages

OU Bétonfibré OU Mortier

Comment %

patir un mur
en PARPAING
ou un AGGLO
BETON ?

DIFFICULTE

Enduit
defacade

Mortiercolle QU Mortier 0U

multi-usages extérieur rapide

_— Ma to do list —_

Préparation de la zone

de travail :

Bien délimiter la zone de travail et notam-
ment celle des fondations de votre mur en
tragant par saupoudrage Pléatre fin ou Platre
a modeler.

D’usage les fondations doivent étre au mini-
mum de 40 cm de large et la profondeur peut
varier en fonction de la zone géographique
dans laquelle vous vous trouvez.

Fondations :

Couler un béton de propreté d’une épais-
seur d’environ 4 cm en Béton multi-usages.
Laisser sécher au minimum 24 heures.
Installez des semelles de ferraille reliées
avec du fil recuit et surélevées par de petites
cales en plastiques.

Procéder au coulage des fondations avec du
Béton multi-usages ou Béton fibré. En cas
de fort vent ou forte chaleur, il est judicieux
d’humidifier le béton réguliérement pour limi-
ter la fissuration.

Il est important de bien laisser sécher la fon-
dation avant de commencer a bétir le mur.

CONSTRUIRE & RENOVER

Pose des parpaings et élévation du mur :

Humidifiez votre support au fur et @ mesure de I'application du lit de Mortier
multi-usages d’une épaisseur d’environ 2 a 3 cm puis positionnez vos parpaings.
Aux extrémités du mur et de maniere réguliere (environ tous les 3 métres) pensez
a utiliser des blocs d’angles ou blocs poteaux pour rigidifier votre mur, que vous
remplirez par la suite d’armatures et de Béton multi-usages.

Au fur et a mesure de I'élévation, bien remplir les joints verticaux avec du Mor-
tier multi-usages que vous compacterez avec un morceau de bois par exemple.
En fonction de votre hauteur de mur, il peut étre conseillé de faire le dernier
rang avec des blocs linteau dans lesquels vous incorporez un chainage trian-
gulaire, ceci dans le but de rigidifier votre mur par le haut. Il conviendra une
fois cette étape accomplie, de remplir a ras bord les parpaings avec du Béton
multi-usages.

Finitions :

Pour protéger I'ouvrage des intempéries il est recommandé de coller des couver-
tines avec du Mortier colle extérieur.

La partie enterrée du mur sera protégée par du mortier d’imperméabilisation
pour éviter toute infiltration d’eau et ainsi pérenniser I'ouvrage.

La mise en ceuvre de I'Enduit de facade devra se faire avec une premiere
couche qui devra étre comprise entre 5 et 10 mm et dressée a I'aide d’une
régle pour rendre le support le plus plan possible.

La deuxiéme couche peut avoir différentes finitions (talochée, écrasée, grattée,
épongée,) et de couleur blanche ou ton pierre.

Pour les scellements d’éléments (gonds, portillons, boite aux lettres,...), vous
pouvez utiliser idéalement Mortier rapide.

[ | A somonne|

| FICHES CONSEILS

& MAPEI KR



' FICHES CONSEILS

XY & MAPEI

Mortier colle
béton cellulaire

Ma liste produits —_

Comment

ou

Mortier
multi-usages

Mortier
réfractaire

_— Ma to do list —_

Realisation d'une dalle en béton fibre :
Faire un coffrage de la taille de la dalle souhaitée d’une épais-
seur de 15 cm minimum.

Positionner des gravats et un treillis soudé a I'intérieur de
votre coffrage.

Dans une bétonniére préparer le Béton fibré jusqu’a obtention
d’'un mélange homogéne, puis le couler dans le coffrage. Il est
important de bien faire attention a ce que le mélange obtenu
se positionne correctement sur I'ensemble de la surface.

A I'aide d’une régle mettre de niveau la surface, puis laisser
sécher la dalle.

Realisation d'un jambage support

plan de travail :

Faire un coffrage de la taille de la dalle souhaitée d’une épais-
seur de 15 cm minimum.

Positionner des gravats et un treillis soudé a I'intérieur de
votre coffrage.

Dans une bétonniére préparer le Béton fibré jusqu’a obtention
d’'un mélange homogéne, puis le couler dans le coffrage. Il est
important de bien faire attention a ce que le mélange obtenu
se positionne correctement sur I’ensemble de la surface.

A I'aide d’une régle mettre de niveau la surface, puis laisser
sécher la dalle.

Reéalisation du plan de travail :

Dans le cadre d’un plan de travail, nous devons aussi réaliser
un gabarit.

Nous coulerons dans ce dernier le Béton fibré dans lequel
nous intégrerons un treillis au milieu pour solidifier notre mise
en ceuvre. Une fois la dalle seche nous la poserons sur le
jambage avec le Mortier multi-usages.

construire un
BARBECUE ?

Béton fibré

CONSTRUIRE & RENOVER

DIFFICULTE

Jointoiement :

Pour la réalisation d’un foyer de barbecue, prendre des
briques réfractaires.

Sur votre plan de travail positionner a sec les briques ré-
fractaires afin de réaliser votre gabarit (il est important de
penser a bien prendre en compte les dimensions de la
grille de votre foyer pour permettre une bonne mise en
place).

Pour bien monter votre foyer il faut utiliser le Mortier réfrac-
taire. Le Mortier réfractaire va nous permettre de réaliser
aussi bien I'élévation du foyer que le jointoiement de ce der-
nier. Cependant, pour les joints, il est judicieux de faire une
réservation pour le passage de la grille entre chaque joint
ceci permettant de garder plusieurs niveaux de cuisson

Reéalisation de 1a cheminée :

Pour cette étape vous pouvez faire le montage avec du
béton cellulaire et le Mortier colle béton cellulaire.

Le chapeau devra étre posé sur la cheminée avec du
Mortier multi-usages, voire du Mortier réfractaire.

[ | A somonne|
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NOTRE ENGAGEMENT
- POUR LENVIRONNEMENT

Une démarche globale de respect de I'environnement

Le groupe MAPEI a adopté un systeme de gestion environnementale (Environnemental
Management System) en conformité avec les normes ISO 14001, OSHAS et EMAS qui visent a
minimiser 'impact négatif de ses activités sur I'environnement.
MAPEI adhéere également au Responsible Care, un programme international des industries
chimiques pour le développement durable, et publie chague année les Déclarations
QOIS Environnementales de ses usines.

TRANSPORT : MAPEI s’engage en faveur du climat !

APEI| France poursuit sa démarche de développement durable en
s'engageant dans un programme ambitieux de réduction des émissions
de CO, de ses activités transport.

|" ||||| L

S

En adhérant au programme FRET 21, MAPEI réduit de 10 % les gaz 3 effet de J”””ulnlhhﬂl
serre émis par le transport pour permettre une réduction de plus de 500 T de
CO, chague annee.

|
i
'|J|

MAPEI France reste le premier et le seul fabricant de mortiers industriels
engagé dans le programme FRET 21.

Aprés 1 an d'engagement, MAPEI France a atteint son premier objectif en
réalisant une économie de 501 T de CO, sur I'année 2019 grace aux différentes
actions menées:

Réduction des Amélioration des Moyens de
distances parcourues taux de remplissage transport plus vertueux

Le Saviez-vous ?

1 Tonne de CO2 émis, c’est...

A
D

1 ande 1A/R 190 A/R 14.000 km
chauffage Paris - New-york Paris - Bordeaux avec une twingo
pour un en avion en train en ville
appartement pour 1 personne

de 50 m?2
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L’offre de formation
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A

—| Entreprises (tous métiers)
—{ Artisans
- Distributeurs

Au sein de nos 3 centres de formation
agréés : Toulouse [ Lyon | Paris

— Prise en charge par les OPCO*
et référencés Datadock
— Modules Techniques et Business
— Modules sur-mesure a la demande

2 @MApﬂ“

ACADEMY
Chez vous !

A

—{Entreprises
—| Distributeurs

Au ceeur de votre entreprise
Sur le lieu de vente

— Prise en charge par les OPCO*
et référencés Datadock
— Modules Techniques et Business
— Modules de formation sur-mesure a
la demande sur des cas spécifiques
* OPCO : Opérateurs de Compétences

(> MAPEI
CHANTIER
Au coeur de votre chantier !

3

A

—Entreprises

Au ccoeur du chantier

— Formation pratique sur chantier

— L'expertise de nos techniciens

— Intervention planifiée ou pour
un cas de chantier en cours

/A

Vous étes intéressé(e) ?

par I'une de nos formations ou vous souhaitez mettre
en place une formation correspondant a vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS!
Emmanuel Lacombe

Responsable MAPEI Academy
mapei.academy@mapei.fr - 05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

—{Entreprises
—| Artisans
—|Distributeurs

En ligne

— Pratique et utile avant un module avant
MAPEI ACADEMY

— L'expertise de nos techniciens

— Echanges et interactions

11
| m— |

Inscriptions
en ligne sur
www.mapei.fr

Consultez

notre planning
de formation




MAPEI France

29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021

31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél.: 05 6135 73 05
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 6135 48 59

-

Votre Contact MAPEI

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site internet
www.mapei.fr

SUIVEZ-NOUS SUR:

Crédit photos : Mapei France — Mapei S.p.A - Fotolia - MK391720 - 02-2022 L.ﬁpubhc-témm Toulouse- RC 83 B 60
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