PRIMER SN

Kétkomponensli, toltott epoxi alapozé, mely

medgfelel a radongaz zarésagra vonatkozo
eléirasoknak

I ALKALMAZASI TERULET

A Primer SN-t Mapefloor epoxi és poliuretan rendszerek és Ultratop/Ultratop Living 6nterild, valamint Ultratop Loft
cementbazisu rendszerek el6tti alapozod rétegként torténd alkalmazasra fejlesztették ki lakossagi és ipari célu padldk,
terrazzo padlék és altaldnosan cementbazisu aljzatok védelmére és bevonasara.

Jellemzé alkalmazasok

- Epoxi- és poliuretan gyanta bevonatok tapadasfokozasa.

-Onterulé és/vagy tébbrétegl padldrendszerek tapadasfokozasa.

- Szintetikus habarcs padlérendszerek tapadasfokozasa.

- Tapadasfokozé alapozé az Ultratop, Ultratop Living és Ultratop Loft bevonatokhoz.
- Repedéseket lezard és szerkezeti ragasztasok folyékony ragasztodja.

I MUSZAKI JELLEMZOK

A Primer SN a MAPEI kutatélaboratoriumaiban kifejlesztett 6sszetétell, hengerrel, fémsimitéval vagy egyenes lehidzoéval
felhordhatd, toltott, kétkomponensUl epoxigyanta bazisu alapozo.

A Primer SN bevonat megel&zi a radon (a talajban jelen levé természetes radioaktiv gaz) behatolasat az épulet belsejébe.
Megfelel a DIN ISO/TS 11665-13 szabvanyoknak, az IAF akkreditalt radionuklidelemzé laboratérium altal ellenérzott és
tanusitott.

A Primer SN felhordhaté 6nmagaban vagy Quarzo 0,5-tel keverve a mlgyanta bevonat tapadasat elésegitése és a felllet
kiegyenlitése céljabol.

Kulonleges 6sszetételének kdszonhetden a Primer SN kivaldan behatol az aljzatba és akar enyhén nedves aljzatokon is
alkalmazhaté.

I FONTOS FIGYELMEZTETESEK

-Ne hasznalja a Primer SN-t felszalld nedvességnek kitett aljzatokon, ha azok epoxi vagy poliuretan rendszerrel lesznek
bevonva.

-Ne higitsa a Primer SN-t oldészerrel vagy vizzel.

- Ne hasznalja a Primer SN-t poros, mallé vagy gyenge aljzatokon.

- Ne hasznalja a Primer SN-t olajjal, zsirral vagy altaldnosan szennyezett fellleteken.

-Ne hasznalja a Primer SN-t az eléirasoknak nem megfeleléen elékészitett aljzatokon.

- Ne keverjen be részmennyiségeket a komponensekbdl, hogy elkerulje a keverési hibakat; az a termék nem megfeleld
szilardulasat okozhatja.

- Ne tegye ki a bekevert terméket sugarzé héhatasnak.

-Amennyiben olyan helyiségben kivanja hasznalni a terméket, amelyet fel kell flteni, ne hasznaljon szénhidrogén-égetésu
fatéberendezést, mert szén- dioxid és a vizpara mely a leveg&be kerul, kdrosan hathat a bevonat fényére és tonkre teheti
annak megjelenését. Csak elektromos fltést hasznaljon.

-Védje a terméket viztdl felhasznalds utan legalabb 24 éran keresztul.

-Ne hasznalja a terméket 4%-nal magasabb nedvességtartalmu és/vagy kapillarisan felszivddd nedvességnek kitett
aljzatokon (végezzen leragasztasos foliaprobat).

- Az aljzat hdmérsékletének legalabb 3°C-kal meg kell haladnia a harmatponti hémérsékletet.
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I HASZNALATI UTASITAS

Aljzatel6készités

A beton padléfellletnek szaraznak vagy enyhén nedvesnek, tisztanak és szilardnak, valamint laza és elvald részektdl
mentesnek kell lennie. Az aljzatbeton nyomészilardsaganak legaldbb 25 N/mm?2-nek, tapadd-huzészildardsaganak legaldbb
1,5 N/mm?2-nek kell lennie.

Az aljzatnak, a hasznalat soran fellépd terhelésnek megfelelé mechanikai szildrdsaggal kell rendelkeznie.

Az aljzat nedveség-tartalma maximum 4% lehet és kapillarisan felszivodé nedvességtél mentesnek kell lennie. (végezzen
leragasztasos féliaprobat).

A padlofeluletet megfelelé mechanikai mddszerrel (pl. sérétszérassal, gyémanttarcsas csiszolassal) elé kell késziteni, arrél a
szennyez&déseket, cementtej-maradvanyokat és mallo, laza részeket el kell tavolitani, enyhén fel kell érdesiteni valamint
szivoképessé tenni.

Az olajjal vagy zsirral atitatédott betonfelUleteket 10%-0s oldaty mosdszdda vagy tisztitdszer és viz keverékével alaposan
tisztitsa meg, majd bd tiszta vizzel tobbszor 6blitse le. A Primer SN felhordasa elétt szivja fel a felesleges vizet, és varja
meg, hogy a maradék nedvességtartalom 4% ald csokkenjen.

Ha az olaj vagy zsir mélyebben beszivédott az aljzatba, a teljes szennyezett betont marassal tavolitsa el. Ezutan az aljzatot
Mapefloor EP19 haromkomponensU epoxi habarccsal javitsa ki.

A Primer SN felhordasa el6tt a port ipari porszivéoval el kell tavolitani.

A termék elbkészitése

A Primer SN alapozé két komponensét kdzvetlenul a felhordas elétt kell 6sszekeverni. Alaposan keverje at az A
komponenst és adja hozza a B komponenst. Amennyiben szukséges, adja hozza a Mapecolor Paste-t és a kdrnyezeti
hémeérséklettdl fuggden legfeljebb 50% sulyaranyban kvarchomokot (az érdes fellletek kiegyenlitése céljabdl). Keverje Ujra
- a légbuborék-képzédés megelbzése érdekében - alacsony fordulatd (300-400 rpm) elektromos kever&szarral legalabb 2
percig, amig teljesen egynemu, csomdmentes keveréket kap.

Ontse a keveréket egy tiszta taroldedénybe és keverje roviden djra.

Ne keverje a terméket tul sokaig, megelézendd a belekevert levegd miatti tulzott légbuborék-képzddést.

A terméket a tablazatban megadott bedolgozhatdsagi idén belUl hasznalja fel (+20°C-ra vonatkozd érték). Magasabb
kornyezeti hdmérséklet csdkkenti, mig alacsonyabb kdrnyezeti hdmérséklet ndveli a bedolgozhatésagi idét.

A Primer SN bedolgozasa

A Primer SN-t tisztan vagy Quarzo 0,5-tel keverve fémsimitéval vagy egyenes lehlUzéval hordja fel egyenletes rétegben a
megfeleléen elékészitett aljzatra. A kdvetkezd réteg tokéletes tapadasanak elérése érdekében- az alkalmazandd bevonati
rendszer tipusatoél fuggden — szérja meg a fellletet Quarzo 0,5 tlziszaritott kvarchomokkal. Ultratop vagy Utratop Living
rendszer alkalmazasa esetén hasznaljon Quarzo 1,2-t a szérashoz.

Cy6z6djon meg réla, hogy az aljzat felUletén nem maradtak nyitott pérusok, ellenkezé esetben légbuborékok szallhatnak
fel az aljzatbdl és azok tlszUurasszerlen megjelenhetnek a az alkalmazott rendszer fellletén. Ez kilondsen fontos dnterulé
muUgyanta-, és cementbazisu rendszerek kivitelezése esetén.

I TISZTITAS

A Primer SN el6készitéséhez és felhordasdhoz hasznalt szerszdmokat kdzvetlentl a haszndlat utan, etilalkohollal tisztitsa
meg. A termék kikeményedése utan csak mechanikus Uton tavolithato el.

I ANYAGSZUKSEGLET

0,3-0,7 kg/m? rétegenként, az aljzat jellemzgitdl, mint pl. érdesség, szivoképesség, hémérséklet stb. figgden.

I KISZERELES

5 kg-os egységek: A komponens = 4 kg; B komponens =1kg.
20 kg-os egységek: A komponens =16 kg; B komponens = 4 kg.

I ELTARTHATO

Normal kérulmeények kozott, szaraz helyen, eredeti, bontatlan csomagoldsban +5°C és +30°C kozotti hdmeérsékleten.
Maximum 24 hénapig. Fagytol védje!

AZ ELOKESZITES ES A FELHORDAS SORAN BETARTANDO
BIZTONSAGI ELOIRASOK

TermékUnk biztonsagos hasznalatara vonatkozoé utasitdsokat az érvényes Biztonsagi adatlap tartalmazza, mely letdlthetd
a www.mapei.hu honlaprol.
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http://www.mapei.hu/

Ha a termék reagal, jelentds mennyiségl hoét fejleszt. Az A és B komponens bekeverése utan javasolt a terméket a lehetd
leghamarabb bedolgozni és soha ne hagyja a keveréedényt &rizetlenll, amig teljesen ki nem Uritette azt.
SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek)

TERMEKAZONOSITO ADATOK

A komponens B komponens
Szin: semleges szalmaszind
Allag: folyadék folyadék
Slrliség (EN I1SO 2811-1) (g/cm3): 1,65 0,99
Viszkozitas +23°C-on (EN ISO 2555) (mPa:-s): 3000 200

(#4-20rpm) (#1-20rpm)

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverési arany: A komponens: B komponens =80 : 20
Keverék szine: semleges
Keverék allaga: sUrlnfolyos
Keverék slr(isége (EN ISO 2811-1) (kg/m3): 1.500
Keverék viszkozitasa (EN 1SO 2555) (mPa-s): 1100 + 100
(#3-50rpm)
Fazékid6 +20°C-on: 30 perc
Bedolgozasi hémérséklet: +8°C-tdl +35°C-ig

Rétegek kozotti varakozasi idé +23°C-on és 50% R.P.
mellett:

— Primer SN-en kavrchomok széras nélkul:

— Primer SN-en kavarchomok szérassal:

min. 12 éra, maximum 48 6ra
min. 12 éra, nincs maximum hatar*
* a feluletnek szaraznak, pormentesnek kell lennie

Kotésid6 +23°C-on és 50% R.P. mellett:

— érintésre szaraz: kb. 6 6ra
— jarhaté: kb. 24 6ra
- teljes kotésido: kb.7 nap

A fenti id6tartamok csak irdnymutatéak, amelyet a helyszini kérnyezeti korilmények befolyasolnak. (pl. alapfeltletek
hémérséklete, leveg6 paratartalma, stb.)

VEGSO TELIESITMENYADATOK

EN 13813 szerinti Termék
Teljesitmény jellemzék Tesztelési médszer | kdévetelmények miigyanta teliesitmé
aljzatokra eljesitménye
Tapadészilardsag (N/mm?2): EN 13892-8; >15 3,20
2004
Tl'.'lzélléség EN 13501-1 AlgL - FEL BrL-sl
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Nyomészildrdsag (N/mm2): EN 196-1 - ?;’nap 23oCoon)
L 78

Shore D keménység: DIN 53505 - (7 nap +23°C-on)

Radon gaz teljesitmény jellemzék Tesztmddszer :cr;;;iétl:nénye

Radongaz diffuziés egyutthaté DIN 1SO/TS T1665-13 R>3

meghatarozasa:

I FIGYELMEZTETES

Habdr az ezen termékismertetében megadott miszaki adatok és javaslatok legjobb tuddsunkon és tapasztalatainkon
alapulnak, a fenti informdciokat minden esetben csak tdjékoztatd jelleglinek kell tekinteni és hosszutdvu gyakorlati
alkalmazds utan meg kell erésiteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket hasznalni kivanja, el6zetesen meg kell gyézddnie
arrol, hogy megfelelé-e a tervezett alkalmazdsra. Minden esetben egyedul a felhaszndld tartozik teljes felelésseggel a

termeék haszndlatdbdl eredd kovetkezmeényekert.
Kérjuk olvassa el a termék Mlszaki adatlapjanak aktualis verziéjat, ami beszerezheté weboldalunkrél: www.mapei.hu

I JOGI NYILATKOZAT

A jelen Mliszaki Adatlap (,TDS”) mdsolhaté és hozzaadhatoé egyéb projektdokumentumokhoz, de az igy lIétrehozott
dokumentum nem egészitheti ki vagy helyettesitheti a hatdlyos TDS kévetelményeit a MAPEI termék beépitésének
idépontjaban.

A legfrissebb TDS dokumentumok letéltheté a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELOSSEGET NEM VALLAL A JELEN TDS SZOVEGENEK, AZ ABBAN SZEREPLO VAGY ABBOL
EREDO KOVETELMENYEKNEK BARMELY MODOSITASA ESETEN.

2901-6-2022 (H)

Az itt megjelent szévegek, fotok és illusztraciok barmilyen masolasa tilos és torvény altal buntetendd
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