ENTDECKEN SIE DAS MAPEI BDC-SYSTEM:

¢ Hervorragende Wasserableitung durch Kanalstruktur ¢ Verlegung von Grof3formaten aus Keramik und Naturwerkstein

e Hohe Belastbarkeit e Kontrolle der Wasserabflihrung vor der Verlegung maéglich
¢ GroBBe Verbundwirkung, spannungsarmes System ¢ Diffusionsoffener Aufbau durch mineralische Produkte
¢ Ohne Kunststoff-Drainagematte ¢ Frostsichere Verlegung

MADEI
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EINLEITUNG

Bei dem BDC-System handelt es sich um ein wasser-
ableitfahiges Verbundsystem zum Einsatz als Boden fur
Balkone und Terrassen, bestehend aus zementaren Trag-
stegen, welche Uber ein Maschennetz miteinander ver-
bunden sind, und einem Keramikbelag.

Diese Verlegeanleitung gilt als Richtlinie zur Erstellung
der Bodenkonstruktion, welche jeweils den vorhande-
nen Baustellenbedingungen anzupassen ist.

BAUSTELLENBEDINGUNGEN

Die Verlegung der Platten kann bei Untergrund- und
Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +35 °C erfolgen.
Bei hohen Temperaturen und/oder Zugluft muss mit
einer beschleunigten Hautbildung auf dem Klebemortel
gerechnet werden. Daher sollte der Klebemortel nur ab-
schnittsweise aufgetragen und vor dem Einlegen der
Platten auf Hautbildung kontrolliert werden. Bei erfolg-
ter Hautbildung muss der Klebemortel erneut aufge-
kammt werden.

UNTERGRUNDANFORDERUNGEN

Die Untergrinde mussen trocken, ausreichend trag-
fahig, eben und frei von haftungsmindernden Stoffen
sein (Staub, Fett, Ol, Wachs, Farbe und Trennmittel) und
durfen sich nur begrenzt verformen. Sie mussen den
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Der Untergrund muss ein Mindestgefalle von 1,5 % - bes-
ser 2 % — zu den Entwasserungspunkten bzw. -linien auf-
weisen. Sofern erforderlich, kann das Gefalle im Verbund
zur Beton- oder Estrichflache mit Planitop Fast 330 her-
gestellt werden.

VERLEGUNG AUF BODEN

IM GEFALLE IM AUSSENBEREICH

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte fur eine Terras-
se beschrieben:

e FUr eine entsprechende Ableitung der Feuchtigkeit
empfiehlt es sich, ein Aluminium-Profil mit zwei Ent-
wasserungsebenen zu verwenden. Dieses wird bundig
mit der Estrichoberflache im vorderen Randbereich
mittels Schrauben und Dubel mechanisch befestigt.
Der Abstand der Befestigungspunkte darf 40 cm nicht
Uberschreiten.

e Es erfolgt das Verkleben des Mapeband Butyl auf
Schiene und Estrich.

¢ Im Anschluss erfolgt die Abdichtung der Flache durch die
Verwendung der zweikomponentigen, zementaren
Verbundabdichtung Mapelastic. Hierbei wird mit der
ersten Abdichtungsschicht das Butylband vollstandig
Uberarbeitet.
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¢ Punktverklebung des Schutzstreifens: Die Ldcher der
Schiene werden ggf. mit einem Randstreifen geschutzt,
dieser wird nach Einbau der Drainage wieder entfernt.

e Zur Wasserableitung und als Tragschicht fur den Kera-
mikbelag werden in Gefallerichtung Tragstege unter
Verwendung von Planitop Fast 330 aufgebracht. Der
Mortel wird mit einer 20 mm Mittelbett-Zahnkelle auf-
getragen. Zum fluchtrechten Aufziehen der Tragstege

empfiehlt sich die Verwendung einer geeigneten Alumi-
num-Latte zum Anschlag fur die Mittelbett-Zahnkelle.

¢ In Abhangigkeit der Gefallesituation und zur Sicher-
stellung des Wasserablaufs werden die Tragstege
quer zu ihrem Verlauf unter Verwendung einer Alumi-
nium-Latte unterbrochen. Vor Verlegung der kerami-
schen Fliesen ist die so erstellte Konstruktion bezuglich
der WasserabfUhrung zu Uberprufen.

¢ Das Maschennetz Mapenet 150 wird auf das erforder-
liche Maf3 zugeschnitten, auf die frischen Tragstege
aufgelegt und mittels Estrichschwert in den frischen
Mortel eingebettet. Es empfiehlt sich, das Estrich-
schwert leicht zu befeuchten.

Nach ca. 2-3 Stunden
kann der so erstellte
Belag belastet werden.
Die Verlegung der ke-
ramischen Fliesen auf
die Tragstege erfolgt
im Buttering-Verfahren
unter Verwendung des
Spezialklebemortels
Elastorapid. Es ist dar-
auf zu achten, dass der
Klebemortel keinesfalls
Uberwassert wird.

¢ Die Verfugung kann nach Durchtrocknung ausgefuhrt
werden mit: Ultracolor Plus — schnell erhartende und
schnell trocknende, hydraulisch abbindende, ausblu-
hungsfreie Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-
Technologie fur Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Vor-
handene Moértelreste bzw. Zementschleier, resultierend
aus dem Verfugungsvorgang, sind ruckstandsfrei zu
entfernen.

¢ Die Ausbildung und Anordnung von Belagsdehnungs-
fugen erfolgt in Abhangigkeit des Fliesenformates,
der Fliesenfarbe und der Lage des Bauteils. Die
Mindestbreite sollte 5 mm nicht unterschreiten. Der
Fugenraum ist vor Einbringen des Fugendichtstoffes
Mapesil AC bzw. Mapesil LM (bei Naturwerkstein) mit
einer geschlossenenzelligen Rundschnur zu profilieren.
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¢ Verbrauch fur Tragstege und Klebemortel: Der Ver-
brauch ist abhangig von dem Verlegemortel und der
zum Einsatz kommenden keramischen Fliese. Als
Richtwerte kbnnen angenommen werden fur:
Planitop Fast 330 als Tragsteg ca. 10 kg/m?
Klebemortel Elastorapid ca. 3,5 kg/m?

Far eventuelle Rickfragen stehen die Mitarbeiter der
MAPEI-Anwendungstechnik unter der Telefonnummer
02041/772080 gerne zur Verfigung.



LEISTUNGS-
TEXTE

FUR DAS
BDC-SYSTEM

1. UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Boden

Haftungsmindernde Bestandteile und Schichten von
horizontalen Bauteiloberflachen durch ein geeigne-
tes Untergrundvorbereitungsverfahren (Kugelstrahlen,
Schleifen, Frasen, Strahlen mit festen Strahlimitteln usw.)
entfernen; inkl. aller Nebenarbeiten (Schutzmalnahmen,
staubdichte Abklebungen, Absaugen mit Industrie-
staubsauger, fachgerechte Schuttentsorgung usw.).

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m2

Eventualposition — Risssanierung

Vorhandene Sollbruchstellen, Tagesansatzfugen, zu
schlieBende Fugen bzw. vorhandene Risse aufweiten
und ca. alle 20 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis 2/3
der Estrichtiefe einschneiden, mit Industriestaubsau-
ger grundlich absaugen und mit schnell abbindendem
2-Komponenten-Polyesterharz kraftschllssig unter Ein-
legen von Wellenbindern schlieBen, frisches Harz an der
Oberflache mit feuergetrocknetem Quarzsand (Kérnung
0,7 bis 1,2 mm) abstreuen. Aufnehmen des nicht einge-
bundenen Quarzsandes nach vollstandiger Durchreak-
tion des Polyesterharzes.

Produkt: MAPEI Eporip Turbo
Verbrauch: ca. 1,7 kg/l zu fullender Hohlraum

MENGE:

EINHEIT: m
EP: GP:

Eventualposition - Ausbruchstellen

Vorbereitete, tragfahige und mattfeucht vorgenasste Aus-
bruchstellen mit standfestem, schnell erhartendem, faser-
verstarktem und hydraulisch erhartendem Ausgleichs-
mortel bis 3 cm Auftragsdicke ausgleichen (GP-CS IV
nach EN 998-1, MC-IR nach EN 1504-2 (C)); Haftschlamme
aus dem schlammfahig und mit einer Kunstharzdispersion
vergUteten Mortel anmischen und auf den mattfeucht
vorgenassten Untergrund auftragen, Ausgleichsmortel
Jfrisch in frisch” in die Haftbrlcke einbauen, abziehen,
verdichten und bei Bedarf abreiben, Flachen vor zu
schnellem Austrocknen schutzen.

Schichtdicken 3 - 30 mm

Gefalle: %

Mittlere Schichtdicke: mm

Mischungsverhéltnis/Verbrauch Haftbrlicke:

MAPEI Planitop Fast 330 2,5 Gew. Teile/0,75 kg/m?
MAPEI Planicrete 1 Gew. Teil/0,3 kg/m?
Wasser 1 Gew. Teil/0,3 kg/m?

Produkt: MAPEI Planitop Fast 330
Verbrauch: ca. 1,45 kg/m2 und mm

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?2

Eventualposition - Ausgleichs- und Gefille-
spachtelung

Vorbereitete, tragfahige und mattfeucht vorgenass-
te Bodenflachen mit standfestem, schnell erharten-
dem, faserverstarktem und hydraulisch erhartendem
Ausgleichsmortel bis 3 cm Auftragsdicke ausgleichen
(GP-CS IV nach EN 998-1, MC-IR nach EN 1504-2 (Q));
Haftschlamme aus dem schlammfahig und mit einer
Kunstharzdispersion vergUteten Mortel anmischen und
auf den mattfeucht vorgenassten Untergrund auftragen,
Ausgleichsmortel ,frisch in frisch* in die Haftbrlcke ein-
bauen, abziehen, verdichten und bei Bedarf abreiben,
Flachen vor zu schnellem Austrocknen schutzen.
Schichtdicken 3 - 30 mm

Gefalle: %

Mittlere Schichtdicke: mm

Mischungsverhaltnis/Verbrauch Haftbricke:

MAPEI Planitop Fast 330 2,5 Gew. Teile/0,75 kg/m?
MAPEI Planicrete 1 Gew. Teil/0,3 kg/m?2
Wasser 1 Gew. Teil/0,3 kg/m?

Produkt: MAPEI Planitop Fast 330
Verbrauch: ca. 1,45 kg/m2 und mm

MENGE: EINHEIT: m?2

EP: GP:

2. ABDICHTEN AUF BALKONEN UND TERRASSEN

Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen

Abdichten von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen
mit Dichtband: dabei Dichtband in vorgelegtes Abdich-
tungsmaterial einlegen und andrucken, anschlieBend
Vliesrander mit Abdichtungsmaterial Uberdecken.

Produkte: MAPEI Mapeband
MAPEI Mapelastic

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?

Raumecken

Abdichten von Raumecken mit vorgefertigten Dicht-
ecken: Dabei Dichtecke (Innen- bzw. AuBenecke) in vor-
gelegtes Abdichtungsmaterial einlegen und andrucken,
anschlieBend Vliesrander mit Abdichtungsmaterial Uber-
decken.

Produkte: MAPEI Mapeband Dichtecke
(Innen-bzw. AuBenecke)
MAPEI| Mapelastic

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?2

Bodenablaufe

Abdichten von Bodenablaufen bzw. Durchdringungen in
der Abdichtungsebene (Klebeflansch max. 30 cm Seiten-
lange bzw. Durchmesser) mit Dichtmanschetten-Boden:

Dabei die Dichtmanschette in vorgelegtes Abdichtungs-
material einlegen und andrlUcken, anschlieBend Vlies-
rander mit Abdichtungsmaterial Gberdecken.

Produkte: MAPEI Mapeband Dichtmanschette-Boden
MAPEI| Mapelastic

MENGE:

EINHEIT: Stck
EP: GP:

Eventualposition - Abschlussprofil

Geeignetes Abschlussprofil mit 2 Entwasserungsebe-
nen gemaf den Herstellerangaben montieren und ggf.
zuséatzlich verkleben. Ubergang Blech/Untergrund mit
selbstklebendem, vlieskaschiertem Butyl-Dichtband
Uberkleben. Das Dichtband muss vollstandig mit dem
Abdichtungsmaterial Uberspachtelt werden.

Produkte: MAPEI Adesilex PG4
MAPEI| Mapeband Butyl
MAPEI Mapelastic

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m

Flachenabdichtung

Abdichtung von Wand- und Bodenflachen im Verbund
mit Belagen aus Naturwerkstein bzw. keramischen Flie-
sen und Platten mit einer 2-komponentigen, kunst-
stoffverglteten, faserarmierten, mineralischen Dicht-
schlamme. Die Funktion des Abdichtungsproduktes ist
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis
(abP), Beanspruchungsklasse B, nachgewiesen. Die Ab-
dichtung ist auf den vorbereiteten, vorgenassten bzw.
evtl. grundierten Untergrund in zweimaliger Applikation,
zuzlglich einer Kontaktspachtelung, im Spachtelver-
fahren aufzutragen. Vor Auftragen der zweiten Schicht
muss die erste vollstandig durchgetrocknet sein (ca. 12
Stunden). Die Gesamttrockenschichtdicke muss mind.
2 mm betragen.

Produkt: MAPEI Mapelastic

Verbrauch: ca. 2,0 kg/m2 und mm Trockenschichtdicke
Wasserundurchlassigkeit: = 3 bar

MENGE: EINHEIT: m?
EP: GPp:

3. DRAINAGEEBENE

Einbau BDC-System

Systemkonformes alkalibestandiges Armierungsgewe-
be vor Beginn der Arbeiten zuschneiden (eine Uberlap-
pung des Gewebes im StoBbereich von 5-10 cm berlck-
sichtigen). Auftrag des standfesten, schnell erhartenden,
faserverstarkten und hydraulisch erhartenden Aus-
gleichsmortel mit einer 20 mm Mittelbettzahnkelle in
Gefallerichtung unter zur Hilfenahme einer Aluminium-
latte als Anschlag, um eine gleichmaRige Moértelschicht-
dicke sicherzustellen. Ggf. den frischen Mortel alle 10-30 cm
mit einer Aluminiumkartetsche quer zur Gefallerichtung
segmentieren. Armierungsgewebe 5-10 cm Uberlappend
auf die noch frischen Drainagestege auflegen und mit
einem leicht angefeuchteten Estrichschwert mit vorsich-
tigen Glattbewegungen in die Oberflache einarbeiten.

Produkt: MAPEI Mapenet 150
Verbrauch: ca. 1,1 m?/m?
MAPEI Planitop Fast 330
Verbrauch: ca. 12,5 kg/m?

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?2

4. VERLEGUNG

Keramische Fliesen
Fabrikat

Format

Sorte
Farbe
liefern. Auftrag einer Kontaktschicht auf der Platten-
rickseite mit einem 2-komponentigen, kunststoffver-
guteten, hydraulisch schnell erhartenden und schnell
trocknenden Dunn- und Mittelbettmortel mit effekti-
ver kristalliner Wasserbindung (C2FTE S2 gem. DIN EN
12004). Kontaktschicht mit einem 8 mm Zahnkamm
abziehen und Verlegen der Platten auf die begehbare
Drainageebene. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfu-
gen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Produkt: MAPEI Elastorapid grau
Verbrauch: ca. 1,65 kg/m2 und mm Schichtdicke

MENGE: EINHEIT: m?

EP: GP:

5. VERFUGUNG

Keramische Fliesen / Naturwerksteinplatten
Format

vorhandene Fugenbreite (2-20 mm): mm
vorhandene Fugentiefe: _~ mm

mit zementgebundenem, sehr emissionsarmem (EMICO-
DE EC1 Plus), kunststoffvergltetem, ausblUhungsfreiem,
schnell abbindendem und schnell trocknendem Fugen-
mortel (CG2 WA gem. DIN EN 13888) mit DropEffect®- (was-
serabweisend) und BioBlock®-Technologie (schimmelpilz-
hemmend) fachgerecht verfugen; Eck-, Anschluss- und
Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbton:
Produkt: MAPEI Ultracolor Plus

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

gem. den anerkannten Regeln der Technik mit fungizid
eingestelltem, acetat- bzw. neutralvernetzendem, 1-kom-
ponentigem Silikondichtstoff, elastisch schlieBen, ein-
schlieBlich aller Nebenarbeiten.

Farbton:
Produkte: MAPEI Mapesil AC
MAPEI Mapesil LM

MENGE:
EP: GP:

EINHEIT: m?2
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FUR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFUGUNG:

MAPEI GmbH MAPEI GmbH

IHP NORD Anwendungstechnisches
BlUrogebaude 1 Buro Bottrop
Babenhauser Stral3e 50 Friedrich-Ebert-Straf3e 50
63762 GroBostheim 46236 Bottrop

Tel. 0 6026 50197-0 Tel. 0 2041 77208-0

Fax 0 6026 50197-48 Fax 0 2041 77208-28
Internet: www.mapei.de Internet: www.mapei.de

E-Mail: info@mapei.de E-Mail: awt.bottroo@manpei.de

www.mapei.de
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