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Bauwerksabdichtungen -
sicher und dauerhaft
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Technologie, auf die Sie bauen kénnen.



Bauwerksabdichtungen
mit bituminosen Dickbeschichtungen

Bituminose Dickbeschichtungen zur Abdichtung von erdberthrten Bauteilen werden seit dem
01.07.2017 gemal der DIN 18533 verwendet. Sie werden nun gemeinhin als PMBC (Polymer
Modified Bitumenous Coating) bezeichnet. Dieser Begriff ersetzt die bekannte Bezeichnung
KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung).

Plastimul 1K Classic
Bitumendickbeschichtung

Einkomponentige, schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, I6semittel-
freie, rissliberbriickende, polystyrolgefiillte Bitumendickbeschichtung

e gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
e entspricht den Anforderungen der EN 15814

e geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberihrter Bauteile nach
DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E*, W3-E und W4-E
* bei Ausflhrung als ,schwarze Wanne*
e fUr die Lastfélle 4 ,Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser*,
Lastfall 5 ,nicht drlickendes Wasser bei maBiger Beanspruchung“ und
Lastfall 6 ,aufstauendes Sickerwasser gemaB DIN 18195 (alt)

e wasserdicht, rissiberbrickend und alterungsbestandig

Anwendung:
C E oy e zur Abdichtung erdberthrter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und

Terrassen unter Schutzschichten
e fiir Wand und Boden

EN 15814

Plastimul 2K Super
Bitumendickbeschichtung

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, I6semittelfreie,

hochflexible, rissiiberbriickende Bitumendickbeschichtung mit

Polystyrolkugelfiillung

e entspricht den Anforderungen der EN 15814

e Geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberihrter Bauteile nach
DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E

e fUr die Lastfalle 4 ,Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser”,
Lastfall 5 ,nicht drlickendes Wasser bei maBiger Beanspruchung®“ und
Lastfall 6 ,aufstauendes Sickerwasser” und ,drlickendes Wasser* gemaf
DIN 18195 (alt)

¢ wasserdicht, rissiberbrickend und alterungsbestandig
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Anwendung:

e zur Abdichtung erdberthrter Bauteile, von Bodenplatten, Balkonen und
Terrassen unter Schutzschichten

e ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdammung)
e fUr Wand und Boden

e zur AuBBenabdichtung von Becken, Behaltern, Brunnen und Einstiegs-
bauwerken zum Schutz vor betonaggressivem Wasser nach DIN 4030
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EN 15814

Aufbau Wassereinwirkklassen 1.1-E und 1.2-E

aber alle anderen
timul PMBC ebenfalls
; moglich)
3 9 PMBC (siehe unter 9):
Trockenschichtdicke der
- Abdichtungsschicht 3 mm

(4] ‘Sgh‘ug__der Abdichtung

Aufbau Wassereinwirkklassen 2.1
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Bauwerksabdichtungen
mit zementaren Reaktivabdichtungen

Zementaren Reaktivabdichtungen kommt mit der neuen DIN 18533 eine groBere Bedeutung zu.
Speziell Abdichtungen gemal der Wassereinwirkklassen W1-E und W4-E kénnen auf Beton-
untergriinden der Rissklasse RU1 mit diesen Produkten realisiert werden.

Mapelastic 2KR
Dichtschlamme flexibel 2K

l
\

Bitumenfreie, schnell trocknende zweikomponentige Reaktivabdichtung
zur rissiiberbriickenden Bauwerksabdichtung

e perfekt fUr Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar

e sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung

e schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle

e allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nach PG-MDS

S E A

Anwendung:
AbdichtungsmaBnahmen im Innen- und AuBenbereich von Wand- und Boden-
flachen bei Neubau- und SanierungsmaBnahmen z. B. von

e KellerauBenwanden und Sockelabdichtungen

e horizontalen Flachen (z. B. Bodenplatten) und zweischaligem Mauerwerk

e Brauchwasserbehdltern, Zisternen

e |eicht feuchten Untergriinden
e geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdbertihrter Bauteile nach
DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E*, W3-E* und W4-E
und als Behélterabdichtung bei W1-B, W2-B und S1-B, S2-B nach DIN 18535
e fUr die Lastfalle 4 ,Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser”,
Lastfall 5* ,nicht drickendes Wasser bei maBiger Beanspruchung® und
Lastfall 6* ,aufstauendes Sickerwasser” und ,driickendes Wasser® gemal
DIN 18195 (alt)
*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung

R e S

MPA Bau TUM

Auftrag von Mapelastic 2KR im Spachtelverfahren

™ el
Verklebung einer Dammplatte mit Mapelastic 2KR

Verklebung einer Dammplatte mit Mapelastic 2KR
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Unsere Produkte zur erdberuhrten Bauwerks-

abdichtung im Uberblick
— Fur jede Herausforderung die richtige Losung —

Reaktiv-
Bitumen Abdichtung KSK-Bahn

Voranstrich

Plastimul Primer Primer RA Mapethene Primer

Voranstrich fir Bitumendickbeschichtung

Dickbeschichtung 1K S—

= i
o
Plastimul 1K Plastimul 1K
Classic Super Plus

Bitumendickbeschichtung Bitumendickbeschichtung

Dickbeschichtung 2K

Plastimul 2K
Poly Classic Super
Bitumendickbeschichtung Bitumendickbeschichtung

Zementare
Reaktivabdichtung

Mapelastic 2KR
Reaktivabdichtung 2K/FPD

Bahnenware

Mapethene LT
KSK-Bitumendichtungsbahn

Die Herstellung einer Bauwerksabdichtung gemali DIN 18533 W1-E und W4-E ist auch mit einer
Kaltselbstklebedichtbahn, kurz KSK-Bahn genannt, moglich.

Mit der Mapethene LT (vormals SA) kann eine dauerhafte regelwerkskonforme Abdichtung
ausgefuhrt werden. Der 25 mm breite Vulkanisierungsstreifen besteht aus reiner Bitumenmasse.
Dieser dient zur besseren Verbindung der Materialien durch Verklebung von Masse auf Masse und
sorgt damit fir noch bessere Dichtigkeit.

Schutzt erdberthrte Bauteile nach DIN 18533 Teil 2 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E
(Bodenfeuchte und nicht drickendes Wasser) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wanden) und kann als Wasserdampfbremse im
Bodenbereich unter Estrichen eingesetzt werden. Auch nutzbar als Abdichtung nach DIN 18531
Teil 5 fur Balkone, Loggien und Laubengange.

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flachen, Bodenplatten, Fundamenten und auf
Kellerwanden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergrinden.




Tabelle 1

Wassereinwirkungsklasse neu Lastfall alt
nach DIN 18533 nach DIN 18195

Teil 4 Bodenfeuchte
Teil 4 nicht stauendes Sickerwasser

Bauwerksabdichtung nach neuer Norm
DIN 18533

Seit dem 01.07.2017 regelt die DIN 18533 die Abdichtungg erdberuhrter Bauteile. Mit der neuen
Norm gelten ebenfalls neue Begriffe, um die Gegebenheiten beim Abdichten eines Projekts zu

W2-E

beschreiben. Anstatt der aus der nun ungultigen DIN 18195 bekannten Lastfélle gibt es nun W2.1-E maBige Einwirkung Situation 1 Teil 6 aufstauendes Sickerwasser
Wassereinwirkklassen. Einen Vergleich der alten und neuen Bezeichnungen entnehmen Sie bitte Situation 2 -
der Tabelle 1. Die Ei t s alichkeit Produkt dberiihrten B ksabdicht Situation 3 Teil 6 driickendes Wasser

er Tabelle 1. Die Einsatzmoglichkeiten unserer Produkte zur erdbertihrten Bauwerksabdichtung W2.2-E hohe Einwirkung Situation 1 Toil 6 driickendes Wasser
entnehmen Sie bitte der Tabelle 2. Situation 2 Teil 6 driickendes Wasser

Teil 5 nicht drlickendes Wasser

Teil 4 Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser

Tabelle 2
Wassereinwirkungs- | Art der Einwirkung Vergleich zu DIN 18195 (alt) Geeignete Abdichtungsstoffe Zuordnung Zuordnung MAPEI-Produktempfehlung
klasse nach DIN 18533 Raumnutzungs- | Rissklasse
klasse nach (Untergrund)
DIN 18533 nach DIN 18533
W1-E Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser
KSK-Bahn RN1-E bis RN3-E | R1-E bis R4-E Mapethene LT (Mapethene SA)
: . . Plastimul 1K Classic
W1.1-E Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei DIN 18195-4 — Bodenfeuchte Plastimul 1K Super Plus
Bodenpilatten und erdoertihrten Wanden PMBC (3 mm MTSD') RN1-Ebis RN3-E | R1-EbisR3-E | Plastimul 2K Poly Classic
(Bitumendickbeschichtung) Plastimul 2K Suoer
W1.2-E Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei DIN 18195-4 — nicht stauendes Sickerwasser . P
N -~ S Plastimul 2K Plus
Bodenplatten und erdbertihrten Wanden mit Dranung
MDS/FPD (2 mm MTSD) = ) ) :
(Rissuiberbrickende mineralische Dichtungsschlamme) FINTHE IS [RINZHE | IRIHE (U =siton) | MEpelzsi 214
W2-E Driickendes Wasser
PMBC als Schwarze Wanne Plastimul 1K Classic
(Wand und unter Bodenplatte, 4 mm MTSD* + RN1-E bis RN3-E | R1-E bis R3-E X .
) Plastimul 2K Poly Classic
. o . Gewebeeinlage)
MaBige Einwirkung von drlickendem Wasser < 3 m -
Eintauchtiefe PMBC als Schwarze Wanne oder bei Ubergang auf Plastimul 1K Super Plus
W2.1-E Situation 1 DIN 18195-6 — aufstauendes Sickerwasser WU-Bodenplatte RN1-E bis RN3-E | R1-E bis R3-E Plastimul 2K Super
Situation 2 DIN 18195-6 — driickendes Wasser (4 mm MTSD* + Gewebeeinlage) Plastimul 2K Pluz
Situation 3 DIN 18195-6 — driickendes Wasser => abP gem. PG-UBB erforderlich
MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 185383-3 fur W2.1-E nicht erfasst, Ausfihrung mit gesonderter Mabelastic 2KR
vertraglicher Vereinbarung geman zukunftiger FPD-Richtlinie mdglich. P
W2.2-E H_ohe Einv_virkung von driickendem Wasser >3 m DIN 18195-6
Eintauchtiefe
. - Plastimul 1K Super Plus
ZMBC ,\”;l"TtSan ggm' PS'QBlB RN1-Ebis RN3-3 | R1-EbisR3-E | Plastimul 2K Super
W3-E Nicht driickendes Wasser auf erdiiberschiitteten | DIN 18195-5 — nicht driickendes Wasser auf (4 mm + Gewebeeinlage) Plastimul 2K Plus
Decken Deckenflachen, mdBige Beanspruchung
MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 185383-3 fur W2.1-E nicht erfasst, Ausfihrung mit gesonderter Mapelastic 2KR
vertraglicher Vereinbarung geman zukunftiger FPD-Richtlinie mdglich. P
KSK-Bahn (in und unter seitlich nicht druckbelasteten Wanden) | RN1-E bis RN3-E | R1-E bis R4-E Mapethene LT (Mapethene SA)
Plastimul 1K Classic
Wa-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel | DIN 18195-4 - Bodenfeuchte, L } , , Plastimul 1K Super Plus
sowie Kapillarwasser in und unter Winden nicht stauendes Sickerwasser PMBC (8 mm MTSD*, nicht in und unter Wanden) RN1-E bis RN3-E | R1-E bis R3-E Plast!mul 2K Poly Classic
Plastimul 2K Super
Plastimul 2K Plus
MDS/FPD (2 mm MTSD?) RN1-E bis RN2-E | R1-E Mapelastic 2KR

*MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, die erforderliche Nassschichtdicke kann dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnommen werden und ist zu kontrollieren und W2.1-E zu dokumentieren. Nach DIN 18533 ist zur Sicherstellung der Mindesttrockenschichtdicke ein zusatzlicher
Schichtdickenzuschlag von mindestens 25 % zu beriicksichtigen. Abdichtungsuntergriinde sind jeweils mit dem systemkonformen Voranstrich (Mapethene Primer bzw. Plastimul Primer zu grundieren.
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FUR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFUGUNG:

MAPEI GmbH
BUrogebaude 1
IndustrieHandelsPark Nord

Babenhauser StraBe 50
63762 GroBostheim

Tel. 06026/50197-0
Fax 06026/50197-48

Web  www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH
Anwendungstechnisches
Buro Bottrop

Friedrich-Ebert-StraBe 140
46236 Bottrop

Tel.
Fax

Web
E-Mail

02041/77208-0
02041/77208-28

www.mapei.de
awt.bottrop@mapei.de

www.mapei.de

MAPEI

Technologie, auf die Sie hauen kdnnen.
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