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MODERNE EPOXIDHARZ-FUGENSYSTEME
Die clevere Alternative fur das Bad
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« Die Standardverfugung von Fliesen- und Plattenbelagen sind zementgebundene Fugenmortel, die sich Uber viele
Jahrzehnte bewahrt haben. Aufgrund der Bindemittelzusammensetzung und der sich daraus ergebenden Beson-
derheiten der zementgebundenen Fuge sowie der erhohten Ansprlche der Bauherrschaft an die Fugenqualitat,
mussen aber auch die Schwachen dieser Verfugung berucksichtigt werden.

Zementgebundene Fugen sind nicht saurebestandig und werden deshalb durch typische Badreiniger angegriffen,
wenn diese nicht sachgeman verwendet werden. Farbschwankungen, Farbnuancierungen und eine Aufhellung
von dunklen Fugen sind bei zementgebundenen Fugen nicht auszuschlieen.

Epoxidharzfugen kénnen eine clevere Alternative sein und die Schwachen der zementgebundenen Fuge aus-
gleichen. Die Fuge ist bestandig gegen alle Ublichen Reiniger, hat praktisch keine Wasseraufnahme und ist somit
unempfindlich gegen Schmutz, ist farbstabil und hoch abriebfest.

Diese Vorteile nutzen sowohl dem Verarbeiter, der beim Einbau auf die Farbstabilitat und garantierte Abriebfestig-
keit bauen kann, als auch dem Bauherrn, der die dauerhaft farbstabile und leicht zu reinigende Fuge Uber lange
Jahre nutzen kann.

Die Verarbeitung von modernen Epoxidharzfugen ist gegenuber frUheren Zeiten wesentlich leichter geworden und
hat den Abstand zur zementgebundenen Fuge deutlich verkurzt. Bei der Verarbeitung sind aber nach wie vor eini-
ge wichtige Punkte zu beachten.

Handschuhe, lange Kleidung und eine Schutzbrille mUssen getragen werden. Das Mischungsverhaltnis ist unbe-
dingt zu beachten, da Mischfehler zu Erhartungsstérungen fuhren. Die Verarbeitung sollte bei optimalen Raum-
und Belagstemperaturen ab +12°C erfolgen.

.

Bei der Entsorgung ist zu beachten, dass nicht gemischte Harter- und Basiskomponenten Sondermull sind.
Angemischtes und ausgehartetes Epoxidharz ist normaler Bauschutt. Das Waschwasser muss gesammelt werden,
so dass sich das Epoxidharz am Boden absetzen kann. Nach dem Abgief3en des Wassers erhartet das Harz und
kann als Bauschutt entsorgt werden.
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Moderne Epoxidharz-Fugensysteme -
die clevere Alternative fiir das Bad

Wir stellen immer wieder fest, dass fir den
Planer und den Bauherrn neben der Auswahl
der Fliesen die Wahl der Fugenfarbe die
héchste Prioritat genieft.

Dementsprechend hoch sind auch die
Erwartungen und Anspriiche an die Fuge.

- Der ausgewahlte Farbton muss nach der
Ausfuhrung genau passen.

- Die Fuge sollte eine geschlossene,
farbgleiche und kratz- bzw. abriebfeste

Oberflache haben.

- Die Reinigung mit Ublichen Reinigungs-
mitteln sollte kein Problem sein.

- Die Fuge muss auch Uber lange Jahre der
Nutzung so bleiben wie am ersten Tag.

Speziell die letzte Anforderung muss unter den
Gesichtspunkten Verschlei3 und Abnutzung
kritisch hinterfragt werden. Trotzdem sitzt sie
fest in den Kopfen vieler Bauherrn.

Hier stellt sich die erste Frage:
Kann das eine zementgebundene Fuge als
Standardfuge fur Fliesen und Platten leisten?

zementgebundene Fugenmodrtel CG

- Standardfuge nach
Regelwerk und in der
Praxis

- gunstiger Preis

- einfache Verarbeitung

- dampfdiffusionsoffen

- gute Temperatur-
bestandigkeit

- schnelle Belastbarkeit —
je nach Formulierung

- hohe Bestandigkeit
gegen Alkalien, Benzin,
Ole und organische
Losemittel

- feuchte Untergrinde
maoglich

- chemische

- kapillare Saugfahigkeit

- verfleckungsempfindlich

- in der Regel kalkhaltig,

- eingeschrankte

Bestandigkeit (Sauren)
nur > pH-Wert 5
(Premiumfugen
bis pH-Wert = 3)

bei der Verarbeitung und

Nutzung

AusblUhungsgefahr

Farbstabilitat

2

Die Praxis zeigt, dass die geringe Bestandigkeit
des Zementsteins gegen Sauren ein Problem
darstellt. Die Ublichen Badreiniger sind
durchweg saure Reiniger, die im unverdunnten
Zustand einen pH-Wert von 2 bis 2,5 besitzen.
Auch die fur die Reinigung sehr beliebte Essig-
Essenz liegt mit einem pH-Wert von 2 im
kritischen Bereich (zum Vergleich — Zement-
schleierentferner aus dem Profisektor besitzt
einen pH-Wert von 0,5). Der Unterschied
zwischen einer Saure mit dem pH-Wert 2
bedeutet gegenuber dem pH-Wert 3, dass die
Saure 10mal starker ist.

Durch Essig-Essenz zerstorte zementgebundene Fuge

von links nach rechts:
Standardfugenmdrtel, Premiumfugenmoartel,
Epoxidharzfugenm©artel nach Lagerung in Badreiniger
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Die Auswirkung von konzentriertem Badreiniger
auf verschiedene Fugenmortel wurde durch
Einlagerungsversuche nachgestellt. Hierbei
zeigt sich deutlich, dass bei den zementaren
Fugen der Zementstein der Fuge angegriffen
und aufgelost wird. Premiumfugen sind
aufgrund ihrer speziellen Formulierung deutlich
widerstandfahiger, werden im Laufe der Zeit
aber auch angegriffen.

Hier stellt sich die nachste Frage:
Warum durfen dann diese Reiniger im Bad
verwendet werden?

Entscheidend fur die saure Einstellung von
Badreinigern ist, dass diese u.a. Kalkreste
entfernen kdnnen. Dies ist nur mit einem sauren
Reiniger maoglich. Allerdings muss angemerkt
werden, dass bei sachgerechter Anwendung
keine nachhaltigen Schaden zu erwarten sind.
Die richtige Vorgehensweise ist

- Reinigungsanleitung lesen,
- vornassen,

- Auftrag, ggf. mit Verdinnung bei
Konzentraten, Einwirkzeit beachten,

- Temperatur beachten
(z. B. FuBbodenheizung aus),

. Abwaschen und

- mit klarem Wasser nachsptlen.

Bei Beachtung dieser Vorgehensweise werden
die kritischen pH-Werte auf fur die Fugen-
oberflache ungefahrliche Werte abgesenkt.
Durch das Nachspulen wird auBerdem die
enorm gefahrliche und haufig unterschatzte
Aufkonzentration von Reinigungsmittelresten
auf der Fugenoberflache vermieden.

Leider werden Reiniger sehr haufig falsch
verwendet. Dies gilt sowohl! fUr den privaten
aber auch den gewerblichen Bereich.

Wir empfehlen deshalb fur die Unterhalts-
reinigung von Flachen mit einer zementaren
Verfugung nur neutrale oder leicht alkalische
Reiniger (Glasreiniger, Allzweckreiniger) zu
verwenden. Der saure Kalkreiniger sollte nur fur
die Entfernung von Kalkresten bei Beachtung

der zuvor genannten Vorgehensweise
verwendet werden.

Epoxidharzfugen kommen ursprunglich aus
dem gewerblichen und industriellen Bereich.
GCrof3kuchen, die Lebensmittelverarbeitung,
Industrie- und Gewerbebereiche mit chemischer
Belastung oder hohen Anforderungen an die
Hygiene sowie Schwimmlbader waren und
sind bevorzugte Anwendungsbereiche von
Epoxidharzfugen. In diesen Bereichen waren
schon immer die Vorteile der Epoxidharzfugen
gefragt. Jedoch mussen auch die Nachteile in
Kauf genommen werden.

Epoxidharzfugenmértel RG

Vorteile Nachteile

mafRige Bestandigkeit
gegen organische
Lésungsmittel

anfallig bei zu fruher
Wasserbelastung

hohe Bestandigkeit
gegen Sauren und
Laugen bzw. alle
Reinigungsmittel und

—verfa.hren ) aufwendigere
praktisch keine Verarbeitun
Wasseraufnahme langsame 9
dichte, feine Oberflachen- g ..
Aushartung

beschaffenheit fuhrt

zu weniger Schmutz-
ablagerungen und einer
leichteren, hygienischen
Reinigung

gute Abriebfestigkeit
breites Farbsortiment
farbstabil

gute Flankenhaftung
bei Feinsteinzeug

begrenzte Temperatur-
bestandigkeit
mogliche
gesundheitliche
Beeintrachtigungen,
wie z.B. allergische
Reaktionen

héherer Preis
gegenUber
Standardverfugung

In der Vergangenheit haben die Nachteile
die Anwendung von Epoxidharzfugen im
privaten Bereich jedoch gebremst. Dazu
gehoren in erster Linie der héhere Preis und
die aufwendigere Verarbeitung gegenuber
der zementgebundenen Verfugung. Die etwas
langsamere Aushartung und die begrenzte
Temperaturbestandigkeit spielen bei der
Verwendung im privaten und den meisten
gewerblich genutzten Bereichen keine
entscheidende Rolle.

Moderne Epoxidharzfugen haben hier deut-
lich aufgeholt und den Abstand zur zement-
gebundenen Fuge verringert. Heute kbnnen
auch im privaten Bereich die Vorteile der
Epoxidharzfugen genutzt werden. Die
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Verarbeitung ist generell einfacher geworden.
Der Preisunterschied wird durch die besseren
Eigenschaften, die Farbstabilitat, die einfache
Reinigung mit allen Reinigungsmitteln und
-verfahren und die hdhere Abriebfestigkeit
der Fuge gegenuber zementgebundenen
Fugenmoarteln aufgewogen. Zudem erfullen
diese haufig die hohen Anforderungen an
internationale Hygienekonzepte (wie das
HACCP-Konzept), welche in der Lebensmittel-
industrie gefordert werden.

Aber auch der Verarbeiter bekommt trotz des
héheren Aufwandes und Preises einen nicht
geringen Gegenwert. Die Ublichen Risiken,
welche zu Reklamationen fUuhren kénnen,
werden vermieden.

Die Wunschfarbe des Bauherrn passt.
Farbschwankungen aufgrund von verschie-
denen Belagsarten oder unterschiedlichen
Baustellenbedingungen treten nicht auf.

Auch Beanstandungen der Fuge wahrend
der Nutzung durch erhdéhten Abrieb,
Verschmutzung und Farbverlust sind nicht
zu erwarten.

Epoxidharzverfugung eines Glasmosaikbelags
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Bei der Verarbeitung von Epoxidharzfugen sind
einige wichtige Punkte zu berucksichtigen:

+ intensives Anmischen mit langsam
laufendem Ruhrwerk

ganze Gebinde anmischen zur Vermeidung
von Mischfehlern, Teilmengen immer
abwiegen

angegebenes Mischungsverhaltnis
unbedingt beachten

optimale Verarbeitungstemperaturen
ab +12°C anstreben

personliche Schutzausristung tragen
(Handschuhe, lange Kleidung, Schutzbrille)

angemischtes und ausgehartetes Epoxid-
harz ist Bauschutt

nur unvermischtes Epoxidharz ist
Sondermull

Waschwasser sammeln und Epoxidharz
(analog wie bei Zementmortel) absetzen
lassen, nach der Aushartung als Bauschutt
entsorgen

Fazit

Die Verwendung von Epoxidharzfugen
ausschliefBlich im gewerblich und indus-
triell genutzten Bereich war gestern.
Moderne Epoxidharzfugen kénnen heute
praktisch Uberall eingesetzt werden, wo
der Wunsch nach einer dauerhaften,
schmutzunempfindlichen, abriebfesten,
hygienischen und farbstabilen Fuge
besteht. MAPEI| bietet Epoxidharzfugen
in einer Vielzahl an Farbtdénen an, so dass
flr jeden der passende Farbton dabei sein
sollte. Ob es das Bad, das Schwimmbad,
der Wellnessbereich oder auch einfach
der groBformatige Fliesenbelag im Wohn-
zimmer ist, die Epoxidharzfuge ist immer
die beste Wahl flUr dauerhaft schéne
Fugen. FUr den anspruchsvollen Bauherrn
sollte es ohnehin keine andere Wahl als
eine Epoxidharzfuge geben.
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KERAPOXY CQ 8
Epoxidharzfugen und -klebemoartel 2K %
sehr leicht zu verarbeitender Epoxidharzfugenmortel >
- in 19 Farben erhaltlich é
- gutes Abwaschverhalten fur Fugenbreiten ab 2 mm g
- keine Farbpigmente durch Verwendung von coloriertem §
Quarzsand
- dauerhaft farbstabil

- reinigungsfreundlich

- Hemmung von Schimmelpilzbildung durch BioBlock®-Technologie

Anwendung:

- Verfugung von Keramik, Naturstein oder Glasmosaik auch mit
rauer Oberflache

- Verfugung von Gro3klUchen, Schwimmbadern, auf Labortischen
und Kuchenarbeitsplatten

KERAPOXY CLEANER

Epoxidharz-Reinigungsmittel

Gebrauchsfertiges, fllissiges Reinigungsmittel zur Entfernung

von Ruckstanden von Epoxidharzfugenmoérteln

- flissiges Reinigungsmittel

Anwendung:

- zum Entfernen von Epoxidharzrestschleiern von Keramik- und
Mosaikoberflachen sowie von Designbelagen nach Beendigung
der Verfugungsarbeiten

MAPEGLITTER

Fugen-DesignClitter

Farbiger, metallischer Glitter zum Mischen mit Produkten der
Kerapoxy-Linie

- in gold und silber erhaltlich

- Erzielung eines glanzenden und metallischen Effektes
Anwendung:

- fur Innen, AuBBen, Wand und Boden

- geeignet fur Kerapoxy CQ und Kerapoxy

Regelwerk

DIN EN 13888 ,Fugenmortel fur Fliesen und Platten — Anforderungen, Konformitatsbewertung,
Klassifikation und Bezeichnung”
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