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Alle Losungen aus unserer Erfahrung...

Dieses Handbuch zur sicheren Verlegung groB3formatiger Fliesen basiert auf den aktuellen
Normen und fasst die Erkenntnisse der Firma MAPEI aus jahrelangen praktischen
Anwendungen und Austestungen in diesem Bereich zusammen.,

Die Angaben dieses Handbuchs dienen zur allgemeinen Information, daher kbnnen nicht
alle Baustellensituationen dargestellt werden. Bei Fragen zu konkreten Baustellensituationen
und -gegebenheiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, stehen die Anwen-
dungstechniker der MAPEI GmbH gerne zur Verfagung. Nahere Informationen zu unseren
Produkten kénnen den entsprechenden Technischen Merkblattern auf www.mapei.de
entnommen werden.
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e E ben(empfohleneToIeranzmax3mmbe|2mMesspunktabstand) .................
1- UNTERGRUNDPRUFUNG Wenn die Ebenheit des Untergrundes nicht innerhalb dieser Toleranz liegt,
ist dieser mit einem Ausgleichsprodukt der Ultraplan-Linie oder Planitop
Fast 330 auszugleichen.

Fliesen im GroB- und Megaformat kénnen auf allen, im Bauwesen Ublichen Untergriinden
verlegt werden, zum Beispiel auf Beton, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Estrichen aus
Spezialbindemitteln wie Topcem Pronto oder Mapecem Pronto, Heizestrichen, alten Keramik-
und Natursteinbéden, Metall, Putz auf Gips- oder Zementbasis, Porenbetonsteinen, Gips-
kartonplatten sowie mit Spritzwasser belasteten Untergrinden im Innenbereich, die mit
zementdren Dichtschlammen wie Mapelastic, Mapelastic Turbo oder einer Dispersions-
abdichtung wie Mapegum WPS abgedichtet sind.

Die Eignung des Untergrundes ist im Vorfeld zu Gberprifen.
GemaB aktueller Normen gilt fir Untergriinde:

...................................................................................................................................................................................

Fehlstellen- und Rissfrei
Vl Eventuelle vorhandene Risse im Estrich missen mit Epoxidharz wie Eporip,

Eporip SCR oder Eporip Turbo kraftschllssig geschlossen werden.

— Ausgehartet und verformungsfrei
Die Zeit bis zur Verlegung lasst sich durch die Herstellung von Estrichen
aus speziellen Bindemitteln wie Topcem Pronto, Mapecem Pronto oder
— Mapecem Pronto SL verkirzen.

® Fest

@ Der Untergrund muss stabil und tragféhig sein, um die zu erwartenden
Belastungen aufnehmen zu kénnen.
Belegereif
Der zuldssige Restfeuchtegehalt ist abhangig vom jeweiligen Verlege-
untergrund.

...................................................................................................................................................................................

Sauber und frei von haftungsmindernden Bestandteilen
,§ D.h. frei von Staub, Fett, Ol, Wachs, Farbe, Trennmitteln und anderen Stoffen,
N\ die die Haftung zum Untergrund beeintrachtigen.
\\\§\ g 9 g

...................................................................................................................................................................................
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2. KLEBEMORTELAUSWAHL

Die Auswahl des richtigen Klebemdrtels ist von grundlegender Bedeutung, um eine dauerhafte
und sichere Verklebung des Belags zu gewahrleisten. Hierbei sind die der Art des Untergrundes,

Die in den folgenden Tabellen empfohlenen Klebemortel zur Verlegung keramischer Fliesen
beriicksichtigen die aktuellen Normen sowie praktische Erfahrungen.

Art und Format (Abmessungen und Dicke) der Fliese, der Anwendungsbereich und die
Umgebungsbedingungen zu beriicksichtigen.

2.1 Klebemortel fiir die Verlegung von groBformatigen Fliesen im
Innenbereich auf Boden und an Wanden

NORMAL ABBINDEND (**)

(*) e Oberflachen auf Gips- und Calciumsulfatbasis missen vorher mit PRIMER G oder ECO PRIM T behandelt werden
® Nicht saugende Untergriinde mtissen sofern erforderlich vorher mit ECO PRIM GRIP PLUS behandelt werden.
¢ In Abhéngigkeit der mechanischen und thermischen Beanspruchungen kénnen héherwertige Verlegesysteme

erforderlich sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die Anwendungstechnik.

(**) auf CA/CAF bis 1.600 cm? PRIMER G, dber 1.600 m? PRIMER MF + Quarzsand oder ECO PRIM PU 1K TURBO +

Quarzsand

SCHNELL ABBINDEND

Untergrund (*) Fliesenformat Klebemdrtel Klassgﬁlgggg nach Klebemortel Klassgﬁlgl&gg nach
GriBe < 1.2 m2 ULTRALITE S1 C2TE St ULTRALITE S1 QUICK C2FT St1
Beheizte und unbeheizte Zement- i ril_ckéeitige Netzarmierung KERAFLEX MAXI S1 C2TE S1 KERAFLEX VARIO QUICK S1 C2FT S1/ C2FE St
oder Calciumsulfatestriche KERAFLEX EXTRA S1 LD C2TE S1
Zement oder Gipsputze
Selbstnivellierende Produkte ,
Beton GroBe < 1,2 m ULTRALITE S2 QUICK C2FE S2
Zementfaserplatten mit riickseitige Netzarmierung ULTRALITE 52 C2E 52 ELASTORAPID C2FTE S2
Gipskarton
Altbelage aus Keramik,
Terrazzo oder Naturstein GroBe > 1,2 m? ULTRALITE S2 QUICK C2FE S2
mit und ohne riickseitige ULTRALITE S2 C2E S2 ELASTORAPID C2FTE S2
Netzarmierung
GriBe < 1.2 m? ULTRALITE S1 C2TE St ULTRALITE S1 QUICK C2FT S1
ohne ri]_ckéeitig & Netzarmierung KERAFLEX MAXISS1 EZTE 31 KERAFLEX VARIO QUICK S1 C2FT S1/ C2FE St
KERAFLEX EXTRA S1 LD 2TE S1
Abdichtungssysteme (aus der GroBe < 1,2 m? ULTRALITE S2 QUICK C2FE S2
\')"VQE)ELAST'C'L'"'B und MAPEGUM | it iickseitige Netzarmierung ULTRALITE 52 C2E 52 ELASTORAPID COFTE S2
GroBe > 1,2 m? ULTRALITE S2 QUICK C2FE S2
mit und ohne riickseitige ULTRALITE S2 C2E S2 ELASTORAPID C2FTE S2
Netzarmierung
Holz
PVC, Gummi und Linoleum . KERAQUICK MAXI S1 +
Metalloberfléichen Alle GroBen ULTRABOND ECO PU 2K R2T LATEX PLUS C2FT S2
Harz

& MAPE| ==
5



2.2 Klebemortel fiir die Verlegung von Fliesen im AuBenbereich (WAND)

NORMAL ABBINDEND

Fliesenformat

Klassifizierung nach

Kantenldnge > 120 cm

Untergrund *) Klebemortel EN 12004
GroBe < 3600 cm? KERAFLEX MAXI S1 C2TE St
Kantenlénge < 60 cm ULTRALITE S1 C2TE S1
: GroBe > 3600 cm?
Putz auf Zementbasis Kantenlinge < 120 cm ULTRALITE S2 C2E S2
Beton
. :
GroBe > 1 m ULTRALITE 52 C2E S2

(*) Fur Fliesen mit Armierungsgewebe und einer Kantenldnge = 120 cm sind Klebemértel der Klasse R2 / R2T wie

KERALASTIC, KERALASTIC T oder ULTRABOND ECO PU 2K zu verwenden

Die Hinweise in den aufgefiihrten Tabellen dienen nur zu Informationszwecken und gelten unter normalen Bedingungen
Nationale Normen und Regelwerke sind zu beachten. Weitere Informationen finden sich im technischen Merkblatt des
jeweiligen Produkts. Das am besten geeignete Verlegesystem héngt stark von den spezifischen Standortbedingungen
und dem Format der Fliesen ab. Bei weiteren Fragen steht das Technische Anwendungsbliro der MAPEI GmbH gerne

zur Verfligung.

SCHNELL ABBINDEND

Klassifizierung nach

Klebemortel EN 12004
ULTRALITE S1 QUICK C2FT §1
ELASTORAPID C2FTE S2
ULTRALITE S1 QUICK C2FT $1
ULTRALITE S2 QUICK
KERAQUICK MAXI S1 + 8§E$ 33
LATEX PLUS
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3. BEARBEITUNG GROSSFORMATIGER FLIESEN

GroBformatige Fliesen sollten mit groBer Sorgfalt behandelt werden. Fir die Verlegung werden
mindestens zwei Personen sowie spezielle Verlegewerkzeuge und -gerate bendtigt.

...................................................................................................................................................

1. Zum einfacheren Transport und zur Verle-
gung der Fliesen wird empfohlen einen
speziellen Hebe- und Verlegerahmen mit
Saughebern zu verwenden, um jegliches
Verdrehen oder Durchbiegen der Fliesen zu
vermeiden.

Die Fliesen mussen vorsichtig abgesetzt
werden, indem die lange Seite der Fliesen in
einem Winkel von 30° zur Auflage auf den
Boden angesetzt wird.

2. Die Oberflache der Fliesen und der Saug-
heber sollten vor der Fixierung und Montage
des Hebe- und Verlegerahmens mit einem
feuchten Schwamm gereinigt werden, um
einen besseren Halt der groBformatigen Fliesen
zu gewahrleisten.

...................................................................................................................................................

3. Es gibt konventionelle Kipphebel-Saug-
heber und Saugheber mit eingebauter Pumpe,
die einen sichereren und besseren Halt bieten.
Das Vakuum im Saughebel kann mit Hilfe der
Pumpe auch zu einem spéateren Zeitpunkt
wieder hergestellt werden. Es sollte zu jeder
Zeit ein ausreichendes Vakuum zwischen der
Hebevorrichtung und der Fliesenoberflache
bestehen.

...................................................................................................................................................

................................

................................

................................

............................................................................................................................

4. Nach dem Schneiden der Fliese empfiehlt
es sich, zusatzliche Schienen oder Quertrager
hinzuzufligen, um jede Biegung oder Drehung
zu vermeiden.

.......................................................

...................................................................................................................................................................................

5. Um einen sauberen Schnitt zu erzielen oder
ein genaues Loch herzustellen, muss die Fliese
auf einer stabilen und ebenen Arbeitsflache
bzw. einem entsprechenden Arbeitstisch
platziert werden.

...................................................................................................................................................................................

6. Fur einen geraden Schnitt muss die Schnitt-
fihrung entlang der zu schneidenden Linie
auf der Fliese platziert und mit Saugnépfen
befestigt werden.

7. An jedem Ende der Fliese ist ein kleiner
Schnitt von 1 bis 2 cm von innen nach auBBen
zu machen.

............................................................................................................................

.......................................................
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...................................................................................................................................................

8. Der Schnitt ist gleichmaBig von einem zum
anderen Ende auszuflihren und es ist dabei
sicherzustellen, dass auf der gesamten Schnitt-
lange der gleiche Druck auf das Schneid-
werkzeug ausgeubt wird.

...................................................................................................................................................

9. Mit einem Brechwerkzeug ist jedes Ende
der Fliese entlang der Linie des Schnittes zu
brechen.

...................................................................................................................................................

10. Die Fliese durch vorsichtiges Biegen in
zwei Teile brechen.

Dieser Vorgang sollte von mindestens zwei
Personen ausgeflihrt werden, um ein Herunter-
fallen oder Brechen des abgetrennten Fliesen-
teils zu verhindern.

................................

................................

................................

11. Sollte in der Fliese ein Armierungsgewebe
vorhanden sein, kann dieses mit einem Messer
durchtrennt werden.

............................................................................................................................

12.Im Anschluss an das Schneiden sind
scharfe oder unebene Kanten mit einer
geeigneten Schleifscheibe (z.B. Diamant-
scheibe) zu glatten.

............................................................................................................................

13. Ein gerader Schnitt kann auch mit einem
Winkelschleifer vorgenommen werden, der
entlang der Schneidfiihrung lauft. Mit dieser
Methode kann sowohl ein vollsténdiger Schnitt,
als auch ein Teilschnitt ausgefiihrt werden.
Anders als beim Schneiden und Brechen,
verfugt die Fliese so Uber eine besser definierte
Kante.

............................................................................................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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...................................................................................................................................................................................

14. Zur Herstellung von runden Léchern sind Trocken- oder Nassbohrsysteme zu verwenden. 4. VERLEGUNG

Hierfir muss die Fliese auf die Arbeitsflache gelegt und die gewlinschte Position markiert werden.

Die Bohrkrone sollte in einem Winkel von ca. 85° zur Fliese angesetzt werden, da auf diese

Weise genauer gebohrt werden kann. Die Bohrkrone anschlieBend vorsichtig mit kreisférmigen Das folgende Verfahren beschreibt die sichere Verlegung von groBformatigen Fliesen und basiert
Bewegungen nach unten driicken. Den Schneidebereich beim Nassbohren kontinuierlich feucht auf den aktuellen Normen und der gesammelten Erfahrung des Unternehmens MAPEI.

halten oder bei Verwendung der Trockenbohrmethode den entstehenden Staub absaugen.

...................................................................................................................................................................................

1. Wie in Abschnitt 2 beschrieben, muss
der Klebemortel entsprechend der Art des
Untergrundes, der Art und GroBe der Fliesen
sowie dem jeweiligen Anwendungsbereich
ausgewahlt werden. Die Verwendung von
schnell abbindenden Produkten ist insbeson-
dere bei Bodenflachen anzuraten.

...................................................................................................................................................................................

2. Fur die Verteilung des Klebemortels eine
Zahnkelle (mit einer Zahnung von mindestens
10 mm) verwenden.

Fur die Verteilung des Klebemértels auf der
Fliesenrickseite eine Kelle mit einer gege-
benenfalls kleineren Zahnung (quadratische
Zahnung von mindestens 3—-4 mm) verwenden.

15. FUr rechteckige Aussparungen mit einem runden Loch an jeder Ecke des Rechtecks beginnen.
AnschlieBend mit einem Winkelschleifer mit einer Diamanttrennscheibe einen geraden Schnitt
zwischen den einzelnen Léchern durchflhren. Dies verhindert, dass an den Ecken des Rechtecks
eine zu groBe Spannung erzeugt wird, die zu einem Riss in der Fliese fihren kann.

...................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

3. Um den Weg der unter der Fliese heraus zu driickenden Luft bei der Verlegung zu verringern,
sollte der Klebemortel in einer geraden Linie, ohne kreisende Bewegungen, parallel zur kurzen
Seite der Fliese aufgetragen werden.

i

4. Der Klebemortel muss sowohl auf der Riickseite der Fliese als auch auf dem Untergrund stets in
der gleichen Richtung aufgezogen werden (in geraden Linien parallel zur kurzen Seite der Fliese).

5. Um die Handhabung und Verlegung der
Fliesen einfacher und sicherer zu machen, wird
empfohlen, einen Hebe- und Verlegerahmen
mit Saughebern zu verwenden. Die Fliesen
werden verlegt, indem die Klebestege parallel
auf den Untergrund und auf die Rickseite
der Platte aufgezogen werden, um die Luft
herauszudrucken.

...................................................................................................................................................

................................

................................

............................................................................................................................

6. Mit einer Vibro-Platte Uber die Oberflache
der Fliese fahren um sicherzustellen, dass die
Fliese vollstandig verklebt und mdglichst die
gesamte Luft ausgetreten ist.

Wir empfehlen, die Fliese von der Mitte in
Richtung Rand, in der gleichen Richtung
wie die Klebestege, d.h. parallel zur kurzen
Seite, abzuklopfen. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass die gesamte Luft unter der
Fliese herausgedrlckt wird.

............................................................................................................................

.......................................................

.......................................................
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...................................................................................................................................................................................

7. Sowohl bei der Verlegung von Boden-, als
auch von Wandfliesen kommt dieselbe Verle-
getechnik zur Anwendung.

Beim Einbau von Fliesen an Fassaden muss
der Verarbeiter beurteilen, ob zusatzliche
mechanische Befestigungen erforderlich sind.

8. Die Fliesenriickseite sollte ausreichend mit
Klebemortel benetzt sein, um Licken zu ver-
meiden die die Haltbarkeit der Verklebung
beeintrachtigen konnten.

...................................................................................................................................................................................

5. VERFUGUNG

Die Fugenbreite muss mindestens 2 mm breit sein und kann entsprechend der GroBe und Art
der Fliesen, dem Anwendungsbereich (Boden- oder Wandfliesen, Innen- oder AuBenbereich) und
den zu erwartenden Beanspruchungen im Betrieb erhéht werden.

...................................................................................................................................................................................

1. Um den richtigen Abstand zwischen den
einzelnen Fliesen zu erhalten und die Un-
ebenheiten zwischen den benachbarten Fliesen
zu reduzieren, wird empfohlen, Fugenkreuze/
-keile oder ein Nivelliersystem zu verwenden
(Abstand ca. 50 cm).

Die Nivelliersystemlaschen vor Verlegen der
Fliese in Position bringen und in den Klebe-
mortel einbetten.

...................................................................................................................................................................................

2. Zur Erleichterung des Vorgangs kann ein
spezielles Positionierungswerkzeug verwendet
werden, um die Fugenbreite zwischen benach-
barten Fliesen zu korrigieren und die Fliesen an
die gewlnschte Position zu bringen.

...................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

3. Die Fugen kdénnen mit Zementfugenmortel
wie Ultracolor Plus und Keracolor FF oder
mit Epoxidfugenmortel wie Kerapoxy oder
Kerapoxy CQ verfugt werden.

Vor dem Verfugen sind die Fugen immer mit
einem geeigneten Werkzeug zu reinigen.

...................................................................................................................................................................................

4. Die verfugten Bereiche zun&chst vorsichtig
mit einer kleinen Menge Wasser und einem
Scheuerschwamm (wie z.B. Scotch-Brite®)
reinigen. AnschlieBend einen festen Zellulose-
schwamm verwenden. Es ist darauf zu achten,
dass der Fugenmortel dabei nicht aus den
Fugen entfernt wird.

...................................................................................................................................................................................

5. Im Gegensatz zu zementgebundenen Mor-
teln, muss die Reinigung von mit Epoxidharz-
Fugenmortel verfugten Boden- und Wand-
fliesen bei noch frischem Fugenmortel — falls
erforderlich mit einer héheren Wassermenge
— durchgefihrt werden, um alle Epoxid-
harzriickstande vollstandig zu entfernen.

...................................................................................................................................................................................

6. ELASTISCHE VERFUGUNG

Die Fugenbreite wird in Abhangigkeit von der Dicke und GroBe der Fliesen, den Eigenschaften
des Untergrundes, dem Anwendungsbereich sowie den vorhandenen Belastungen bestimmt. Um
die Tiefe der Fuge zu begrenzen und um zu verhindern, dass der Dichtstoff am Boden anhaftet,
muss eine geschlossenzellige Rundschnur (z.B. Mapefoam) in die Fuge eingelegt werden. Die
Tiefe der Fuge muss dabei der folgenden Tabelle entsprechen:

a - Breite der Fuge b - Tiefe der Fuge

b=a s e
Dichtstoff

Von 21 bis 40 mm b =a/2 (mm)

...................................................................................................................................................................................

1. Bei der Verlegung von Fliesen muss die An-
ordnung von Dehnungsfugen, Bauwerksfugen
und Randfugen beachtet werden. Fir Deh-
nungsfugen in Innenwénden und FuBbdden ist
Mapesil AC oder Mapesil SA zu verwenden.
Bei Flachen im AuBenbereich kommen Mapesil
LM fir Wandfliesen und Mapesil AC oder
Mapesil SA fir Bodenfliesen zur Anwendung.
Mapeflex PU20, Mapeflex PU21, Mapeflex
PU45 FT und Mapeflex PU50 SL sind bei
besonderen Anforderungen an die mechanische
Festigkeit zu verwenden.

MAPEFOAM

...................................................................................................................................................................................

2. Durch die Wahl groBformatiger Fliesen sollen
haufig mdglichst fugenlose Bodenflachen ge-
schaffen werden. Dieser Eindruck kann durch
die Vermeidung oder Verschiebung optisch st6-
render Belagsdehnungsfugen verstarkt werden.
Durch den Einsatz von Entkopplungssystemen,
wie z.B. Mapetex Vlies ist es moglich, die
Lage der Bewegungsfugen im Belag an dessen
Optik anzupassen. Die Mapetex-Vlies Bahnen
werden dabei mit einem schnell abbindenden
und hochverformbaren Klebemortelsystem auf
dem Untergrund und Uber die vorhandenen,
gegen Hohenversatz gesicherten, Estrichfugen
(keine Bauwerksfugen) verklebt. Nach Erhartung
des Klebemortels, kann mit den Verlegearbeiten
begonnenwerden, ohne dass eine Dehnungsfuge
im Belag deckungsgleich Uber der Estrichfuge
angeordnet werden muss.

...................................................................................................................................................................................
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