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Din experienta noastra vin toate solutiile pentru voi...

In cadrul acestui material Departamentul Tehnic MAPEI vd prezintd etapele ce trebuie parcurse in cazul
montajului pldcilor ceramice si din piatrd naturald, conditiile de executie, produsele pentru montaj
si criteriile de alegere a lor in functie de specificul lucrdrii, toate informatiile fiind in concordantd cu
normativele legislative in vigoare, in Romdnia sau Italia.

Situatiile sisfaturile prezentate in acest manual au caracter orientativsi nu pot reflecta toate situatiile care
apar pe un santier. Pentru orice informatie suplimentard sau clarificare, reprezentantii Departamentului
Tehnic MAPE| vd stau la dispozitie.

Pentru mai multe detalii despre produse, domeniile si modalitatea de aplicare este important sd
consultati fisele tehnice ale produselor disponibile pe site-ul www.mapei.ro.

PESTE 80 DE ANI DE EXPERIENTA ORIENTATA DINTOTDEAUNA PE FURNIZAREA
SOLUTIILOR DE EXCELENTA. LEADERSHIP-UL MAPEI REZULTA DINTR-UN
KNOW-HOW FARA COMPARATIE.

In decursul a mai mult de 80 de ani in afaceri, MAPEI a jucat un rol important atat in santiere de constructii
mici Si mari, cat si in restaurarea si conservarea proiectelor la cladiri ce fac parte din patrimoniul cultural si
artistic al Italiei si al intregii lumi.

Povestea MAPEI are evident o stransa legatura cu cea a tarii ce a fost martora la fondarea sa, side asemenea
este povestea unei Companii ce opereaza cu un succes enorm in toata lumea, pregatita sa intampine
provocarile noului mileniu.

Toate acestea urmaresc o filozofie corporativa bine definita: specializarea in lumea constructiilor,
internationalizarea, cercetarea si dezvoltarea in scopul de a crea produse avansate tehnologic, servicii
personalizate si suport pentru clientii nostri, lucru in echipa, preocuparea pentru sandtatea si siguranta
tuturor celor care utilizeaza produsele noastre, si grija avuta de deartamentul nostru de Resurse Umane.
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CALITATE CERTIFICATA SI ANGAJAMENT FATA DE
MEDIUL INCONJURATOR

..sustenabilitate dincolo de aparente

MAPEI PROMOVEAZA IN MOD CONCRET SUSTENABILITATEA PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE AVANSATE TEHNOLOGIC SI SOLUTII
CARE CONTRIBUIE LA PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR SI A SANATATII NOASTRE...

BioBlock Uiralie UItra.Iit'e . o o

& Aceasti tehnologie Mapei impiedicé formarea si raspandirea namonar. - AEZIVI UsOr, caracterizati-printr-un volum mai mic

mucegaiului in mediul umed. si un randament de lucru mai mare fata de adezivii
traditionali.

DropEffect . . . L

. . o " o o - — « M btinut tif Certiqualit
Tehnologie Mapei bazatd pe utilizarea cu preponderentd a aditivilor H_“%Em anaflmzofe gefwltr‘rﬂ p:::crelsltflarj: en?itcelg: aall yEPIB
hidrofobizati pentru a obtine suprafete cu efect de respingere a apei,

I e ; o (Environmental  Product Declaration). EPD
mai putin expuse la murdarie si cu o excelenta durabilitate. descrie efectul produsului asupra mediului

de-a lungul intregului ciclu de viata al acestuia,
masurand impactul acestuia prin metodele
din standardul LCA (Life Cycle Assessment).

Low Dust

Tehnologia Mapei Low Dust reduce pand la 90% emisiile de praf
e din timpul amestecului si aplicarii produselor sub formd de pudra,

reprezentand avantaje concrete pentru mediul inconjurator si pentru

sanatatea aplicatorilor.

...........................................................................................................................................................................................

SISTEMELE SI PRODUSELE MAPEI PENTRU MONTAJ RESPECTA CERINTELE REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND MATERIALELE DE
CONSTRUCTII (CPR 305/2011 ex. CPD)

c E Adezivi pentru placi ceramice si din piatra naturald, tencuiel, BGEV Dinanul2005aceste produse, testate si certificate de catre institute
sape, mortare de zidarie, produse pentru repararea si protectia certificate international, au dobandit dreptul de a fi marcate “ECI"

EN 12004, &M'Co% R o X L .
betonului, aditivi pentru betoane, sisteme de ancorare, @ (nivel foarte scazut al emisiilor de compusi organici volatili) i
termosistem etc. sunt conforme cu Standardele Europene si 5= “EMICODE ECI PLUS" (nivel foarte scazut al emisiilor de compusi

organici volatil). Ambele marcaje sunt emise de catre GEV
Simboluri speciale (logo-uri) sunt utilizate in cataloage siin fisele Institute (Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe,
tehnice pentru a indica produsul care indeplineste cerintele si Klebstoffe und Bauprodukte eV.), o asociatie care verifica nivelul
standardele de referinta. de emisie a produselor utilizate pentru pardoseli, adezivi si alte
materiale utilizate in domeniul constructiilor, din care face parte
si MAPEI in calitate de membru.

sunt marcate CE, conform cerintelor CPR.

Alte simboluri indica caracteristicile produsului conform
cerintelor Standardelor Europene.

............................................................................................................................................................................................

MAPEI APLICA SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII S| SIGURANTEI CERTIFICATE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE 1SO 9001, ISO 14001 S| OHSAS 18001

Principalele centre de productie ale Grupului MAPEI aplica
Sistemul de Management al Mediului in conformitate cu ISO
14001,

Numarul filialelor MAPEI certificate creste dela an la an.

Mapei SpA a implementat inca din anul 1994, Sistemul de
Calitate certificat UNI EN ISO 9001. Programul a prevazut de
asemenea, certificarea 1SO 9001 in cadrul multor filiale ale
Grupului. Numarul filialelor MAPEI certificate creste de laan
laan.




pag. 4 Specificatii privind proiectarea si executarea placajelor ceramice
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NORME PENTRU REALIZAREA PLACARILOR CU FINISAJE CERAMICE

Incepand cu 2013 a fost introdus in Italia un nou standard cu privire la montarea placilor ceramice:

UNI 11493-1 (versiunea actualizata lunie 2016) - Placari ceramice la pardoseli si pereti - Instructiuni de proiectare,
montare si intretinere - ce se aplica la toate placarile ceramice exterioare si interioare, la pardoseli si pereti realizate
in principal cu adezivi, dar de asemenea si cu mortare pe baza de ciment.

in lunie 2016 a fost introdusa cea de-a doua parte a standardului cuprinzand profilul montatorilor profesionisti:
UNI 11493-2 - Cerinte privind cunostiintele, abilitdtile si setul de competente necesare aplicatorilor de placi
ceramice aplicate pe pardoseli si pereti - care disciplineaza profilul montatorilor de placi ceramice, ce contine
metode de evaluare a abilitatilor montatorilor de placi ceramice si defineste cerintele pentru organismele care pot
face evaluarile.

Raportandu-ne la legislatia romaneasca, in Monitorul Oficial nr. 124/2013 a fost publicatd REGLEMENTAREA
TEHNICA: ,Ghidul privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii. Comasare-Reviziune: C6 -1986, C
223-1986, GP 073-2002, indicativ GE 058 - 2012". Ghidul cuprinde principiile de proiectare si executie ale finisajelor
exterioare si interioare, realizate cu produse de finisare ceramice - placi ceramice glazurate sau neglazurate, presate
sau extrudate, aderente, respectiv aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate cladirilor, in mediu fara
factori poluanti deosebiti. GE 058 - 2012 face referire doar la lucrarile de placaje ceramice realizate la peretii interiori
si exteriori ai cladirilor.

Prin prezentul material ne adresam tuturor celor implicati si interesati de realizarea lucrarilor de placari ceramice:
aplicatorilor, proiectantilor, expertilor tehnici atestati, organismelor de control.

DE LA DEFINIREA ROLURILOR LA TRASABILITATE

Un document privind trasabilitatea ce este inclus in standard, consta intr-un raport tehnic alcatuit de Responsabilul
de Lucrare (sau de montator) ce va fiinmanat clientului la terminarea completa a lucrarii. Acest document identifica
toate persoanele care au contribuit la executarea placarii ceramice dupa cum urmeaza:

CLIENT

Clientul defineste specificatiile tehnice, estetice si cerintele de performanta ale placarii, si de asemenea, isi
rezerva dreptul de a alege ce placi vor fi folosite. Clientul poate fi reprezentat de constructor, directorul de lucrare,
montatorul de placi, un profesionist sau proprietarul.

PROIECTANTUL DE PLACARI
Sarcina proiectantului este sa identifice cea mai adecvata solutie de montare si dimensionarea placarilor, in functie
de datele avute la dispozitie, dar si de cerintele clientului.

RESPONSABILUL DE LUCRARE
Responsabilul de Lucrare verifica proiectul, se asigura ca lucrarea este executata conform specificatiilor din proiect,
coordoneazad toate aspectele legate de calitatea materialelor si verifica eventualele probleme venite de la montator.

MONTATORUL DE PLACI CERAMICE (firma contractata)

Montatorul de placi ceramice este responsabil de executia corectd a lucrarii in conformitate cu specificatiile din
proiect si cu deciziile si instructiunile Directorului de Lucrare, verificand calitatea materialelor (placi ceramice,
adezivi etc.) si starea stratului suport, asigurandu-se si ca materialele sunt depozitate corect. Montatorul trebuie de
asemenea sa aiba grija de zona de lucru si sa se asigure ca aceasta este protejata pe toata durata lucrarii si dupa
finalizare, pana ce este predata clientului.

PRODUCATORUL DE MATERIALE
Producatorul are datoria sa verifice daca materialele produse sunt conforme cu standardele in vigoare.

VANZATORUL DE MATERIALE
Vanzatorul este responsabil de depozitarea corecta a materialelor pana ce acestea sunt livrate, de furnizarea
documentelor de garantie, a fiselor cu date tehnice si a fiselor de securitate emise de producator.

Standardele mentionate contin instructiuni referitoare la montarea corecta a placilor ceramice in toate destinatiile
de utilizare.



PRINCIPII DE REALIZARE A PLACAJELOR CERAMICE

Alegerea adezivului si chitului Cerinte minime ale stratului suport

Principalele criterii in alegerea materialelor de montaj i  Pornind de la tipul suportului, la momentul
sunt: :  montajului placilor ceramice, acesta trebuie sa
- Tipul de placa (coef. de absorbtie a apei %) i fie solid, maturat, curat, uscat, plan si fira urme
si dimensiunea placii. i desubstante care ar putea sa dduneze aderentei
- Tipul* si caracteristicile stratului suport. :  produselor de nivelare sau adezivilor.
- Destinatia placarii. i Tencuiala trebuie sa fie coeziva si sa aiba o buna
- Cerintele si criteriile de performant ale placarii. i aderenta la stratul suport (portant), care sa nu fie
- Cerinte speciale privind executia (ex: durata de i maimicd de 1N/mm2 (10 kg/cm?).
executie). i Sapele trebuie sa aiba urmatoarele rezistente
*GE 058 - 2012. In cazul suporturilor exterioaresau i  Mecanice de compresiune:
vechi, se vor utiliza adezivi de tip C2 sau R. i —pentru spatii rezidentiale: 2 15-20 N/mm?;

- pentru spatii industriale: = 30-40 N/mm?2.

............................................................................................ R R R R R PR P YT PP PP PP PPy

Metoda de aplicare Specificatii pentru rosturile in constructii

Pentru o lipire corecta, fara goluri sub placa de finisaj, Definirea si prevederea rosturilor in constructii
adezivul se va aplica prin “tehnologia de aplicare  :  (structurale, de fractionare, de dilatare, perimetrale)
dublad”. - TD (vezi GE 058-2012). i infunctie de zona de pozitionare.

Adezivul se aplica atat pe suport cat si pe spatele placilor.
Acoperirea cu adeziv sub placile ceramice va fi de 100%.

Fixarea mecanica Latimea minima a rosturilor

In cazul placilor cu latura mai mare de 30 cm In prevederile de proiect, latimea rosturilor trebuie
aplicate pe fatada, proiectantul trebuie sa evalueze i  safie 22 -3 mm pentru pldacile rectificate la interior,
necesitatea adoptdrii unui sistem de lipire mixt, i  pe suporturi rigide si stabile din punct de vedere
constituit din adeziv si suplimentar fixari mecanice i  dimensional si pana la 6 - 8 mm in cazul situatiilor
de sigurant ale placilor (ex.lamele foarte subtiridin i opuse (exemplu: exterior).

otel prinse mecanic in placa si fixate cu holsuruburi i  Prin urmare montajul placilor cu rost inchis (fara

in tencuiala). i rost) nu mai este permis.




CONCEPTUL FUNDAMENTAL PREVAZUT PRIN STANDARD

Caracteristicile optionale ale adezivilor pe baza de ciment

In privinta adezivilor pe bazi de ciment, norma EN 12004 imparte adezivii in dou clase fundamentale C1si C2, care
se departajeaza din punctul de vedere al fortei de aderenta a produsului. In cazul adezivilor cu priza rapida, acestia
sunt notati si cu litera F.

Fata de cele doua clase (fundamentale) mentionate anterior, EN 12004 include si prevede si caracteristicile
optionale ale adezivilor. Aceste caracteristici nu sunt obligatorii deoarece marcajul CE are ca scop sa identifice
cele mai importante caracteristici de performanta ale unui adeziv respectiv incadrarea la Cl sau C2. Caracteristicile
optionale ale adezivilor sunt urmatoarele:

- adeziv cu alunecare redusa (T);
- timp deschis extins (E);
- deformabilitate (S1sau S2).

in privinta deformabilitatii (“flexibilitatii”) adezivilor, norma UNI 11493-1, anexa D, prevede dou3 situatii in care
trebuie sa se utilizeze adezivii deformabili de clasa Sl sau S2.

De exemplu, cand se instaleaza placi ceramice in spatii rezidentiale, vezi tabelul D.2, norma UNI 11493-1 precizeaza
sa se utilizeze adezivi deformabili de clasa S1sau S2 pentru placi ceramice de format mare, daca latura mare a placii
are mai mult de 90 cm lungime, daca instalarea se face pe o pardoseala cu sistem de incalzire incorporat sau sapa
este pe baza de sulfat de calciu (ipsos).

TABEL D.2

Domeniul de aplicare Placi - Absorbtia la apa - Latura cea mai mare a placii (in cm)

AA < 3% AA =3%
PARDOSELI INTERIOARE
REZIDENTIALE

<30 <60 <90 <120 >120 <30 <60 <90 <120 >120

Pardoseli pe bazd de ciment
cu sistem de incalzire C2 C2s1/s2 C2 C2S1/s2
incorporat

Pardoseli pe baza de Sulfat de
calciu cu sistem deincilzire c2 C2s1/s2 C2 C2S1/s2
incorporat




CONCEPTUL FUNDAMENTAL PREVAZUT PRIN STANDARD

De exemplu, cand se instaleaza placi ceramice la fatade, vezi tabelul D.7, norma UNI 11493-1 precizeaza sa se utilizeze
adezivi deformabili de clasa S1 sau S2 pentru placi ceramice, daca latura mare a placii are mai mult de 30 cm

lungime.

TABEL D.7

Domeniul de aplicare

Placi - Absorbtia la apa - Latura cea mai mare a placii (in cm)

PERETI EXTERIORI

AA = 3% si AA> 3%

PLAFON EXTERIOR

<30 <60 <90 <120 >120
Structura din beton monolit
turnat in situ C2 C2-C2s1/s2 C2-C2s1/s2 C2S1/s2

Norma UNI11493-1 precizeaza ca la lucrdrile de placare a fatadelor, pentru o corecta trasabilitate a datelor, aplicatorul
de placi ceramice trebuie sa completeze intr-un formular tipul de adeziv si clasa acestuia, in conformitate cu
cerintele standardului EN 12004 si sa precizeze si caracteristicile optionale ale adezivului.

Acest tip de formular este obligatoriu pentru a fidat clientului.in acest fel clientul are o dovada a lucrarilor executate.
De asemenea in cazul unor plangeri, formularul va fi verificat, pentru a se vedea daca au fost puse in opera toate

materialele aici incluzand si adezivul.

& MAPE| v
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NORME PENTRU REALIZAREA PLACARILOR CU PIETRE NATURALE

Standardul Italian ce cuprinde ca linie ghid instructiunile ce trebuie urmate la alegerea materialelor, la proiectarea,
la montarea si intretinerea imbracamintilor din piatra naturala aplicate la pereti si pardoseli este urmatorul:

UNIT1714-1IMBRACAMINTI DIN PIATRANATURLA LA PARDOSELI, PERETI si TAVANE - INSTRUCTIUNI DE PROIECTARE
MONTARE SI INTRETINERE

Exista o enorma varietate de tipuri, comportamente si caracteristici de performanta ale materialelor din piatra
naturald. Din acest motiv, evaluarea diferitelor materiale a fost standardizata luand in considerare experientele
anterioare si prin efectuarea de teste preliminare, in principal pentru a verifica cateva din caracteristicile tipice
ale materialelor din piatra naturala. Problemele intalnite in mod normal la montarea pietrei naturale (de analizat
independent) pot fi rezumate dupa cum urmeaza mai jos.

STABILITATEA DIMENSIONALA S| DEFORMAREA PLACILOR

Unele placi din piatrd naturala (in special cele din i  Printr-o masuratoare a deformabilitatii rezultate in
marmura verde - Alpi, ardezia dar si unele pietre urma probelor de laborator (norma UNI 11521) au
recompuse/pietre compozite, pe bazd de rasini i fost identificate trei clase de materiale din piatra in
poliesterice) pot suferi deformari datorate prezentei  :  functie de sensibilitatea lor la apa:
umiditatii din stratul de adeziv sau mortarul de
pozare. i Clasa A: piatra stabila dimensional, care nu este
Tendinta de deformare depinde in mod strictside i  sensibila la deformare.
geometria, de dimensiunea si de grosimea placii.
Masurarea deformabilitatii se face utilizdnd senzori  :  Clasa B: piatra cu sensibilitate redusa la deformare.
de inalta performanta capabili sa detecteze miscari
de ordinul micronilor. i Clasa C: piatra foarte sensibila la deformare.
CLASE DE DEFORMARE
CLASAA CLASA B CLASA C
ADEZIVI ADEZIVI ADEZIVI
DIN CIMENT DIN CIMENT PE BAZA DE
CU PRIZA CU PRIZA RASINI
NORMALA RAPIDA REACTIVE
Adesilex P9 Granirapid Keralastic T
Keraflex Maxi S1 Elastorapid Kerapoxy
Ultralite S1/S2 Keraquick S1 Adhesive
Kerapoxy
Ultrabond Eco PU 2K

...........................................................................................................................................................................................



FORMAREA PETELOR iN CORESPONDENTA CU iMBINARILE ELASTICE

Utilizarea unor etansanti obisnuiti cu baza acetica
in vederea sigilarii imbinarilor elastice pot cauza
aparitia petelor si a colorarii placilor din piatra
naturala.

Utilizati doar etansanti neutrali - cu baza neutra,
precum Mapesil LM, evitand astfel patarea placilor
din piatra naturala sau compozita.

FORMAREA PETELOR SI EFLORESCENTELOR PE SUPRAFATA PIETRELOR

9
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Unele placi din piatra naturala (in special marmura,
granitul si placile recompuse de culoare deschisa)
se pot pata dupa montaj in prezenta umiditatii
cand sunt lipite:

- pe sapa pe baza de ciment folosind un adeziv cu
priza normalg;

- pe un strat suport neizolat corespunzator, afectat
de umiditatea care se ridica prin capilaritate,
provenita din teren (trebuie aplicata o bariera de
vapori);

- pe 0 sapa care nu este uscata si prezinta valori
ridicate ale umiditatii reziduale.

- Aplicati anterior sapei grosiere pe baza de
ciment, o bariera de vapori sub forma unei folii
de polietilena sau membrana hidroizolatoare ce
impiedica ascensiunea apei prin capilaritate.

- Tencuiala sau sapa trebuie sa fie uscate si
maturate complet. Realizati o sapa cu timp de
uscare rapid precum: Topcem, Topcem Pronto
sau Mapecem, ce reduce durata de asteptare
inainte de placare.

- Lipiti placa din piatra naturalad cu un adeziv cu
priza rapida, de clasa F (conform EN 12004).




PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

Durabilitatea si functionalitatea unei pardoseli, indiferent daca materialul de finisare care se va
monta este din ceramica, piatra naturald, mocheta, imbracaminti din PVC, linoleum, covor de
cauciuc sau lemn, depinde in mare parte de caracteristicile fizice si mecanice ale substratului
pe care este aplicata. Se va tine cont de sarcinile la care este supusda, conditiile agresive de
mediu, tipul pardoselii, deformabilitatea substraturilor si unghiul de deviatie al placii de beton.

Cum identificam

caracteristicile unei sape‘? CARACTERISTICILE SAPEI CONFORM EN 13813

C CcT Sapa pe baza de ciment
Caracteristicile sapelor se pot deduce

pe baza simbolurilor si abrevierilor
din marcaj conform normei europene
EN13813 si prezentata conform
exemplului din tabelul alaturat.

C30 Rezistenta la compresiune dupa 28 de zile: 30 N/mm?

F6 Rezistent3 la incovoiere dupa 28 de zile: 6 N/mm?

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13813

Alfl Clasa de reactie la foc

In anul 2003 a intrat in vigoare standardul european pentru mortarele predozate pentru sape
(EN 13813, "Materiale pentru sape si pardoseli” - Materiale pentru sape - Proprietati si cerinte).
Aceasta norma permite clasificarea mortarelor predozate pe baza liantilor continuti si a

EN 13813 caracteristicilor fizice si elasto-mecanice. In anul 2008 aceastd norma a fost extinsa si la mortarele
de nivelare.

Avantajele utilizarii sapelor grosiere MAPEI sunt:

- reducerea semnificativa a perioadelor de intdrire si de uscare fata de sapele traditionale din ciment si nisip, care
prevad perioade intre 7 - 10 zile pe cm de grosime;

- rezistente mecanice mari la compresiune, datoritd unui raport mic de apd/ciment pentru preparare;

« cunoasterea rezistentelor mecanice finale ale sapei;

- lipsa contractiilor la uscare datorita aditivilor speciali adaugati in ciment.

TIPURI DE SAPE GROSIERE

Aderenta sapei la suport se va asigura prin AMORSA DE ADERENTA
intermediul unei amorse de aderentd realizata [ _
. o L . . etetd preparare
SAPA ADERENTA  |din latexul pe baza de cauciuc sintetic | (partidingreutate CIMENT | TOPCEM | MAPECEM
: PLANICRETE, apa si liantul utilizat. In cazul unui :
10 - 35 mm 7 ’ o Planicrete 1 1 1
suport neabsorbant gen gresie portelanats, P ] ]
amorsa de aderenta se inlocuieste cu adezivul _pa
epoxidic fluid EPORIP. Liant 2 3 2

Se realizeaza cand este nevoie de un suport nou, atunci cand cel
SAPA DESOLIDARIZATA |existent este fisurat si/ sau contaminat cu uleiuri. Sapa se toarna

35-60 mm peste un strat de separatie din folie de polietilena. La aplicarea
peste substraturi deformabile, sapa se armeaza obligatoriu cu
plasa sudata iar grosimea poate creste pana la 80 mm.

SAPA FLOTANTA Este separata fata de suport prin intermediul unei folii de
55-80 mm polietilena si este aplicata peste un strat termoizolant (ex. placi
de polistiren sau vata minerala).

Se toarna si se inglobeaza sistemul de incélzire/ racire al pardoselii
reprezentat de tevile prin care circuld agentul termic. Sapa se
armeaza obligatoriu cu plasa sudata si se aplica intr-o grosime
minima de 35 de mm peste tubulatura.

SAPA cu sistem de
incalzire
min 35 mm

10



RECOMANDARI PENTRU O APLICARE CORECTA

SAPE GROSIERE

- La turnare, sapa va fi delimitata cu o banda de rost din polistiren sau spuma
de polietilend, ca sa nu intre in contact cu peretii sau stalpii pentru a nu fisura.

- Dupa turnare si aplicare suprafata sapei nu se uda cu apa si se va evita uscarea
fortata sau expunerea in bataia directa a soarelui.

- Daca peste acest tip de sapa se vor monta prin lipire finisaje rigide (placi
ceramice si din piatra naturala sau parchet masiv), este suficienta o finisare mai
atenta a suprafetei cu fierul de glet.

+ In cazul realizarii pardoselilor elastice (PVC, linoleum, mocheta), suprafata sapei
grosiere se driscuieste grosier pentru a ramane rugoasa dupa care se va turna
obligatoriu o sapa autonivelanta cu priza si intdrire rapida si numai apoi se vor
lipi imbracamintile elastice.

. In cazul pardoselilor previzute cu sistem de incdlzire incorporat cu finisaj din
parchet stratificat, se efectueaza obligatoriu ciclul de incalzire al pardoselii si
numai dupad aceea se poate turna sapa autonivelantd sau se vor montafinisajele.

SAPE AUTONIVELANTE

- Sapa autonivelanta cu uscare rapida nu se aplica niciodata fara a verifica
umiditatea din suport (sapa grosiera, placa de beton). Daca umiditatea din
substrat este mai mare de 2 CM% dar de max. 5 CM%, atunci se utilizeaza rasini
epoxidice sau poliuretanice cu rol de bariera de vapori pentru ca umiditatea din
suport sa nu migreze in sapa autonivelanta.

- Sapa autonivelanta nu se aplica fara determinarea diferentelor de planeitate.
Fara aceasta informatie nu se poate face necesar de material autonivelant.
Determinarea se face cu furtunul de nivel, dreptar sau cu laserul.

- Sapa autonivelanta se toarna intotdeauna cu 3 mm peste cel mai inalt punct al
sapei grosiere/suportului.

- Sapa autonivelanta nu se toarna si nu se lasa sa se intareasca in bataia directa
a soarelui, ex.: in dreptul ferestrelor sau a spatiilor vitrate (ex.: sedii birouri) fara
a avea un paravan sau o plasa de fatada. Daca suportul a fost tratat anterior cu
amorsa acrilica (ex: Primer G sau Eco Prim Grip), se va astepta uscarea completa
a acesteia.

- Lafiecaretransa de material de sapa autonivelanta preparat se respecta aceeasi
cantitate de ap3, in caz contrar amestecul de sapa aplicat nu are o culoare
uniforma si dupa intarire pe suprafata apar pete de culoare alba. Suprafetele
vor avea o rezistenta mecanica slaba, iar sapa autonivelanta va fi prafoasa si cu
microfisuri.

- Prepararea amestecului de sapa autonivelanta se face numai prin amestecarea
cu mixerul electric prevazut cu tija cu spiral amestecdtor. Nu se poate folosi
betoniera obisnuita (exclus amestecare gravitationald).

- Sapa autonivelanta nu se toarna peste rosturile de dilatatie sau rosturile
constructive ale pardoselii existente ci in concordanta cu respectarea lor.

- La aplicarea sapei autonivelante pe suprafete mari, dupa turnare si intarire, la
24 ore se vor taia cu flexul sau masina cu disc diamantat, rosturi de fractionare
la suprafete de cca. 50 m2,in camp.
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

SAPE GROSIERE PE BAZA DE CIMENT

M apecem Umiditate 2 CM% dupa numai 24 ore.

Liant hidraulic special pentru prepararea sapelor de Rezistents la compresiune dupd 28 zile: 45 N/mm?2.

egalizare cu intarire si uscare ultrarapida (24 ore) i Aplicare: amestec semiuscat ce se compacteaza si se driscuieste.
contractie compensata. Apt pentru trafic pietonal usor: dupa 2 -3 ore.

Timp de asteptare inaintea montajului: 3 ore pentru placile
ceramice si din piatrd naturald; 24 ore pentru acoperiri elastice, textile
si parchet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 35 - 45 kg/m2/cm de grosime.

i = Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

'“:‘ Topcem Umiditate 2 CM% dupa numai 4 zile (pentru 40 mm grosime).
== Liant hidraulic special pentru prepararea de sape Rezistent la compresiune la 28 zile: 30 Nfmm?2.
LI: CU consistentd semiuscat, contractie controlats, cu Aplicare: amestec semiuscat ce se compacteaza si se driscuieste.
T prizé normala si uscare rapida (4 zile). Apt pentru trafic pietonal usor: dupa 12 ore. o
' Timpul dupa care se pot monta finisajele: 24 ore pentru placile

ceramice, 2 zile pentru piatrd naturald, 4 zile pentru acoperiri elastice
sitextile si 7 zile pentru parchet.
EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 2 - 2,5 kg/m?/ cm de grosime.
= i Depozitare: 12 luni

1_‘_"1 | a s
£ I ﬂ
o, E s L
EPD’ 2z, Topcem Pronto Umiditate 2 CM% dupa numai 4 zile (pentru 40 mm grosime).
Mortar predozat pentru prepararea sapelor de Rezistentd la compresiune la 28 zile: 30 Nimm?.
egalizare grosiere cu consistents semiuscats, priza Apt pentru trafic pietonal usor: dupa 12 ore. »
normala, contractie controlata i uscare rapida Timpul dup care se pot monta finisaje: 24 ore pentru placi

ceramice, 2 zile pentru piatra naturala si 4 zile pentru finisaje din
lemn sau elastice.

Aplicare: amestec semiuscat ce se compacteaza si se driscuieste.
EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum:18 - 20 kg/m2 de grosime conform gradului de compactare.
Depozitare: 12 luni.

(4zile).

RASINI REPARATII FISURI SAPE
C€E Epor ip Timp deschis: 5 ore (+23°C).

Rasina epoxidica bicomponents, far solventi, pentru Timp de lucru: 60 minute (+23°C).

. . Aplicare: pensulg, spaclu sau prin turnare.
Consum: 0,5 - 2 kg/m2 (135 kg/dm?).
Depozitare: 24 |uni.

repararea si monolitizarea fisurilor din pardoseala
(sape, platforme din beton). Se utilizeaza si ca
amorsa de aderentd pentru beton proaspat turnat
pe beton existent si rosturi de lucru impermeabile la
lucrdri hidrotehnice; lipire structurald intre elemente
din otel pe beton; prinderea elementelor sau a
conectorilor metalici din fier beton pe suprafete
orizontale din beton.
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

SAPE AUTONIVELANTE

Ultraplan Eco 20

Sapd autonivelantd pe baza de ciment, cu intarire si
uscare rapida, pentru interior, cu grosime de aplicare
de 1a1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu finisaj
din PVC, linoleum, mocheta si ceramica.

Rezistent3 la compresiune la 28 zile: 20 N/mm?.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 3 - 4 ore.

Timpul dupa care se pot monta finisaje: 24 - 48 ore pentru placi
ceramice, piatra naturald si acoperiri elastice.

Aplicare: spatuld metalica sau pompa.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.

Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

Ultraplan Maxi

Sapd autonivelanta pe bazd de ciment, cu intarire si
uscare ultrarapida, de interior, cu grosime de aplicare
de la 3-40 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu
trafic intens, cu finisaj din PVC, linoleum, mochets,
ceramicd si lemn.

Rezistentd la compresiune la 28 zile: 35 N/mm?2.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 3 ore.

Timpul dupi care se pot monta finisajele: 1- 3 zile in functie de
grosimea de aplicare si temperatura.

Aplicare: spatula metalica sau pompa.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 1,7 kg/m2/mm de grosime.

Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

Ultraplan Renovation

Sapd autonivelantd pe bazd de ciment, cu intarire i
uscare rapida, de interior, cu grosime de aplicare de
la 3-30 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu finisaj
din PVC, linoleum, mochetd, ceramica si lemn, chiar
sipentru nivelarea pardoselilor incdlzite.

Rezistent3 la compresiune la 28 zile: 28 N/mm2.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 4 - 5 ore.

Timpul dupa care se pot monta finisajele: 1- 3 zile in functie de
grosimea de aplicare si temperatura.

Aplicare; spatula metalica sau pompa.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 1,4 kg/m2mm de grosime.

Depozitare: 12 luni.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ccssecsssscssssccss

Ultraplan Eco

Sapd autonivelanta pe bazd de ciment, cu intarire

si uscare ultrarapida, pentru interior, cu grosime de
aplicare de la1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor
cu finisaj din PVC, linoleum, mochetd, ceramica si
lemn.

Rezistentd la compresiune la 28 zile: 26 N/mm2.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 3 ore.

Timpul dupa care se pot monta finisaje: 12 ore pentru pldci
ceramice, piatra naturala si acoperiri elastice, 24 ore pentru parchet.
Aplicare: spatula metalica sau pompa.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 1,6 kg/m?/mm de grosime.

Depozitare: 12 luni.
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

ADITIVI PENTRU iIMBUNATATIREA PROPRIETATILOR SAPELOR

[
:ﬁ: Planicrete Corp solid: 36%.
Latex pe bazd de cauciuc sintetic utilizat ca adaos Consum:
pentru mortare predozate sau mortare pe bazd de - pentru amorsé de aderentd: 300 - 310 g/m?,
ciment. Imbunitateste substantial caracteristicile de - pentru sape si tencuiel: 50 - 80 kg/m?.

Aplicare: bidenea, racletd.

aderentd si de rezistentd mecanica a amestecurilor . X
o g Depozitare: 24 |uni.

pe baza de ciment. Se foloseste ca sprit de tencuiala
pe beton, la prepararea amorselor de aderenta
pentru sapele de egalizare (TOPCEM) sau de ciment.

B R R T T PR R P P PR PP

MﬂPGSCf eed 704 Dozaj: de la1la1,5 kg la fiecare 100 kg de ciment.
Aditiv pe bazé de polimeri acrilici, fara formaldehids, Depozitare: 12 luni.

plastifiant cu efect de reducere a raportului de apa
/ ciment. Recomandat pentru realizarea sapelor
grosiere care inglobeaza sistemul de incalzire /. - agregate 0-6 mm: 1750 kg

racire cu ;onducte prin care circula agent termic. - Mapescreed 704: 3 kg [14%)
Imbunatateste lucrabilitatea, reduce porozitatea, - apa: 130140 kg cu agregate uscate
fisurile, creste conductibilitatea termica si grabeste

uscarea sapelor, reducand timpul de asteptare pana

la pornirea sistemului de incalzire la 15 zile.

Recomandare compozitie amestec:
- ciment CEM II/A-LL 325 R: 220 kg

MORTARE DE NIVELARE S| FINISARE A SUPRAFETELOR

[
Nivoplan Timp de lucru:2 -3 ore.
Mortar pe baza de ciment pentru tencuirea si Timpul dup care se pot monta finisaje din ceramica si piatra
nivelarea peretilor din caramida sau beton, la interior naturalé: 24 ore (in functie de grosime i temperaturg)

Aplicare; spatula, mistrie.
Consum: 1,4 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

sau exterior. Grosime de aplicare de la 2-30 mm.
Pentru aplicari in strat subtire, la un sac de mortar se
adauga 2 litri de latex PLANICRETE.

B R R T T PR R P P PR PP

? o (]
S o Nivor: apld Rezistenta la compresiune (dupd 28 zile): 40 N/mm2.
Mortar de reparatii pe baza de ciment, pentru I‘":P det'uct""tlS m_'”t“t&l oL
interior, cu intrire si uscare ultrarapid, tixotropic, ﬁ':n:;“ dL‘:ﬁ’::’eps': :::m‘f:; i,m;jeoz[e 6 ore pentru il
cu a.pllcare n glr05|me de la1-20 mm pe SUprafet'e ceramice si din piatra naturald, 12 ore pentru parchet si acoperiri
verticale sau orizontale. elastice si textile, ’
EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scizute de COV.
Consum: 1,6 kg/m?/ mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

AMORSE - GRUNDURI - PROMOTORI DE ADERENTA

Eco Prim Grip

Amorsd acrilicd universalg, gata de utilizare, in
dispersie apoasa si cu filer de siliciu, pentru tencuiel,
sape autonivelante si adezivi pentru pldci ceramice.
Dupd aplicare pe suporturi critice (netede, lise,
neabsorbante) se obtine o suprafatd rugoasa cu
aderentd excelenta.

S
=

Timp de asteptare inainte de aplicarea tencuielii: 15 - 20 minute.
Timp de asteptare inainte de aplicarea produselor de nivelare: 30
minute.

Aplicare: trafalet.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 0,20 - 0,30 kg/m2,

Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

Primer G

Amorsd acrilicd in dispersie apoasa pentru suprafete
absorbante, peste care se toarnd sape autonivelante
sau se aplica adezivi pe baza de ciment. Reduce si
uniformizeaza absorbtia de apd si fixeaza praful fin
de pe suport.

Raport de dilutie: in raport de 17,12 sau 13 cu apa, in functie de
absorbtia substratului.

Timp de uscare: 2 ore conform raportului de dilutie si absorbtia
substratului.

Aplicare: trafalet sau bidinea.

EMICODE: EC1 - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 0,1 - 0,2 kg/m?2

Depozitare: 24 luni. A se feri de inghet!

B R R T T PR R P P PR PP

Primer MF

Rasind epoxidicd bicomponents, (corp solid 100%),

fard solventi, cu rol de consolidare si bariera de vapori
impotriva umiditatii crescute (max. 5 CM%) la sapele
grosiere. Tratament antipraf pentru pardoseli industriale
din beton. Se utilizeaza in sistemul de montaj a
parchetului cu adezivii LIGNOBOND sau ULTRABOND
P990 1K si pentru rasinile din linia MAPEFLOOR.

AN
{m>

Timpul dupa care se pot monta finisaje sau se pot turna produsele
de nivelare: 24 - 48 ore in functie de temperatura ambientului.

Timp de lucru: 90 minute.

Aplicare; trafalet cu par lung, bidinea

Consum: 0,20 - 0,30 kg/m2,

Depozitare: 24 luni. A se feri de inghet!

< -
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EcoPrimT

Amorsd acrilica speciald in dispersie apoasa,

fara solventi, pentru suprafete absorbante si
neabsorbante. Are sirol de promotor de aderents,
fara a fi nevoie de nisip de cuart inainte de aplicarea
produselor de nivelare.

Raport de dilutie: pe suprafete neabsorbante se aplica nediluat (17), iar
pe suprafete absorbante in raport de 12.

Timp de asteptare inainte de aplicarea produselor de nivelare si
aadezivilor:1- 5 ore in functie de conditiile ambientale si gradul de
absorbtie al substratului.

Aplicare: trafalet.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 0,10 - 0,20 kg/m?, in functie de modul de aplicare si de starea
substratului.

Depozitare: 12 luni.
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PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

Mai mult decat in orice alt sector, nu se poate vorbi de un singur produs de hidroizolare. Este necesara adoptarea
conceptului de SISTEM DE HIDROIZOLARE, alcatuit dintr-un ansamblu de materiale in masura sa protejeze si
“clasicele” puncte critice: rosturi elastice, guri de scurgere, imbinari de suprafete, unghiuri si margini ale placérilor.in
spatiile umede si la exterior (bai, saune, piscine, centre spa, balcoane, terase) este necesara intotdeauna protejarea
suportului impotriva infiltratiilor de apa prin aplicarea unei hidroizolatii, pentru a evita:

- deteriorarea progresiva a suportului, riscul de desprindere a placilor ceramice;

- aparitia petelor albe de saruri - eflorescente, inestetice, de-a lungul chitului de rosturi.

- g
§ E - @ .
g zg 88 3 5
a oo 28 a A
Mapegum WPS hidroizolatie lichidd
hidroizolatie
Mapelastic hidroizolatie EC1 Plus
hidroizolatie EC1Plus
banda de etansare
banda de etansare
T
Mapeband TPE banda de etansare

Mapeproof Swell mastic
Mapenet 150 armaturd
Mapetex Sel armaturad

PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

Mapegum WPS Corp solid: 73%

Membrana lichida cu uscare rapida pentru Timpul de uscare la o grosime de 2 mm a stratului aplicat: 5 ore la
hidroizolarea la interior a suprafetelor spatiilor 123°Csaul2orela +5°C. -

umede (b3, cabine de dus) inainte de montajul Timpul dupa care se pot monta finisaje: 12 - 24 ore.

< . Aplicare: pulverizare, spatuld lisa sau trafalet.
placilor ceramice. Nu se foloseste pe suprafete care EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

vor fiin imersie continud in apa. Consum: 15 kg/mzimm de grosime.
Depozitare; 24 luni.

B
’ [}
Monolastic Aderent initiala EN14891-A6.21: 13 Njmm?
Mortar monocomponent pe baza de ciment Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
pentru hidroizolarea suprafetelor inainte de Grosimea de aplicare: 1- 2 mm/strat. Grosime maxima totala: 4 mm.
aplicarea plicilor ceramice, a structurilor din beton, Consum: 11 kg/m?/mm de grosime.

tencuielilor si sapelor pe baza de ciment. Pentru e EE

protectia tencuielilor sau a betonului, ce prezinta
fisuri de contractie, impotriva infiltratiilor apei si a
agentilor chimici agresivi prezenti in atmosferd. Se
utilizeazd complementar cu armatura MAPETEX SEL
(impasliturd din tesut netesut).




PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE
PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

(]
Mapelastic
Mortar bicomponent pe bazd de ciment si latex
utilizat ca hidroizolatie flexibild pentru suprafetele
peste care ulterior se monteaza placi ceramice
(bazine, piscine, terase). Pentru protectia anticoroziva
a structurilor din beton la poduri, viaducte, turnuri de
racire impotriva gazelor agresive COy, SO, oxid de
azot si a solutiilor agresive de NaCl sau a sulfatilor in
zone industriale sau marine.

Aderenta la beton EN 1542 (28 zile): 1 N/mm2.
Impermeabilitate la presiunea apei: 15 atm.
Grosimea minima de aplicare: 2 mm in 2 straturi.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.
Consum: spatula: 1,7 kg/m2/ mm de grosime/strat;
torcret: 2,2 kg/m?/ mm de grosime/strat.
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

..........................................................................................................................................................................................

(]
Mapelastic Smart
Mortar bicomponent pe bazd de ciment cu
flexibilitate ridicata (capacitate de acoperire a
fisurilor > 2 mm) si consistenta fluida, pentru
hidroizolarea structurilor din beton sau a suprafetelor
pe baza de ciment supuse in general vibratiilor, ce
sunt predispuse aparitiei fisurilor. Se aplica in special
pe suprafete curbe sau cu forme neregulate. Se
utilizeaza complementar cu armatura MAPETEX SEL
(impasliturd din tesut netesut).

Aderenta la beton EN 1542 (28 zile): 13 N/mm2.

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.

Capacitate de preluare a fisurilor cu armatura MAPETEX SEL: >3 mm.,
Grosimea minima de aplicare: 2 mm in doua straturi.

Consum: trafalet: 16 kg/m?/mm de grosime/strat; pulverizare: 22 kg/
m2/mm de grosime/strat.

Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

PRODUSE PENTRU ARMARE

Mapenet 150

Plasa din fibra de sticla rezistentd la alcali cu

Greutate: 150 g/m? + 5%.
Dimensiune ochiuri plasa: 4 x 4,5 mm.

utilizare ca armatura la aplicarea produselor de liﬁtliljlsesmo Il

hidroizolare MAPEGUM WP, olaium.

AQUAFLEX SYSTEM, gama PLASTIMUL,

gama MAPELASTIC sau la termosistem cu

MAPETHERM AR2.

Mapetex Sel Greutate: 30 g/m”.

Armatur3 din tesut netesut Deformare maxima: 90% in directie longitudinald; 60% in directie
(impaslitur din fibre de polipropilena) utilizat :_f;;\vzr‘;‘g'go -

|a aplicarea sistemelor de hidroizolatii din ot BT,

gama MAPELASTIC, gama PLASTIMUL sau Rola: 25 m.
cu MAPEGUM WPS si AQUAFLEX SYSTEM.

Mareste substantial elasticitatea si rezistenta la

intindere a stratului hidroizolant.

MADE] =
1
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PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI SI CHITURI DE ROSTURI

MASTIC HIDROEXPANSIV

Mapeproof Swell

Mastic hidroexpansiv pentru sigilarea trecerilor si
etansarea elasticd a strapungerilor in structura de
beton (tevi, conducte], pentru restabilirea etanseitatii
rosturilor rigide sau pentru oprirea infiltratiilor de apa
in structura de beton, precum si pentru etansarea
suplimentara a pieselor inglobate la bazine, piscine.

Solubilitate: nu este solubil in apa.

Corp solid: 90%.

Expansiune in apa: minimum 100%.

Timp de formare a peliculei: 180 - 200 min.
Duritate Shore A (DIN 53505): 32.

Alungire (DIN 53504): > 700%.

Rezistent la tractiune (DIN 53504): 25 N/mm?.
Modul de elasticitate la 100% alungire (DIN 53504): 0,55 N/mm?,
Rezistentd la rupere (ISO 34-1):10 N/mm.
Rezistentd la presiunea apei: 1atm.

Consum: aprox. 3 m / tub 320 ml.

Depozitare: 12 luni.

BENZI DE ETANSARE ROSTURI Sl IMBINARI

Mapeband

Banda cauciucata cu insertie de impaslitura
rezistentd la alcali, pentru etansarea si
impermeabilizarea elastica a rosturilor de dilatare la
interior i exterior sau etansarea elastica a zonei de
imbinare perete/perete sau perete/pardoseals. Se
foloseste complementar cu gama de hidroizolatii
MAPELASTIC.

Alungirea la rupere: 300%

Temperatura de lucru: de la -30°C la +60°C.
Latime: 120 mm.

Rola: 10 sau 50 m.
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Mapeband PE 120

Banda elasticd din PVC pentru etansarea si
impermeabilizarea elasticd a rosturilor de dilatare
numai la interior sau etansarea elastica a zonei de
imbinare perete/perete sau perete/pardoseals. Se
foloseste complementar numai cu hidroizolatia
MAPEGUM WPS.

Alungirea la rupere: 135%

Temperatura de lucru: de Ia -5°C la +30°C.
Latime: 120 mm.

Grosime: 0,7 mm.

Rola: 10 sau 50 m.
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Mapeband SA

Banda cauciucatd autoadeziva, rezistenta la alcali,
utilizatd in cadrul sistemelor de impermeabilizare a
imbinarilor dintre suprafetele orizontale si verticale
la terase, balcoane, bai si cabine de dus. Aderenta
ridicata pe orice tip de materiale: membrand
bituminoasd, metal, plastic, ceramicd, sapa pe baza
de ciment.
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Temperatura de aplicare (suport): de la + 5°C la + 30°C
Temperatura de lucru: de la -5°C [a +30°C.

Latime: 100 mm

Grosime: 2 mm

Rola: 25 m.




PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI SI CHITURI DE ROSTURI

BENZI DE ETANSARE ROSTURI SI IMBINARI

Mapeband TPE

Banda flexibila TPE cu suport de impasliturd, pentru
etansarea si impermeabilizarea rosturilor de dilatare
sau a fisurilor cu miscare in lucru de la 5 panala10
mm la poduri, bazine de apd, rosturi de turnare, fisuri
care lucreaza. Se utilizeaza cu gama de hidroizolatii
MAPELASTIC sau de sine statator.

ACCESORII

Aplicare: Se lipeste pe suport cu adeziv epoxidic ADESILEX PG, PG4.
Latime: 17 sau 32 cm.

Grosime:12 mm.

Rola: 30 m.

Drain Vertical / Drain
Lateral

Sifon de pardoseala reglabil pe indltime, cu manseta
din polipropilena si clapeta impotriva mirosurilor.

Utilizare: terase, balcoane, bai, cabine de dus;
Dimensiuni;

- Drain Vertical @ 50, 75, 82, 90, 100 mm;

- Drain Lateral @ 50, 75,90 mm.

Exemplu de hidroizolare a imbinarilor si rosturilor

-B:a.n‘g.é din cauciuc
__b_lleband

: Bandé'i"P-E
Mapeband TPE




ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE SI DIN PIATRA NATURALA

Cum identificam un caracteristicile unui adeziv?

Caracteristicile adezivilor se pot COMPOZITIE CHIMICA CLASA FUNDAMENTALA
deduc? din clasificarea lor cqnform Adezivi pe baza de ciment (o Aderenta normala 1
normei europene EN 12004 si

D Aderenta imbunatatita 2

prezentata in tabelele alaturate. Adezivi in dispersie

Toti adezivii MAPEI sunt marcati CE CARACTERISTICI OPTIONALE
conform EN 12004 si caracteristicile

.o . N . Timp deschis extins E
fiecaruia se regasesc mentlonate pe |
: s Fara alunecare
fiecare saf: prin S|.g'le conform T
modelului de mai jos. Adeziv pe bazi de ciment S
deformabil
Adeziv pe baza de ciment foarte $2
deformabil

Ambalajele MAPEI vorbesc de la sine

Marcajele si siglele ce apar pe ambalaje contin informatii de baza despre produs, astfel incat tipul si caracteristicile
acestora sa fie usor de identificat, in functie de necesitatile din santier.

3

. <
>

<
3
3
<

Adeziv pe baza de

ciment (C) cu aderenga
Tmbunatatita (2), fara
alunecare pe verhco.i.a m,
cu timp deschis extins (E) si
deformabil (51)

= S Wnasn

(=) MAPEI

@ f|e$91
|(e

Culoare adeziv

(grisalb)

Contribuie lLa
obgiv\erea\ de
credite LEED

Descrierea Produsutuu
Exempte de utilizare

E Marcaj CE

Tekhotogi.e LOW DUST 3
- emisie redusa de praf |
T &Lm[oul Praloararu.
adezivulul

PN
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CARACTERISTICILE ADEZIVILOR CONFORM EN 12004

Criterii de baza pentru alegerea adezivilor la placarile cu placi ceramice sau din piatra naturala:

1. Tipul si dimensiunea placilor

2. Tipul si natura stratului suport (absorbant, neabsorbant, deformabil sau nedeformabil)

3. Destinatia finala (trafic casnic, trafic intens, trafic industrial etc.)

4. Restrictii si cerinte ale modului de executie: conditii climaterice, timpul de solicitare al placajului
(ore / zile), grosimea de aplicare a stratului de adeziv etc.

5. Expunerea suprafetei placate (interior, exterior sau agresiuni chimice)

...........................................................................................................................................................................................

Timp deschis extins (E) Fara alunecare pe verticala (T)

Utilizati adezivii cu timp deschis extins (clasa E conform i Utilizati adezivi fira alunecare pe verticald (clasa T conform
EN 12004) in cazul placarilor in conditii climatice nefavorabile: i EN12004) in cazul montajului de placi ceramice sau a mozaicului
vant, soare puternic, temperaturi ridicate, suport foarte absorbant, pe pereti, daca placarea se executa de sus in jos.

din cauza carora timpul deschis al adezivului se poate :

reduce drastic la numai cateva minute.

Deformabilitate (S) Priza rapida (F)

Utilizati adezivi deformabili (clasa S1sau S2 conform EN12004) in Ut|||za§| adezivi cu priza rapida (clasa F conform EN 12004) cand

cazul montajului pe un suport supus vibratiilor sau deformarilor (ex: i este necesara darea in functiune rapida a suprafetelor placate

pardoseald incdlzita, suprafete exterioare). sau pentru montarea placilor din piatrd naturald sau recompuse,
i sensibile la umiditate.




Clasificare conform
standard EN 12004

ADEZIVI PE BAZA DE CIMENT CU PRIZA NORMALA

PR -

GE

EMICODE®

EC1 Plus

EC1 Plus

EC1 Plus
EC1 Plus
EC1 Plus
EC1 Plus
EC1 Plus
EC1 Plus

EC1 Plus

V

=EPD

ADEZIVI PE BAZA DE CIMENT CU PRIZA RAPIDA

EC1 Plus

EC1Plus

EC1Plus

ADEZIVI PE BAZA DE RASINI REACTIVE

Keralastic T R2T
Kerapoxy Adhesive R2T
Kerapoxy Design R2
Kerapoxy R2T

Ultrabond Eco PU 2K R2T

2

N

ECI1 Plus

EC1 Plus

EC1 Plus

e

Technology, Ready

Culori

Alb

Gri




>30 min

>30 min

45 min 24 ore 30 min

14 zile

14 zile

14 zile

47ile

5,10 kg

*Timpii mentionati in tabel sunt valabili la 0 temperatura de +23°C si 50% UR. La temperaturi mai mici timpii se prelungesc considerabil chiar dacé adezivul este cu priza rapida.

& MADPEI

3



CUM SE PREPARA SI SE APLICA ADEZIVUL PE BAZA DE CIMENT

Prepararea amestecului

Amestecati adezivul in pulbere cu cantitatea corecta
de apa sau latex pana la obtinerea unui amestec
omogen, fara aglomerari.

- Lasati amestecul sa stea timp de cateva minute
in repaos apoi reamestecati scurt si procedati la
aplicare.
Preparati doar cantitatea de adeziv ce poate fi
utilizata in timpul de punere in opera a produsului
ales.

..................................................................................................................................................................................

Alegerea gletierei si aplicarea adezivului

Aplicati adezivul cu ajutorul unei gletiere cu dinti
adecvat], astfel incat pe suport sa ramana o cantitate
suficienta de adeziv pentru a garanta ca dosul placii
este corect si total acoperit de adeziv. Cantitatea
de adeziv necesara la montaj variaza in functie de
destinatia placdrii, de rugozitatea suportului si de
dimensiunea placilor.

- Daca s-a depasit timpul deschis al adezivului aplicat
pe suport (adezivul face o pelicula neaderenta la
suprafata), dar adezivul este inca moale la apasarea cu
degetul, acesta mai poate fi utilizat prin respatularea
suprafetei cu gletiera dintata. Aceasta operatiune nu
este posibild daca adezivul a intrat in priza.

Adeziv aplicat in tehnologie dubla, pe suport si

Capacitatea de umectare a adezivului . v
pe placa ceramica

Pentru a va usura munca, utilizati adezivi cu proprietati Aplicarea adezivului atat pe suport cat si pe spatele placii,
ridicate de umectare cum ar fi gama Ultralite, sau adezivi : asigura realizarea unui strat continuu si uniform la lipirea
cu auto-umectare cum ar fi Adesilex P4 atunci cand este : pe fatade, la pozarea pldcilor de format mare (o latura
necesar sa asigurati o buna umectare si acoperire cu adeziv i a placii mai mare de 60 cm), la pozarea pe suporturi cu
adosului placilor (la lipirea placilor de format mare, instalarea i incalzire sau in medii supuse la solicitari ridicate mecanice
de pldci subtiri, montajul la suprafete exterioare etc.). sau termice.
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ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE SI DIN PIATRA NATURALA

ADEZIVI CU PRIZA NORMALA

Keraset Aderent initial (dupa 28 zle):1,0 Nfmm?

Adeziv standard pe baza de ciment, de culoare gri, Chituirea rosturilor: pereti: 3 - 6 ore; pardos.eli: 24 ore.
pentru pldci ceramice absorbante montate pe suport Timpul de punere in operd a amestecului: 6 - 8 ore.
absorbant. Timp deschis: 20 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m?2.
Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

@ Kerabond T-R Aderents initial (dupa 28 zile): 4 i
== Adeziv standard pe baza de ciment, de culoare gri Chituirea rosturilor: pereti 4 -8 ore; pardosel 24 ore.
H“'“-._q__h sau alb, fara alunecare pe verticald, pentru montajul Timpul de punere in operaa amestecului: peste 8 ore.
2 pldcilor de gresie portelanata la interior. In amestec Timp deschis: 20 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m?2.
Depozitare: 12 luni.

U ISOLASTIC in loc de apé, caracteristicile de
performanta se imbunatatesc, rezultand un adeziv
de clasd C2 si deformabilitate S2.

Pe tencuieli sau sape de ciment se pot monta placi
ceramice de gresie portelanatd, cu sau fara armaturd, |
cu plasa de fibra de sticld, cu dimensiunea de 300 x ‘
150 cm.

*Pentru detalil complete consulta Caietul Tehnic: "Sisteme pentru instalarea placilor de
gresie protelanatd subtire”.

B R R T T PR R P P PR PP

— (]
CE€| @ - Adesilex P7 Aderent3 initiala (dupi 28 zile): 14 N/mm?
- Adezivimbunatatit pe baza de ciment, de culoare Apt pentru trafic pietonal usor: dupa 24 ore.
gri, fara alunecare pe verticals, ideal pentru Chituirea rosturilor: pereti: 4 - 8 ore; pardoseald: dupa 24 ore.

Timp deschis: >20 minute.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 2 - 4 kg/m2.

Depozitare: 12 luni.

placi ceramice neabsorbante sau absorbante de
dimensiuni medii, la interior si exterior.

B R R T T PR R P P PR PP

CJ
Adesilex P9 Aderents initial (dupi 28 zile): 5 N/,
Adezivimbunttit pe baza de ciment, de culoare Chituirea rosturilor: pereti: 4 - 8 ore; pardoseald: dupd 24 ore.
grisau alb, cu timp deschis extins, fara alunecare Timp deschis: > 30 minute.

Depozitare: 12 luni.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m?.

pe verticald, pentru montarea placilor de gresie
portelanata sau din piatra naturalg, la interior i
exterior.
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ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE SIDIN PIATRA NATURALA

Adesilex P10

Adezivimbunatatit pe bazd de ciment, de culoare
albd (cel mai intens grad de alb), cu timp deschis

pentru mozaic din sticla, ceramica sau marmura.

(C2TE/S1).
Pentru interior si exterior.

extins, priza initiald si aderentd mare, fard alunecare,

La piscine se prepara cu 50% apa si 50% latex Isolastic

Aderenta initiald (dupa 28 zile): 1,5 N/mm?2

Chituirea rosturilor: pereti: 4-8 ore; pardoseli: 24 ore.

Timp deschis: > 30 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.

Consum: 2 - 5 kg/mZ,
Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

Keraflex Easy S1

Adezivimbundtatit pe baza de ciment, de culoare
gri, de inalta performanta, deformabil, cu timp
deschis intins, foarte usor de aplicat indicat pentru
lipirea de placi portelanate de mari dimensiuni pe
pardoseli foarte mari. Grosime de aplicare pana la
10 mm.

Aderenta initiald (dup3 28 zile): 2 N/mm?

Chituirea rosturilor: pereti: 4-6 ore; pardoseli: 24 ore.

Timp deschis: > 30 minute.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 2 - 5 kg/m?2.
Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

Keraflex Maxi S1

Adezivimbundtatit pe baza de ciment, de culoare
grisau alb, deformabil, cu timp deschis extins, fara

de mari dimensiuni.
Crosime de aplicare intre 3-15 mm.
Pe tencuieli sau sape de ciment se pot monta placi

cu plasa de fibra de sticla, cu dimensiunea de 300 x
150 cm.

alunecare pe verticalg, indicat in special pentru placi
ceramice din gresie portelanata si din piatra naturald

ceramice de gresie portelanatd, cu sau fara armdtura,

Aderenta initiald (dupa 28 zile): 2,6 N/mm?2.

Chituirea rosturilor: pereti: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.

Timp deschis: > 30 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.

Consum: 1,2 kg/mmm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

*Pentru detalii complete consultéa Caietul Tehnic: "Sisteme
pentru instalarea placilor de gresie protelanata subtire”.

B R R T T PR R P P PR PP

Ultralite S1

Adezivimbundtatit pe baza de ciment,
monocomponent, de culoare gri sau alb, fara
alunecare pe verticald, cu timp deschis extins,
deformabil, cu greutate redusd si randament de
acoperire extrem de ridicat pentru placi ceramice
sidin piatra naturald. Ideal pentru placi din gresie
portelanata subtiri (3 - 7 mm) cu dimensiune
maxima de 70x70 cm.

Aderenta initial3 (dupa 28 zile): 2.0 N/mm2.

Chituirea rosturilor: pereti: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.

Timp deschis: > 30 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 15 - 2,5 kg/m2
Depozitare: 12 luni.

MADE] =
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ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE SI DIN PIATRA NATURALA

ADEZIVI CU PRIZA NORMALA

Ultralite S2

Adezivimbunatatit pe bazd de ciment,
monocomponent, de culoare gri sau alb, cu timp
deschis extins, foarte deformabil, cu greutate redusa.
Randament de acoperire extrem de ridicat, cu
proprietati optime specifice metodei dublei aplicari,
ideal pentru montajul gresiei portelanate subtiri de
mari dimensiuni (ex: Laminam, Kerlite). Se pot monta
placi ceramice subtiri pe termosistem (max. 100x50 cm).
Pe tencuieli sau sape de ciment se pot monta placi
ceramice de gresie portelanata, cu sau fara armaturd,
cu plasa de fibrd de sticld, cu dimensiunea de 300 x
150 cm.

N 12004

ADEZIVI CU PRIZA RAPIDA

Aderenta initiald (dup3 28 zile): 2,5 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereti: 4-8 ore; pardoseli: 24 ore.

Timp deschis: > 30 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 0,8 kg/m2mm de grosime, echivalent cu15 - 2,5 kg/m2.
Depozitare: 12 luni.

*Pentru detalil complete consulta Caietul Tehnic: "Sisteme pentru instalarea placilor de
gresie protelanata subtire”.

]
@ Adesilex P4
= Adezivimbunétatit pe baza de ciment cu prizd
rapida, de culoare gri, cu o consistenta semifluida,
pentru pardoseli din placi ceramice si piatrd naturala.
Grosime de aplicare de la 3 1a 20 mm. Poate fi utilizat
si cu rol de sapa autonivelant la interior si exterior.
Nu este necesard metoda dublei aplicari.

Aderenta initiald (dupa 28 zile): 2,0 N/mm?

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 4 ore.
Chituirea rosturilor: 4 ore.

Timp deschis: 20 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 4-10 kg/m?.

Depozitare: 12 luni.

B R R T T PR R P P PR PP

o . H
@ LBy Y Elastorapid
Adeziv bicomponent pe baza de ciment, de culoare
grisau alb, foarte deformabil, cu timp deschis extins
si prizd rapida, fard alunecare pe verticala, pentru
placi ceramice absorbante sau neabsorbante si placi
din piatra naturald. Grosime de aplicare pana la 10 mm.

<8

Aderenta initiald (dupa 28 zile): 2,5 N/mm2.

Chituirea rosturilor: 3 ore.

Apt pentru folosinta: aprox. 24 ore (3 zile pentru bazine si piscine).
Timp deschis: > 30 minute.

Consum: 3 - 8 kg/m?,

Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri de inghet!

B R R T T PR R P P PR PP

] ()
Granirapid
Adeziv bicomponent pe baza de ciment, de culoare
grisau alb, cu priza rapida, deformabil, pentru orice
fel de pldci ceramice absorbante sau neabsorbante,
placi din piatra naturald sau recompuse. Grosime de
aplicare panala10 mm.

28

Aderent3 initiald (dupa 28 zile): 2,5 N/mm2

Apt pentru trafic pietonal usor: 3 - 4 ore.

Timp deschis: 20 minute.

Timp de priza: 2 ore.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 3 - 8 kg/m2.

Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri de inghet!




ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE SI DIN PIATRA NATURALA

Je - Lz  Keraquick ST

Adezivimbundtdtit pe bazd de ciment, de culoare gri
sau alb, deformabil, cu prizd rapidd, fard alunecare
pe verticald, pentru pldci ceramice absorbante sau
neabsorbante si din piatra naturald. Grosime de
aplicare pana la 10 mm.

ADEZIVI CU PRIZA RAPIDA

Aderenta initiald (dupa 28 zile): 2,0 N/mm2 (gri) si

1,6 N/mm? (alb).

Chituirea rosturilor: 2 - 3 ore.

Apt pentru folosinta: aprox. 24 ore (3 zile pentru bazine si piscine).
Timp deschis: 20 minute.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.

Consum: 2 - 5 kg/m?2.

Depozitare: 12 luni.
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ADEZIVI PE BAZA DE RASINI REACTIVE

Keralastic T

Adeziv poliuretanic bicomponent, de culoare gri
sau alb, pentru orice tip de pldci ceramice si din
piatrd naturala (ardezie, marmura verde ALPI) sau
pldci recompuse, montate pe suport absorbant,
neabsorbant sau deformabil.

Pe tencuieli sau sape de ciment se pot monta
placi ceramice de gresie portelanatd, cu sau

fard armaturd, cu plasa de fibra de sticlg, cu
dimensiunea de 300 x 150 cm.

Timp deschis: 50 minute.
Chituirea rosturilor: 12 ore.
Consum: 25 - 5 kg/m?.
Depozitare: 24 luni.

\
/

\ Y
i

I *Pentru detalil complete consulta Caietul Tehnic: "Sisteme pentru instalarea placilor de
1 gresie protelanatd subtire”.

B R R T T PR R P P PR PP

(]
Kerapoxy Adhesive
Adeziv epoxidic bicomponent, de culoare gri sau
alb, fard alunecare pe verticald, antiacid, pentru placi
ceramice si din piatrd naturald. Grosime de aplicare
de pand la10 mm.

Timp deschis: 60 minute.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox.10- 12 ore.
Consum: 15 kg/m?mm de grosime.

Depozitare; 24 luni.

4...'*;11
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B R R T T PR R P P PR PP

Ultrabond Eco PU 2K

Adeziv poliuretanic bicomponent, de culoare
grisau alb, fard alunecare pe verticald, de inalta
performanta, fara solventi, cu o emisie foarte
redusa de substante organice volatile (VOC) pentru
orice tip de placi ceramice, din piatra naturald

Sau recompusa, montate pe suport absorbant,
neabsorbant sau deformabil.

ar

U(E

&N 12004

Timp deschis: 20 minute.

Timp asteptare inainte de chituire: 12 ore.

Apt pentru trafic pietonal: aprox. 12 ore.

Apt pentru darea in folosinta: aprox. 7 zile.
Deformabilitate: buna.

Aplicare: spatula dintata N° 4 sau 5.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 25 - 5 kg/m?.

Depozitare: 12 luni.

MADE] =
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CHITURI DE ROSTURI

Caracteristicile chiturilor pentru rosturi se pot deduce din clasificarea lor conform normei europene EN 13888,
prezentate in tabelul de mai jos.

Chituri de rosturi ) Amestec de rasini sintetice, agregate, aditivi anorganici si organici, la care
pe baza de rasini reactive intdrirea rezulta in urma reactiei chimice.

Clasal Mortar pe baza de ciment pentru chituri standard

Chituri de rosturi
pe baza de ciment

Mortar pe baza de ciment pentru chituri imbuntatite cu rezistente ridicate

ClsaZ 1 abraziune (A) si absorbtie redusa de apa (W)

..........................................................................................................................................................................................

Ambalajele MAPEI vorbesc de la sine

Chit de rosturi (G) pe baza de ciment (C) Tmbunatatit (2),
cu absorblie redusa de apa (W), rezistent la abraziune (A)

W Cod de culoare
conform paletar

Un chit de rosturi rezistent
la acizi si usor de curatat

Certificare ecologica GEV Cod de culoare
(EMICODE £c1 Plus) conform paletar
Tekv«ol.ogue

Tehnologie
BloBlock

4

EN 12004,

Descrierea produsulul
Exemple de utilizare

Marcaj CE
. . Clasificare
Chitul de rosturi rezistent conform normalkiv
la aparitia mucegaiului

' Contribuie La
obtinerea de
credite LEED
Tehnologia DropEffect® (Efect de [ Tehnologia BioBlock®, dezvoltata de MAPEI,
picatura), dezvoltata de MAPEI, se i se bazeaza in special pe continutul de
bazeaza pe utilizarea unor polimeri ~~ molecule de naturd organica, cu o distributie
speciali ce permit obtinerea unor : uniforma, omogena in microstructura chitului,
suprafete hidrofuge si cu rezistentd : iar in prezenta umiditatii impiedica formarea
excelenta la murdarie. microorganismelor responsabile de aparitia

mucegaiului.

.
................................................................................. Pececcsseeecsseccssseccssseccssscessscecssscesssseessssetssecesssecctssseesssscesssscsssscccsssnes

30



CUM SE PREPARA SI SE APLICA CHITUL DE ROSTURI

Inainte de aplicarea chitului in rosturi, asigurati-va ca:

- Adezivul este complet intarit si respectati perioada de timp necesara pentru uscare inainte de chituire,
specificat de producator in fisa tehnica.

- Rosturile sunt curate, fara praf si goale pentru cel putin 2/3 din adancimea lor. Adezivul care iese prin rosturi la
montajul placilor ceramice, se va indeparta cat este proaspat.

Chituri pe baza de CIMENT

Intr-un vas ce contine cantitatea corecta de apa curata sau latex se toarna treptat
pulberea din cutie, amestecand continuu, pana se obtine o pasta omogena, fara
aglomerari. Se amesteca mecanic cu un mixer electric cu turatie redusa pentru
a evita inglobarea de bule de aer, pana cand amestecul este omogen. Se lasa
2-3 minute in repaos si se reamesteca energic. Respectati durata amestecului
mentionata de producator.

..........................................................................................................................................................................................

Rosturile se umplu complet cu chit, utilizand spatula de cauciuc MAPEI sau o
spatula lisa de cauciuc, avand grija ca in rosturi, materialul sa fie bine compactat,
fara a avea spatii goale. indepartati excesul de chit cat este proaspat, tragand
chitul cu spatula de caucic in diagonala fata de rosturi, pe toata suprafata placilor
ceramice.

..........................................................................................................................................................................................

Cand amestecul incepe sa-si piarda plasticitatea si incepe sa devind mat la
culoare, in mod normal dupa cca.10-20 minute, se curata excesul de chit cu apa
si un burete de celuloza dur (ex.: burete MAPEI). Curatarea se executa frecand
cu buretele pe suprafata placilor si a rosturilor, dar in diagonala fata de rosturi.
Buretele va fi clatit frecvent cu apa curata si vor fi folosite doud vase cu apa:
unul pentru spalarea buretelui dupa indepartarea excesului de chit si altul numai
pentru clatire.

..........................................................................................................................................................................................

Finisarea se poate efectua si daca chitul este doar partial intarit, folosind o drisca
cu pad abraziv pentru chituri (tip Scotch-Brite®) umezit, cu care se trece peste
rosturi pentru uniformizarea suprafetei. Curatarea rosturilor se poate executa
si cu 0 masina electrica monodisc cu disc abraziv de pasla. Daca operatiunea
de curatare si finisare este executata prea devreme (cand amestecul este ihca
proaspat) se poate ca rosturile sa nu ramana umplute uniform cu chit si mai pot
aparea diferente de culoare vizibile.

..........................................................................................................................................................................................

Daca pe suprafetele placate au ramas urme de adeziv sau de chit de rosturi
ca urmare a unei tehnici de aplicare neadecvate, acestea se pot indeparta cu
o solutie speciala pe baza de acid (ex. Keranet), dupa cel putin 24 de ore de la
chituirea rosturilor. Utilizati Keranet doar pe suprafete rezistente la acizi, exceptie
facand pietrele naturale calcaroase (marmura, travertinul, calcarul).

..........................................................................................................................................................................................



CHITURI DE ROSTURI

Chituri EPOXIDICE

Turnati catalizatorul (componenta B) in recipientul componentei A si amestecati
bine, pana cand obtineti o pasta find. Recomandam folosirea unui mixer electric
cuturatie redusa pentru a garanta o amestecare corectd si pentru a evita cresterea
temperaturii amestecului, ceea ce ar reduce timpul de lucru al amestecului.

Nu preparati cantitati partiale de amestec daca nu aveti cantar electronic.

In cazul in care folositi Kerapoxy Design puteti obtine un efect estetic deosebit
prin adaugarea de fulgi colorati MapeGlitter. Nu adaugati apa sau solventi in
chiturile epoxidice pentru cresterea lucrabilitatii.

..........................................................................................................................................................................................

Asigurati-va ca rosturile sunt uscate si curate. intindeti chitul in diagonala fata
de rosturi, peste suprafata placilor cu spatula de cauciuc MAPEI pentru chituri si
asigurandu-va c3 rosturile sunt umplute total in adancime. Indepartati materia-
lul de chituire in exces prin trecerea cu aceeasi spatula in diagonala peste rosturi.

..........................................................................................................................................................................................

ATENTIE! Chitul de rosturi epoxidic se sterge si se finiseaza cat amestecul este
proaspat. La curatarea chitului de rosturi se va utiliza apa si obligatoriu, suprafata
se freaca cu un pad abraziv pentru rosturi (tip Scotch-Brite® sau utilizati kit-ul de
curatare a rosturilor MAPEI) umezit cu apa.

..........................................................................................................................................................................................

Emulsia lichida care rezulta se colecteaza si se sterge imediat cu un burete de
celuloza dur (ex: burete MAPEI), avand grija sa nu inlaturati si chitul din rosturi.
Reziduu lichid, care se formeaza pe suprafata finisajului se indeparteaza cu
acelasi burete. Buretele se inlocuieste cand se impregneaza cu multa rasina si
de asemenea cand se realizeaza clatirea si finisarea rosturilor. Dupa finisare este
foarte important sa nu ramana urme de chit pe suprafata placilor. Odata intarit,
chitul este foarte dificil de inlaturat. De aceea la spalarea finala, clatiti bine si des
buretele cu apa curata.

..........................................................................................................................................................................................

La curatarea finala se poate utiliza Kerapoxy Cleaner (detergent special pentru
chituri epoxidice). Kerapoxy Cleaner se poate utiliza si pentru a indeparta mici
urme de chit de rosturi intarit, de cateva ore de la aplicare; in acest caz, lasati
produsul sa actioneze pe suprafata un timp mai indelungat (minimum 15-20
minute). Eficacitatea de curatare a solutiei speciale Kerapoxy Cleaner variaza in
functie de cantitatea de rasina epoxidica ramasa pe suprafata si de perioada de
timp scursa de la aplicare. O curatare corecta se face intotdeauna pe materialul
de chituire proaspat aplicat.

..........................................................................................................................................................................................



CHITURI DE ROSTURI
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CHITURI PE BAZA DE CIMENT
Ultracolor Plus CG2WA ECI Plus . . 2-20mm +5-435°C 20-25min 15-30 min 3ore 17i 2,55i23kg

Keracolor FF CG2WA ECIPlus . <6mm +5-435°C aprox. 2 ore 10- 20 min 24 ore 7zile 2,55125kg

CHITURI EPOXIDICE
Kerapoxy RG EC1 Plus minim 3 mm +12- +30°C 45min = 24 ore 47ile 5si10kg

Kerapoxy CQ RG ECIPlus . minim 3 mm +12-430°C 45min - T20re 3zile 3si10kg
Kerapoxy Design RG EC1 Plus 2-7mm +12-+30°C 45min = 2 ore 31zile 3kg
Kerapoxy IEG RG ECIPlus minim 3mm +12-430°C 45 min - 2% ore 4zile 10kg

CHITURI PE BAZA DE CIMENT

o IR Keracolor FF Culori: 14.
~ Chit de rosturi imbunatatit pe baza de ciment, Timp de asteptare inainte de finisare: 10 - 20 minute.
modificat cu polimeri, cu timp mare de lucrabilitate, Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.

EMICODE: EC] Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: in functie de dimensiunea rosturilor.
Depozitare: 12 luni (sac 25 kg), 24 luni (cutie 5 kg).

hidrofobizat, cu efect de respingere a apei
DropEffect® pentru rosturi de pana la 6 mm, pentru
interior sau exterior. Pentru rosturi la faianta, gresie,
gresie portelanatd, piatra naturald, mozaic din piatra
naturala sau mozaic vitroceramic. Se amestecd cu
apa sau dupa caz cu latex FUGOLASTIC.

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.
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Ultracolor Plus Culori: 34

Chit de rosturi imbunététit pe baza de ciment, Timp de asteptare inainte de finisare: 15 - 30 minute.
modificat cu polimeri, cu prizé si uscare rapida, éatlgggguEgrglzsleetr%?;il Errdie 39 oy
fara eflorescente, pent(u Ch.ltu're&.] ro§tur||or‘ Consum: in functie de dimensiunea rostului.

'ntre,,z -20 mm la interior si Iext'erlor, In special Depozitare: 12 luni (sac 23 kg); 24 luni (cutie 5 kg).
medii permanent umede (piscine, saune). Pentru
rosturi la faianta, gresie, gresie portelanata, piatra
naturald, mozaic din piatra naturald sau mozaic
vitroceramic. Hidrofobizat, cu efect de respingere a
apei DropEffect® si rezistentd impotriva mucegaiului,
tehnologie BioBlock®.

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.

CHITURI EPOXIDICE

Ker ap oxy Culori: 20.
Chit epoxidic bicomponent, rezistent la agentii Timp deschis: 30 minute.
chimici agresivi, cu rezistenta mecanica ridicata Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.

EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scdzute de COV.

Consum: cu rol de chit: in functie de dimensiunea rosturilor; cu rol de
adeziv: 2 - 4 kg/m2,

Depozitare; 24 luni.

la compresiune si abraziune, pentru rosturi de
minimum 3 mm, la interior si exterior, pe suprafete
verticale si orizontale. Pentru rosturi la faiantd, gresie,
gresie portelanatd, piatra naturald, mozaic din piatrd
naturald sau mozaic vitroceramic. Utilizare in industria
alimentara si chimicd sau in cazul placdrilor la bazine
ce vor contine ape termale sau apa de mare. Se poate
utiliza si ca adeziv epoxidic.

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.

& MADE| ==
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CHITURI DE ROSTURI

CHITURI EPOXIDICE

Ker UPOX.V CQ Culori: 19.
Chit epoxidic bicomponent, rezistent la acizi, usor de Timpul de punere in operd a amestecului: 45 minute.
aplicat i de curdtat la punerea in opera, pentru rosturi Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: in functie de dimensiunea rostului.
Depozitare; 24 luni.

mai mari de 2 mm.

Avre efect bacteriostatic. Indicat pentru placari interioare

si exterioare, la peretisi pardosel, in industria alimentara

si chimica sau in cazul bazinelor ce contin ape termale

sau apa de mare. Pentru rosturi la faiantd, gresie,

gresie portelanatd, klinker glazurat, placi cu suprafata
amprentatd, piatra naturald, mozaic din piatra naturald sau

mozaic vitroceramic. Se poate utiliza si ca adeziv epoxidic. _

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.
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Kerapoxy Design Culori: 32
Chit epoxidic bicomponent, decorativ, rezistent la Timp deschis (adeziv}: 30 minute.
acizi, ideal pentru mozaicul din sticla. Pentru rosturi Timp de corectie (adeziv): 60 minute.

Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: in functie de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

la faiantd, gresie, gresie portelanatd, piatra naturalg,
mozaic din piatrd naturald sau mozaic vitroceramic.
Se poate utiliza si ca adeziv epoxidic. Pentru un efect
estetic deosebit se poate amesteca cu fulgi colorati

MAPEGLITTER.
L *Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.
Kerapoxy IEG Culori: 13, T30.
Chit epoxidic bicomponent, cu cea mai ridicata Timpul de punere in operd a amestecului: 45 minute.
rezistenta chimica la agenti agresivi de tipul acidului Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: in functie de dimensiunea rostului.
Depozitare; 24 luni.

oleic sau a unor tipuri de hidrocarburi aromatice.

Se utilizeaza la placi antiacide (klinker, gresie
portelanata) montate cu rosturi de minim 3 mm

si numai pentru pardoseli. Utilizare in industria
alimentard de prelucrare a carnii, a branzeturilor sau
de fabricare a otetului, unde chitul de rosturi este
expus permanent la contactul cu acidul oleic si este
supus la spalari intense si dese cu apa caldd sub
presiune.

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.
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(]
<: R MdpeGllﬂer Dozaj maxim: intre 3% si maxim 10% din greutatea KERAPOXY
Fulgi colorati metalizati folositi in amestec cu DESIGN.
KERAPOXY DESIGN. Utilizat indeosebi la placi cu
insertii metalice si mozaic din sticla. La cerere sunt
disponibile si alte 22 culori.
Disponibil in culorile Silver si Gold.

h *Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.
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PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI SI CHITURI DE ROSTURI
LATEX PENTRU ADEZIVII DE CERAMICA PE BAZA DE CIMENT

[}
Isolastic Exemplu aplicare
Aditiv sub forma de latex pentru imbuntétirea KERABOND T-R + ISOLASTIC = C2E 52:
caracteristicilor de aderent a adezivilor KERABOND Aderenta initial (dupa 28 zile): 24 N
T-R sau ADESILEX P10, care in functie de raportul de LT U IR el

pardoseli: 24 - 36 ore.
Timp deschis: 20-30 minute.
Consum: 1- 2 kg/m2,
Depozitare: 24 uni. A se feri de inghet!

amestec formeazd adezivi imbunatatiti si mai ales
deformabili C2 S1/S2.

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZA DE CIMENT

[
Fugolastic Exemplu aplicare FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Aditiv polimeric sub forma de latex pentru inlocuirea Timp de asteptare inainte de finisare: 10 - 20 minute.
apei de amestec cu chiturile pe bazd de ciment Apt pentru trafic pietonal usor: aprox. 24 ore.
KERACOLOR FF si GG. Imbunététeste substantial Depozitare: 24 luni. A se feri de inghet!

aderenta, impermeabilitatea si rezistenta la
abraziune a chitului. Chitul final intarit va avea o
culoare putin mai deschisa!

SOLUTII DE CURATAT

[ ) o
Keranet quwdo / Polvere Timp de asteptare inainte de clitire: aprox. 5 minute, in functie de
Solutie pe baza de acid pentru curdtarea placilor consistenta urmelor de murdarie; repetati aplicarea pana se obtine
ceramice in urma lucririlor de montaj. indepérteazs rezultatul dorit. CIatiti bine dupa curdtare.

Consum: in functie de necesitati.

eficient sarurile si eflorescentele calcaroase, Depozitare: 24 [

petele de ipsos, urmele de chituri de rosturi sau

de adezivi pe baza de ciment. Disponibil in doud
variante: pulbere (concentratie 100% acid) si lichid
(concentratie 15%). Nu se utilizeaza pe pietre naturale
calcaroase (marmura, travertin, calcare).

..........................................................................................................................................................................................

Ker apoxy Cleaner Timp de asteptare inainte de clétire: cateva minute. in cazul
Solutie lichida speciald pentru indepértarea si rezidurilor mai mari, lasati solutia sd actioneze un timp mai
curatarea urmelor de chit epoxidic (KERAPOXY, Z‘sﬁc";?ga;r?ﬁ%Lﬁsgtiigéuratarea'

KERAPOXY DESIGN, KERAPOXY CQ) de pe suprafata Consum: in functie de necesititi.

placajelor ceramice, inclusiv mozaic. Se foloseste la Depozitare: 24 luni.

final dupd curdtarea clasica cu apa.

MADE] =
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ETANSANTI ELASTICI

MAPEI ofera o gama completa de etansanti pentru sigilarea oricarui tip de rost, respectand cerintele normativului
european EN ISO 11600 “Produse pentru rosturi - Clasificare si cerinte pentru etansanti”.

L Culori di.sponi.bile
Caracteristicile
de identificare
ale Produ.sul.ui.

Tehnologie BioBlock®
ce identifica produsele
rezistente la EOT‘MO\T‘EO\
mucegaiulul

‘Fri.v\ci.’mLeLe
domenii
de apticare

Certificare ecologica
GEV (Emicode ECL Plus)

Certificari
Lh&erv\agiohale

Elticheta destinabta materialelor de
costructit Pav\kru interior vandute
T Franta, ce arata clasificarea
produsulul Th functie de gradul de
emisie al subskaugeLor organice
volatile (VOC)

Tehnologii MAPEI

Tehnologia BioBlock®, dezvoltatd de MAPEI, se bazeaza in special pe continutul de molecule de natura organicd,
cu o distributie uniforma, omogena in microstructura chitului, iar in prezenta umiditatii impiedica formarea
microrganismelor responsabile de mucegai.
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Tipul de aplicare

E
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Descrierea produsului si principalele domenii de aplicare > 2 ;
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Mapesil AC Silicon acetic, ideal pentru sigilarea rosturilor la pardoseli si placari ECIPlus . . 255 30 ml
ceramice expuse in medii umede, inclusiv piscine. 0
Mapesil LM Silicgn Qeutral. idfa! pentru sigilarga rosturilor de imbinare la placari : . .
P de piatra naturala si zone de fatada. EC1 Plus L 310 mi
Mapeflex PU 45 FT E.ta‘nsant Si adgzw Pol|uretan|c.m9r_10cqmponent_, ]deal pentru . . 20% 300si
sigilarea rosturilor in constructii civile si pardoseli industriale. 600 ml
Etansant poliuretanic monocomponent ideal pentru sigilarea SOOI
Mapeflex PU50 SL rosturilor la cladiri civile, pardoseli industriale, centre comerciale, . . 25% 1k '
garaje si piste aeroportuare. g

DIMENSIONAREA CORECTA A ROSTULUI

Dimensionarea rosturilor desi este un lucru foarte important, de cele mai multe ori este tratata superficial. Latimea
(largimea) rostului (a), definita ca fiind distanta dintre cele doua margini, trebuie sa fie dimensionata in functie de
dilatarile la care este supus placajul ceramic si in orice caz nu poate fi mai mic de 5 mm. Pentru a regla adancimea
rostului si pentru a evita ca etansantul sa se lipeasca de fundul lui, este necesara aplicarea cordonului cu rol de
fund de rost Mapefoam, cordon din spuma de polietilena expandata cu celule inchise, ce se foloseste ca ajutor la

dimensionarea corectd a rosturilor ce urmeaza a fi etansate. Adancimea rostului (b) trebuie sa respecte indicatiile
din tabelul de mai jos:

a - latimea rostului b - adancimea rostului

vvvvv

de 0la 4 [mm] mariti |dtimea rostului

de 51a 9 [mm] b=a

Etansant

de 10 la 20 [mm] b =10 [mm]
MAPEFOAM
de 211a 40 [mm] b =a/2 [mm]
EINEICE A 1y B micsorati [atimea rostului
& MAPE| v

37



CUM SE ETANSEAZA ROSTURILE ELASTICE

Etansarea rosturilor se face conform procedurii de mai jos:

..........................................................................................................................................................................................

Toate suprafetele care urmeaza sa fie sigilate trebuie sa fie uscate, solide, fara praf
sau urme de substante (ulei, vopsele, ceara etc.) care pot sa afecteze aderenta
etansantului.

..........................................................................................................................................................................................

Pentru a preveni patarea marginilor rostului si a finisajului, recomandam lipirea
unei benzi autoadezive din hartie pe ambele laturi ale rostului inainte de a aplica
amorsa sau produsul de etansare.

..........................................................................................................................................................................................

Inserati fundul de rost Mapefoam in interiorul rostului pentru a regla adancimea
de aplicare a etansantului si pentru a determina etansantul sa adere doar pe
lateralele rostului, nu si pe fundul lui.

Aplicati o amorsa de aderentd, un primer (ex: Primer FD) cu o pensuld doar pe
lateralele rostului si |asati sa se usuce pentru cateva minute.

..........................................................................................................................................................................................

Taiati cartusul deasupra filetului si insurubati tubul de extrudare, ce ar trebui
taiat la un unghi de 45°, in functie de dimensiunea rostului. Introduceti cartusul
in pistol si aplicati etansantul.

..........................................................................................................................................................................................

Suprafata etansantului trebuie finisata cu o unealta umeda, preferabil inmuiata
in apa cu sapun. Finisarea se va face pe etansantul proaspat, apoi, imediat se
inlatura benzile adezive de hartie.

..........................................................................................................................................................................................

38



ETANSAREA iMBINARILOR CRITICE

Etansati cu Mapesil AC imbinarea  Etansati cu Mapesil AC Etansarea rosturilor si a imbinarilor
dintre placajul ceramic si elementul ~ imbinarile dintre plinta si la placajele verticale din piatra
de drenaj (gura de scurgere) din pardoseala. naturala se face cu un sigilant
pardoseala. neutral, Mapesil LM.

TIPURI DE ROSTURI

.....................................

.....................................

.....................................

....................................

....................................

.....................................................................................................................................................

Rost structural (de constructie): Este un rost practicat in placarea ceramica
care va respecta in corespondenta rostul structural al cladiri. Rostul structural
traverseaza toate suprafetele suport (placa de beton/pereti etc.) si trebuie sa se
regaseasca obligatoriu si in placajul ceramic. Acest rost se regaseste in structura
- in suport si in placajul ceramic.

.....................................................................................................................................................

Rost perimetral: Este rostul dispus perimetral, la imbinarea dintre suprafetele
placate. Exemplu: imbinare pardoseala-perete, imbinare pardoseld cu structuri
de elevatie, stalpi, ziduri, borduri.

.....................................................................................................................................................

Rost de fractionare (control): Este rostul care se realizeaza atat in placajul
ceramic cat si in adeziv si o parte din stratul suport. Aceste rosturi limiteaza
tensiunile mecanice ce provin din miscarile cladirii sau a componentelor sale.

......................................................................................................................................................

Rosturi de dilatare: este rostul ce permite preluarea eforturilor (contractii,
dilatari) care apar in placajele ceramice datorita variatiilor de temperaturg,
dimensiunilor placii, incarcarilor ulterioare. Acestea se executa la nivelul placilor
ceramice si in patul de adeziv, dar se va tine seama si de rosturile structurale si
de cele perimetrale. Pozitionarea lor se va realiza in panouri de aprox. 3x3 m. La
placile de dimeniuni mari (>1600 m2) latimea rostului va fi de minimum 15 mm.
Adancimea trebuie sa fie egala cu latimea rostului. Diferentele se regleaza cu
ajutorul cordonului de fund de rost.

......................................................................................................................................................



ETANSANTI ELASTICI

ETANSANTI SILICONICI SANITARI

Mapesil AC

Etansant siliconic monocomponent acetic pur, fara
solventJ rezistent la mucegai (tehnologie BioBlock®)
pentru etansarea rosturilor elastice la placaje
ceramice cu gresie, faiantd, klinker, cu alungire
maxima de 25% din dimensiunea initiala a rostului.
Se poate utiliza si ca adeziv de uz general. Paleta de
culori este in concordanta cu culorile chiturilor de
rosturi.

Mapesil LM

Etansant siliconic monocomponent, neutru, inodor,
rezistent la mucegai si cu elasticitate ridicata. Pentru
etansarea rosturilor i intre p|etre naturale (marmurs,
gramt etc.), placi ceramice siin general etansarea
materialelor sensibile la act|unea acizilor (lipirea
oglinzilor etc.).

Mapeflex PU50 SL

Etansant poliuretanic monocomponent, fluid,
automvelant cu modul efastic mic, pentru etansarea
rosturilor elastice la pardoseli interioare sau
exterioare, in parcari, spalatorii auto, zone de tranzit
aeroportuare, piste de aterizare, terase cu finisaje
ceramice.

Mapeflex PU 45 FT

Etansant si adeziv poliuretanic monocomponent,

tixotropic, cu modul de elasticitate ridicat si intarire

rapida, pentru rosturi de dilatare si fractionare,

rosturi orizontale sau verticale, inclusiv acelea ce

ocazional pot fi supuse unei agresiuni chimice cu

hidrocarburi, fatade la cladiri civile sau industriale,

pardoseli industriale supuse traficului de vehicule,

inclusiv cele grele. l

40

Miscare in conditii de lucru: 25%.

Modul de elasticitate Ia 100% alungire: 0,35 N/mm2

Duritate Shore A: 20.

Timp de lucru: 10 minute.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.

Consum: 3,1 metri liniari pentru un cartus de 310ml (grosime rost
10X10 mm).

Depozitare: 24 luni.

*Pentru informatii privind disponibilitatea culorilor consultati reprezentantii departamentului de vanzari.

ETANSANT NEUTRAL

Miscare in conditii de lucru: 25%.

Modul de elasticitate la 100% alungire: 035 N/mm2,
Duritate Shore A: 21.

Timp de lucru: 15 minute.

Aplicare: prin extrudare cu pistol.

EMICODE: ECI Plus - emisii foarte scazute de COV.
Consum: 31 mifcartus 310 ml (rost 10 x 10 mm).
Depozitare: 18 luni.

ETANSANT POLIURETANIC MONOCOMPONENT

Miscare in conditii de lucru: 25%.

Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,25 N/mm2
Duritate Shore A: 22.

Alungire la rupere: 900%.

Timp de lucru: 2 ore.

Aplicare: prin extrudare.

Consum: 60 ml/ cartus moale 600 ml (rost 10x10 mm).
Depozitare: 12 luni.

ADEZIVI S| ETANSANTI POLIMERICI

Miscare in conditii de lucru: 20%.

Modul de elasticitate Ia 100% alungire: 0,70 N/mm?.

Duritate Shore A: 40.

Timp de formare pelicula: 35 minute.

Aplicare: prin extrudare.

Consum: 3,0 mi/cartus 300 ml; 6,0 ml/cartus moale 600 ml (rost 10 x
10 mm).

Depozitare: 12 luni.




ETANSANTI ELASTICI

CORDON FUND DE ROST
Mapefoam Densitate: 40 kg/m?.
Cordon din spuma de polietilend expandata cu Rezistentd la ip o T 30 N/m:ﬂ’~ ;
celule inchise, ca suport in rost (fund de rost) Temperatura i lucru: de la -40°Ca +80°C.

pentru toate categoriile de etansantisi ca ajutor la
dimensionarea corectd a rosturilor ce urmeaza afi
etansate. Pentru rosturilor orizontale sau verticale la
interior sau exterior.
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Mapei

Chituri colorate

100

WHITE

N
Q
S
(0
(3]
3
¢

Kerapoxy/CQ]

Kerapoxy/Desrgn,

Kerapoxy/IEC]

Mapesil AC

Mapesil LM

799

WHITE

103

MOON WHITE

710

ICE WHITE

700

TRANSLUCENT

L

SILVER GREY

110

137

MANHATTAN 2000

DARK GREY
CEMENT GREY

RIVER GREY
MUSK GREY
TORNADO
LONDON GREY
ANTHRACITE
BLACK
CARIBBEAN

O O O SO EOREOS 0SS0

130

JASMINE

290

CREAM

131

VANILLA

138

ALMOND

729

SAHARA YELLOW

132

BEIGE 2000
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Mapei
Chituri colorate

l MapeGlitter,

O O O O I Mapesil AC

l Kerapoxy/CQ]
l Kerapoxy/IEC]

il © O Imwmm

139 PINK POWDER

135 GOLDEN DUST
152 LIQUORICE
142 BROWN
147 CAPPUCCINO
136 MUD
144 CHOCOLATE
146 RICH BROWN
149 VOLCANO SAND
145 TERRA DI SIENA
143 TERRACOTTA
2 SPACE BLUE

o Helll o o I Keracolor/FE4

171 TURQUOISE
173 OCEAN BLUE © ©
283 SEABLU

RN e
83 UMEGREEN e
WO VELOW e | e e
------

165 CHERRY RED

‘ 999 TRANSPARENT

le;lii"i'.‘éin' 1",’ { ,'
'SILVER <7

Cqurlle prezentate in tabel aurol de mformare si pot varia fata de produsul finit din cauza conditiilor tipografice

& MAPEI
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Sistem rapid de hidroizolare si placare ceramica
la balcoanele exterioare

n Suport din beton E Adeziv imbunatatit pe baza de E Banda hidroizolanta din cauciuc,
ciment cu priza rapidd elasticd, cu insertie de impasliturd

n Amorsa de aderentd pe baza de Elastorapid rezistents la alcali, pentru etansarea
Planicrete @ W= 08 rosturilor si imbinarilor Mapeband

E Sapa grosiera cu uscare rapida m Adeziv epoxidic Adesilex PG4 presarat
(4 zile) Topcem E Placa ceramica cu nisip de cuart cu granulatie de

o 0,5 mm pentru lipirea elementului de
Chit de rosturi cu priza si uscare rapidd drengj

(3 ore) Ultracolor Plus :
Hidroizolatie elasticd pe baza =Y

de ciment (2 straturi) cu uscare .
rapida Mapelastic Turbo / Mapelastic

m Element de drenaj frontal
n Etansant siliconic acetic _ Drain Front
monocomponent Mapesil AC
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Tn cazul in care este necesara egalizarea stratului suport cu sapa in
grosime mai mica de 4 cm, se va realiza o sapa din liantul hidraulic
Topcem aplicata in aderentd cu suportul pe un strat proaspat de
rasina epoxidicd cum ar fi Eporip sau 0 amorsa de aderenta realizatd
din Planicrete, apa si Topcem in raport de 1:1:3.

Dupa uscarea si maturarea sapei aderente se aplica hidroizolatia
rapidd Mapelastic Turbo / Mapelastic in doua straturi. Etansarea
rosturilor si a imbinarilor se va face cu banda cauciucata
Mapeband.

Peste stratul de hidroizolatie uscat complet (aprox. 5 zile) placile
ceramice se pot lipi direct cu ajutorul unui adeziv cu parametrii
imbunatatiti (C2). Pentru o lipire rapida a placilor ceramice se va
utiliza un adeziv cu priza rapida (F) cum ar fi Granirapid.

Dupa intarirea adezivului (24 ore) se pot chitui rosturile cu Ultracolor
Plus, un chit de rost cu uscare rapida (3 ore), rezistent la exterior, cu
efect de respingere a apei si rezistenta la mucegai.

La final se vor sigila rosturile elastice si imbindrile conform
indicatiilor de la pagina 36 cu etansantul acetic colorat Mapesil AC.

..........................................................................................................................................................................................



2 Sistem de hidroizolare si placare ceramica in spatiile umede din
cladirile rezidentiale nou construite

n Suport din beton

E Folie de polietilend cu rol de strat
desolidarizant

E Sapa grosiera cu uscare rapida
(4 zile) Topcem

o) Loy

Hidroizolatie lichida elastica
2 straturl) Mapegum WPS, amorsata
|na|nte cu Primer G

E Adeziv imbunatatit pentru placari
ceramice la interior si exterior
Ades:lex P9

48

m Hidroizolatie lichida elastica
(2 straturi) Mapegum WPS, amorsata
inainte cu Primer G

n Placa ceramica

Chit epoxidic cu efect antibacterian
Kerapoxy CQ

n Etansant siliconic acetic
Mapesil AC

m Adezivimbunatatit deformabil pentru
placdri ceramice de dimensiuni mari
Keraflex Maxi S1

E Placa ceramica de dimensiune mare

E Banda hidroizolanta elastica din PVC
pentru etansarea rosturilor si imbinarilor

Mapeband PE 120 Chit de rosturl Keracolor FF

m Perete din gips-carton




REALIZAREA UNEI SAPE GROSIERE FLOTANTE

In cadrul unei constructii noi se va realiza o sapa de panta flotants,
aplicata intr-o grosime mai mare de 4 cm, cu liantul hidraulic
special Topcem, cu uscare rapida, peste care se poate monta
placajul ceramic in numai 24 de ore de la turnare. inainte de sapé se
va aplica o folie de polietilena cu rol de strat desolidarizant.

HIDROIZOLAREA

Dupa uscarea si maturarea sapei se va aplica hidroizolatia lichida
de interior Mapegum WPS, in doua straturi, in mod incrucisat,
cu ajutorul unui trafalete. Anterior atat pe pardoseald, cat si pe
pereti, suportul va fi tratat cu amorsa acrilicd Primer G. Etansarile
imbinarilor dintre pereti si pardoseli, a strapungerilor si a sifonului
de scurgere se vor realiza cu banda din PVC Mapeband PE 120.

MONTAREA PLACILOR CERAMICE

Dupa uscarea stratului de Mapegum WPS, placile ceramice se pot
lipi direct pe hidroizolatie cu un adeziv imbunatatit (C2) de tipul
Adesilex P9 sau Keraflex Maxi SI1.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intarirea adezivului (aprox. 24 ore) chituirea rosturilor se poate
face cu un chit epoxidic antiacid, Kerapoxy CQ, cu rezistenta sporita
la mucegai, ce se aplica si se curata usor. In alternativa se mai pot
utiliza chiturile pe baza de ciment Ultracolor Plus sau Keracolor FF.

SIGILAREA IMBINARILOR

La final se vor sigila rosturile elastice si imbinarile cu etansantul acetic
colorat Mapesil AC.

.........................................................................................................................................

.................................................
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3 Sistem Eco pentru realizarea pardoselilor incalzite si acoperite cu

placi ceramice

n Suport din beton

E Membranad pentru izolare acustica
impotriva zgomotului de impact

.Benzi din cadrul sistemului de
izlolare acustica

E Folie de polietilena cu rol de strat de
separatie si hidroizolatie

-y

8 10
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E Sistem de incalzire prin pardoseala cu
agent termic

Sapa grosiera cu uscare rapida
(4 zile) armatd cu plasa metalicd
Topcem

n Adeziv imbunatatit deformabil pentru
placi ceramice de mari dimensiuni
Keraflex Maxi S1

e

1

E Gresie portelanata

Chit de rosturi cu uscare rapida
(3 ore) Ultracolor Plus




IZOLARE ACUSTICA SUB SAPA GROSIERA

Pe un suport uscat complet se poate monta membrana de izolare
acustica impotriva zgomotelor de impact, sigiland trecerile si
imbinarile dintre membrane cu o banda speciala. Perimetral se va
aplica o banda izolatoare autoadeziva.

PARDOSEALA INCALZITA

Dupa aplicarea foliei cu rol de bariera de vapori si de separatie peste
izolarea acustica si dupa montajul conductelor din cadrul sistemului
de incalzire si racire termica se poate turna peste tubulatura sapa
grosiera realizata cu liant hidraulic Topcem. Grosimea minima a
sapei peste tevile sistemului trebuie sa fie de minimum 3 cm si va
trebui armata cu o plasa metalica galvanizata cu ochiuri de max.
30x30 mm.

MONTAREA GRESIEI PORTELANATE

Dupa uscarea sapei (aprox. 4 zile) se va realiza un ciclu de incalzire
- racire a pardoselii si abia apoi se vor lipi placile ceramice cu un
adeziv imbunatatit deformabil (C2 S1) cum ar fi Keraflex Maxi SI,
Kerabond T-R in amestec cu Isolastic.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intdrirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu un
chit de rosturi pe baza de ciment Ultracolor Plus. Dupa chituire se
poate tdia banda izolatoare acustica perimetrala.

SIGILAREA iIMBINARILOR

Tmbinarile se vor sigila cu etansantul acetic colorat Mapesil AC.

.........................................................................................................................................

.................................................
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Sistem de hidroizolare si de placare cu mozaic din sticla, pentru
piscine

n Structurd din beton armat n Mortar de reparatie cu priza rapida pentru m Sapa de panta cu uscare rapida

realizarea scafei Mapegrout Rapido (4 zile) Topcem, aplicata in aderents cu
E Mortar de tencuiala Nivoplan aditivat cu (Fast-Set) suportul structurii

Planicrete 5 L2

Adeziv imbunatatit deformabil de culoare m Etansant siliconic acetic
E Hidroizolatie flexibila bicomponentd pe albd Adesilex P10 aditivat cu Isolastic Mapesil AC

baza de ciment (strat 1) Mapelastic &3 ,@\ ce
<& &
- n Mozaic din sticla
E Chit de rosturi epoxidic antiacid

E Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe Kerapoxy Design
baza de ciment (strat 2) Mapelastic

Plas din fibra de sticla Mapenet 150




PREGATIREA SUPORTULUI

Dupa indepartarea laptelui de ciment, a urmelor de decofrol,
eventualele segregari sau defecte ale betonului (goluri) se vor
repara cu Mapegrout Rapido (Fast-Set). Tencuirea si indreptarea
peretilor se va realiza cu mortarul Nivoplan preparat cu apa si
latex-ul Planicrete. Pentru corectarea suprafetei de fund, pe
placa de beton se va realiza o sapa grosiera de panta din Topcem,
aplicata in aderenta cu suportul. Scafa perimetrala se realizeaza tot
cu mortarul Mapegrout Rapido (Fast-Set).

HIDROIZOLAREA SAPEI

Dupa nivelarea suprafetelor verticale si orizontale, se poate aplica in
doud straturi Mapelastic, hidroizolatie flexibild pe baza de ciment,
armata cu plasa din fibra de sticla Mapenet 150. Grosimea maxima
finala trebuie sa fie de maxim 2 mm. Asigurarea continuitatii la
imbinarile de la pereti, pardoseala si rosturi se va realiza cu o scafa
construitd din mortarul Mapegrout Rapido (Fast-Set). Se asteapta
4-5 zile, dupa care se umple bazinul cu apa pentru a verifica
etanseitatea constructiei.

MONTAREA MOZAICULUI DIN STICLA

Lipirea mozaicului din sticla (vitroceramic) se poate realiza cu
Adesilex P10, adeziv imbunatatit cu cel mai mare grad de alb,
amestecat cu latexul Isolastic in raport de 1.1 cu apa.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intarirea adezivului, rosturile se pot chitui cu Kerapoxy
Design, chit de rosturi epoxidic decorativ, antiacid si translucid.
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale
din gama Mapei (spatula cauciucata, burete din celuloza si kit pad
abraziv).

SIGILAREA IMBINARILOR

In zonele unde placajul ceramic formeazd unghiuri, imbinarile la
pereti si pardoseli si corespondenta de la rosturile de dilatare, acolo
unde este nevoie de o sigilare elastica, se va folosi etansantul acetic
Mapesil AC.

.........................................................................................................................................

.................................................
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Sistem de hidroizolare si de montare a placilor ceramice pe terase
cu placaj ceramic vechi

n Suport din placi ceramice vechi

E Mortar de reparatii cu uscare rapida
Mapegrout Rapido (Fast-Set)

(& ama

E Strat de nivelare realizat cu mortar
adeziv cu consistenta semifluida
Adesilex P

BB riasi din fibrs de sticls Mapenet 150

2 3 4-6 5

54

E Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe
baza de ciment (strat 2) Mapelastic

Element de drenaj Drain Vertical

n Banda hidroizolanta din cauciuc pentru
etansarea rosturilor si a imbinarilor
Mapeband

m Adeziv imbunatatit deformabil pe
baza de ciment (gri - alb)

m Klinker

9-15 M-17

Q,

UIEI¥A Chit de rosturi cu uscare rapida
(3 ore) Ultracolor Plus

= EQ ==
E Etansant foarte elastic, rapid, pentru
P

rosturi de dilatare si fractionare
Mapeflex PU 45 FT

Tencuiala existenta

HE&

Mortar de finisare Nivoplan aditivat cu
latex Planicrete

Placa din piatra naturald

Etansant siliconic neutral
Mapesil L

14 18




REPARAREA S| PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul existent din placi ceramice vechi se verifica sa nu existe
placi care prezintd goluri sau care se desprind si care trebuie
indepartate. Golurile se repara cu un mortar rapid cu rezistente
mecanice ridicate, Mapegrout Rapido (Fast-Set). Pentru nivelarea
suprafetei inainte de hidroizolare, se aplica un strat de Adesilex P4,
mortar adeziv, autonivelant.

HIDROIZOLAREA

Dupa nivelarea suprafetei, se aplica direct hidroizolatia in doua
straturi cu o grosime finald de 2 mm, Mapelastic, armat cu
Mapenet 150, plasa din fibra de sticla rezistenta la alcali. Etansarea
imbinarilor dintre pereti si pardoseala, dar si a rosturilor se
realizeaza cu banda cauciucata Mapeband.

MONTAREA PLACILOR CERAMICE

Lipirea placilor ceramice se va realiza direct peste stratul de
hidroizolatie Mapelastic cu un adeziv imbunatatit (C2), deformabil
(S1), cu aplicare in strat gros de tipul Keraflex Maxi SI, atat pe
suprafete verticale, cat si pe cele orizontale, ideal pentru placi de
mari dimensiuni si pentru placi din piatra naturala.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa uscarea adezivului (aprox. 24 ore) placile ceramice se pot chitui
cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe baza de ciment cu uscare
rapida (3 ore), cu rezistenta la abraziune, cu efect de respigere a
apei (DropEffect®) si rezistenta la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA IMBINARILOR

Sigilarea rosturilor elastice, imbinarile dintre pereti si pardoseala,
rosturile de dilatare, se vor face cu Mapesil LM, daca sunt placi din
piatra naturald sau in alternativa cu Mapeflex PU 45 FT.

.........................................................................................................................................

.................................................
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Sistem de izolare termic

subtiri pe fatada

B Zidsrie veche din caramida

n Mortar de tencuiala Nivoplan aditivat cu
latex Planicrete

Adeziv pentru termosistem
Mapetherm AR2

Polistiren / vatd minerald

Mortar bicomponent fibroranforsat
aplicat cu rol de masa de spaclu
Planitop HDM Maxi

E Plasa din fibra de sticla m Gresie portelanata subtire

Mapegrid G 120

Chit de rosturi cu uscare rapida
(3 ore) Ultracolor Plus

Dibluri de prindere

n Mortar bicomponent fibroranforsat
aplicat cu rol de masd de spaclu
Planitop HDM Maxi m Etansant siliconic neutral

Mapesil LM

Adeziv pe baza de ciment aditivat cu
latex (100%) Kerabond T-R + Isolastic

e
B g
k i A
[ \ﬁ‘
6 7 9 n 12
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PREGATIREA STRATULUI SUPORT SI LIPIREA PLACILOR TERMOIZOLANTE

Nivelarea stratului suport se va realiza cu mortarul Nivoplan
aditivat cu latex Planicrete. Lipirea placilor termoizolante EPS/
MW se va realiza dupa uscarea completda a suprafetei cu adezivul
pe baza de ciment Mapetherm AR2 folosind tehnica de aplicare
in pat continuu, atat pe suprafata placilor termoizolante cat si pe
suprafata suport (metoda dublei aplicari TD).

ARMAREA PLACILOR TERMOIZOLANTE

Armarea placilor termoizolante se va realiza cu plasa de fibra sticla
Mapegrid G 120 inglobata in adezivul bicomponent fibroranforsat
Planitop HDM Maxi (grosime aproximativd 1 cm). Tnainte de
aplicarea stratului final de Planitop HDM Maxi se va realiza
prinderea mecanica a plasei de fibra sticla cu dibluri cu cui metalic.

MONTAREA PLACILOR CERAMICE SUBTIRI

Lipirea placilor ceramice subtiri (dimensiunea maxima 50-150 cm) se
va realiza cu adeziv deformabil din (clasa S2 conform standardului
EN 12004), tip Kerabond T-R aditivat cu latex Isolastic (100%).
Aplicarea adezivului se va face prin metoda dublei aplicari atat pe
suprafata suport cat si pe spatele placilor ceramice.

CHITUIREA ROSTURILOR

Rosturile dintre placile ceramice trebuie sa aiba o latime de minim
5 mm si pot fi chituite cu un produs pe baza de ciment, cum ar fi
Ultracolor Plus.

SIGILAREA iIMBINARILOR

Sigilarea colturilor, marginilor si rosturilor de dilatare se va realiza cu
Mapesil LM, etansant cu modulul de elasticitate redus si rezistenta
mare la murdarie.
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7 Sistem de realizare a izolatiei fonice si de suprapozare cu parchet
sau placi ceramice

n Pardoseald veche din pldci ceramice E Gresie portelanatd

E Adeziv monocomponent silanic E Chit de rosturi epoxidic cu efect
Ultrabond Eco S955 1K antibacterian Kerapoxy CQ

B Strat izolator fonic din granule de pluta Etansant siliconic acetic
si cauciuc impotriva zgomotelor de Mapesil AC

impact &

Adeziv imbunatatit bicomponent,
deformabil, cu uscare rapida
(3 ore) Granirapid
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IZOLARE ACUSTICA

Dupa aplicarea perimetralda de-a lungul peretilor a unei benzi
adezive, se poate monta o membrana deizolare acustica, dingranule
de pluta si cauciuc, ce se lipeste de vechea pardoseala ceramica cu
adezivul monocomponent silanic Ultrabond Eco S955 IK.

MONTAREA GRESIEI PORTELANATE

Dupa aproximativ 24 - 48 de ore de la montajul membranei de
izolare acustica este posibila lipirea noilor placi ceramice cu un
adeziv imbunatatit deformabil cu uscare rapida Granirapid.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intarirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu un chit
de rosturi epoxidic, antibacterial, cu rezistenta la acizi, Kerapoxy CQ.
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale
din gama Mapei (spatula cauciucats, burete din celuloza si kit pad
abraziv).

SIGILAREA iIMBINARILOR

Imbinarile se vor sigila cu etansantul acetic colorat Mapesil AC.
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Sistem de montare a gresiei portelanate subtiri pe o pardoseala

incalzita

n Pardoseala veche din placi
ceramice

E Amorsa de acrilica speciala pentru
suprafete neabsorbante
Eco PrimT

E Sistem de incdlzire prin
pardoseald

Sapa grosiera cu uscare rapida
(4 zile) Topcem

=
e

> RN

n m
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B Adeziv imbunatatit deformabil
Ultralite S1

n Placi din gresie portelanata
subtire, de dimensiuni mari

Ultraite

Technolbgy.

Chit de rosturi cu uscare rapida
(3 ore) Ultracolor Plus

& o G 27

P
n Adeziv si etansant Mapeflex PU 45 FT

jS




SAPA GROSIERA PENTRU PARDOSEALA INCALZITA

Severifica starea placajului ceramic existent, se curata corespunzator
cu apa si soda caustica pentru a elimina eventualele pete sau urme
care pot afecta aderenta. Se trateaza apoi suprafata cu o amorsa
speciald pentru suprafetele absorbante, Eco Prim T. Dupa montajul
conductelor din cadrul sistemului de incalzire si racire termica se
poate turna peste tubulatura sapa Topcem.

MONTAREA GRESIEI PORTELANATE SUBTIRI

Dupa uscarea sapei (aprox. 4 zile) se va realiza un ciclu de incalzire
- racire a pardoselii si abia apoi se vor lipi placile de gresie cu un
adeziv imbunatatit deformabil (C2S1) special pentru astfel de placi,
Ultralite S1.n alternativa se poate folosi si Keraflex Maxi ST (pentru
dimensiuni de pana la 5000 cm?) sau Kerabond T-R amestecat
cu latex Isolastic sau Ultralite S2 pentru dimensiuni mai mari de
5000 cmZ.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intdrirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu
un chit de rosturi pe baza de ciment Ultracolor Plus. Latimea
rosturilor va fi adaptata tipului de pardoseald, pentru a putea
prelua dilatarile si contractiile placilor ceramice din timpul
ciclurilor de incalzire - racire.

SIGILAREA iIMBINARILOR

imbinarile si rosturile fractionare se vor sigila cu adezivul si
etansantul Mapeflex PU 45 FT sau cu etansantul acetic colorat
Mapesil AC.

.........................................................................................................................................
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Sistem ultrarapid de realizare a unei pardoseli noi
intr-un supermarket

n Pardoseala veche din placi ceramice E Gresie portelanata pentru trafic intens
fisurate
n Chit de rosturi epoxidic antiacid cu efect
E Folie de polietilena cu rol de antlbacterlan Kerapoxy cQ

strat de separatie

E Sapa grosiera cu uscare ultrarapida

(3 ore) armata cu plasa metalica - Etansant si adeziv poliuretanic pentru
Mapecem rosturi de dilatare si fractionare
o) Ly Mapeflex PU4SFT

&P
€€ 2o

Adeziv imbunatatit bicomponent,
deformabil, cu uscare rapida (3 ore)
Gramrapld
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SAPA GROSIERA CU USCARE SI INTARIRE ULTRARAPIDA

In zonele comerciale, publice, unde se doreste a se interveni fara
indepartarea pardosealii existente este necesard aplicarea unei sape
grosiere cu o grosime de minim 4 cm, aplicata flotant (cu o folie din
polietilena cu rol de strat de separatie), armata cu plasa metalica.
Realizarea sapei se face cu liantul hidraulic special Mapecem, ce
permite lipirea placilor ceramice dupa numai 3-4 ore de la turnarea
sapei.

MONTAREA GRESIEI PORTELANATE

Dupa uscarea sapei, prin care s-au trasat in mod corespunzator
rosturile de fractionare (control) este posibila montarea placilor
ceramice cu Granirapid, adeziv imbunatatit deformabil cu priza
rapida, rezistent la trafic intens si greu, care face posibil realizarea
traficului pietonabil usor dupa doar 3 ore de la montaj si darea in
folosinta a spatiului dupa 24 ore.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa uscarea adezivului (aprox. 24 ore) placile ceramice se pot
chitui cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe baza de ciment cu uscare
rapida (3 ore), cu rezistenta la abraziune, cu efect de respigere a apei
(DropEffect®) si rezistentd la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA ROSTURILOR

Sigilarea rosturilor de dilatare se va efectua cu etansanti elastici
cu rezistente ridicate, cum ar fi Mapeflex PU 45 FT. Adancimea
fundului de rost se ajusteaza cu cordonul Mapefoam.

.........................................................................................................................................
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10

la exterior

n Folie de polietilena cu rol de strat de
separare

E Sapa de panta cu uscare rapida (4 zile)
Topcem

E Hidroizolatie foarte elastica,
bicomponents, pe bazd de ciment
(strat 1) Mapelastic Smart

Material tesut-netesut pentru armarea
hidroizolatiei Mapetex Sel

E Hidroizolatie foarte elastica,
bicomponents, pe baza de ciment
(strat 2) Mapelastlc Smart

2 3-5-1 6 7-12

64

n Banda hidroizolanta din cauciuc pentru
etansarea rosturilor si imbinarilor
Mapeband

- Adeziv imbunatatit deformabil
pe baza de C|ment Keraflex Maxi S1
=2

m Lastre din granit

E Chit de rosturi cu uscare rapida
3 ore) Ultracolor Plus

m Etansant siliconic neutral
Mapesil LM

i\

9-14 10

13

Sistem de hidroizolare si de montare a placilor ceramice

Hidroizolatie foarte elastics,
blcomponenta pe baza de ciment (2
straturi, cu armatura) Mapelastic Smart

Adeziv imbunatatit deformabil
pe bazd de ciment
Keraflex Max: S1

Gresie portelanata

Chit de rosturi cu uscare rapida
(3 ore) Ultracolor Plus




REALIZAREA SAPELOR GROSIERE

Dupa aplicarea unei folii de polietilena cu rol de strat de separatie, se
toarna sapa grosiera (minimum 4 cm) realizata din liantul hidraulic
Topcem, cu uscare rapida in numai 4 zile.

HIDROIZOLAREA

Sapa se va proteja de infiltratiile de apa cu o hidroizolatie realizata
cu Mapelastic Smart, hidroizolatie foarte elasticd, bicomponenta,
pe baza de ciment, aplicata in doua straturi intr-o grosime finala
de 2 mm, armata cu un material din tesut netesut Mapetex Sel.
Etansarea imbinarilor dintre pereti si pardoseala, dar si a rosturilor
se realizeaza cu banda cauciucata Mapeband.

MONTAREA PLACILOR CERAMICE

Montajul placilor din piatra naturala se va realiza direct peste stratul
de hidroizolatie, cu un adeziv imbunatatit deformabil, cu aplicare in
strat gros, cum ar fi Keraflex Maxi S1, atat pe suprafete orizontale,
cat si la pereti.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa uscarea adezivului (aprox. 24 ore) placile ceramice se pot chitui
cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe baza de ciment cu uscare
rapida (3 ore), cu rezistenta la abraziune, cu efect de respigere a
apei (DropEffect®) si rezistenta la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA IMBINARILOR

Etansarea elastica a rosturilor la placile din piatra naturala trebuie
realizatd cu un sigilant neutral care nu schimba culoarea pietrei,
cum ar fi Mapesil LM.
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'“ Sistem de montare a placilor ceramice in zone cu trafic greu

n Placa din beton armat E Placi groase din klinker m Chit de rosturi epoxidic antiacid
Kera oXy )
E Amorsa de aderentd epoxidica n Chit de rosturi epoxidic antiacid, cu efect fm\ @ e
Eporlp antibacterian Kerapoxy CQ

m Mortar fin pe baza de ciment

pentru finisare Planitop 217
E Sapd grosierd aderentd - Etansant poliuretanic monocomponent =
CU uscare rapida (4 zile) autonivelant Mapeflex PU50 SL
armata cu plasa metalica prevazut cu fund de rost Mapefoam
Topcem Ce E Amorsd epoxidica bicomponentd
------ Mapecoat | 600 W
n Tencuiala Vopsea epoxidicd bicomponenta,
Adezivimbunatatit bicomponent, antiacida Mapecoat I 24
deformabil, pe baza de ciment, cu E Adeziv imbunatatit deformabil
uscare raplda (3 ore) Gramrapld monocomponent
2 Keraflex Max: S1
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REALIZAREA SAPELOR

In cazul in care este necesara turnarea unei sape cu grosimi mai
mici de 4 cm, se va realiza o sapa grosiera din liantul hiadraulic
special Topcem in aderentd cu stratul suport, aplicata peste un
strat proaspat de rasind epoxidica de tip Eporip sau o amorsa de
aderenta realizata din Planicrete, apa si Topcem in raport de 1:1:3.

MONTAREA PLACILOR CERAMICE

Dupaintarirea sapei este posibila lipirea placilor ceramice cu un adeziv
imbunatatit deformabil, cu rezistente mecanice si de compresiune
deosebite, cum ar fi Granirapid, utilizand tehnica dublei aplicari.
Pe suprafetele verticale se poate utiliza un adeziv imbunatatit
deformabil, rezistent la vibratii, de tipul Keraflex Maxi SI.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intdrirea adezivului, rosturile care au o latime adecvata
destinatiei spatiului, se vor chitui cu Kerapoxy CQ, chit de rosturi
epoxidic antiacid, antibacterian, ce se aplica si se curata usor.
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale
din gama Mapei (spatula cauciucats, burete din celuloza si kit pad
abraziv).

SIGILAREA ROSTURILOR

Datorita suprafetelor mari din cadrul acestor tipuri de lucrari,
este foarte important ca rosturile sa fie dimensionate corect si
sa fie sigilate de-a lungul perimetrului suprafetei cu etansanti
poliuretanici cu rezistente mecanice si chimice ridicate, cum ar fi
Mapeflex PU50 SL. Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL
de unelte speciale din gama Mapei (spatula cauciucata, burete din
celuloza si kit pad abraziv).

.........................................................................................................................................

.................................................

& MADE| ==

67



Sistem de montare a placilor ceramice in zone cu agresivitate

chimica ridicata

n Pardoseala din beton ranforsata

E Folie de polietilena cu rol de strat de
separare

E Sapa de panta armata cu plasa
electrosudatd, cu uscare rapida
(4 zile) Topcem

Adeziv epoxidic antiacid
Kerapoxy Adhesive

E Gresie portelanatd groasa

W | §

3 4
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n Chit de rosturi epoxidic antiacid
cu rezistenta la acidul oleic si
hidrocarburi aromatice

Etansant poliuretanic bicomponent
autonivelant Mapeflex PU50 SL
prevazut cu fund de rost Mapefoam

len vses1-s)

n Mortar de nivelare Nivoplan

n Adeziv epoxidic antiacid
Kerapoxy Adhesive

mn 12

m Gresie portelanata

m Chit de rosturi epoxidic antiacid
Kerapo.

@

E Vopsea epoxidicd, bicomponenta,
antiacida Mapecoat I 24




REALIZAREA SAPEI FLOTANTE

Realizarea unei sape flotante, prevazuta cu o folie de polietilena
cu rol de strat de separatie, se va face cu liantul hidraulic special
Topcem. Armarea sapei cu o plasa metalica electrosudata se va
aplica la final, in stratul superior al sapei, pentru o distribuire cat
mai buna a solicitarilor mecanice la pardoseala. Grosimea finala
a sapei trebuie sa fie de minimum 4 cm. Nivelarea peretilor se va
realiza cu mortarul de tencuire Nivoplan.

MONTAREA GRESIEI PORTELANATE

Montajul placilor ceramice se va efectua cu adeziv epoxidic,
antiacid, cum ar fi Kerapoxy sau Kerapoxy Adhesive. in acest caz se
impune folosirea adezivilor reactivi pentru lipirea placilor, deoarece
rezistenta chimica a pardoselii trebuie asigurata si de adeziv, nu
numai de catre chit.

CHITUIREA ROSTURILOR

Placile ceramice vor fi prevazute cu latimi de rosturi corespunzatoare
si vor fi chituite cu un chit de rosturi epoxidic, cu rezistente la acidul
oleic si hidrocarburi aromatice Kerapoxy.

Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale
din gama Mapei (spatula cauciucats, burete din celuloza si kit pad
abraziv).

SIGILAREA ROSTURILOR

Sigilarea rosturilor se va realiza cu etansanti poliuretanici cu rezistente
mecanice si chimice ridicate, cum ar fi Mapeflex PU50 SL, prevazut cu
fund de rost din cordonul Mapefoam.
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-I 3 Sistem de montare a placilor ceramice din piatra naturala in spatii

umede
n Suport din beton E Plasa din fibra de sticla Mapenet 150 n Marmura rosie
n Amorsa de aderenta n Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe E Chit de rosturi cu uscare rapida
Planicrete baza de ciment (strat 2) (3 ore) Ultracolor Plus
Mapelastic = /2
| 3] Sapé grosiera pe baza de ciment cu = @'j = &'@Eﬁz@

uscare rapida (4 zile) Topcem

m Etansant siliconic neutral

L Adeziv bicomponent deformabil pe baza Mapesil LM
de ciment cu intarire rapida (3 ore)
Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe Granirapid s

baza de ciment (strat 1) Mapelastic ) 2520
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REALIZAREA SAPEI ADERENTE

In cazul in care este necesara turnarea unei sape cu grosimi mai
mici de 4 cm, se va realiza o sapa grosiera din liantul hiadraulic
special Topcem in aderenta cu stratul suport, aplicatd peste un
strat proaspat de rdsind epoxidica de tip Eporip sau o amorsa de
aderentad realizata din Planicrete, apd si Topcem in raport de 1:1:3.

HIDROIZOLAREA

Dupa intarirea sapei, se aplica direct hidroizolatia in doua straturi
cu o grosime finala de 2 mm, Mapelastic, armata cu Mapenet 150,
plasa din fibra de sticla rezistenta la alcali. Etansarea imbinarilor
dintre pereti si pardoseala, dar si a rosturilor se realizeaza cu banda
cauciucata Mapeband.

MONTAREA PLACILOR DE MARMURA

Dupa aprox. 4 - 5 zile se pot monta placile de marmura cu adezivul
imbunatatit deformabil, cu priza rapida, Granirapid, direct peste
hidroizolatia Mapelastic.

CHITUIREA ROSTURILOR

Rosturile vor avea o latime adecvata de minimum 5 mm si vor fi
chituite cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe baza de ciment, cu
uscare rapida, cu efect de respingere a apei, rezistent la mucegai si
la aparitia sarurilor (eflorescente).

SIGILAREA ROSTURILOR

Sigilarea elastica a rosturilor la placile din piatra naturala trebuie
realizata cu un etansant neutral care nu schimba culoarea pietrei,
cum ar fi Mapesil LM.
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n Pardoseala existenta
din placi ceramice

E Amorsa de aderenta filerizata
Eco Prim Grip

E Mortar de ivelare Nivorapid
g

Hidroizolatie lichida de interior (2
straturi) Mapegum WPS amorsata
anterlor cu Primer G

E Element de drenaj
Drain Vertical

elicyB5 . 00

9 10 1 13

2 3 4-12 5 6
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E Banda elastica hidroizolantd din PVC
pentru etansarea rosturilor si imbinarilor
interioare Mapeband PE 120

- Adeziv imbunatatit pentru
interior si exterlor Adesilex P9

. @C_EE» ;501:‘

n Gresie portelanata

m Chit de rosturi epoxidic cu efect
antlbactenan Kerapoxy cQ

m Etansant siliconic acetic Mapesil AC
C

IE®

Sistem de hidroizolare si de montare a placilor ceramice in zonele
de dus, bai si vestiare

m Strat de nivelare
vaoplan + Planicrete

Hidroizolatie lichidd de interior (2
straturi) Mapegum WPS amorsata
anterior cu Primer G

) e

E Adeziv imbunatatit alb, deformabil
Kerabond T R + Isolastic

o=
EN 12004 — v

Mozaic din sticld

Eﬂ

Chit de rosturi epoxidic in amestec cu
fulgi metalizati
Kerapoxy Des:gn + MapeGlitter




PREGATIREA SI NIVELAREA SUPORTULUI

Severifica starea placajului ceramic existent, se curata corespunzator
pentruaeliminaeventualele pete sau urme care pot afecta aderenta.
Se trateaza suprafata cu o amorsa de aderenta filerizatd, Eco Prim
Grip, dupa care se aplica un mortar de nivelare, Nivorapid.

HIDROIZOLAREA

Noul strat suport se amorseaza cu Primer G pentru a fixa praful
si a iImbunatatii aderenta, dupa care se aplica hidroizolatia lichida
Mapegum WPS, in doua straturi, prin metoda "mainilor incrucisate
cuajutorul trafaletului”, astfel incat sa obtinem o pelicula consistents,
elastica si continua cu o grosime finald de minimum 1 mm.
Hidroizolarea elastica a rosturilor si a imbinarilor pereti-pardoseala
se realizeaza cu banda din PVC Mapeband PE 120.

Montajul placilor ceramice din gresie portelanata se poate realiza
direct peste stratul de hidroizolatie cu un adeziv imbunatatit pe
baza de ciment, cum ar fi Adesilex P9, iar mozaicul se poate lipi
cu adezivul standard de culoare alba, Kerabond T-R amestecat cu
latex Isolastic diluat in raport de 1:1 cu apa.

CHITUIREA ROSTURILOR

Dupa intdrirea adezivului, rosturile gresiei portelanate se pot chitui
cu Kerapoxy CQ, chit de rosturi epoxidic antibacterian si antiacid,
ce se aplica si se curata usor. Pentru mozaicul din sticld, utilizati
Kerapoxy Design, chit de rosturi epoxidic, decorativ, translucid.
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale
din gama Mapei (spatula cauciucats, burete din celuloza si kit pad
abraziv).

ETANSAREA iMBINARILOR

Tmbinarile si rosturile elastice se vor sigila cu etansantul acetic
colorat Mapesil AC.
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Mapelastic, hidroizolatie flexibild
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