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· Eliminar el hormigón deteriorado y en fase de desprendimiento, hasta llegar a un soporte sólido y resistente.
· Crear una superficie rugosa y eliminar completamente el polvo, aceites, grasas, restos de suciedad o de lechada

superficial de cemento.
· Mojar hasta saturación con agua las paredes del hueco a rellenar.
· Antes del vertido, esperar la evaporación del agua sobrante.
Para facilitar la eliminación del agua no absorbida, utilizar, si es necesario, aire comprimido o una esponja.

*jIg<j<EQ`]ØGI[Ø\_jmIj_
Verter en una hormigonera 3,50-3,75 l de agua. 
Poner en marcha la hormigonera y después añadir �<gIfi[[Ølentamente, con un flujo continuo.
Mezclar durante 1-2 minutos, despegando de las paredes de la hormigonera el polvo que no esté bien disperso; mezclar de
nuevo durante 2-3 minutos hasta obtener una mezcla fluida y sin grumos.
Según la cantidad de pasta a preparar, puede emplearse un mezclador para morteros o incluso un agitador mecánico,
cuidando de evitar, en este caso, un excesivo englobamiento de aire.
No se aconseja la preparación de la mezcla a mano.

*nIkm<ØI]Ø_Dj<
Verter �<gIfi[[Øde una sola vez, con un flujo continuo, teniendo cuidado de favorecer la salida de aire del hueco preparado,
de dimensiones no inferiores a 2 veces el diámetro de la barra de anclaje.
La utilización de �<gIfi[[Øpara la unión de elementos de hormigón prefabricado y el relleno de juntas rígidas, se aconseja
para espesores de hasta 60 mm.
No es necesario someter el material al vibrado mecánico; para facilitar el relleno de espacios particularmente difíciles,
ayudarse de un listón de madera o de una barra
de hierro.

�GQEQ`]ØGIØOj<sQ[[<
Para el relleno de cavidades de dimensiones superiores a las indicadas, añadir �j<sQ[[<Ø�Ç��Øen una relación del 30% del
peso de �<gIfi[[.
En el caso de tener que variar algunas características, tales como la trabajabilidad y/o la resistencia, se aconseja efectuar
pruebas preliminares en obra o contactar con nuestro servicio de Asistencia Técnica.

 _j\<kØ<ØmI]IjØI]ØEnI]m<ØGnj<]mIØvØGIkgnJkØGIØ[<ØgnIkm<ØI]Ø_Dj<

· Para aplicaciones con temperaturas alrededor de +20°C no deberán adoptarse medidas particulares.
· En períodos calurosos es adecuado no exponer el material al sol y utilizar agua fría para la preparación de la mezcla.
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· Con temperaturas bajas, debe utilizarse agua a unos +20°C.
· Después del vertido, �<gIfi[[Ødebe madurar cuidadosamente; la superficie del mortero expuesta al aire debe ser

protegida de la evaporación rápida del agua ya que puede causar, especialmente en climas cálidos y/o ventosos, la
formación de fisuras superficiales debidas a la retracción plástica.

· Nebulizar agua sobre la superficie expuesta al aire durante las primeras 24 horas de endurecimiento o aplicar un
producto adecuado de curado.

���*��:�

El mortero no endurecido puede eliminarse de las herramientas con agua. Una vez endurecido, la limpieza resulta muy
difícil solo puede realizarse mecánicamente.
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1,95 kg/dm³ de cavidad a rellenar.
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Sacos de 25 kg.
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El producto debe mantenerse en los sacos originales bien cerrados y en lugar cubierto y seco.
Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 2003/53/CE
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�<gIfi[[Øcontiene cemento que, en contacto con el sudor y otros fluidos corporales, produce una reacción alcalina
irritante y manifestaciones alérgicas en personas propensas.
Usar guantes y gafas de protección. Para una mayor información, consultar la Ficha de Seguridad.
PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

/Qg_[_OS<² CC

�_]kQkmI]EQ<² polvo

�_[_j² gris


Q\I]kQ`]Ø\=uQ\<ØGI[Ø=jQG_ØÁ\\Â² 2,5


I]kQG<GØ<g<jI]mIØÁZO½\ªÂ² 1.300

-IkQGn_Øk`[QG_ØÁðÂ 100

�_]mI]QG_ØGIØQ_]IkØE[_jnj_²
ÉØjIinQkQm_Ø\S]Q\_Ø



�_]kQkmI]EQ<ØGIkgnJkØGIØ[<Ø\IyE[<ØÁ� �����Ç�Â
ÁE\Â²

> 45


I]kQG<GØGIØ[<Ø\IyE[<ØÁZO½\ªÂ² 2.250

g�ØGIØ[<Ø\IyE[<² > 12,5

/I\gIj<mnj<ØGIØ<g[QE<EQ`]ØgIj\QmQG<² de +5°C a +35°C


nj<EQ`]ØGIØ[<Ø\IyE[<² aproximadamente 1 h
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*jIkm<EQ_]IkØGI[
gj_GnEm_

-IkQkmI]EQ<Ø<ØE_\gjIkQ`]ØÁ�*<Â² EN 12190
> del 80% del valor
declarado por el fabricante

30 (después 1 día)
55 (después 7 días)
70 (después 28 días)

-IkQkmI]EQ<Ø<ØflIuQ`]ØÁ�*<Â² EN 196/1 ninguno

5 (después 1 día)
8  (después 7 días)
9  (después 28 días)

�`Gn[_ØI[=kmQE_Ø<ØE_\gjIkQ`]ØÁ�*<Â² EN 13412 ninguno 27 (después 28 días)

�GPIjI]EQ<Ø<[ØP_j\QO`]ØÁk_g_jmIØGIØmQg_Ø��Ø�±��ØÇ
jI[<EQ`]Ø<½EØèØ�±��ÂØkIOo]Ø[<Ø� Ø����ØÁ�*<Â² EN 1542 ninguno



�_]kQkmI]EQ<ØGIkgnJkØGIØ[<Ø\IyE[<ØÁ� �����Ç�ÂØÁE\Â² > 45

g�ØGIØ[<Ø\IyE[<² > 12,5

/I\gIj<mnj<ØGIØ<g[QE<EQ`]ØgIj\QmQG<² de +5°C a +35°C


nj<EQ`]ØGIØ[<Ø\IyE[<² aproximadamente 1 h

Características mecánicas empleando el 14,5% de agua:

-IkQkmI]EQ<Ø<ØE_\gjIkQ`]ØÁ� Ø�����ÂØÁ�*<Â²
70 (a 28 días)

-IkQkmI]EQ<Ø<ØflIuQ`]ØÁ� Ø���½�ÂØÁ�*<Â²
9 (a 28 días)

�ug<]kQ`]Ø[QDjIØI]ØN<kIØg[=kmQE<ØÁ�./�Ø���ÂØÁðÂ²
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