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Systémy na opravy muriva

Opravy muriva, bez ohladu na to, ¢i sa jedna o nedavno postavené bytové domy
alebo o historické a architektonicky vzacne budovy, mézu byt realizované az po
urCeni presnych pri€in poskodenia. Vizualnou obhliadkou, zistenim aktualneho
stavu konstrukcie, alebo analytickou diagnézou sa navrhne spravny spésob opravy
a vyber najvhodnejsich materialov. Tento vyber musi byt zalozeny na dokonalom
poznani ich vlastnosti a na konkrétnych poziadavkach stavby. Tato brozura
obsahuje struény popis vlastnosti jednotlivych vyrobkov z produktovej skupiny
MAPE-ANTIQUE a aj rozdelenie vyrobkov do kapitol podla ich uc¢elu pouzitia.
Poskytnutim zakladnych informacii o finalnych parametroch odporuc¢enych
vyrobkov, chceme napoméct projektantom, architektom a realizatorom urcit
najvhodnejsi material pre rekonstrukcie alebo opravy umelecky a historicky
hodnotnych budov spadajucich pod ochranu pamiatkového uUstavu.

Kapitoly uvedené v tejto brozure:

Injektazne zmesi

Spojiva na vyrobu odvlh¢ovacich omietok
Odvlh&ovacie omietky

Paropriepustné a konstrukéné omietky
Murovacie malty

Omietky na vyhladenie muriva
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Znovuobjavenie tradicnych spojiv:
vapno a puzolan

Medzi historicky najstarSie materialy pouzivané v konstruk&nom stavitelstve patri
prvé miesto bez akychkolvek pochybnosti vapnu a jeho rozli€nym variaciam.
Prvé dokumenty o vyrobe a aplikacii vapna su uz z Rimskych Cias. V publikacii
»De Architettura® od Vitruvia, z okolo roku 13 pred nasim letopoc¢tom, je zmienka
nielen o mnozstve zmieSaného vapna a piesku, ale tiez o priprave hydraulického
vapna zhotoveného kombinaciou vzdusného vapna s purpurovo ¢ervenym
vulkanickym tufom z oblasti Neapola, mesta Pozzuoli, od ktorého je odvodeny
aj nazov ,puzolan® (z latinského pulvis puteolana).

»Puzolan je druh piesku, ktory sa zda, Ze pochddza z drvenej pemzy, poréznej lavy
vychrlenej sopkou Vezuv a z dalSich vulkanickych erupcii. Vetrom sa nasledne
rozmiestnil na rozsiahlu vzdialenost. Tento material dostal meno podla mesta
Pozzuoli, z ktorého Rimania odobrali prvé mnoZstva piesku a pouZzili ho po prvy
raz".

(Vitruvio, Kniha Il, kapitola V)

FeniCania, povazovani za velmi vzdelanu civilizaciu, zac€ali s pripravou malty
pouzitim vzduSného vapna a sopecného piesku. Zistili, Ze takto pripravené
spojivo sa svojimi vlastnostami liSi od toho, ktoré je pripravené z vapna a
bezného piesku. Vyznacovalo sa vy$Sou pevnostou a po zatuhnuti na vzduchu
sa stalo spojivom hydraulickym, ktoré bolo stale a nadobudalo pevnost aj pod
vodou.

Znalost o vyrobe a pouzivani vapenného spojiva siaha tiez ku Krétanom, Etruskom
a napokon i k Rimanom, ktori vyznamne rozSirili jeho pouzivanie. Boli to prave
Rimania, ktori zdokonalili aplikaciu a vlastnosti malt pridavanim jednotlivych
zloziek v rozli€nych mieSacich pomeroch. Az na iny druh pouzivanych peci,
vyroba vapna nie je dnes prili§ odlisSna od tej z ¢ias Rimanov.

V skutoCnosti, vyroba vapna pozostava z tazby, triedenia a palenia vapenca
pri vysokej teplote (900°C). Tento druh kamefia ma vysoky, az 95% obsah
uhli¢itanu vapenatého (CaCOg3). Menej ako 5% zastupuju primesi - hlavne hliny,
mensie mnozstva kremika, oxidy Zeleza, uhli¢itanu horeénatého atd.
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Tepelnym rozkladom vznika oxid vapenaty (Ca0), znamy ako nehasené vapno
a kysli¢nik uhliCity. Nehasené vapno je pripravené na reakciu s vodou, pricom
pri hydratacii sa uvolfiuje obrovské teplo. Tento proces sa nazyva hasenie,
vznika pri nom hasené vapno, ¢o je vapenny hydrat t.j. hydroxid vapenaty
(Ca(OH),). V okamihu jeho aplikacie vo forme omietky na murivo, murovace;
malty, nateru alebo povrchovej Upravy, vapenny hydrat reaguje s kysli¢nikom
uhli¢itym z atmosféry za vzniku uhli¢itanu vapenatého. Tento proces sa nazyva
aj ,karbonatizacia“ vapna, pri ktorom velmi pomaly prebieha vytvrdzovanie.
Na konci reakcie vznika latka podobajuca sa tej na zaciatku celého procesu,
ale so znacnou objemovou stratou, spésobenou odparenim zamesovej vody.

Ak je vapenny hydrat zmieSany s vulkanickym pieskom, pemzou, fosilnymi
troskami a tufom (prirodny puzolan), alebo s CiastoCkami terracotty, prachu
vzniknutom po vypaleni, tehlovou muckou alebo keramikou (umely puzolan)
vyvijaju sa hydraulické vlastnosti, ktoré umoznuju schopnost vapna tuhnut a
vytvrdzovat pod vodou. Tento proces pozostava z chemickej reakcie medzi
hydroxidom vapenatym Ca(OH),, kremikom (oxid kremicity SiO,) alebo
korundom (oxid hlinika Al,O,) obsiahnutych v puzolanoch, s vodou. Pri reakcii
vznika kalcium silikat hydrat (C-S-H) a kalcium aluminat hydrat (C-A-H), ktoré
su stabilné vo vode. Tato reakcia sa vyznacuje pomalou rychlostou a spdsobuje
vytvrdzovanie malty a jej vysSie mechanické vlastnosti.

Spojenie vapna a puzolanov alebo terracotty zaistilo, Ze malta pouzivana v
minulosti sa vyznacCovala zna¢nou pevnostou. Vdaka tomu tak mame stéle
moznost, aj po mnohych staroc€iach, obdivovat impozantné stavby ako napr.
cesty, mosty, akvadukty, honosné vily a monumenty, ktoré boli vSetky budované
este v Casoch Rimskeho impéria.




Od tradicnych puzolanov k modernym
Eko-Puzolanom

Znovuobjavenie chemicko-mechanickych vlastnosti vapna v kombinacii s
prirodnym puzolanom alebo terracottou boli inSpiraciou aj pre Vyskumné a
vyvojové laboratéria Mapei pri vyrobe inovativhych systémov na opravy a
rekonstrukcie historickych budov s pouzitim modernych puzolanovych materialov.
Vysledkom vyskumu je Specialny material s puzolanovou reakciou Eko-Puzolan
t.j. anorganicky material velmi svetlej farby bohaty na obsah amorfného kremika,
vysoko reaktivny a s velkym mernym povrchom.

Vdaka tymto vlastnostiam maju Eko-Puzolany schopnost nechat vytvrdnut
vapno uz po velmi kratkom Case, na rozdiel od toho, ¢o bolo v minulosti a
trvalo extrémne dlho. Z tohto dévodu su sanacné malty a injektazne zmesi uz
po niekolkych diioch od ich nanesenia vysoko odolné proti rozpustnym soliam.

Piave di San Donato a
polenta — Bertinoro
(Forli — Cesena) - Taliansko
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Co je Eko-Puzolan?

Ekoldgia je vedny odbor bioldgie, ktory skima vztahy medzi organizmami a
zivotnym prostredim a vztahy medzi Zivymi organizmami navzajom. Ekolégia
Studuje ekologické systémy, ich Strukturu, organizaciu a zmeny v nich
prebiehajlce. Pristup ekoldgie k Studiu zivotného prostredia sa ¢asto povazuje
za interdisciplinarny. V sucasnosti je bezné pouzivat vyrazy ako ekologicka
architektura, bio-architektura, bio-konstrukcia alebo udrzatelna budova, ktoré
su niekedy v reklamach nespravne pouzivané ako synonyma pre ekologicky.

Obzvlast vyznamnym vyrazom je bio-konstrukcia. Prvy krat sa pouzil v Nemecku
— Baubiologie — a potom bol predstaveny v Taliansku na zaciatku 90 rokov 20
storocia. Dava do pozornosti nie budovu ako taku, ale jej buduce vyuzitie. Bio-
konstrukcie su zalozené na koncepcii, ze €lovek, budova a zivotné prostredie
musia byt v dokonalej harmoénii. V skuto¢nosti predpona bio znamena ,v
prospech zivota“, teda bio-konstrukcia znamena pouzitie technoldgii a materialov
reSpektujucich ludi a ich zdravie v spojeni so zivotnym prostredim, do ktorého
je nova konstrukcia vsadena.

Ostatné dva vyrazy idu ruka v ruke s Bio-konstrukciou: Eko-Udrzatelny (vztahujuci
sa k zivotnému prostrediu) a Bio-Kompatibilny (vztahujuci sa k naSmu zdraviu).
A tak je to spravne, upriamit pozornost na jednej strane smerom k zZivotnému
prostrediu a na strane druhej smerom k poziadavkam moderného stavebného
priemyslu, zvlast k zivotnému komfortu. Vyskumné a vyvojové laboratoria
Mapei vyhodnotili vlastnosti eko-udrzatelnych materialov: stavat s obmedzenou
spotrebou neobnovitelnych zdrojov, znizit dopad na zivotné prostredie na
minimum, a suCasne byt bio-kompatibilny s materialmi, ktoré neobsahuju
organické prchavé latky. To su prave Eko-Puzolany.

Enviromentalny elektrénovy
skenovaci mikroskop ESEM
pouzivany v laboratdriach MAPEI



Cielom najnovSich eurdpskych smernic je vyrazne znizit mnozstvo uvolfiovanych

emisii do atmosféry, zvlast CO, a presadzovat pouZzitie alternativnej energie.

Eko-Puzolan ma vsetky vlastnosti definované pre Eko-Udrzatelny material.

Udrzatelnost je nepriamo Uumerna k mnozstvu spotrebovanej energie. Je to

material, ktory uz je pritomny na trhu a méze byt pouzity bez spotreby velkého

mnozstva energie.

Eko-Puzolan, rovnako aj vulkanicky piesok a terracotta, maju vSetky pozadované

vlastnosti k premene vzdusSného vapna na systém hydraulicky. AvSak v

kombinacii s vdpnom, ma tento vysoko reaktivny anorganicky material velmi

svetlej farby bohaty na obsah amorfného kremika a s velkym mernym povrchom,

schopnost zaistit vytvrdnutie materialov uz vo velmi kratkom €ase a zabezpecit i
v priebehu niekolkych dni Uplnu reakciu so vSetkym pritomnym volnym vapnom. Y "”':I'{
Okrem zvysSenej tvrdosti malt (tato reakcia robi maltu mechanicky pevnejSou), "
homogenizuje jej chemicko-fyzikalne vlastnosti - malta nie je citliva na dazdovu
vodu a zvySuje chemicku odolnost proti atmosferickym vplyvom a rozpustnym

soliam.
e
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Produktova skupina Mape-Antique:
technoldgia respektujuca tradicie

Spojenie vapna a Eko-Puzolanov viedlo Mapei k vytvoreniu Specialnej skupiny
vyrobkov MAPE-ANTIQUE, ur€enych na spevnenie, opravu a renovaciu tehlového,
kamenného, tufového muriva, ktoré je sucastou historickych a umelecky
hodnotnych budov.
Vyrobky MAPE-ANTIQUE maju fyzikalno-mechanické vlastnosti podobné
murovacim maltam a omietkam pouzivanych v davnej minulosti, navySe, su viac
kompatibilné s akymkolvek druhom pévodnej konstrukcie. Vyznacuju sa vysokou
mechanickou pevnostou a odolnostou proti agresivnym chemickym vplyvom
prostredia ako napr. kyslé dazde, zmrazovacie cykly, Skodlivé plyny a sucasne i
od samotnej konstrukcie, kde su schopné odolavat pésobeniu rozpustnych soli
a vihkosti. Vdaka makroporéznej Strukture (Obr.1) je vac€Sina vyrobkov MAPE-
ANTIQUE vysoko paropriepustna a pérovita, s ovela va¢Sou schopnostou odparenia
vody z muriva v porovnani s tradicnymi cementovymi alebo vapenno cementovymi
omietkami. Bez ohladu na to, ¢i sa jedna o vihkost spdsobenu vonkajsimi
podmienkami alebo vzlinanim, umozfuje tento proces vihkym konstrukciam
vyschnut a poskytnut tak zdravsie, pohodinejSie Zivotné prostredie. Tiez, ak su
pritomné v murive rozpustné soli, maju moznost krystalizovat do poérov (Obr. 2)
bez vytvarania napéti, ktoré by eventualne mohli spdsobit poSkodenie omietky.
____Narozdiel od malt beZne pouzivanych pri oprave a renovaciach, t.j. malty pripravené
);?{ H-,TE zo vzdusného vapna, hydraulického vapna a prirodzene hydraulického vapna, ktoré
: —:_;L tiez vytvrdzuju vplyvom karbonatizacie (pozri EN 459-1), pri reakcii vapna a Eko-

Obr.1 Makropdry v odvihcovacich Obr.2 Krystalizdcia soli v makropdroch
omietkach MAPE-ANTIQUE odvih¢ovacich omietok MAPE-ANTIQUE




Obr.3 Mikroskopicky zaber na
starodavnu omietku. VSimnite
si ako je amorfna masa uplne
skarbonatizovana

Puzolanov vznika kremicito-hlinita latka, pomocou ktorej je volné vapno kompletne
~Spotrebované” uz v priebehu niekolkych dni, ¢im sana¢né malty a injektazne
zmesi Uplne odolavaju pdsobeniu rozpustnych soli pritomnych v murive.
Bezne pripravované malty spominané vysSSie i napriek dostatoCnej pérovitosti a
mechanickej kompatibilite s pdvodnymi materidlmi nie su odolné proti posobeniu
agresivnych chemikalii.

V skuto€nosti volné vapno obsiahnuté v tychto materialoch méze chemicky reagovat
so siranmi v murive a s C-A-H (kalcium aluminat hydrat) a C-S-H (kalcium silikat
hydrat) ktoré su pritomné v pévodnych omietkach alebo v maltach pouzivanych pri
oprave za vzniku etringitu a taumazitu, ktoré sa rozpinaju a spésobuju praskanie
pripadne i rozpadnutie omietky.

Pri pouziti vyrobkov z produktovej skupiny MAPE-ANTIQUE neméze prist k nieComu
podobnému, pretoze uz po niekolkych drfioch su Uplne bez obsahu volného vapna.
Z morfologického hladiska je to mozné len vdaka Specifickym vlastnostiam Struktury
vyrobkov MAPE-ANTIQUE. Podobaju sa ,historickym maltam®, zhotovovanym zo
vzdusného vapna a puzolanov, ktoré boli toto schopné formovat az v priebehu
mnohych rokov (Obr. 3 a 4).

Obr.4 Mikroskopicky zaber

na MAPE-ANTIQUE po 8

dnoch ,starnutia“. VSimnite si
zagulatenu Strukturu, typicku pre
stabilizovany systém




Produktova skupina Peotiia Cerere
Mape-Antique: viastnosti

m Mechanické pevnosti podobné ako pri tradi¢nych systémoch na baze vapenného
hydratu alebo hydraulického vapna.

m Elastické a mechanické vlastnosti porovnatelné s vlastnostami materialov
pouzivanych v pévodnych konstrukciach.

m Spracovatelnost podobna vysokokvalitnym systémom na baze vapenného hydratu.

m Vysoko paropriepustny a porézny systém, so schopnostou eliminovat riziko
kondenzacie vodnych par na povrchoch stien. Vytvorenie zdravého a pohodiného
prostredia.

m Vysoka odolnost proti rozpustnym soliam. Vdaka chemickej reakcii medzi vapnom
a Eko-Puzolanom je spotrebované vSetko volné vapno uz po velmi kratkom Case.

m Bez alkalickej reakcie kameniva.

m Zanedbatelna tepelna vodivost vdaka nizkemu obsahu volného vapna, ktory ma
za nasledok eliminovanie tvorby vykvetov.

m Moze byt oSetreny farebnym naterom.




Produktova skupina Mape-Antique
Systém zdokonalovany uz viac ako 20 rokov*

Castello dei duchi

Canevaro Zoagli
(GE) - Taliansko

Edificio storico

Rocca di Cattedrale Santa Firenze - Taliansko
San Floriano Margherita ’ .
Villa del Balbianell
San Floriano (GO) Montefiascone (VT) CI o?n Oe_ T:li afgfoo Hotel Miro
Taliansko Taliansko Rapallo (GE) - Taliansko

Condominio storico
Pisa - Taliansko

Edlificio storico
Bagnacavallo (RA)
Taliansko

Chiesa Santa Giulia
Livorno - Taliansko

Basilica San
Ponte Francesco d’Assisi
San Paternian Assisi - Taliansko
Venezia - Taliansko

Kastiel Spilberk

Brno - Ceské

republika

*
................. referencné stavby s pouzitim vyrobkov z produktovej skupiny Mape-Antique

Castello Acaya
Venerole (LE)
Taliansko

Palazzo Bonini
Massa Carrara
Taliansko

S. Apollinare
Ravenna - Taliansko

Scuola Nazionale
dell’Arte
Avana - Cuba



Castello di Negova

Slovinsko

Condominio
Le 5 Corti
Varese - Taliansko

Convento Corpus

Stazione ferroviaria Christi Pqnte di Carlo Praha
di Cambrai Vila Nova de Gaia - Ceska republika
Francuzsko Portugalsko

Palazzo dei
Normanni
Palermo - Taliansko

Palazzo Zaccagna
Carrara (MS) -
Taliansko

Oratorio della Residence Tosi
Passione in Sassuolo (MO)
S.Ambrogio Taliansko

Milano - Taliansko

Pieve di San Donato a
Polenta
Bertinoro (FC) - Taliansko

T

Klastor dei Padri Jesuiti
Stara Wies - Polsko

Piazza pubblica al
“Minuto Pesce”
Molfetta (BA) -
Taliansko




Produktova skupina Mape-Antique:
mnozZstvo vyrobkov a rieseni pre vsetky vase pozZiadavky
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M 1dedlne
[ | Pripustné

Mape-Antique F21

InjektaZna zmes

Mape-Antique MC

Odvlhéovacia omietka

Mape-Antique |
Mape-Antique LC
Spojiva do omietok
Mape-Antique CC
Odvlhcéovacia omietka
Mape-Antique MC
Macchina
Paropriepustna omietka
Mape-Antique

InjektaZzna zmes

Mape-Antique
Rinzaffo

Zé&kladna vrstva
Odvlhcéovacia omietka
Mape-Antique
Intonaco NHL
Konstrukéna omietka
Mape-Antique FC

Ultrafine

Velmi jemna dokoncovacia malta

Mape-Antique FC

Civile

Jemna dokoncovacia malta
Mape-Antique FC
Grosso

Hruba dokoncovacia malta
Mape-Antique
Murovacia a $karovacia malta

Struturale NHL
Allettamento

PROBLEMY

Injektazne spevnenie suchého
muriva s pritomnostou trhlin, [ | |
medzier, dutin vo vntri

Injektazne spevnenie zakladov, stipov, m m
obldkov a klenieb

Injektazne spevnenie nastennych
malieb, alebo inych umelecky [ |
vzacnych diel

Obnovenie pridrznosti medzi murivom a m
omietkou, vratane fresiek

Injektazne spevnenie klenutych stropov [ ]

,Sitie” trhlin ¢+ ocelové ystuz | (+ ocelov vistuz
alebo MAPEROD | 2lebo MAPEROD
alebo CARBOTUBE) alebo CARBOTUBE)

Opravy muriva vymenou
poskodeného murovacieho prvku ) | [ | | [ |
alebo metddou ,rozpéraj a zasi“ (+ agregéty)

Zakladna yrstva na zoslabnutom

a/alebo porovitom murive pred m
aplikaciou paropriepustnych alebo

konsStrukénych omietok

Odvihcovacie omietky
pripravované na stavbe zmiesanim .,
s triedenym kamenivom {+ aoregdty)

0dvlhgovacie omietky | | | |
Paropriepustné omietky [ | |

Konstrukéné ,,vystuzené“ omietky (+ pozinkované
pletivo)

Vyhladenie povrchu odvihéovacich, m m m
paropriepustnych a konstrukénych omietok

Zhotovenie muriva s maltou
pripravenou priamo na stavbe )
zmieSanim s triedenym kamenivom EEEE)

Zhotovenie tehlového, kamenného a m m
tufového muriva

Vyplii 8kar v pohfadovom murive u [ ] [ | [ | |

(+agregaty)

Zhotovenie loznych Skar a Skar vystuzenych |
ocelovou vystuzou (+ ocelova vistuz
alebo MAPEROD)

Vyrovnanie povrchu na vonkajSej strane klenieb [ ]

Realizécia krycej vrstvy
»Vvystuzeny kryt“ s vlozenim ocelovej

Y, v fws P ( inkované
vystuze na vonkajsich klenbach e

Pred aplikaciou odvih¢ovacich omietok pripravenych zmieSanim spojiva Mape-Antique LC s kamenivom alebo Mape-Antique CC, Mape-Antique MC,
Mape-Antique MC Macchina, vzdy aplikujte zakladnu vrstvu Mape-Antique Rinzaffo v hriubke 5 mm






Produktova skupina Mape-Antique: vyrobky v,

Produktova skupina MAPE-ANTIQUE zahffia super tekuté, objemovo stale
injektazne zmesi, spojiva urené na vyrobu malt priamo na stavbe len zmieSanim
s triedenym kamenivom, makroporézne odvihCovacie omietky, paropriepustné
a konstruk&né omietky, murovacie malty a jemné dokonovacie malty réznych
Struktur a farieb. VSetky vyrobky MAPE-ANTIQUE su bez obsahu cementov a '&;1"-1,5
suU vyrobené z vapna a Eko-Puzolanov. Vdaka ich paropriepustnej schopnosti, >
porovitej Strukture, tepelnej vodivosti a nizkemu obsahu organickych prchavych
latok (VOC) spifiaju dnesné poziadavky na aplikaciu a zakladné principy eko-
udrzatelnosti, &im chrania naSe zivotné prostredie a svojou bio-kompatibilitou
prispievaju k zdravSiemu prostrediu. Elastické a mechanické vlastnosti su
podobné materialom pévodne pouzitych v murive, vratane historicky a umelecky
hodnotnych stavieb spadajucich pod ochranu pamiatkového ustavu.

Injektazne zmesi

Mape-Antique | str. 21
Mape-Antique F21 str. 23
Spojiva do malt

Mape-Antique LC str. 25

Odvihcovacie omietky

Mape-Antique Rinzaffo str. 29
Mape-Antique CC str. 31
Mape-Antique MC str. 33
Mape-Antique MC Macchina str. 35

Paropriepustné a konstrukéné omietky

Mape-Antique Intonaco NHL str. 37
Mape-Antique Strutturale NHL str. 39
Murovacie malty

Mape-Antique Allettamento str. 41
Mape-Antique Strutturale NHL str. 43

Jemné dokoncovacie malty

Mape-Antique FC Ultrafine str. 45
Mape-Antique FC Civile str. 47
Mape-Antique FC Grosso str. 49




Vyrobky & Aplikacia

Zamok Caen - Caen - Francuzsko

Sanacny zasah
Spevnenie severozapadnej strany opevnenia zamku a sanac¢né prace za uc¢elom uvedenia objektu do pévodného stavu
s pouzitim injektaznych objemovo stalych zmesi bez obsahu cementu .
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Mape-Antique |
%B"ﬁff; s 7T Super tekuté, soliam odolné, hydraulické

spojivo s obsahom plniva na baze
vapna a Eko-Puzolanov, na zhotovenie
injektaznych  zmesi  vhodnych  ku
spevneniu muriva

zmesi
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GREEN INNOVATION Vrrecia 20 kg g ‘g
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Oblasti pouzitia Farba
Super tekuta, objemovo stéla injektazna zmes s vysokou odolnostou proti Biela

rozpustnym soliam uréena na spevnenie:

, : . . Spotreba
B Zakladov, stlpov, klenieb a oblukov. cca 1,40 kg/dm®
B ,Suchého muriva“ (vyplriovanej dutiny) ©
B Kamenného, tehlového, tufového a zmieSaného muriva s vyskytom o § >
trhlin a dutin v existujlcich objektoch, vratane muriva na umelecky Aplikacia 0 8
. . B 3 L Injektazou alebo liatim = g
alebo historicky hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu g

pamiatkového uUstavu.
B Muriva vykazujuceho znamky vzlinajucej vihkosti a s obsahom
rozpustnych soli.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna: 100 pm (EN 1015-1)

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Objemova hmotnost zmesi: 1900 kg/m? (EN 1015-6)
Vzhlad: Supertekuta 0 e AR SRR e
Bleeding: Ziadny (NorMaL M33-87)

. . ) £)
Tekutost ames : : gg 2 Ezgéégt?:i:i) . i;zerl\"//r;en/e suchého kamenného g g
Pevnost v tlaku (po 28 droch): 18 N/mm? (EN 196-1) §
Reakcia na oheri: Trieda A1 (EN 13501-1)
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety

(poloviéné ponorenie do vody): Bez vyskytu
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Vyrobky & Aplikacia

JIEEine

i

Bazilika St. Francesco e Sacro Convento di Asssisi — Assisi - Taliansko

Sanacny zasah
Spevnenie exteriérovych a interiérovych klenieb s freskami od Giotta a Cimabuea injektazou s pouzitim super tekutej

objemovo stalej zmesi bez obsahu cementu pri vypini trhlin a vnutornych dutin. Obnovenie pridrznosti fresiek oddelenych
od muriva. Oprava a rekonS$trukcia prepadnutych klenieb a konstrukéné zosilnenie objektu.




Super tekuté, soliam odolné hydraulické
spojivo na baze vapna a Eko-Puzolanov s
obsahom plniva, na zhotovenie injektaznych
zmesi vhodnych ku spevneniu muriva,
omietok a fresiek

zmesi
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GREEN INNOVATION Vrecia 17 kg g ‘©
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Oblasti pouzitia Farba
Super tekutd, objemovo stéla injektaZna zmes s vysokou odolnostou proti Biela

rozpustnym soliam uréena na spevnenie:

, . . , Spotreba
B Zakladov, stlpov, klenieb a oblukov. cca 1,04 kg/dm?
m ,Suchého muriva“ (vypifiovanej dutiny) ©
m Kamenného, tehlového, tufového a zmieSaného muriva s vyskytom trhlin a § >
dutin v existujucich v objektoch, vratane muriva na umelecky alebo historicky Ale((VaCIa ) ’_§ 2
; B . . A 3 Injektazou alebo liatim = g
hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového ustavu. g

B Muriva vykazujiceho zndmky vzlinajucej vihkosti a s obsahom rozpustnych
soli.

m Fresiek.

B Omietok oddelenych od muriva, vratane fresiek a historickych a umeleckych
diel .

Finalne viastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

£ 100 um (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1650 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Super tekuta

Bleeding:

Ziadny (NorMaL M33-87)

Tekutost zmesi:

i < 30 s (pociatocna)

< 30 s (po 60 min.) B

Pevnost v tlaku (po 28 drioch):

10 N/mm? (EN 196-1)

Reakcia na ohen:

Trieda A1 (EN 13501-1)

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety

(polovi¢né ponorenie do vody):

i Bez vyskytu

Obnovenie pridrznosti pévodnej
dekoracnej omietky

Murovacie
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Spevnenie kamenného muriva
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Vyrobky & Aplikacia

Kasarne Ferdinando di Savoia - Rim - Taliansko
Sanacny zasah
Spevnenie klenieb a drevenych konstrukcii v administrativnej Casti B objektu. Realizacia novych podiah.




Mape-Antique LC

Oblasti pouzitia

Soliam odolné hydraulické spojivo zlozené
z vapna a Eko-Puzolanov pripravené ku
zmieSaniu s kamenivom réznej granulometrie
na zhotovenie odvlh&ovacich omietok

VA
\
/

GREEN INNOVATION

m Zhotovenie novej makroporéznej odvihCovacej omietky na opravy muriva
posSkodeného vplyvom kapilarnej vzlinajucej vihkosti a pésobenim
rozpustnych soli v existujlcich objektoch, vratane muriva na umelecky
alebo historicky hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu

pamiatkového uUstavu.

m Zhotovenie novej makroporéznej odvihCovacej omietky alebo pri oprave
pbvodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom alebo zmieSanom

murive.

B Murovacia malta na zhotovovanie a/alebo opravy kamenného, tehlového,
tufového alebo zmieSaného muriva.
m Malta na vypln 8kar v pohladovom murive medzi kamerfiom, tehlami alebo

tufom.

m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
poskodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.

Finalne vilastnosti vyrobku

Receptura ¢.1

MAPE-ANTIQUE LC 500 kg/m?
Jemny piesok 0,5-2,5 mm 1000 kg/m3
Voda 225 |I/m?®

Objemova hmotnost zmesi:

1725 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticko-tixotropna

Pevnost v tlaku (po 28 dfioch):

4 N/mm? (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

>0,3
Sposob porusenia (FP) = B
(EN 1015-12)

Tepelna vodivost (AM10o,suchy):

0,70 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda A1 (EN 13501-1)

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety

(poloviéné ponorenie do vody):

Bez vyskytu

Balenie
Vrecia 20 kg

Farba
Biela

Spotreba
V zavislosti od druhu pripravovanej
malty. Orientacna spotreba
(plati pre hrubku 1 cm):
- 5,0 kg/m?
(s jemnym pieskom 0,5-2,5 mm)
- 4,5 kg/m?
(s jemnym pieskom 0,5-5 mm)
- 4,0 kg/m?
(so §trkom 0-8 mm)

Aplikacia

Stierkou alebo liatim do debnenia

omietky latou

Injektazne
zmesi

Odvlhéovacie
omietky
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Vyrobky & Aplikacia

Liatie malty do debnenia

Oprava muriva

Vypln Skar vzniknutych
v tehlovom murive

Mape-Antique LC

Receptura ¢. 2

MAPE-ANTIQUE LC 450 kg/m?
Stredne jemny piesok 0,5-5 mm 1150 kg/m?
Voda 210 I/m?3

Objemova hmotnost zmesi:

1810 kg/m® (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticko-tixotropna

Pevnost v tlaku (po 28 dnoch):

5 N/mm2 (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

>0,3
Spdsob porusSenia (FP) = B
(EN 1015-12)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,77 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda A1 (EN 13501-1)

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety
(poloviéné ponorenie do vody):

Bez vyskytu

!

-

i

e

Karlov most - Praha - Ceska republika
Sanacny zasah
Nahrada pévodnej historickej malty na murovanie a Skarovanie muriva z prirodného pieskovca.
Opravy boli tieZ realizované na pilieroch pod hladinou vody.




Receptura ¢. 3

MAPE-ANTIQUE LC 400 kg/m?
Piesok 0-8 mm 1300 kg/m?
Voda 200 I/m?

Objemova hmotnost zmesi:

1900 kg/m?® (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticko-tixotropna

Pevnost v tlaku (po 28 dnoch):

7 N/mm? (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

>0,3
Spoésob porusenia (FP) = B
(EN 1015-12)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,83 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda A1 (EN 13501-1)

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety
(poloviéné ponorenie do vody):

Bez vyskytu

Injektazne
zmesi

Odvlhéovacie
omietky

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Murovacie
malty

Jemné
dokoncovacie malty




Vyrobky & Aplikacia

Klastor dei Padri Jesuiti - Stara Wies - Polsko

Sanacny zasah
Zhotovenie chemickej bariéry za u¢elom zamedzenia vplyvu vzlinajucej vihkosti v murive. Odstranenie starej omietky,

aplikacia novej makroporéznej odvihcovacej omietky a finalnej farebnej povrchovej upravy na baze siloxanov.




Mape-Antique Rinzaffo

Oblasti pouzitia

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO musi byt vzdy pouzity ako zékladna vrstva pred

Paropriepustna soliam odolna malta
na baze vapna a Eko-Puzolanov na
zhotovenie zakladnej vrstvy pred aplikaciou
transpirantnych

odvlhéovacich,
konstrukénych omietok

GREEN INNOVATION

aplikaciou nasledovnych malt v tychto pripadoch:

B Zhotovenie makroporéznej odvlh¢ovacej omietky na existujucom murive

so znamkami kapilarnej vzlinajucej vihkosti v interiéri a exteriéri.

B Zhotovenie makroporéznej odvihéovacej omietky na kamennom, tehlovom a

tufovom murive so solnymi vykvetmi v interiéri a exteriéri.

B Zhotovenie odvihCovacej omietky na murivo v lagunach a v primorskych oblastiach.

B Zhotovenie novej makroporéznej odvlhovacej omietky alebo pri oprave
pbvodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom, tufovom alebo
zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo historicky hodnotnych

budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového uUstavu.

B Zhotovenie novych paropriepustnych alebo konstrukénych omietok na
problematickom murive ako su napr. kamenné alebo zmieSané muriva, tiez

porézne alebo zoslabnuté.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

2,5 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1850 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Polotekuta

Pérovitost zmesi:

6% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 drioch):

>10 N/mm?

Kategéria CS IV 2 TS

Pridrznost k podkladu (tehla):

= 0,7 N/mm?
Sposob porusenia (FP) = B
(EN 1015-12)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

Kategoéria W 1 (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<30 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,73 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda E (EN 13501-1)

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety
(poloviéné ponorenie do vody):

Bez vyskytu

Q
E_
>
T 3
=i
o N
=

Balenie o

Virecia 20 kg >'G
Qo
0o

Farba

Biela

Spotreba

7,5 kg/m?

(pre hrubku 5 mm)

Aplikacia

Stierkou alebo omietacim
zariadenim s kontinudlnym
miesanim

Odvlhg‘:ovacie

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Aplikacia zakladnej vrstvy
murarskou lyZicou

.0
[§]
o 2>
S
em
ShE
=

i o
s T
Aplikacia zakladnej vrstvy
omietacim zariadenim
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Vyrobky & Aplikacia
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Palac Orsucci - Lucca - Taliansko

Sanacny zasah
Vypln skar v obnazenom tehlovom murive a aplikacia hydrofobizacného nateru. TiezZ aplikacia makroporéznej
oadvih&ovacej omietky s finalnym naterom na silikatovej baze. Realizacia novych poterov a podlah, izolovanie betonovych

povrchov pod urovriou terénu.




Mape-Antique CC

Makroporézna, soliam odolna odvih¢ovacia
omietka na baze vapna a Eko-Puzolanov na
opravy starého muriva a historickych budov

Injektazne
zmesi

W’

I \‘\.‘”?\ .
| =N\ Balenie -
GREEN INNOVATION Vrecia 25 kg g ©
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Oblasti pouzitia Farba

m Zhotovenie makroporéznej odvlhéovacej omietky na existujucom murive
so znamkami kapilarnej vzlinajlcej vihkosti v interiéri a exteriéri.

B Zhotovenie makroporéznej odvih¢ovacej omietky na kamennom, tehlovom Spotreba
a tufovom murive so solnymi vykvetmi v interiéri a exteriéri. 15 kg/m?
B Zhotovenie odvlh¢ovacej omietky na murivo v lagunach a v primorskych (ore hribku 10 mm) o
oblastiach. 8
m Zhotovenie novej makroporéznej odvihCovacej omietky alebo pri oprave Aplikacia ,§_
pbvodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom, tufovom alebo Stierkou =
©
o

zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo historicky
hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového Ustavu.
m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
poskodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.
m Vyplni Skar v pohladovom murive medzi kameriom, tehlami alebo tufom.

Finalne vlastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

2,5 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1700 kg/m® (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticko - tixotrépna

Pérovitost zmesi:

> 20% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 dfioch):

Kategéria CS Il (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

> 0,4 N/mm?
Spoésob porusenia (FB) = B
(EN 1015-12)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

3,5 kg/m? (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<10 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,61 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda A1

Odolnost proti siranom:

Vysoka (Anstett test)

Solné vykvety
(poloviéné ponorenie do vody):

Bez vyskytu

Svetlo ruzova

Zarovnanie nanesenej odvihcovacej
omietky latou

Vyplri Skér vzniknutych v tehlovom
murive

Paropriepustné a
konstrukéné omietky
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Vyrobky & Aplikacia

Pevnost Bard - Bard (Aosta) - Taliansko
Sanacny zasah
Nova makroporézna odvlh¢ovacia omietka vo vnutri pevnosti v priestoroch Opera Ferdinando. Realizacia novych podiah.




Mape-Antique MC

Makroporézna, soliam odolna odvih¢ovacia
omietka na baze vapna a Eko-Puzolanov na
opravy starého muriva a historickych budov

Injektazne
zmesi

’ Z | Balenie
GREEN INNOVATION Vrecia 25 kg gé
N e
Oblasti pouzitia Farba
B Zhotovenie makroporéznej odvihéovacej omietky na existujdcom murive Biela
so znamkami kapilarnej vzlinajucej vihkosti v interiéri a exteriéri.
B Zhotovenie makroporéznej odvlhéovacej omietky na kamennom, tehlovom Spotreba
a tufovom murive so solnymi vykvetmi v interiéri a exteriéri. 15 kg/m?
B Zhotovenie odvlh&ovacej omietky na murivo v lagunach a v primorskych (ore hribku 10 mm) o
oblastiach. S
B Zhotovenie novej makroporéznej odvih¢ovacej omietky alebo pri oprave Aplikacia ,§_
pbvodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom, tufovom alebo Stierkou S
©
o

zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo historicky
hodnotnych budovéach spadajucich pod ochranu pamiatkového Ustavu.
m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
poskodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.
m Vypln 8kér v pohladovom murive medzi kameriom, tehlami alebo tufom.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

2,5 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1700 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticko - tixotrépna

Poérovitost zmesi:

> 20% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 droch):

Kategéria CS Il (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

> 0,4 N/mm?
Sposob porusenia (FB) = B
(EN 1015-12)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

3,5 kg/m? (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<10 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,61 W/meK (EN 1745)

Reakcia na oheri: Trieda A1
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test)
Solné vykvety Bez vyskytu

(poloviéné ponorenie do vody):

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Zarovnanie nanesenej
oadvih¢ovacej omietky latou
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Zahladenie odvih¢ovacej omietky




Vyrobky & Aplikacia

Sedliacky dom - Robbiano di Mediglia - Taliansko

Sanacny zasah

Nova makroporézna odvih&ovacia omietka pouzita v miestach so znamkami kapilarnej vzlinajucej vihkosti a
paropriepustna omietka na ostatné plochy. Aplikdcia farebnych findlnych povrchovych Uprav na silikatovej baze.




Mape-Antique MC Macchina

Makroporézna, soliam odolna odvih¢ovacia
omietka na baze vapna a Eko-Puzolanov na
opravy starého muriva a historickych budov

Injektazne
zmesi

Balenie "
GREEN INNOVATION Vrecia 25 kg g ©
2 o
. Sips no
Oblasti pouzitia Farba
B Zhotovenie makroporéznej odvih€ovacej omietky na existujucom murive Biela
so znamkami kapilarnej vzlinajucej vihkosti v interiéri a exteriéri.
B Zhotovenie makroporéznej odvlhéovacej omietky na kamennom, tehlovom Spotreba
a tufovom murive so solnymi vykvetmi v interiéri a exteriéri. 16 kg/m?
B Zhotovenie odvlh&ovacej omietky na murivo v lagunach a v primorskych (ore hribku 10 mm) °
oblastiach. O
. . o y oo : .. > <
B Zhotovenie novej makroporéznej odvihCovacej omietky alebo pri Aplikacia 3%
oprave povodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom alebo Omietacim zariadenim £E
zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo historicky s kontinudlnym miesanim 3

hodnotnych budovéach spadajucich pod ochranu pamiatkového Ustavu.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna: 2,5 mm (EN 1015-1)

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Objemova hmotnost zmesi: 1700 kg/m? (EN 1015-6)
Vzhlad: Plasticko - tixotropna (S EEEEE e
Pérovitost zmesi: > 20% (EN 1015-7) g
R
‘ o
Pevnost v tlaku (po 28 dfioch): : Kategoria CS Il (EN 1015-11) Zarovnanie nanesenej 'g >
: odvih¢ovacej omietky latou S 7";
= 0,4 N/mm? 5€E
Pridrznost k podkladu (tehla): Spodsob porusenia (FB) = B =
(EN 1015-12)
Koeficient kapilarnej nasiakavosti: 3,5 kg/m? (EN 1015-18) [SSEEE . 0
Priepustnost vodnej pary: <10 p (EN 1015-19) 2
[
=
Tepelna vodivost (A10,suchy): 0,61 W/meK (EN 1745) ) .g
c
ES
Reakcia na ohefi: Trieda A1 3.3
(=
o
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test) é

Solné vykvety

(poloviéné ponorenie do vody): e Ry




Vyrobky & Aplikacia

LA

i
- L
al

Rezidencia ,,La Mattonaia“ - Pietrasanta (Lucca) - Taliansko

Sanacny zasah

Prace sa realizovali v novej Casti rezidencie. Celoplosna aplikacia paropriepustnej omietky na vapennej baze v interiéri a
exteriéri, vyhladenie povrchu s jemnymi dokon&ovacimi maltami a farebna dekoracia povrchov s natermi na siloxanovej
baze. Izolovanie povrchov pod drovriou terénu, aplikdcia makroporéznej odvihéovacej omietky ako ochrany pred
kapilarnou vzlinajucou vihkostou, nové potery a instaldcia podlah a parkiet.




Mape-Antique Intonaco NHL

Paropriepustna omietka na baze prirodzene
hydraulického vapna a Eko-Puzolanov na
existujuce murivo, vratane historickych
budov a novostavieb

\obyr
\ ',
N\ A4
e 4

GREEN INNOVATION

Oblasti pouzitia
B Zhotovenie novych paropriepustnych omietok urenych na spracovanie
omietacim zariadenim alebo stierkou na kamennom, tehlovom, tufovom

alebo zmieSanom murive bez znamok vzlinajucej kapilarnej vihkosti.

B Zhotovenie novych omietok alebo na opravy pévodnych vapennych
a/alebo zoslabnutych omietok na kamennom, tehlovom, tufovom alebo
zmieSanom murive na umelecky alebo historicky hodnotnych budovach
spadajucich pod ochranu pamiatkového ustavu.

m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
poskodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.

m Vypln skar v pohladovom murive medzi kamefiom, tehlami alebo tufom.

Finalne vlastnosti vyrobku

Max. velkost zrna: E 1,4 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi: 1750 kg/m?® (EN 1015-6)

Vzhlad: : Tixotrépna

Pérovitost zmesi: 20% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 droch): Kategéria CS Il (EN 1015-11)

> 0,3 N/mm?
Sposob porusenia (FP) = B
(EN 1015-12)

Pridrznost k podkladu (tehla):

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

Kategéria W 0 (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<12 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,57 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

: Trieda A1

Balenie
Vrecia 25 kg

Farba

Svetld orieskovo hneda

Spotreba
14,5 kg/m?
(pre hrubku 10 mm)

Aplikacia

Omietacim zariadenim

s kontinualnym miesanim
alebo stierkou

Zarovnanie nanesenej
paropriepustnej omietky latou

Vlyhladenie paropriepustnej omietky

Q
E_
>
T 3
=i
o N
=

Spojiva
omietky do malt

Odvlh¢ovacie

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

.0
[§]
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S
em
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>
=
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® 0o
=50
=
o
X
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Vyrobky & Aplikacia

Komplex Duca degli Abruzzi - Bari - Taliansko

Sanacny zasah

Zhotovenie vysokopevnostnej paropriepustnej omietky s obsahom sklenenych viakien po celej ploche vonkajsieho
muriva a finalna farebna povrchova uprava na baze siloxanov na ochranu novej omietky. Oprava poskodenych
betonovych prvkov, zvySenie statickej unosnosti Casti stavby a izolovanie plochych striech.




Mape-Antique Strutturale NHL

Oblasti pouzitia

Vysokopevnostna paropriepustna malta
na baze prirodzene hydraulického vapna a
Eko-Puzolanov na zhotovovanie omietok i
na murovanie, zvlast vhodnéa na realizacie
»vystuzenych“ omietok

GREEN INNOVATION

B Zhotovenie vysokopevnostnej paropriepustnej omietky na kamenné,
tehlové, tufové alebo zmie$ané murivo bez znamok vzlinajucej kapilarnej

vihkosti.

m Zhotovenie novych paropriepustnych omietok alebo na opravy muriva,
vratane umelecky alebo historicky hodnotnych budov spadajucich pod
ochranu pamiatkového Ustavu.

B Zhotovenie novych ,vystuzenych® omietok s elektricky zvaranou zinkovou
rohozou na zoslabnutom murive bez vzlinajlucej kapilarnej vihkosti.

B Zhotovenie krycej vrstvy ,vystuzeného krytu“ s viozenim ocelovej vystuze

na vonkajsich klenbach.

Finalne viastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

{25 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

2000 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Tixotrépna

Poérovitost zmesi:

7% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 droch):

> 15 N/mm?
Kategoéria CS IV (EN 1015-11)
Trieda M 15

Pridrznost k podkladu (tehla):

> 0,7 N/mm?
Spoésob porusenia (FB) = A/C
(EN 1015-12)

Pociato¢na pevnost v strihu (f,q):

0,15 N/mm? (EN 998-2 Priloha C)

Obsah chloridov:

< 0,05% (EN 1015-17)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

< 0,2 [kg/(m?2-min®5)]

Kategéria W 2 [ Tt

Priepustnost vodnej pary:

60 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

{1 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda E

Balenie
Vrrecia 25 kg

Farba

Svetla orieSkovo hneda

Spotreba
17 kg/m?
(pre hrubku 10 mm)

Aplikacia

Omietacim zariadenim

s kontinualnym mieSanim
alebo stierkou

Kontrola kryt/a vystuze

Apl/kaCIa konstrukcnej om/etky
omietacim zariadenim

Injektazne
zmesi

Odvlh¢ovacie
omietky

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Murovacie
malty
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Vyrobky & Aplikacia

Palazzo Vecchio (zadna fasada) - Florencia - Taliansko
Sanacny zasah
Vyplri Skar v kameni a konstrukéné zosilnenie balkonov.




Mape-Antique Allettamento

Oblasti pouzitia

Soliam odolna malta na béaze prirodzene
hydraulického vapna a Eko-Puzolanov na
murovanie a Skarovanie muriva

GREEN INNOVATION

B Zhotovenie nového muriva alebo na opravy existujuceho muriva, vratane
muriva na umelecky alebo historicky hodnotnych budovach spadajucich

pod ochranu pamiatkového Ustavu.

B Vypln skar v pohladovom murive medzi kameriom, tehlami alebo tufom.

B Zhotovenie loznych Skar, vratane Skar vystuzenych ocelovou vystuzou
alebo kompozitnymi materidlmi (ako napr. MAPEROD)

B Zhotovenie murovanych stien s pouzitim malty s garantovanymi

vlastnostami.

m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
poskodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

1,5 mm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1950 kg/m® (EN 1015-6)

Vzhlad:

Tixotrépna

Poérovitost zmesi:

6% (EN 1015-7)

Pevnost v tlaku (po 28 drioch):

Trieda M 5 (EN 1015-11)

Pridrznost k podkladu (tehla):

> 0,5 N/mm?
Sposob porusenia (FB) = B
(EN 1015-12)

Pociato¢na pevnost v strihu (f,q):

0,15 N/mm? (EN 1052-3)

Obsah chloridov:

< 0,05% (EN 1015-17)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

< 0,3 [kg/(m?emin®%)] (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

15/35 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,77 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen:

Trieda A1

Odolnost proti siranom:

< 0,02% (ASTM C 1012 mod.)

Solné vykvety
(polovi€né ponorenie do vody):

: Bez vyskytu
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>
T 3
=i
o N
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Balenie o

Vrrecia 25 kg >'®
Qo
0o

Farba

Slamovo Zlta

Spotreba

16,5 kg/m?

(pre hrubku 10 mm) &
§2

Aplikacia 30

Stierkou £ g
©
(@)

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Realizacia kamenného muriva

Murovacie
malty

Jemné
dokoncovacie malty

Wplri skar v pohladovom murive




Vyrobky & Aplikacia

»Minuto Pesce® - Molfetta (BA) - Taliansko

Sanacny zasah
Kompletna oprava pozostavala z realizacie odvihéovacej makroporéznej omietky, paropriepustnej omietky a spevnenia
Celnych stien a klenieb pouZzitim vysokopevnostnej murovacej malty. Dekoracia povrchu stien s farebnymi povrchovymi

Upravami na siloxanovej baze.




Mape-Antique Strutturale NHL

Vysokopevnostna transpirantna malta na
baze prirodzene hydraulického vapna a
Eko-Puzolanov na zhotovenie omietok i
na murovanie, zvlast vhodnéa na realizacie
»vystuzenych“ omietok
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GREEN INNOVATION

Oblasti pouzitia

m Zhotovenie nového muriva alebo na opravy existujuceho muriva, vratane
muriva na umelecky alebo historicky hodnotnych budovach spadajicich
pod ochranu pamiatkového Ustavu.

m Vyrovnanie povrchu na vonkajSej strane klenieb.

m Vypln skar v pohladovom murive medzi kamefiom, tehlami alebo tufom.

B Zhotovenie loznych $kar, vratane Skar vystuzenych ocelovou vystuzou
alebo kompozitnymi materialmi (ako napr. MAPEROD)

B Zhotovenie murovanych stien s pouzitim malty vy$Sich mechanickych
vlastnosti.

m Opravy muriva, v ktorom su pritomné dutiny a/alebo nerovnosti vymenou
posSkodeného murovacieho prvku alebo metdédou ,rozparaj a zasi“.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna: 2,5 mm (EN 1015-1)
Objemova hmotnost zmesi: . 2000 kg/m?® (EN 1015-6)
Vzhlad: Tixotrépna
Pérovitost zmesi: 7% (EN 1015-7)
> 15 N/mm?
Pevnost v tlaku (po 28 drioch): Kategéria CS IV (EN 1015-11)
Trieda M. 15
> 0,7 N/mm?
Pridrznost k podkladu (tehla): Sposob porusenia (FB) = A/C
(EN.1015-12)
Pociato¢na pevnost v strihu (f,q): 0,15 N/mm? (EN 998-2 Priloha C)
Obsah chloridov: < 0,05% (EN 1015-17)

- Sl . . < 0,2 [kg/(m?2-min®s)] B
Koeficient kapilarnej nasiakavosti: Kategéria W 2 (EN 1015-18)
Priepustnost vodnej pary: 60 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (AM1o,suchy): 1 W/meK (EN 1745)
Reakcia na oheri: Trieda E

¢

EN 998-1

Injektazne
zmesi

Balenie P
Vrecia 25 kg =
b o o

N oT

Farba

Svetla orieSkovo hneda

Spotreba

17 kg/m?

(ore hrubku 10 mm) .g
Sz

Aplikécia 32

Omietacim zariadenim % °
(@)

s kontinualnym mieSanim
alebo stierkou

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

£ e LA

":*:. 3 ;\E} 4

L=

Rekonstrukéné prace na murive

Murovacie
malty

Jemné
dokoncovacie malty

b

)

/néta/-écié kamennych prvkov




Vyrobky & Aplikacia
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Villa Mazanti - Rim - Taliansko
Sanacny zasah
Oprava chybajucej omietky pouZitim paropriepustnej omietky a vyhladenie casti povrchov velmi jemnou maltou. Povrch

ostatnych stien vyhladeny pouZzitim malty s jemnou Struktdrou na dosiahnutie prirodzeného vzhladu povrchu muriva.
Dekoracia povrchu stien s farebnymi povrchovymi dpravami na siloxanovej baze.




Mape-Antique FC Ultrafine

Soliam odolna paropriepustna malta na
baze prirodzene hydraulického vapna a Eko-
Puzolanov na kone¢né vyhladenie povrchov
s velmi jemnou Strukturou

Q
E_
>
T 3
=i
o N
=

’ Z) Balenie -
GREEN INNOVATION Vrecia 20 kg 3 _g g
Oblasti pouzitia Farba
m Zhotovenie velmi jemnej finalnej povrchovej Gpravy odvihéovacich Biela
makroporéznych omietok v interiéri a exteriéri pri oprave muriva poskodeného Spotreb
L . D . . . otreba
vplyvom vzlinajucej kapilarnej vinkosti a pésobenim rozpustnych soli. 7I3)kg/m2
B Zhotovenie velmi jemnej findlnej povrchovej Upravy odvlh&ovacich (pre hrabku 1 mm) ©
makroporéznych omietok na murive v blizkosti lagun alebo v primorskych § 2>
. H A o+
oblastiach. Aplikacia 32
. o L o, . 3 Hiadkou kovovou stierkou = g
B Zhotovenie velmi jemnej findlnej povrchovej upravy odvih€ovacich g

makroporéznych omietok alebo pévodnych vapennych omietok na
kamennom, tehlovom, tufovom alebo zmieSanom murive, vratane muriva
na umelecky alebo historicky hodnotnych budovach spadajucich pod

>

ochranu pamiatkového Ustavu. \g%

B Zhotovenie velmi jemnej findlnej povrchovej Upravy paropriepustnych a *2 %
konstruké&nych omietok. g2
83

R

Finalne vlastnosti vyrobku eg
~Z

Max. velkost zrna: 100 pm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi: 1700 kg/m? (EN 1015-6)

Aplikacia druhej vrstvy velmi jemnej

Vzhlad: Plasticka , o
vyhladzovacej malty S
Pevnost v tlaku (po 28 drioch): E 2.8 Wl (EN 1015-11) 3g
: Kategoria CS II S5E
=
> 0,8 N/mm?

Pridrznost k podkladu (tehla): Spoésob porusenia (FB) = B

(EN 1015-12)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

Kategéria W 0 (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<20 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,39 W/meK (EN 1745)

Reakcia na oher: Trieda E
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test)
Solné vykvety

(polovi¢né ponorenie do vody):

: Bez vyskytu

.
Konecné vyhladenie povrchu
kovovou stierkou

Jemné
dokoncovacie malty




Vyrobky & Aplikacia

Sedliacky dom - Lucca - Taliansko

Sanacny zasah

Aplikdcia vysokopevnostnej konstrukénej malty s obsahom sklenenych viakien a vyhladenie povrchu jemnou
dokoncovacou maltou s prirodzenou Strukturou. Dekoracia stien aj naterovymi farbami na siloxanovej baze.




Mape-Antique FC Civile

N\

Oblasti pouzitia

B Zhotovenie jemnej finalnej povrchovej Upravy odvih¢ovacich makroporéznych

Soliam odolna paropriepustna malta na
baze prirodzene hydraulického vapna a
Eko-Puzolanov na konecné vyhladenie
povrchov s jemnou Strukturou

GREEN INNOVATION

omietok v interiéri a exteriéri pri oprave muriva poSkodeného vplyvom
vzlinajucej kapilarnej vihkosti a pdsobenim rozpustnych soli.

B Zhotovenie jemne;j finalnej povrchovej upravy odvihéovacich makroporéznych

omietok na murive v blizkosti lagun alebo v primorskych oblastiach.

B Zhotovenie jemnej finalnej povrchovej upravy odvihéovacich makroporéznych

omietok alebo pévodnych vapennych omietok na kamennom, tehlovom,
tufovom alebo zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo
historicky hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového

Ustavu.

B Zhotovenie jemnej finalnej povrchovej Upravy paropriepustnych a

kon$trukénych omietok.

Finalne vilastnosti vyrobku

Max. velkost zrna:

400 pm (EN 1015-1)

Objemova hmotnost zmesi:

1800 kg/m? (EN 1015-6)

Vzhlad:

Plasticka

Pevnost v tlaku (po 28 droch):

10 N/mm?

Kategéria CS IV e

Pridrznost k podkladu (tehla):

> 0,6 N/mm?
Spbsob porusenia (FB) = B
(EN 1015-12)

Koeficient kapilarnej nasiakavosti:

Kategéria W 2 (EN 1015-18)

Priepustnost vodnej pary:

<15 p (EN 1015-19)

Tepelna vodivost (A10,suchy):

0,67 W/meK (EN 1745)

Reakcia na ohen: Trieda E
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test)
Solnhé vykvety

(poloviéné ponorenie do vody):

: Bez vyskytu

Balenie
Vrecia 25 kg

Farba
Biela
Svetlo ruzova

Spotreba
1,4 kg/m?
(pre hrubku 1 mm)

Aplikacia

Hladkou kovovou stierkou

Aplikacia jemnej vyhladzovacej
malty

Konecné vyhladenie povrchu
hubkou

Injektazne
zmesi

Odvlh¢ovacie
omietky

Paropriepustné a
konstrukéné omietky

Murovacie
malty

Jemné
dokoncovacie malty




Vyrobky & Aplikacia

Budova posty - Cesenatico (Forfi cesena) - Taliansko

Sanacny zasah
Aplikacia novej makroporéznej odvih¢ovacej malty a vyhladenie povrchu hrubou dokoncovacou maltou. Dekordcia stien

aj naterovymi farbami na siloxanovej baze.




Mape-Antique FC Grosso
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EN 998-1

Soliam odolna paropriepustna malta na
baze prirodzene hydraulického vapna a
Eko-Puzolanov na konecné vyhladenie
povrchov s hrubou Strukturou

Injektazne
zmesi

Balenie o=
GREEN INNOVATION Vrecia 25 kg :%‘g
a8
Oblasti pouzitia Farba

m Zhotovenie hrubej finalnej povrchovej tpravy odvih&ovacich makroporéznych Bl
omietok v interiéri a exteriéri pri oprave muriva poskodeného vplyvom L

T G A . , . Spotreba
vzlinajucej kapilarnej vihkosti a pdsobenim rozpustnych soli. 7fkg/m2
B Zhotovenie hrubej finalnej povrchovej Upravy odvih€ovacich makroporéznych  (ore hribku 1 mm) .
omietok na murive v blizkosti lagun alebo v primorskych oblastiach. %g‘
ikaci 50 .2
B Zhotovenie hrubej finalnej povrchovej Upravy odvih€ovacich makroporéznych Aplikacia 4 2E
. . 3 ; ; . Hladkou kovovou stierkou > O
omietok alebo pévodnych vdpennych omietok na kamennom, tehlovom, 8
tufovom alebo zmieSanom murive, vratane muriva na umelecky alebo
historicky hodnotnych budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového i .
ustavu. .
B Zhotovenie hrubej finalnej povrchovej Upravy paropriepustnych a "E%
konstrukénych omietok. %o
a2
= ’_(é
sz
Finalne viastnosti vyrobku 8 "%
X
Max. velkost zrna: 600 ym (EN 1015-1) S U 0
Objemova hmotnost zmesi: 1700 kg/m® (EN 1015-6)
Vzhlad: Plasticka

.0
i . ) 6 N/mm2 Aplikacia hrubej vyhladzovacej 8 2
Pevnost v tlaku (po 28 drioch): Kategéria CS IV (EN 1015-11) malty 5 g
>
= 0,5 N/mm? =
Pridrznost k podkladu (tehla): Sposob porusenia (FB) = B
(EN 1015-12)
Koeficient kapilarnej nasiakavosti: Kategéria W 2 (EN 1015-18)
Priepustnost vodnej pary: <15 p (EN 1015-19) ::‘
Tepelna vodivost (A10,suchy): 0,45 W/meK (EN 1745) © S
c O
Reakcia na oheri: Trieda E £ g
Odolnost proti siranom: Vysoka (Anstett test) - :gJ
Solné vykvety : ¢ . ) 3
(poloviéné ponorenie do vody): Bez vyskytu :oglfcne vyhladenie povrchu
: ubkou
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Farby a dekoracie

Medzi zakladné poziadavky pri vybere materialov pouzivanych pri koneCnom
farebnom navrhu rekonstruovanych objektov patria: vysoka priepustnost
vodnych par, odolnost proti dazdovej vode a dokonala pridrznost k podkladu.
S pouzitim vyrobkov na vapennej baze z produktovej skupiny MAPE-ANTIQUE
sa tak ponuka prilezitost pre nase mesta vytvarat a zdokonalovat historické a
kulturne dedi¢stvo nasich predkov.

Odporucené systémoveé rieSenie pre tento druh sanacného zasahu predpoklada
pouzitie povrchovych Uprav z produktovej skupiny SILEXCOLOR, t.j. vyrobkov
na baze modifikovaného kremigitanu draselného, spifiajlicej poziadavky normy
DIN 18363. ,Silikatizacia“ vytvara dokonaly spoj s podkladovou vrstvou a
pozostava z transformacie kremicitanu draselného do kremicitanu vapenatého,
€o je spOsobené pritomnostou vapna v sanaénych omietkach. | napriek tomu,
Ze vyrobky z produktovej skupiny SILEXCOLOR obsahuju pigmenty i plniva,
nezabranuju prestupu vodnych par. Vdaka tomu zostavaju vlastnosti a parametre
vyrobkov MAPE-ANTIQUE nemenné.

| napriek krystalizacii kremiCitanu draselného do pérov omietky je poskytnuta
dostato¢na odolnost proti vode, ¢im je mozné chranit povrch omietky pred
negativnym vplyvom dazdovej vody. Na rozdiel od vapennych, su mineralne
povrchové Upravy schopné i bez pridania latexovych prisad odolavat agresivnym
chemickym vplyvom kyslych dazdov. V priebehu sulfidacie nie su nachylné na
dezintegraciu kyseliny sirovej a tak nespdsobuju napor na ochrannu vrstvu
obsahujucu uhli¢itan vapenaty.

Poznamka:

V pripade poziadavky na farebné natery alebo povrchové uUpravy s vysokym
stupriom odolnosti proti vode, mézu byt alternativou k vyrobkom z produktovej
skupiny SILEXCOLOR vyrobky na baze siloxanov t.j. SILANCOLOR. Spaéjaju
vyhody tradi¢nych mineralnych materialov, teda ich schopnost priepustnosti
vodnych par s vyhodami ,,syntetickych” materialov ako je napr. vode odolnost.
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Produktova skupina Silexcolor: viastnosti

m Dokonala pridrznost s podkladom (vplyvom chemickej reakcie zvanej
sSilikatizacia®).

m Vysoka priepustnost vodnych par napomaha odvadzat vodu i z vnutra
muriva.

m Vysoka schopnost povrchovych Uprav ,odrazat“ dazdovu vodu, vdaka
krystalizacii kremic€itanu draselného do porov omietky.

Odolnost kvality povrchovej Upravy voci pdsobeniu kyslych dazdov

Siroka moznost kombinacie viacerych vyrobkov a farieb - moznost dosiahnut
mnoho estetickych a dekorativnych efektov.

Produktova skupina Silexcolor: vyrobky

Produktova skupina SILEXCOLOR zahffia vyrobky spifiajlice estetické i
funkéné poziadavky na farebné dekorovanie sanaénych omietok MAPE-
ANTIQUE. Ponuka naterové farby SILEXCOLOR PITTURA, povrchové
Uupravy roznych Struktur SILEXCOLOR TONACHINO a SILEXCOLOR
GRAFFIATO a velmi jemnu omietku mramorového vzhladu SILEXCOLOR
MARMORINO. VSetkym vy$sSie uvedenym vyrobkom predchadza pri ich
aplikacii pouzitie zakladnych naterov. Do Uvahy prichadza na zjednotenie
nasiakavosti podkladu transparentny zakladny nater SILEXCOLOR PRIMER
alebo SILEXCOLOR BASE COAT, ktory vdaka obsahu plniva eSte vyraznejsie
zdokonaluje pridrznost nasledne aplikovanych naterovych farieb alebo
Strukturovanych povrchovych Uprav.
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Referencie

Nasledovné referencie reprezentuju vyznacné projekty, pri ktorych opravy
existujuceho muriva, vratane muriva na historicky a umelecky hodnotnych
budovach spadajucich pod ochranu pamiatkového Ustavu boli realizované
s pouzitim vyrobkov MAPE-ANTIQUE.

Viac referencii je dostupnych na webovej stranke Mapei www.mapei.it

V abecednom poradi:

Abbazia di S. Maria di Tiglieto - Genova - Taliansko

Altana in Vicolo Savelli - Roma - Taliansko

Anfiteatro Flavio - Roma - Taliansko

Antiche Mura Cittadine di Firenze - Firenze - Taliansko

Basilica di San Francesco e Sacro Convento di Assisi - Assisi - Taliansko
Campanile dei Monaci della Basilica di S. Ambrogio - Milano - Taliansko
Casa degli Artisti - Budapest - Madarsko

Caserma Ferdinando di Savoia - Roma - Taliansko

Casolare privato - Lucca - Taliansko

Castello di Acaya - Vernole (LE) - Taliansko

Castello di Caen - Caen - Francuzsko

Castello Canevaro (Castello dei Duchi) - Zoagli (GE) - Taliansko
Castello di Venere - Trapani - Taliansko

Chiesa della SS. Annunziata - Ispica (RG) - Taliansko

Chiesa di San Pedro De Versalles - Mattanza - Cuba

Cattedrale di S. Margherita - Montefiascone (VT) - Taliansko

Chiesa e Monastero Adoratrici Perpetue SS. Sacramento - Vigevano (PV) - Taliansko
Chiesa Montesion - Palma di Maiorca - Spanielsko

Chiesa S. Pancrazio - Vedano Olona (VA) - Taliansko

Chiesa S. Chiara al Pantheon - Roma - Taliansko

Chiesa S. Costanzo - Napoli - Taliansko

Collegio Gentile - Fabriano (AN) - Taliansko

Complesso Duca degli Abruzzi (IACP) - Bari - Taliansko

Complesso residenziale “La Mattonaia” - Pietrasanta (LU) - Taliansko
Condominio “Le 5 Corti” - Caronno Pertusella (VA) - Taliansko
Convento dei Cappuccini - Savona - Taliansko

Diga di S. Felice - Venezia - Taliansko

Domus Aurea - Roma - Taliansko

Edificio Storico in muratura - Bagnacavallo (RA) - Taliansko

Edificio Storico Via Orsanmichele - Firenze - Taliansko

Edifici storici residenziali - Nepi (VT) - Taliansko

Ex-Pastificio Cerere - Roma - Taliansko

Fabbricato affiancato a Villa Asnaghi - Paderno Dugnano (MI) - Taliansko
Fontane delle 99 cannelle - L’Aquila - Taliansko

Forte di Bard - Bard (AO) - Taliansko

Karlov most - Praha - Ceska Republika

Kostol Sv. Mikula$a - Ostrava - Ceska Republika

Monastero dei Padri Gesuiti - Stara Wies - Polsko

Mura storiche - Firenze - Taliansko

Mury Jerichha - Gerico - Izrael

Museo Peggy Guggenheim - Venezia - Taliansko

Museo Malay Heritage Centre - Singapur




Museo Archeologico Antonio Salinas - Palermo - Taliansko Bytovy dom “Le 5 Corti”
Oratorio della Passione in S. Ambrogio - Milano - Taliansko Caronno Pertusella (VA)

Palazzo Arrivabene - Mantova - Taliansko Taliansko

Palazzo Centro Asturiano - Avana - Cuba

Palazzo dei Normanni - Palermo - Taliansko

Palazzo della Carovana, Scuola Normale Superiore - Pisa - Taliansko
Palazzo delle Poste - Cesenatico (FC) - Taliansko

Palazzo Ducale - Sassuolo (MO) - Taliansko

Palazzo Ferro - Trapani - Taliansko

Palazzo Gradari - Pesaro (PU) - Taliansko

Palazzo Orsucci - Lucca - Taliansko

Palazzo Pretorio - Peccioli (PI) - Taliansko

Palazzo Vecchio (facciata posteriore) - Firenze - Taliansko

Piazza pubblica al “Minuto del Pesce” - Molfetta (BA) - Taliansko
Pieve di San Donato in Polenta - Bertinoro (FC) - Taliansko

Pieve di S. Stefano di Sorano - Filattiera (MS) - Taliansko

Pinacoteca di Forli - Forli (FC) - Taliansko

Ponte S. Paternian - Venezia - Taliansko

Rocca di S. Floriano (TV) - Taliansko

Sant’Apollinare Nuovo - Ravenna - Taliansko

Senato della Repubblica - Roma - Taliansko

Sponde dei Navigli - Milano - Taliansko

Teatro alla Scala - Milano - Taliansko

Torre Campanaria della Chiesa Parrocchiale di S. Martino - Novara - Taliansko
Villa Asnaghi - Paderno Dugnano (MI) - Taliansko

Villa del Balbaniello - Lenno (CO) - Taliansko

Villa Brancati - Marzamemi (SR) - Taliansko

Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo (M) - Taliansko

Villa Mazzanti - Roma - Taliansko

Villa Medici - Firenze - Taliansko

Zamok Spielberg - Brno - Ceské Republika



Poznamky
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MAPEI SK; s.r.0.
Nadrazna 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji - Tel. +421-2-4020 4511 - Fax +421-2-4020 4523
Internet: www.mapei.sk - E-mail: office@mapei.sk

C.P. MK 674130 - (SK) 07/13



