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Vystavna miestnost Ingram - Sansepolcro - Italy - Pouzité produkty: Ultratop Systém ,,Prirodzeny efekt“




SYSTEMY PRIEMYSELNYCH PODLAH

V sektore Zivicovych a cementovych podlah, MAPEI vyvinula Siroku skalu technologicky pokrokovych
systémov, ktoré ponukaju vysoko standardnu kvalitu pre kazdu Specifickl oblast pouzitia, vratane

verejnych, sikromnych, priemyselnych a civilnych aplikacii. Dany Standard, pre svoje charakteristiky
funkcnosti, lahkou Gdrzbou a atraktivnou finalnou povrchovou Upravou je garanciou pre konecného uzivatela.

MAPEI laboratoéria vyvinuli dve hlavné produktové skupiny: Mapefloor System - kompletna Skala epoxidovych
a polyuretanovych systémov, Ultratop System - samonivelacny, rychlo tuhndci systém na baze cementu,
ktory vdaka svojej viacticelovosti moze byt pouzity pre siroku skalu priemyselnych, ale aj obcianskych podlah.
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Mapefloor Systém 31

Viacvrstvovy protiSmykovy systém v hribke 0,8 aZ 1,2 mm , nepriepustny
pre vodné pary, vhodny na povrch vystaveny lahkému mechanickému
zataZeniu, ktory vyZzaduje vysoku odolnost voci chemickym vplyvom.

Pouzité vyrobky:

Primer SN

Mapefloor 1 300 SL

Mapecolor Paste

Kremicity piesok 0,5

Kremicity piesok 0,25

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania alebo dékladného prebrisenia,
s cielom zabezpecit najlepsSie vlastnosti pre epoxidovy systém MAPEFLOOR SYSTEM 31.
Povrch vykazujici defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti
a hlbke poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN

alebo MAPEFLOOR | 300 SL. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim
PRIMER MF alebo PRIMER EP. Velké diery, alebo vyrazne narusené miesta je nutné
opravit s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady

MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. Na takto pripraveny podklad sa aplikuje

PRIMER SN zmiesany s MAPECOLOR PASTE a 4 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5,

pricom sa hmota vyleje na povrch a rovhomerne nanesie pomocou ocelového hladidla
alebo zubovej stierky. Uvedeny nater eSte v Eerstvom stave sa zasype

KREMICITYM PIESKOM 0,5 aZ do nasytenia. Po vytvrdnuti PRIMER SN je nutné z povrchu
odstranit prebyto¢ny piesok pomocou priemyselného vysavaca. Aplikacia finalnej vrstvy
MAPEFLOOR |1 300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE a 0,5 kg KREMICITEHO PIESKU 0,25
musi byt rovnomerne a stvisle pomocou valca so stredne dlhym vlasom a je nutné dbat
na to, aby povrch zostal po aplikacii bez poruch.

3 |
-

Mapefloor Systém 32

Viacvrstvovy protiSmykovy systém v hribke 3 az 3,5 mm, nepriepustny pre
vodné pary, vhodny na povrch vystaveny stredne tazkému mechanickému
zataZeniu, ktory vyZaduje vysoku odolnost voci chemickym latkam.

Pouzité vyrobky:

Primer SN

Mapefloor |1 300 SL

Mapecolor Paste

Kremicity piesok 0,5

Kremicity piesok 0,25

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania alebo dékladnym prebrisenim,
s cielom zabezpecit najlepsie vlastnosti pre epoxidovy systém MAPEFLOOR SYSTEM 32.
Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti

a hlbke poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN alebo
MAPEFLOOR | 300 SL. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim PRIMER MF
alebo PRIMER EP. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné opravit

s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.

Na takto pripraveny podklad sa aplikuje PRIMER SN zmieSany s MAPECOLOR PASTE

a 4 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5, pricom sa hmota vyleje na povrch a rovhomerne nanesie
pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este v cerstvom stave
sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5 az do nasytenia. Po vytvrdnuti PRIMER SN je nutné
z povrchu odstranit prebytocny piesok pomocou priemyselného vysavaca. Aplikacia
strednej vrstvyy MAPEFLOOR | 300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE

a 3 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5 musi byt rovnomerne na predchadzajucu vrstvu pomocou
ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater eSte v erstvom stave sa zasype
KREMICITYM PIESKOM 0,5 az do nasytenia. Po vytvrdnuti je nutné z povrchu odstranit
pomocou priemyselného vysavaca prebytocny piesok, nasledne prebrusit povrch a opat
vysat prebytocny piesok. Finalna vrstva MAPEFLOOR | 300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE
a 0,5 kg KREMICITEHO PIESKU 0,25 sa nanesie rovnomerne a sUvisle pomocou valca

so stredne dlhym vlasom a je nutné dbat na to, aby povrch zostal po aplikacii bez poruch.




Mapefloor Systém 33

Epoxidovy samonivelizacny systém bez obsahu rozpustadiel, v hrubke

2 az 4 mm , nepriepustny pre vodné pary, vhodny na podlahy v obchodnych
centrach, sterilizacnych miestnostiach, v priestoroch potravinarskeho pri-
emyslu.

Pouzité vyrobky:

Primer SN Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
Mapefloor 1 300 SL (Mapefloor Filler)

Mapecolor Paste

v

Kremicity piesok 0,5

Kremicity piesok 0,25

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania alebo dékladnym prebrisenim,
s cielom zabezpeit najlepsie vlastnosti pre epoxidovy systém MAPEFLOOR SYSTEM 33.
Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti
a hibke pogkodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN alebo
MAPEFLOOR | 300 SL. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim PRIMER MF
alebo PRIMER EP. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné opravit

s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.

Na takto pripraveny podklad sa aplikuje PRIMER SN zmieSany s MAPECOLOR PASTE

a 4 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5, pricom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie
pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este v cerstvom stave sa
zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5 aZ do nasytenia. V pripade, 7e po tomto prvom natery
povrch je eSte porézny, treba vykonat dodatocné vyrovnanie s PRIMER SN a jemnym
presypanim s KREMICITYM PIESKOM 0,5. Po vytvrdnuti PRIMER SN je nutné z povrchu
odstranit prebytocny piesok pomocou priemyselného vysavaca. Finalna vrstva
MAPEFLOOR 1300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE a 8 kg KREMICITEHO PIESKU 0,25
sa nanesie rovnomerne pomocou ocelového hladidla alebo ,V“ zubovej stierky. Pokial

je vrstva Cerstva sa naslednym pouzitim odvzdusnovacieho valca zabezpeci suvisla vrstva
bez vzduchovych bubliniek. V pripade poZiadavky na matny a jemne protiSmykovy povrch
sa do 24 hod na podklad aplikuje MAPEFLOOR FINISH 51, dvojzlozkovy alifaticky
polyuretanovy pripravok v mnozstve 0,1 kg/m2. Pouzitim MAPEFLOOR FINISH 51

s pridanim 5- 10% MAPEFLOOR FILLER je mozné zvysit protiSmykovy efekt.

Pri obcianskej vystavbe sa odporuca k findlnemu oSetreniu povrchov metalizujuci
pripravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Mapefloor System 34

Epoxidovy naterovy systém bez obsahu rozpustadiel, nepriepustny
pre vodné pary, odolny voci olejom, vhodny ako protiprasna ochrana
priemyselnych podlah.

Pouzité vyrobky:

Mapefloor |1 300 SL

Mapecolor Paste

(Mapefloor Filler)

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou opieskovania s karborundom prip.

vhodnym briasnym kotticom, a nasledne z povrchu odstranit prebyto¢ny piesok pomocou
priemyselného vysavaca. Povrch vykazujici defekty vo forme trhlin, dier, preliatin je nutné
v zavislosti na velkosti a hlbke poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP,
PRIMER SN alebo MAPEFLOOR | 300 SL. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim
PRIMER MF alebo PRIMER EP. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné opravit

s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
Aplikacia prvého nateru MAPEFLOOR | 300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE musi byt
rovnomerne a suvisle pomocou valca so stredne dlhym vlasom a je nutné dbat na to,

aby povrch zostal po aplikacii bez poruch. Aplikacia findlneho nateru MAPEFLOOR | 300 SL

s pridanim MAPECOLOR PASTE musi byt rovnomerne a suvisle pomocou valca so stredne
dlhym vlasom a je nutné dbat na to, aby povrch zostal po aplikacii bez portch.

Na dosiahnutie jemného protiSmykového efektu je mozné pridat 5-10% MAPEFLOOR FILLER
do finalneho nateru MAPEFLOOR 1300 SL.




Mapefloor Systém 51

Viacvrstvovy protiSmykovy systém na podlahy v priemernej hrubke 3 mm,
priepustny pre vodné pary, vystaveny lahkému mechanickému zataZeniu,
s nizkou odolnostou voci chemickym vplyvom.

Pouzité vyrobky:

Mapefloor 1500 W

Mapecolor Paste

Kremicity piesok 0,5

Mapei rieSenie

Podklad musi byt pripraveny vopred brokovanim. Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin,
dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti a hlbke poSkodeného miesta opravit pomocou
materialov EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR | 500 W. Pripadné spevnenie podkladu

sa zabezpec i pouzitim MAPECOAT | 600 W. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné
opravit s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
V tomto pripade musi byt podklad dokladne navlhéeny, dbat vSak na to, aby sa nevytvarali
kaluze a zbyto¢ne nehromadila voda. Na takto pripraveny podklad sa MAPEFLOOR | 500 W,
pouZity ako primer, zmiesa s MAPECOLOR PASTE a 2 L vody, vyleje sa na povrch

rovhomerne nanesie pomocou oce[ové,ho hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este

v Cerstvom stave sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5 aZ do nasytenia. Po vytvrdnuti
MAPEFLOOR | 500 W odstranit prebyto¢ny piesok pomocou priemyselného vysavaca,

a nasledne po jemnom prebruiseni povrchu opatovne vysat zostatkovy prach na podklade.
Finalna vrstva MAPEFLOOR | 500 W s pridanim MAPECOLOR PASTE a 2 L vody sa nanesie
rovnomerne pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Naslednym pouzitim valca

so stredne dlhym vlasom sa dosiahne jednoliata stvisla vrstva.
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Mapefloor Systém 52 e

Viacvrstvovy protiSmykovy systém na podlahy v priemernej hrubke 5 mm,
vystaveny strednému mechanickému zataZeniu, priepustny pre vodné
pary, s nizkou odolnostou voci chemickym vplyvom. e

Pouzité vyrobky:
Mapefloor 1 500 W
Mapecolor Paste
Kremicity piesok 0,5

Mapei rieSenie

Podklad musi byt pripraveny vopred brokovanim, pri¢om dbat na to, aby povrch nebol
naruseny hlboko. Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné

v zavislosti na velkosti a hibke poékodeného miesta opravit pomocou materialov

EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR | 500 W. Pripadné spevnenie podkladu

sa zabezpedi pouzitim MAPECOAT | 600 W. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta

je nutné opravit s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady

MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. V tomto pripade musi byt podklad dokladne navlhceny,
dbat vSak na to, aby sa nevytvarali kaluZe a zbytocne nehromadila voda.

Na takto pripraveny podklad sa MAPEFLOOR | 500 W, pouzity ako primer, zmieSa

s MAPECOLOR PASTE a 2 L vody, vyleje sa na povrch a rovnomerne nanesie pomocou
ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este v Cerstvom stave sa zasype
KREMICITYM PIESKOM 0,5 aZ do nasytenia. Po vytvrdnuti MAPEFLOOR | 500 W je nutné

z povrchu odstranit prebytocny piesok pomocou priemyselného vysavaca.

Aplikacia strednej vrstvy MAPEFLOOR | 500 W s pridanim MAPECOLOR PASTE

a 2 L vody musi byt rovnomerne na predchadzajucu vrstvu pomocou ocelového hladidla
alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este v erstvom stave sa zasype KREMICITYM PIESKOM
0,5 az do nasytenia. Po vytvrdnuti odstranit prebytocny piesok pomocou priemyselného
vysavaca, jemnym brisnym papierom prejst povrch a nasledne potom vysat zostatkovy prach
na podklade. Finalna vrstva MAPEFLOOR | 500 W s pridanim MAPECOLOR PASTE

a 2 Lvody sa nanesie rovnomerne pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky.
Naslednym pouzitim valca so stredne dlhym vlasom sa dosiahne jednoliata stvisla vrstva.




Mapefloor Systém 53

Epoxidovy samonivelacny systém na podlahy v priemernej hribke 4 mm,
priepustny pre vodné pary, vhodny na podlahy v obchodnych centrach,
sterilizacnych priestoroch, potravinarskom a farmaceutickom priemysle.

Pouzité vyrobky:

Mapecoat |1 600 W

Mapefloor 1500 W

Mapecolor Paste

Kremicity piesok 0,5

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

(Mapefloor Filler)

Mapei rieSenie

Podklad musi byt pripraveny vopred brokovanim, pri¢om dbat na to, aby povrch nebol

naruseny prilis hlboko. Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné

v zavislosti na velkosti a hibke pogkodeného miesta opravit pomocou materialov

EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR | 500 W. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci
pouzitim MAPECOAT | 600 W. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné opravit

s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.

V tomto pripade musi byt podklad dékladne navlhéeny, dbat vSak na to, aby sa nevytvarali

kaluZe a zbytocne nehromadila voda. Na takto pripraveny podklad sa MAPEFLOOR | 600 W,
pouzity ako primer, zriedeny s vodou v max. pomere 1:1, nanesie na povrch rovnomerne

pomocou valca so stredne dlhym vlasom. Uvedeny nater sa este v cerstvom stave zasype
KREMICITYM PIESKOM 0,5. Finalna vrstva MAPEFLOOR | 500 W s pridanim MAPECOLOR PASTE
a 2 Lvody sa nanesie rovhomerne pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Naslednym
pouzitim dvzdusriovacieho valca sa zabezpeci suvisla vrstva bez vzduchovych

bubliniek. V pripade poziadavky na zvySenie odolnosti voci oderu sa odporuca na podklad
aplikovat MAPEFLOOR FINISH 50 alebo MAPEFLOOR FINISH 52 W.

Pouzitim MAPEFLOOR FINISH 50 s pridanim 5% MAPEFLOOR FILLER je mozné dosiahnut jemny
protiSmykovy efekt. Pri obcianskej vystavbe sa doporucuje k finalnemu oSetreniu povrchov
metalizujuci pripravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Decor Systém 70

Epoxi-polyuretanovy systém na podlahy bez obsahu rozpustadiel
s konecnou ,,.Spachtlovanou alebo mramorovanou” strukturou povrchu,
vhodny pre vnutorné obytné priestory, showroomy a obchody.

Pouzité vyrobky:

Primer SN

Kremicity piesok 0,5

Mapefloor Decor 700

Mapecolor Paste

Mapefloor Finish 52 W alebo Mapefloor Finish 50

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

(Mapefloor | 300 SL TRP)

Mapei rieSenie

Podklad musi byt pripraveny vopred brokovanim alebo dokladnym prebrisenim, s cielom
zabezpecit najlepsie vlastnosti pre DECORSYSTEM 70. Povrch vykazujuci defekty vo forme
trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti a hlbke poSkodeného miesta opravit
pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpeci
pouzitim PRIMER MF alebo PRIMER EP. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné
opravit s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
Na takto pripraveny podklad sa aplikuje PRIMER SN zmieSany s MAPECOLOR PASTE

a 4 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5, pricom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie
pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater eSte v Cerstvom stave

sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5. V pripade, Ze po tomto prvom natery sa povrch javi ako
porézny, treba vykonat dodato¢né vyrovnanie s PRIMER SN a jemnym presypanim

s KREMICITYM PIESKOM 0,5. Po vytvrdnuti je nutné z povrchu odstranit prebytocny piesok
pomocou priemyselného vysavaca. Finalna vrstva MAPEFLOOR DECOR 70 s pridanim
MAPECOLOR PASTE sa nanasa viacerymi tahmi hladkej strany ocelovej stierky az pokial

sa nedosiahne Zelany esteticky vzhlad. V pripade poZiadavky na zlepSenie vlastnosti voci
tvorbe ryh je mozné do 24 hodin aplikovat na povrch MAPEFLOOR FINISH 50 alebo
MAPEFLOOR FINISH 52 W. Pri ob¢ianskej vystavbe sa odporuca k finalnemu oSetreniu
povrchov metalizujuci pripravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.
MAPEFLOOR 1300 SL TRP méze byt pouzity v alternative finalneho pripravku

pri max. hrubke 1,5 mm.




Mapefloor Systém 61

Epoxidovy systém na podlahy vo vodnej disperzii, nepriepustny pre vodné
pary, odolny voci olejom, vhodny ako protiprasna ochrana priemyselnych
podlah alebo finalna impregnacia podlahového systému ULTRATOP.

Pouzité vyrobky:

Mapecoat | 600 W

Mapei rieSenie

Priprava povrchu prebrisenim s cielom zabezpecenia najlepsich vlastnosti
pre epoxidovysystém MAPEFLOOR SYSTEM 61.

Prvy nater MAPECOAT | 600 W zmiesany s vodou v max. pomere 1:4

sa aplikuje rovnomerne pomocou valca so stredne dlhym vlasom.

Druhy finalny nater MAPECOAT | 600 W zmiesany s vodou v max. pomere 1:3
sa aplikuje rovnomerne pomocou valca so stredne dlhym vlasom.
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Mapefloor Systém 91

Epoxidovy systém urceny k opravam starych poskodenych podlah
vystavenych strednému az tazkému mechanickému zataZeniu, epoxidova
vyrovnavacia malta s podobnou konzistenciou ako bezné potery, bez obsahu
rozpustadiel, systém vhodny na pouzitie v miestach, kde sa vyZaduje vysoka
odolnost voc¢i chemickym vplyvom, v hribke 6-15 mm.

Pouzité vyrobky:

Primer SN Mapeflex PU21 Kremicity piesok 1,9
Mapefloor 1 900 Mapeflex PU55 SL Kremicity piesok 0.5
Mapefloor 1 300 SL Mapeflex PU50 SL Kremicity piesok 0.25

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou frézovania alebo brokovania s naslednym odsatim
prachu priemyselnym vysavacom. Povrch vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je
nutné v zavislosti na velkosti a hibke poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP,
PRIMER SN alebo MAPEFLOOR | 900 W zmieany s KREMICITYM PIESKOM 0,5. Pripadné
spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim PRIMER MF alebo PRIMER EP. Velké diery alebo
vyrazne narusené miesta je nutné opravit s MAPEFLOOR | 900 W zmiesanym

s KREMICITYM PIESKOM 1,9 alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
Na takto pripraveny podklad sa aplikuje PRIMER SN rovnomerne pomocou valca so stredne
dlhym vlasom. Nasledna malta sa nanasa na Cerstvy primer. Aplikacia malty

MAPEFLOOR | 900 W pripravena pridanim 180 kg KREMICITEHO PIESKU 1,9 na balenie.
Nanasanie epoxidovej malty sa realizuje pomocou zubovej stierky 8 mm a laty. Nasledné
vyhladenie doporuc¢ujeme pomocou vibraénej laty (helikoptéry), pokial je malta eSte v erstvom
stave. Prva vyrovnavacia vrstva pomocou MAPEFLOOR | 300 SL s pridanim MAPECOLOR PASTE
a1,8kg KREMICITEHO PIESKU 0,25 sa nana&a a zarovnava na predchadzajucu vrstvu hladkou
stranou zubovej stierky. V mieste stavajicich pracovnych a dilatacnych skar v podklade sa narezd
nové skary. Vypli pracovnych $kar sa prevedie s MAPEFLEX PU21 /vystavené pohybu do 5%/
alebo s MAPEFLEX PU55 SL. Utesnenie dilatacnych skar sa prevedie s MAPEFLEX PU50 SL.
Druha vyrovnavacia vrstva sa realizuje do 12 hod nanesenim MAPEFLOOR | 300 SL s pridanim
MAPECOLOR PASTE a 4,8 kg KREMICITEHO PIESKU 0,25. Material sa na podklad nanasa

a zarovnava hladkou stranou zubovej stierky Aplikacia finalnej vrstvy MAPEFLOOR | 300 SL

s pridanim MAPECOLOR PASTE a 0,8 kg KREMICITEHO PIESKU 0,5 musi byt rovnomerne a suvisle
pomocou valca so stredne dlhym vlasom a je nutné dbat na to, aby povrch zostal po aplikacii

bez portch.




Mapefloor Systém PU 65

Transparentny, polyuretanovy, alifaticky systém, bez obsahu rozpustadiel,
priepustny pre vodné pary, odolny vocCi olejom, vhodny ako protiprasna
ochrana priemyselnych podlah, impregnacny nater schopny zniZit absorbciu
a zlepsit odolnost voci oderu systému ULTRATOP.

Pouzité vyrobky:

Mapefloor Finish 50

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

(Mapefloor Filler)

Mapei rieSenie

Priprava povrchu prebrisenim s pouZitim karborundového kotuca alebo iného vhodného
abrazivneho koti¢a s naslednym odsatim prachu priemyselnym vysavacom. Povrch
vykazujuci defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti a hlbke
poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN alebo

MAPEFLOOR | 300 SL. Pripadné spevnenie podkladu sa zabezpedi pouzitim PRIMER MF alebo
PRIMER EP. Velké diery alebo vyrazne narusené miesta je nutné opravit s MAPEFLOOR EP19
alebo pomocou vyrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. Aplikacia vrstvy
MAPEFLOOR FINISH 50 musi byt rovnomerne a suvisle pomocou valca so stredne dlhym
vlasom, pri¢om je nutné dbat na to, aby povrch zostal po aplikacii bez poruch. V pripade
poziadavky na jemne protiSmykovy povrch sa na podklad aplikuje MAPEFLOOR FINISH 50

s pridanim 5- 10% MAPEFLOOR FILLER. OSetrenie povrchu s MAPEFLOOR FINISH 50 doda
povrchu ,mokry efekt”. Pri obéianskej vystavbe sa odporuca k findlnemu oSetreniu
povrchov metalizujlci pripravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Mapefloor Systém CPU/MF

Systém na polyuretan-cementovej baze vhodny na podlahy s vysokou
odolnostou voci chemickym vplyvom, v hribke 3-4 mm, idealny pre
podlahy v priemysle chemickom, farmaceutickom, potravinarskom
/spracovanie cukru a plnenie fliad mineralnou vodou/, v textilnom
priemysle a v sektore Cistenia vod.

Pouzité vyrobky:

Primer SN

Kremicity piesok 0,5

Mapefloor CPU/MF

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou frézovania alebo silného brokovania.

Na takto pripraveny podklad sa v mieste alebo v blizkosti zvislych prvkov narezu spoje
k spriahnutiu, a tiez pri pripadnych odvodnovacich kanalizaénych vpustiach.

Na podklade sa naznatia v diagonalnom smere Ciary, ktoré je potrebné narezat

do hlbky cca 2 mm. Nasledne pomocou priemyselného vysavaca sa odstrani prebytocny
prach z povrchu. Na takto pripraveny podklad sa aplikuje PRIMER SN zmieSany

s KREMICITYM PIESKOM 0,5 v pomere 1:0,4 rovnomerne pomocou ocelového hladidla.
Uvedeny nater este v Cerstvom stave sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5 aZ do nasytenia.
Po vytvrdnuti primeru je nutné odstranit prebyto¢ny piesok pomocou priemyselného
vysavaca, a nasledne po jemnom prebruseni povrchu opétovne vysat zostatkovy prach
na podklade. MAPEFLOOR CPU/MF sa pripravuje presnym zmieSanim 3 komponentov
pocas 3 minut za vzniku hladkej, homogénnej pasty. Takto pripraveny

MAPEFLOOR CPU/MF sa nanasa na podklad rovnomerne pomocou zubovej stierky.




Mapefloor Systém CPU/HD

Systém na polyuretan-cementovej baze vhodny na podlahy s vysokou
mechanickou a chemickou zatazZou, v hribke 6-9 mm, idealny

pre tazko namahané podlahy, podlahy vystavené vysokym tcinkom
chemikalii a vysokym teplotnym zmenam, v skladoch, v potravinarskom,
chemickom a farmaceutickom priemysle.

Pouzité vyrobky:

Mapefloor CPU/HD

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou frézovania. Na takto pripraveny podklad sa
v mieste alebo v blizkosti zvislych prvkov narezu spoje k spriahnutiu, a tiez pri pripadnych
odvodfovacich kanaliza¢nych vpustiach. Na podklade sa naznacia v diagonalnom smere
Ciary, ktoré je potrebné narezat do hlbky cca 2 mm. Nasledne pomocou priemyselného
vysdavaca sa odstrani prebytocny prach z povrchu. MAPEFLOOR CPU/HD sa pripravuje
presnym zmieSanim 3 komponentov pocas 3 minut za vzniku hladkej, homogénnej pasty.

Takto pripraveny MAPEFLOOR CPU/HD sa nanasa na podklad rovhomerne pomocou
ocelového hladidla.
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Mapefloor |1 320 SL CONCEPT

Epoxidovy samonivelaény systém bez obsahu rozpustadiel, so ,.zrnitym"”
efektom, na podlahy odolné voci oderu, k dispozicii v Sirokej farebnej skale

Pouzité vyrobky:

Primer SN

Mapecolor Paste

Mapefloor | 320 SL CONCEPT

Kremicity piesok 0.5

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brusenia alebo brokovania s cielom
zabezpecenia najlepSich vlastnosti pre epoxidovy systém MAPEFLOOR | 320 SL CONCEPT.
Povrch vykazujici defekty vo forme trhlin, dier, preliacin je nutné v zavislosti na velkosti

a hlbke poskodeného miesta opravit pomocou materialov EPORIP, PRIMER SN. Pripadné
spevnenie podkladu sa zabezpeci pouzitim PRIMER MF alebo PRIMER EP. Velké diery alebo
vyrazne narusené miesta je nutné opravit s MAPEFLOOR EP19 alebo pomocou vyrobkov
zrady MAPEGROUT /MAPEGROVUT,SV/. Na takto pripraveny podklad sa aplikuje prva vrstva
PRIMER SN zmieSany s KREMICITYM PIESKOM 0,5, pricom sa hmota vyleje na povrch

a rovnomerne nanesie pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedeny nater este
v erstvom stave sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5 az do nasytenia. Po vytvrdnuti
PRIMER SN je nutné z povrchu odstranit prebytocny piesok pomocou priemyselného
vysavata. Nasledne sa nanesie druha vrstva PRIMER SN zmieSaného s MAPECOLOR PASTE
/vyberte farbu podobnu ako je pri finalnej vrstve/ a KREMICITEHO PIESKU 0,5 rovnomerne
na predchadzajucu vrstvu pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky.

Uvedeny nater este v cerstvom stave sa zasype KREMICITYM PIESKOM 0,5.

Po vytvrdnuti PRIMER SN je nutné z povrchu odstranit prebytocny piesok a prach

pomocou priemyselného vysavaca. Finalna vrstva MAPEFLOOR | 320 SL CONCEPT

sa nanasa rovnomerne a suvisle v hribke najmenej 2 mm pomocou ocelovej stierky.




Ultratop Systém ,,Prirodzeny efekt”

Realizacia novych, pripadne oprava starych priemyselnych podlah

v obchodnych centrach a supermarketoch pomocou rychlo tvrdnucej
samonivelizacnej cementovej hmoty odolnej voci oderu v hribke

od 5 az 40 mm. Systém je tiez vhodny pri realizacii podlah

v obcianskej vystavbe.

Pouzité vyrobky:

Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN

Ultratop

Mapefloor Finish 50 alebo Mapefloor Finish 52 W alebo Mapecoat 1 600 W
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

(Mapefloor Filler)

Mapei riesenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania alebo frézovania s naslednym
odsatim prachu priemyselnym vysavacom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poskodené mie-
sta opravit pomocou materialov EPORIP alebo EPOJET s presypom KREMICITEHO PIESKU 0,5.
Na takto pripraveny betdnovy povrch sa aplikuje vo dvoch alebo troch vrstvach PRIMER G
zriedeny s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v zavislosti od savosti podkladu /bez vytvorenia
akéhokolvek povrchového filmu/. Na nesavy povrch tvoreny z keramickej dlazby alebo
prirodného kamefa sa nanasa MAPEPRIM SP. Na zmieSané povrchy ako betén/keramika alebo
betdn/prirodny kamen sa mdze pouzit PRIMER SN zosilneny Specialnou mriezkou RETE 320

a zasypany KREMICITYM PIESKOM 1,2 a# do nasytenia. ULTRATOP sa nanasa na takto
pripraveny podklad pomocou ocelového hladidla alebo zubovej stierky. Dvojnasobny nater
MAPECOAT | 600 W zriedeny s vodou sa nanasa na podklad rovnomerne a stvisle pomocou
valca so stredne dlhym vlasom. Alternativne sa moZe pouzit MAPEFLOOR FINISH 50, pricom
je nutné dbat na to, aby povrch zostal po aplikacii bez poruch. Obidva pouZité materialy
MAPECOAT | 600 W i MAPEFLOOR FINISH 50 dodaji podlaham mokry efekt. V pripade
zachovania p6vodného vzhladu podlahy sa odporuca pouzit MAPEFLOOR FINISH 52 W.

Ak sa pozaduje dosiahnutie jemného protiSmykového efektu do MAPEFLOOR FINISH 50

a MAPEFLOOR FINISH 52 W sa prida 5% MAPEFLOOR FILLER. Neodporuca sa miesanie
MAPEFLOOR FINISH 52 W s MAPEFLOOR FILLER pri tmavych odtiefioch ULTRATOP.

Pri obcianskej vystavbe po finalnom oSetreni musi byt povrch voskovany

pouzitim MAPELUX OPACA alebo MAPELUX LUCIDA.

Ultratop Systém , Leskly efekt”

Rychlotvrdnica samonivelizacna cementova malta vhodna k realizacii
podlah v hribke 10-40 mm, vhodna do internych priestorov, ako showroomy,
restauracie, bytové priestory, obchodné centra. Tento systém zabezpedi
perfektnu rovinatost, hladkost a zrkadlovost povrchov.

Pouzité vyrobky:

Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN

Ultratop

Ultratop Stucco

Keraseal alebo Mapefloor Finish 50 alebo Mapefloor Finish 52 W

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania alebo frézovania s naslednym
odsatim prachu priemyselnym vysavacom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poskodené
miesta opravit pomocou materialov EPORIP alebo EPOJET s presypom

KREMICITEHO PIESKU 0,5. Na takto pripraveny beténovy povrch sa aplikuje vo dvoch alebo
troch vrstvach PRIMER G zriedeny s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v zavislosti od savosti
podkladu /bez vytvorenia akéhokolvek povrchového filmu/. Na nesavy povrch tvoreny

z keramickej dlazby alebo prirodného kamena sa nanasa MAPEPRIM SP. Na zmieSané povrchy
ako betdn/keramika alebo betén/prirodny kamen sa méze pouzit PRIMER SN zosilneny
$pecialnou mriezkou RETE 320 a zasypany KREMICITYM PIESKOM 1,2 aZ do nasytenia.
ULTRATOP sa nanasa na takto pripraveny podklad pomocou ocelového hladidla alebo zubovej
stierky. Po 2 az 3 diioch od aplikacie ULTRATOPU sa pomocou diamantovych kottcov
vyhladzuje povrch. Na kompletnu upravu sa odporutca 5 vyhladeni roznymi kotaémi.
Vzniknuté povrchové mikropdry si vyzaduju Stukovanie s pouzitim ULTRATOP STUCCO. Nater
KERASEAL, impregnacny ochranny priesvitny lak, sa aplikuje vo dvoch vrstvach pomocou
bavlnenej handricky alebo valcom so stredne dlhym vlasom. Alternativne sa m6zu pouzit
MAPEFLOOR FINISH 52 W alebo MAPEFLOOR FINISH 50. MAPEFLOOR FINISH 52 W

ma schopnost zachovat pévodny vzhlad podlahy, zatial co MAPEFLOOR FINISH 50 dava podlahe
mokry efekt. Podlahy vystavené peSej premavke sa odporuca oSetrit materialom KERASEAL.
Nasledne povrch musi byt navoskovany pomocou metalizujlcich voskov MAPELUX OPACA
alebo MAPELUX LUCIDA. Zatial ¢o MAPEFLOOR FINISH 52 W a MAPEFLOOR FINISH 50
zanechavaju v kone¢nom vzhlade matné povrchy, potom leskly efekt podlah sa méze
zoslabit udermi a narazmi.




Ultratop Systém ,,Efekt benatske terazzo”

Realizacia lesklych podlah typu ,benatske terazzo” v hribke 15-40 mm
pomocou rychlotvrdnicej samonivelaénej cementovej hmoty ULTRATOP
zmieSanej s DYNASTONE COLOR umelym, farebnym cementovym plnivom,
vhodné na podlahy v interiéri ako obchodné centra, showroomy, Skoly, muzea,
divadla, obchody, kancelarie, byty, atd.

Pouzité vyrobky:

Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN
Ultratop

Ultratop Stucco

Dynastone Color

Keraseal

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

Mapei rieSenie

Podklad musi byt vopred pripraveny pomocou brokovania prip. frézovania s naslednym
odsatim prachu priemyselnym vysavacom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poskodené
miesta opravit pomocou materialov EPORIP alebo EPOJET s presypom

KREMICITEHO PIESKU 0,5. Na takto pripraveny beténovy povrch sa aplikuje vo dvoch alebo
troch vrstvach PRIMER G zriedeny s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v zavislosti od savosti
podkladu /bez vytvorenia akéhokolvek povrchového filmu/. Na nesavy povrch tvoreny

z keramickej dlazby alebo prirodného kamena sa nanasa MAPEPRIM SP. Na zmieSané
povrchy ako beton/keramika alebo betén/prirodny kamen sa méze pouzit PRIMER SN
zosilneny $pecialnou mriezkou RETE 320 a zasypany KREMICITYM PIESKOM 1,2 az

do nasytenia. Vopred v mieSacke pripraveny ULTRATOP/DYNASTONE COLOR sa nanasa
rovnomerne pomocou ocelovej zubovej stierky na pripraveny podklad. Po 2 az 3 dfioch

od aplikacie Ultratopu sa pomocou diamantovych brisok vyhladzuje povrch.

Na kompletnu Gpravu sa odporuca é vyhladeni réznymi briskami. Vzniknuté

povrchové mikropéry si vyZaduju Stukovanie s pouzitim ULTRATOP STUCCO.

Nater KERASEAL, impregnacny ochranny priesvitny lak, sa aplikuje vo dvoch vrstvach
pomocou bavlnenej handricky alebo valcom so stredne dlhym vlasom. Nasledne po oSetreni
pripravkom KERASEAL povrch musi byt navoskovany pomocou metalizujucich voskov
MAPELUX OPACA alebo MAPELUX LUCIDA.

Veterny mlyn - New Barilla - Parma - Italy Podzemna garaz - budova Berlaymont - Brussels - Belgium
Pouzité produkty: Ultratop Systém ,,prirodzeny efekt* Pouzité produkty: Ultratop Systém ,,prirodzeny efekt"“



Communics

V Interior De

IP Cleaning - Bagno (Reggio Emilia) - Italy Nakupné centrum IKEA - Padova - Italy
Pouzité produkty: Ultratop Systém, Mapefloor Systém 34 Pouzité produkty: Mapefloor Systém 33, Mapefloor Systém 91

Predajiia Solaris - Civitanova Marche (Macerata) - Italy Posta - Peschiera Borromeo (Milan) - Italy
Pouzité produkty: Ultratop Systém, Mapefloor Systém 33 Pouzité produkty: Mapefloor Systém 91



icgant

Autoservis Diamante bodywork - Montale (Pistoia) - Italy FAIST Componenti S.p.A. - Montone (Perugia) - Italy
Pouzité produkty: Mapefloor Systém 33 Pouzité produkty: Mapefloor Systém 33, Mapefloor Systém 34

Hotel Les Fleurs - Sofia - Bulgary Ulozné depo Sisma - Bollate (Milan) - Italy
Pouzité produkty: Decor Systém 70 Pouzité produkty: Mapefloor Systém 32



VZORKOVNIK ODTIENOV - MAPECOLOR PASTE )

Koncentrované farebné pasty pre farbenie produktov z Mapefloor Systému na neutralnej baze.
Poznamka: Farebné odtiene v Mapecolor nateroch zodpovedaju skale odtienov RAL

] 1 5]

1001 1013 1015
BéZova Perla Biela Slonova kost

6021 7001 3 7030 7032 7034 7040 7035 7037
Bledo Zelena Strieborno Seda Kamen Seda Strkovo Seda Zlto Seda Shutter Seda Lesklo Seda Pader Seda
3009 . 3016 . 5007 5012 5024 6001 6017 6019
Hrdzavo Cervena Koralovo Cervena Sparkling modra Iskriva Modra Pastelova Modra Smaragdovo Zelena May Zelena Bledo Zelena

VZORKOVNIK ODTIENOV - MAPEFLOOR 1320 SL CONCEPT

Samonivela¢na hmota bez obsahu rozpustadiel so zrnitym efektom, urcena k realizacii

)
podlah odolnych voci abrazii. Produkt je dostupny vo viacerych odtienoch.

Poznamka: Farebné odtiene v MAPEFLOOR 1320 SL KONCEPTE nezodpovedaju Ziadnemu vzorkovniku farieb.

Bledo Modra Tmavo Modra Svetlo Seda Tmavo Seda Cervena

VZORKOVNIK ODTIENOV - ULTRATOP

Rychlo tuhnuca, samonivelacna hmota na baze specialnych hydraulickych
spojiv k realizacii podlah odolnych voci abrazii v hribke od 5 do 40 mm.

Poznamka: Farebné odtiene v ULTRATOP nezodpovedajl Zziadnemu vzorkovniku -
farieb. Z dovodu cementovej baze produktu, finalny farebny odtien nemusi byt jednotny.

il ..

c0d.035325 cod. 035625 c0d.035425 c0d.035825 cod. 035725 cod. 035925
Biela Svetlo Seda Standard Bézova Hrdzavo Cervena Antracitova

VZORKOVNIiK ODTIENOV - DYNASTONE COLOR

Farebné cementové plnivo urcené k dekorativnym podlaham a konstrukénym prvkom pouzivanych v urbanistike.
Poznamka : Farebna skala Dynastone Color nezodpoveda Ziadnemu inému vzorkovniku farieb.
Vzhladom na cementovy charakter materialu, moze byt konec¢na farebnost nejednotna.

Biela lta Oranzova Cervena Hneda Modra Zelena

Pozndmbka: odtiene zadané vo farebnom vzorkovniku su Cisto reprezentativne a méZu sa odliSovat vdaka tlacovému limitu.
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Nadrazna 39, 900 28
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