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Mapeproof AL AP
sistem

WRVAVAVAVAVA 'AVAVAYAVAVAVAYAY; N IS T !\vvv@v“w‘v( NN

Mapeproof AL AP ile su yalitimi yapilan
yer alti yapilari

Diyafram yUzeyin tesviye tabakasi
Mapeproof AL AP

Betonarme temel dosemesi
Idrostop

Betonarme perde
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Garantili uzun sureli koruma

Gectigimiz yillarda, ekonomik buUyume ve alt yapi islerindeki
gelismeler insanlarin metropoller ve sehir etrafindaki banliydlerde
yasama egilimine girdiklerini gostermistir. Bu durum alanlarin daha
yogun bir sekilde kullaniimasina sebep olmustur.

Teknolojideki buUyuk gelismeler ve insaat sektorinde gelistirilen
yeni teknikler; sehirlerin yer alti alanlarinin cok daha etkili ve yogun
kullanilabilmesini saglamistir. Yapilarin yer altinda kalan bélimileri
genellikle yer alti sularina maruz kalmakta, nemli yuzeylere insa
edilmekte ya da degisik yapidaki toprak veya kaya ile temas
etmektedir. Bu durum, tasarim ve malzemelerin dayanikhligi ile ilgili
yeni sorunlar ortaya ¢ikarmaktadir.

Mapei bu yeni zorluklar icin tUm potensiyel risklere, su, nem,
gaz, toprak ve kayalarda bulunan zararli maddelere karsi yer alti
yapilari icin tam koruma saglayan bir sistemi temel alan bakis acisi
gelistirmistir.

Bu su yalitim sistemi, teknik 6zelliklerini ve performans degerlerini
uzun vadede koruyabilecek sekilde tasarlanmistir ve bu sayede
temellerinin saglamligini koruyabilmesine ciddi katki saglar.

Mapei AR&GE laboratuvarlari HDPE esasli membrandan olusan tam
su yalitim sistemi; Mapeproof AL AP'yi gelistirdi. Bu membranlar
beton ile surekli yapisma (tam kimyasal yapisma) olusturur ve hizli
ve kolay bir sekllde uygulanir.

Mapeproof AL AP son derece kolay uygulanisi , test edilmis
mukavemet ve dayanikliligi ve uzun vadede garanti edilen koruma,
guvenlik ve guUvenilirlik ozelikleri ile proof sistemler i¢in devrim
niteliginde bir gelismedir. Mapeproof AL AP aynizamanda Mapei'nin
gunden glne dunya genelindeki insaat islerinin gelismesi ve daha
kolay olmasi adina Urun ve endUstiri streglerii¢cin sundugu benzersiz
ve yenilik¢i gelisimlere de bir drnektir.
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060 Tam yapisma saglayan
_~  suyalitimi

Mapeproof AL AP sistem, yapilari su, nem, radon ve metan gazlari
ve toprakta bulunan diger maddelere karsi koruyan disarindan bir
bohcalama sistemi olusturur. Betona tam yapisma performansi
sayesinde, delinme ya da yirtilma durumlarinda; yanal su yuritmeyi
engeller. Mapeproof AL AP sistem listelenen yardimci aksesuarlar
ile tam bir sistem meydana getirir:

« Mapeproof AL Tape D10 AP gugclendirme ve ek yerlerinde
kullanilan yapiskan bant.

- Mapeproof Liquid Membrane Detaylar ve pahlarda kullanilan
2-bilesenli ve politratan esasli likit membran.

Perde yuzeylerinde sUrekli bir yalitim sistemi saglamak adina; HDPE
esasli, kendinden yapiskanli membran Mapeproof AL 1200 AP veya
Mapeproof SA ya da alternatif olarak kendinden yapiskanli bitumlu
membranlar Mapethene LT ve Mapethene HT'den biri uygulanabilir.
Bu sayede, beton dokumu éncesinde (tek yUz perde) ve sonrasinda
(Gift yUz perde); son derece etkili ve tam yapisma saglayan su yalitim
sistemi olusturulabilir.

Mapeproof Al AP: beton d6kimu 6ncesinde
temel alti su yalitimi




Mapeproof AL AP: beton dokimu éncesinde tek ylz
perdelerin su yalitimi

e Mapeproof AL 1200 AP: Mapeproof AL AP ile uygulanarak,
beton dékimu sonrasinda cift ylz perdelerin yalitimi
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Mapeproof AL AP membrani
X bilesenleri

&

Mapeproof AL AP, basing duyarli koruma tabakasina sahip yapiskan
katmani olan dayanikl sentetik HDPE 6rtiden olusmaktadir. Beton
ile temas edince guclu ve dayanikll bir yapisma performansini
garanti eder (tam yapisma). Bu bilesim, asagidaki durumlarda tabaka
yerlestirilen beton ile temas ettiginde, membran yerlestirilen beton ile
saglam bir bag olusturur.

Koruyucu film
Kaplama katmani
Yapisma katmani

HDPE katmani

Mapeproof AL AP 6zellikleri

Dokulen beton ile uzun sure Garanti edilen sabit kalinlikta

boyunca kalici, monolitik bir HDPE membran (1,2 mm)
yapisma olusturur. « Temel donatilarindan
« 70 metre yuUksekligindeki su kaynaklanabilecek delinmelere
basincina karsl gegirimsizidir. karsi dayanikli.
« Temel ile membran arasinda yanal - Toprakya da yer altinda olabilecek
su iletkenliginin 6nldne geger. kirletici ve agresif maddelere karsi
« Servis sUresi boyunca olusabilecek dayaniklilk.
kucuk deformasyon ve catlaklari « Yer alti yapilarinin su yalitiminda
koprdler. kullanilan diger Mapei Urunleri ile
« Tamamen su gecirimsiz ek yerleri. uyumludur.

Soguk uygulama igin saloma ya da
Isi kaynagdi gerektirmez.

Koruma betonu gerekmez.

Kolay uygulanabilme: esnek ve iyi
cahsilabilirlik, kolay sekil alma.



Urdnudn
derinlemesine analizi

Dokulmus beton ile kimyasal-fiziksel yapisma

Beton ile arasindaki surekli ve kalici yapisma, basing ve betonun
alkali yapisina karsi hassasiyete sahip son teknoloji sentetik
yapistirici sayesinde olusmaktadir. Betonun olusturdugu basing
altinda, membran yuzeyindeki yapistirici beton yUzeyine ve mikro
gozeneklere nUfuz ederek betona siki bir yapiisma meydana getirir.

Beton ile siki
yapisma

"+, Beton

Yapisma katmani

HDPE katmani

Beton dokimu esnasinda

Taze beton, membran ylzeyine yerleserek ylzeye nufuz eder ve membran
yuzeyindeki sentetik yapistirici ile yapisma meydana getirir.

Betonun priz almasi esnasinda

Beton priz alirken, Mapeproof AL AP membrani ile sUrekli, dayanikli ve monolitik
bir yapisma meydana gelir.

Kesin ve saglam koruma

Mapeproof AL AP toprakta bulunan su, nem ve gazlara karsi tum beton
yapilarda uzun sureli koruma saglar.

& MAPEI ‘—
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Urdnudn
derinlemesine analizi

Yanal su yUrimesini engeller

Tam yapisma saglayan su yalitim sistemlerinin baslica avantaj,
membran kazara hasara ugrasa da; beton ile membran arasinda
yanal su yurimesi meydana gelmez. Membranda olusabilecek
hasarin tespit edilmesi ve bu sayede mUdahale edilmesi kolaydir.

Bu belirleyici 6zellik Amerikan Standardi ASTM D5385'e gore test
edilmistir: Mapeproof AL AP 7 bar'dan yUksek su basinci altinda
yanal su yurumesi meydana getirmez.

Tam yapisma saglayan Mapeproof AL AP ile su yalitimi
membran ile yalitiimamis yapi : yapllmig yapl

Betonarme Betonarme
yapl : yapl
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Yuksek performans: ek yerlerinde ve esnemelerde su
gecirimsizlik

Mapeproof AL AP EN ve ASTM gibi uluslararasi standartlara uygun
olmasiicin en zorlu testlerden onay almistir. Membranin ana elemani
olarak kullanilan HDPE sayesinde; en zorlu ortam kosullarina ve
cekme mukavemeti, delinme dayanimi, yirtilma mukavemeti, ek
yerlerinde su gecirimsizlik ve basingli suya karsi gegirimsizlik gibi
maruz kalabilecegdi tim basing¢lara karsi dayaniklilik saglayan tustun
mekanik 6zellikleri garanti eder.

Mapei laboratuvarlarinda Mapei laboratuvarlarinda
yapilan ek yerlerinde su yapilan membranin elastikiyet
gecirimsizlik testi testi
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Sistemin
avantajlari

Mapeproof AL AP sistem, en iyi sentetik membran uygulayici
ekiplerinin profesyonel uygulamasiyla her turlU yeralti yapisi igin
kalici, dayanikl koruma saglar.

SALOMA GEREKMEZ
CEVRESEL RIiSK YOKTUR
DAHA GUVENLIDIR

O HIZLI, KOLAY UYGULAMA

O 0 @ EK"YERLERiNDE %100 S.U'GE'(;iRiMSiZLiK
==\ MUKEMMEL GALISILABILIRLIK VE

—————|\=_  UYGULAMASI KOLAY

TUM SU VE NEME KARSI BARIYER OLUSTURUR
7ba'0<>0 7 BAR'DAN DAHA YUKSEK SU BASINCI ALTINDA DAHI
YANAL SU YURUMESINI ENGELLER

————————————— BETONA MUKEMMEL YAPISMA

RADON VE METAN GAZLARINA KARSI PASIF BARIYER
TOPRAK VE YER ALTI SULARINDA BULUNAN
————————————— KIMYASALLARA KARSI DAYANIKLI

\L COK ESNEK HDPE MEMBRAN
—~——" — TEMEL OTURMALARINI KOMPANSE
- = = EDEBILME KAPASITESI

c € CE isaretlemesi

EN 13967 Mapeproof AL AP ve Mapeproof AL 1200 AP, EN 13967 (“Su yalitimi

icin esnek membran — bohg¢alama yalitim sistemlerinde kullanilan

plastik ve kauguk gecirimsiz membran; plastik ve kauguk da dahil olmak
tzere”) standardinin gereksinimlerini karsilamaktadir.

CE isaretlemesi, Urunun kalitesinin ve 6zelliklerinin strekliliginin ve tutarhhginin
bir garantisidir.
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_@_ Sistemin
=\ uygulanisi

Mapeproof AL AP sistemi beton dokumu 6ncesinde uygulanan su
yalitim membrani, (Mapeproof AL AP) beton dékimu sonrasinda
uygulanan (Mapeproof AL 1200 AP, Mapeproof SA veya Mapethene)
degisik ozelliklerde bant serisi ve yardimcl aksesuarlardan
olusmaktadir.

Her bir sistem elemaninin kolay uygulanisi ve saloma kullaniminin
gerekmemesi; Mapeproof AL AP su yalitimi sisteminin hizlica, tam
anlamiyla guUvenli ve mukemmel bir sekilde uygulanabilmesine
olanak saglamaktadir. BUtun sistem bilesenlerinin uygulanmasi
kolaydir ve is1 kaynagi ya da saloma kullanimi gerektirmez ve
santiye ortaminda uUretkenlik ve daha guvenli bir ortamm meydana
getirir.

Mapeproof AL AP system

A Mapeproof AL AP
B Betonarme yapl

n



_@_ Sistemin
=\ uygulanisi

Mapeproof AL 1200 AP
sistem

A Betonarme perde
B Mapeproof SA Primer
C Mapeproof AL 1200 AP

Ek yeri ve bindirmeler nasil yapilir

Rulolarin uzun kenari boyunca yer alan kendiliginden yapisan
kenar sayesinde; iki rulo arasinda daha kolay ve guvenli bir sekilde
bindirme yapilmaktadir. Diger taraftan, rulonun kisa kenarlarinda;
Mapeproof AL Tape D10 AP banti sayesinde tamamen su gegirimsiz
ek yerleri olusturulmaktadir.

2

e
L

0 Mapeproof AL AP

9 Mapeproof
AL Tape D10 AP

Rulolar arasinda uzun kenar boyunca ek yeri.
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1. Alt ylzey hazirhgi

Mapeproof AL AP

Mapeproof AL AP uygulanacak ylUzey duzgUn olmalidir ve blyuk
boyutlu bosluklar ya da segregasyon olmamalidir. Mapeproof AL
AP, su birikintisi olmadigi strece; nemli yluzeylere de uygulanabilir.
Mapeproof AL AP betonarme, rijit isI yalitim levhasi, kalip ve ahsap
panel Uzerine uygulanabilir.

Mapeproof AL 1200 AP

Betonarme yuUzeyler saglam, duz ve temiz olmalidir. Uygun arag¢
ve ekipmanlar kullanilarak yuzeydeki c¢imento kalintisi, gevsek
parcalar, toz, gres ve gres yadi kaldirilmalidir. YUzeyin tesviye edilmesi
gerekiyorsa, uygun harcglar kullaniimalidir. Temel perde birlesim
noktalarinda pah olusturun.

Tek bilesenli astar Mapeproof SA Primer'i tek kat halinde uygulayin.
Mapeproof SA Primer akiskan kivamdadir ve firca ya da rulo
yardimiyla kolaylikla uygulanabilir.

2. Su yalitim sistemi

Yatay ytlizeylere uygulama

Toprak Uzerine, dUz ve saglam bir ylzey elde etmek icin bir grobeton
katmani uygulayin. Mapeproof AL AP'yi yatay yuUzeye dlzgun bir
sekilde serin (HDPE tarafi alt yUzeye denk gelecek sekilde) ve kalip
kenarlarinda temel déseme kalinhgindan daha az (5-8 cm) olacak
yUkseklikte sabitlenmelidir. Komsu iki membranin uzun kenarlari
boyunca kendinden yapiskanli kenarlar ile bini yapiniz. Rulo
sonlarindaki kisa kenarlarda Mapeproof AL Tape D10 AP bandi ile
bini yaparak tam gecirimsizlik saglayin. .
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) Sistemin
=\ uygulanisi

ol

Mapeproof AL AP'nin yapiskan katmanini ortaya c¢ikarmak igin;
koruyucu film tabakasini sokun.

‘ n
Donatilarin yerlestiriimesi ve beton dékumu dncesinde; tum ek yerleri ve
binileri kontrol edin. Dogru bir sekilde yapismayan ek yeri var ise ya da

membran yirtiimis yada delinmis ise Mapeproof AL Tape D10 AP ile su
gecirimsizligi devamli hale getirin.
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Beton dékimu éncesinde dikey ylizeylerde uygulama
Mapeproof AL AP uygulanacak yuzeyler dizgun olmalidir ve ¢ok fazla
puruzlUluk ve buyuk bosluklar olmamalidir. Bu sebeple, diyafram
duvarlarda ve ankrajlarda; ylUzeyin su jeti ile ylkanmasi ve yuzeyin
& tij deliklerinin dolgu ve tesviyesinin yapilmasi icin %0,25 oraninda
Mapecure SRA katkisi eklenerek; elyaf takviyeli ve rétre kontrollg,
sulfat dayanimli yapisal tamir harci Mapegrout T60 kullaniimahdir.

Kazik yUzeyler yalnizca hafifce su jeti ile yikanmalidir. Butun dikey
yUzeyleri yukaridan asaglya gelecek sekilde uygulayarak ve temel
yan yuzeyinde olan bini ile birlestirerek Mapeproof AL AP ile su
yaltimini saglayin. Uzun ve kisa kenarlardaki ek yerleri boyunca
membrani mekanik olarak sabitleyin. Dikey yuUzeylerin alt kisminda;
temel altindan cikan parca ile Mapeproof AL Tape D10 AP kullanarak
birlestirin.

Sonrasinda, koruyucu film tabakasini membran yulzeyinde cikartin.
Mapeproof AL AP uygulandiktan sonra, tum ek yerleri ve binileri
kontrol edin. Dogru bir sekilde yapismayan ek yeri var ise ya da
membran yirtilmis yada delinmis ise Mapeproof AL Tape D10 AP ile
su gecirimsizligi devamli hale getirin.
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Hastane binasi
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