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Keraflex Maxi S1

Genis boyutlu dogal taslar icin yapistirici
The adhesive for large natural stone slabs
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Deneyimlerimizden yola cikarak, ihtiyaciniz olan
tiim coziimler...

Bu kitapcik MAPEI Teknik Servis Departmani tarafindan, seramik ve tas malzemeler icin en yaygin
yapistirma sistemlerini sunmak Uzere hazirlanmigtir ve yapistirma iglerinde kullanilan cegitli drdinlere
(vapistiricilar, derz dolgulari, mastikler, vb.) ait ana uygulama tekniklerini adim adim gdsteren bir kilavuz
niteligindediir.

Bu kilavuzda yer verilen cesitli durumlar ve her durum igin sunulan éneriler yalnizca bilgilendirme
amacldir ve santiyelerde karsilasilan tim sartlari ve sorunlar kapsamaz. Farkli durumlaria kargilasiimasi
halinde Mapei Teknik Servis ekibi, her 6zel durumda en uygun ¢ézimdn belilenmesi icin her zaman
yardiminiza hazirdr.
Uriinlerimiz hakkinda daha detayl bilgi icin www.mapei.com.tr adresimizde bulunan ilgili Urcin teknik
foylerine bagvurun.

80 YILLIK SEKTOR TECRUBESI VE DAIMA MUKEMMEL
COZUMLER SUNMA HEDEFi. MAPEPIN LIDERLIGI, ES|
BENZERI OLMAYAN KNOW-HOW’A DAYANIR.

Mapei, 80 yildir sektdrdedir ve hem biyilk ve
kiiglik insaat sahalarnda hem de ltalya ve tim
dinyada kdltirel ve tarihi mirasin bir parcasi
olan binalardaki restorasyon ve koruma
projelerinde 6nemli bir rol oynamistir. Mapei'in
hikayesi, kurulusuna tanikik eden Ulke italya’nin
hikayesiyle elbette belirgin bir sekilde yakin bir bag
icindedir ama bu, ayni zamanda, yeni binyilin zorlu
gdrevlerine hazr, tim dinyada buyUk basar ile
calisan bir girketin de hikayesidir.

BUtln bu bahsedilenler 1siginda tanimlanmis
sirket felsefesi: insaat diinyasinda uzmanlasma,
uluslararasilasma, surekli gelisen ve teknolojik
acidan avantgjl Urlnler Uzerine arastrma ve
gelistirme calismalan yapma, mUsterilerimize,
kisiye &zel hizmet ve destek, takm calismasi,
UrUnlerimizi  kullanan  herkesin  sagligina ve
guvenligine gosterdigimiz ilgi ve insan Kaynaklarina
vedigimiz énemdir.
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BELGELENDIRILMIS KALITE VE GEVREYE ADANMISLIK

...gozle goriiliir surdiirilebilirligin 6tesinde

...CEVREYi VE SAGLIGIMIZI KORUMAYA KATKIDA BULUNAN TEKNOLOJIK AVANTAJLI URUN VE GOZUMLERIN GELISTIRILMESi...

BioBlock
Nemli kosullarda cesitli tiirde kiflerin olusumunu ve
cogalmasini engelleyen Mapei teknolojisi.

DropEffect

Su gecirimsiz 6zel katkilann kullanmina dayali  Mapei
teknolojisi, yiizeylerin yiiksek dlgtide su itici, kir toplamaya daha
az egilimli ve miikemmel dayanikliliga sahip olmasini saglar.

Ultralite
Geleneksel yapistiricilarla kiyaslandi§inda diisiik yo§unluk ve
yiiksek verim diizeyleri ile karakterize hafif yapistiricilar.

Ultradte

Technolby,

/A Green Innovation
(R= ) ey
e Gevreye baghhgimiz

MAPEI  driinleri,  proje  tasanmci  ve
miiteahhitlerinin US Green Building Council ile
uyumlu yenilik¢i LEED (The Leadership in Energy
and Environmental Design) sertifikall projeler
yaratmalarina yardim eder.

Belgelendirilmig karbon ayak izi (ISO TS14067).
Belgelendirilmis denklestirmeye gére atik sera gazi
emisyonu igermez.

Mapei, 2016’da EPD (Gevresel Uriin Beyani) yayinlama
siireci icin Certiquality belgesi ile ddiillendirildi. EDP,
bir driiniin yasam déngiisii boyunca cevre iizerinde
yarattigi etkileri, standart Yasam Déngiisii Analizi (LCA
—Life Cycle Assessment) yontemini kullanarak agiklar.

“==EPD
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MAPEI YAPISTIRMA URUN VE SISTEMLER| AVRUPA YAPI URUNLERi YONETMELIKLERININ GEREKSINIMLERINE UYGUNDUR

(CPR 305/2011, eski adi ile CPD)

Seramik karo ve tag malzeme icin yapigtiricilar, sivalar, sap
malzemeleri, tag bina harclari, beton koruyucu ve tamir
malzemeleri, beton katkilari, montaj sistemleri, 1si yalitim
sistemleri, vh. Avrupa Standartlari ile uyumludur ve CPR’In
gerektirdigi gibi CE isaretine sahiptir.

Kataloglar ve teknik fdylerde drtiniin hangi gereksinimleri
karsiladigi ve ilgili referans standartlan belirlemek icin
ee? Ozel logolar kullanilir.

C€

EN 12004,

Diger logolar, driinlerin  6zelliklerini ilgili
Standardinin isaretlerine gore gostermektedir.

Avrupa

WGEV Bu iiriinler 2005'ten itibaren, uluslararasi taninmisligi olan
enstitiler tarafindan test edilmis ve sertifikalandinimig,
“EC1” (cok dustik oranda zararli organik bilesen yayma
seviyesi) ve 2010 yiindan bu yana “EMICODE EC1
PLUS” (cok diisiik oranda zararli organik bilesen yayma
seviyesi-PLUS) isaretlerini tagima hakki kazanmistir. lki
isaret de Mapei’in iyesi oldugu, zeminlerde kullanilan
Uriinler, yapistinicilar ve yapi endistrisinde kullanilan
cesitli drtinlerin emisyon seviyelerini denetleyen kurulug
GEV enstitiisi  (Gemeinschaft ~Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauproduktee.V.)
tarafindan verilmistir.

MAPEI; IS0 9001, IS0 14001 VE OHSAS 18001 ULUSLARARASI STANDARTLARINA UYGUN OLARAK SERTIFIKALI KALITE, GEVRE,

SAGLIK VE GOVENLIK YONETIM SISTEMLERI UYGULAMAKTADIR

Mapei SpA 1994’ ten beri ISO 9001 kalite standartlari
ile uyumlu olarak sertifikalandinimig bir kalite sistemi
uygulamaktadir. Bu sertifikaya sahip olmakla gurur duyan
MAPEI alt kuruluslarinin sayisi her gecen yil artmaktadir.

AT
v

MapeiSpA'nin italya’daki tesisleri 1SO 14001 ile uyumiu
sertifikalandinimis Gevre Yonetim Sistemi uygular.

Kalite sisteminde oldugu gibi, bu sertifika da grup
tesislerinde artan sayiyla uygulanmaktadir.




syf. 4 Seramik duvar ve zemin kaplamasi uygulamalan icin temel kavramlar

syfs ...... : agma.zemeuygu.ama.ar..g.nteme.kawam.ar ...................................................................... :
syfmA.tyuzey.ennhaz.r.anmas.Veuygu.anmas..g.numn.er ....................................................... :
syf12 ...... : uya..t.mumn.en ........................................................................................................................... :
syf14 ...... : e,am.kveta§ma.zeme.g.nyap.§t.r.c..ar ............................................................................... :
syfzo ...... Deadmgu'an .................................................................................................................................. :
syf24 ...... : en.egmeveha,eketderz.en.g.nmast.k.er ............................................................................ :
syf31 ....... L :
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Granirapid

Seramik karolar ve tag malzemeler igin, iki bilesenli, yilksek performansh, hizl prizlenen ve
kuruyan, cimento esash yapistirici.

« Ozellikle tas malzemelerin hizil kuruma stiresiyle yapistinimasina uygun

o Ozellikle hizll seramik Gistiine seramik veya cok kisa siirelerde hizmete acllacak zemin isleri (siipermarket, hastane,
ylizme havuzu vb.) igin uygun

o Air trafije maruz zemin kaplamalarinin yapistirimasi igin uygun

Mapei yaninizda: www.mapei.com.tr adresine bir goz atin C E

EN 12004

K& MAPE -G
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SERAMIK DUVAR VE ZEMIiN KAPLAMASI UYGULAMALARI iCiN TEMEL KAVRAMLAR

Yapistirici segimi

Dogru yapistiriclyl segerken géz 6niinde bulunduruimasi
gereken ana etkenler agagidaki gibidir:

¢ yapistinlacak malzemenin tird ve bigimi;

alt ylizeyin tiri ve 6zellikleri;

nihai kullanim;

uygulama kisitlamalari;

uygulama gereksinimleri.

Minimum alt yiizey gereksinimleri

Alt ylizeyin (tir0 ne olursa olsun), uygulamadan &nce
iyi kirlenmis, temiz, kuru, diiz olmasi ve yapistiricinin
yapigsmasini potansiyel olarak engelleyebilecek her tirli
maddeden ve malzemeden arindiriimis olmasi gerekir.
Yapistiricinin kohezyon gerilmesi (pull-off) ve altindaki
yuk taslyan tabakaya yapisma mukavemeti en az 10 kg/
cm? (1 N/mm?) olmalidir.

Saplar asagidaki mekanik 6zelliklere sahip olmalidir:

- yagam alani kullanimi: Rc = 15-20 N/mm?;

- endustriyel kullanim: Rc > 30-40 N/mm?2.

Sirt kaplama yontemi

Alt ylizeydeki yapistirici yatagi ile yapistirici arasinda tam
bir temas saglanmasi gereken yerlerde, sirt kaplama
teknigi kullanilmaldir.

Derz ozellikleri

Derzlerin tanim ve tarifleri (yapisal, dagitma, genlesme ve
cevre derzleri) ve alanlari, araliklari.

Karonun uzun kenari 30 cm’den fazlaysa tasarimci, ek
glvenlik tedbiri (alt ylzeye sabitlenmis celik kancalar
gibi) olarak ilave mekanik sabitleyici sistem kullanilimasini
onermelidir.

ic mekanlarda rijit ve boyutsal agidan stabil alt yiizeylere
yapistiriimis rektifiyeli karolar icin derz genisligi 3 mm’den
buylk olmali, aksi durumlar iginse 6 ila 8 mm olmalidir.
Bu nedenle sifir derzler artik nerilmemektedir.




TS EN 12004 STANDARDININ KAPSADIGI TEMEL KAVRAMLAR

Cimento esasli yapistiricilarin ek 6zellikleri

Cimento esasli yapistiricilar degerlendirildiginde TS EN 12004; Urlnin yapisma seviyesine bagl
olarak yapistiricilari C1 ve C2 seklinde iki ana sinifa ayirir. Bunu hizli prizlenen yapistiricilarda F
harfi takip eder.

TS EN 12004, yukarida bahsedilen siniflardan ayri olarak ek siniflar da icerir. Bunlar CE
isaretlemesi agisindan zorunlu degildir ve bir yapistiricinin performansina iliskin dnemli ézellikleri
tanimlamak igin kullanilir.

— diseyde kayma yapmama (T);
— uzatilmis agikta bekleme siresi (E);
— esneklik (S1 veya S2).



TAS MALZEME UYGULAMALARI iCiN TEMEL KAVRAMLAR

Tas malzemeler tir, davranis ve performans 6zellikleri bakimindan ¢ok biyik cesitlilik gdsterir. Bu
nedenle, bu malzemelerin degerlendiriimesi yapilirken, agdirlikli olarak tas malzemelerin bazi tipik
ozelliklerinin dogrulanmasi; gegcmisteki tecriibeler ve uygulama éncesinde yapilan testler dikkate
alinmistir.

Tas malzemeleri uygularken normalde karsilasilan sorunlar (tek tek incelenmelidir) asagidaki gibi
ozetlenebilir.

& MAPEI ==
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BOYUTSAL STABILITE VE BiCIMSEL BOZULMA

Belirli tas malzeme tiirleri (6zellikle kimi yesil mermer
tlrleri, kayrak ve kompozit polyester) yapistirici veya
yapistirma harcindaki nemin etkisi nedeniyle bicimsel
bozulmaya ugrayabilir. Bir malzemenin bigimsel
bozulmaya egilimi malzemenin sekil, boyut ve kalinligina
da buytik 6lgtide bagldir.

Derzlerin tanim ve tarifleri (yapisal, dagitma, genlesme

ve gevre derzleri) ve alanlari, araliklari.

A Sinifi: bigimsel bozulmaya yatkin olmayan malzemeler.
B Sinifi: bigimsel bozulmaya yatkin malzemeler.

C Sinifi: bigimsel bozulmaya ¢ok yatkin malzemeler.

DEFORMASYON SINIFI

Ultralite S2

A SINIFI B SINIFI C SINIFI
PR EMEN | HiZLI PRIZLENEN | REGINE ESASLI
QiMENTO ESASLI CIMENTO ESASLI REAKTIF
YAPISTIRICI YAPISTIRICI YAPISTIRICI
Keraflex
Keraflex Maxi
R Ultrabond Eco
S1 Granlrap|.d PU 2K
Kelrablong T+ Elastorapid Keralastic
solastic Keraquick S1 Kerapox
Ultralite S1 poxy




ESNEK DERZLER ETRAFINDA LEKELENME

Bazi mastik tirlerinin esnek derzlerde kullaniimasi, tas
malzemede derz boyunca lekelenmelere neden olur.

Lekelenmeyi ©nlemek igin Mapesil LM gibi notr
sertlesen bir mastik kullanin.

UZEYINDE LEKELENME ve EFLORESANS

Belirli tas malzeme trleri (6zellikle mermer, granit ve agik
renkli kompozit taglar) uygulama esnasinda suyun varligi
ile lekelenebilir:

-normal prizlenen yapistirici ile yapilan harg yataklarinda;
—zeminden kapiler ylikselen (buhar bariyeri olmamasindan
dolayi) neme karsi yeterince korunmamis alt yiizeylerde;
—iyice kiirlenmemis, yuksek seviyede bakiye neme sahip
saplarda.

— Kapiler yukselen nemi engellemek igin gimento esasli
sapin altina polietilen buhar bariyeri serin.

— Siva veya sap iyice klrlenmis olmaldir. Topcem,
Topcem Pronto, Mapecem veya Mapecem Pronto
ile yapilmis, hizh kuruyan saplarla uygulama yapmak,
taslann yapistinlmasindan 6nceki bekleme suresini
azaltir.

— Tas malzemeyi F sinifi hizh prizlenen yapistirici
kullanarak uygulayin (TS EN 12004’e gore).

. I
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ALT YOZEYiN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
icin ORUNLER

Cimento esasl saplar icin HIDROLIK BAGLAYICILAR

AVANTAJLAR:

» Her bir cm igin 7-10 gunluk kiirlenme sliresi gerektiren geleneksel gimento/kum karisimi saplarla kiyaslandiginda kiirlenme ve
kuruma surelerini blytik 6lgtde azaltr.
» Dagitma derzleri daha genis alanlarda olugturulabilir, bu da sapta gerekli olan genlesme derzi sayisini azaltir.

Topcem Mapecem
E » Saplar icin, normal prizlenen, hizl » Saplar igin, hizli prizienen ve
| kuruyan, rotre kontrollii, ozel e kuruyan, rétre kontrollii, &zel

hidrolik baglayici. o — hidrolik baglayici.

» Uygulama dncesi bekleme siiresi: * | » Uygulama oncesi bekleme siiresi:
—seramik icin 24 saat; ' — seramik i¢in 3 saat;
— dogal tas igin 2 giin; — sentetik ve ahsap igin 24 saat.

— sentetik ve ahsap igin 4 gin.

Cimento esasl saplar icin HAZIR KARISIM HARCLAR

AVANTAJLAR:

» Ozellikle tarihi sehir merkezlerindeki yeniden yapim ve renovasyon islerinde ham maddelerin (agrega, badlayici, vb.) tedarigi,
depolanmasi ve Kalitesi ile ilgili sorunlar gozer.

» Sapin nihai mekanik dzellikleri uygulamadan dnce bilinir.

» Kullanilan agreganin tirtine bakilmaksizin daha dustik kuruma ve kiirlenme stireleri garanti eder.

» Tecriibesiz iscilikten kaynakli dozaj ve karigim hatalarini dnler.

Topcem Pronto Mapecem Pronto

» Saplar icin, kullanma hazir, hizl
prizlenen ve kuruyan, rétre kontrolli
harg.

» Uygulama oncesi bekleme siiresi:
— seramik i¢in 3 saat;

— sentetik ve ahsap igin 24 saat.

» Hizll kuruyan saplar igin, kullanima
hazir, normal prizlenen, rotre
kontrollii harg.

» Uygulama dncesi bekleme
siiresi:

— seramik igin 24 saat;
—dogal tas igin 2 glin;
— sentetik ve ahsap igin 4 giin.

Ultraplan Novoplan Maxi

» Yerden Isitma/sogutma sistemleri
icin 6zel olarak tasarlanmig, 3 ila
40 mm kaliniginda uygulanabilen,
hizli sertlesen, elyaf katkili, yiksek
termal verime sahip, akigkan
cimento esasl tesviye harcl.

»1 ila 10 mm kalinhginda
uygulanabilen, kendiliginden yayilan,
ok cabuk sertlesen tesviye bileseni.




Planitop Fast 330

CIMENTO ESASLI TiIKSOTROPIK DUZELTME BIiLESENLERI

; Adesilex P4

»L(; ve dis mekanlarda zemin ve

uvarlarin tesviyesi i¢in 3 ila 30
mm kalinlikta katmanlar halinde
uyﬁylanabilen, hizl Prizlenen, elyaf
katkili, cimento esasli harg.

» Uygulamadan once bekleme
siiresi:
— seramik igin 4 saat;
— su yalitim tabakalan igin 24 saat.

Nivorapid

» i ve dis mekanlarda zeminlerin
tesviyesi icin 3 ila 20 mm kalinlikta
katmanlar halinde uygulanabilen,
hizli prizlenen, cimento esasli
diizeltme bileseni.

Nivoplan Plus

» Ic mekan kullanimi icin 1 ila 20
mm kalinlikta katmanlar halinde
uygulanan, disey yizeyler icin de
uygun, gok hizli kuruyan, tiksotropik,
cimento esasli dizeltme bilegeni.

Latex Plus

» I¢ mekanlardaki gelik levha, ahsap,
kauguk, PVC, vb. alt ylzeylerin
tesviyesi igin, NIVORAPID ile
karigtinlan esneklestirici lateks katki.

ASTARLAR ve YAPISMA ARTTIRICILAR

Eco PrimT

» Emici olan ve olmayan alt ylizeyler
icin, cok dusilk seviyede zararl
organik bilesen (VOC) yayan,
solventsiz, akrilik astar.

Eco Prim Grip

» Siva, tesviye bileseni ve seramik
karo yapistinicilan igin, gok dustlik
seviyede zararli organik bilesen
(VOC) yayan, kullanima hazrr, silis
dolgulu akrilik sentetik recine esasli
astar ve yapisma arttirici.

» i¢ ve dis mekanlardaki duvar, tavan
ve zeminler icin cimento esasl
tesviye harcl.

Planicrete

» Gimento esasli harglarin yapismasini
ve dayanimini artirmak igin sentetik
kauguk lateks.

Primer G

» Cok disik seviyede zararl
organik bilesen (VOC) yayan, su
dispersiyonlu, sentetik regine astar.

Primer MF

» MAPEFLOOR serisinden drtinler
icin yapisma artirici olarak, cimento
esasl alt ylizeylerde bakiye neme
karsl su yalitimi ve konsolidasyon
amacli ve beton zeminlerde tozumaz
emprenye malzemesi olarak
kullanilan, iki bilesenli, solventsiz,
epoksi astar.



SU YALITIM URUNLERI

Yalnizca tek bir su yalitim Grinind tartismak yerine, kritik oldugu iyi bilinen alanlar da (derzler,
drenaj noktalar, egim degisiklikleri, kdseler ve kenarlar gibi) koruma kapasitesine sahip olan SU
YALITIM SISTEMI konseptini diger sektoérlerden daha ¢ok géz énlinde bulundurmaliyiz.

Banyolar, yizme havuzlari, saglik merkezleri, balkonlar ve teraslar: karo déseme ve alt ylzey
arasindaki alanda su yalitimi yapiimasi gereken ortamlarda, asagidakileri de engelleyecek avantajlar
ile birlikte:

— alt ylizeyin kademeli olarak zayiflamasi;

— derzlerin etrafinda gz zevkini bozan efloresans olugmasi;

- karolarin yiizeyden ayriimasi riski.

Iste bu nedenle MAPEI daima 6zel ihtiyaglara yonelik bir dizi farkll ¢6zim sunmaktadir.

Mapelastic Mapelastic Smart

» Balkon, teras, banyo ve yizme
havuzlarinin su yaltimi igin iki
bilesenli, esnek, gimento esasli harg.

» Balkon, teras, banyo ve ylzme
havuzlarinin su yalitimi icin mala
veya rulo ile uygulanan iki bilesenli,
ylksek esneklikte gimento esasli
harg (¢atlak kopriileme > 2 mm).

Monolastic Mapelastic Turbo

» Tek bilesenli, cimento esasli su yalitim
harci.

» Disiik sicakliklarda ve tamamen
kuru olmayan alt ylizeylerde dahi
teras ve balkonlarin su yalitimi igin
iki bileenli, hizli kuruyan elastik,
cimento esash harg.

Mapelastic
AquaDefense
» ic ve dis mekan yiizeylerinin su

yalitimi igin kullanima hazir, ¢ok hizl
kuruyan, elastik likit membran.

Mapegum WPS

» g mekan yiizeylerinin su yalitimi igin
hizll kuruyan elastik likit membran.

GUCLENDIRME DONATILARI
Mapetex Sel Mapenet 150

» Su yalitrm membranlarini
giiclendirmek icin makro-gdzenekli,
dokuma olmayan (non-woven)
polipropilen kumas.

» Koruyucu su yalitim katmanini,
catlak 6nleyici membrani ve 1si
yalitim sistemini giiglendirmek igin
alkali dayanimli fiberglas file (ETAG
004 ydnetmeligi ile uyumlu).




SISTEM iGiN AKSESUAR BILESENLERI

Drain Front

» Teras ve balkonlar icin agili, TPE
boru baglantisi.

Mapeband

Mapeband TPE

» Dilatasyon bogluklarinin ve harekete
maruz catlaklarin su yalitimi ve
esnek tecriti igin TPE bant.

Drain Vertical/
Drain Lateral

» Gimento esasli su yalitim sistemleri
ve likit ortiiler icin alkali dayanimli,
kegeli, kauguk bant.

Mapeband PE 120

» Likit membranlardan yapilan su
yalitim sistemleri igin PVC bant.

» Suyun teras, balkon, banyo, tuvalet,
kazan dairesi, vb. yerlerden tahliye
edilmesi icin ideal, zemin gideri
uygulamalari igin set.

Mapeband SA

» Elastik su yalitim sistemleri icin,
alkali dayanimli, non-woven
kumastan, kendinden yapisan biitil
bant.

. TPE bant

’Mé;baba_nd TPE




SERAMIK VE TAS MALZEME iGiN YAPISTIRICILAR

Yapustiricilarin performans 6zellikleri, asagidaki tabloda gdsterilen, TS EN 12004 standardina gére
belirlenmis siniflandirma kodlari ile tanimlanabilir:

TUR YAPISMA SINIFI EK OZELLIKLER
Gimento esash yapistiricilar Normal yapisma 1 lsj:?;'sl:“@ agikta bekleme E
Dispersiyon yapistiricilar D Gelistirilmis yapisma 2 Hizli priz alma F

Reaktif yapistiricilar

Diiseyde kayma yapmayan T
Gimento esash esnek s1
yapistirici

Gimento esash ¢ok esnek s2
yapistirici

Mapei torbalarlnln Mapei Urtinlerinin ambalajlar, icindeki Urlnle ilgili

en o6nemli bilgileri sunan “konusan” simgeler ve

sé')yleyecek 90k §eyl var ifadelerle gok énemli bir rol oynar.

Gevre sertifikasyonu GEV
(EMICODE EC1 R Plus)

Meveub Renkler

Referans standarda gdre irin
birie ve smiflandirmast

Gimento esaslt (C), yitksek
performansti (2), ditgeyde
kayma yapmayan (), agticta
bekleme siiresi uzaktilmig (£),
esneklik (51) —_

CE qurd:i.
Karakteristik

s = rin detaylart

23 ve 25 kg'lik
kraft torbalar




YAPISTIRICILARIN OZELLIKLERI

Cimento esasli yapistiricilarin siniflandinimasinailiskin standart TS EN 12004’e gére, yapistiricilarin
ek 6zellikleri ve esneklik diizeyleri asagidaki harflerle gosterilir:

E : Uzatilmis acikta bekleme suresi
T : Diseyde kayma yapmama

F : Hizli priz alma

S1 : Esnek

S2 : Gok esnek

Bu sinif Ozelliklerinin hangi durumlarda tercih edilecegi ile ilgili asadidaki agiklamalardan

yararlanabilirsiniz:

Uzatilmis acikta bekleme siiresi

Elverigsiz hava kosullarinda (rizgar, yuksek sicakliklar,
distik nem, emici alt ylizeyler, vb.) yapistirma yaparken
acikta bekleme siresi uzatilmis yapistincilar (TS EN
12004’e gore E sinifi) kullanin.

Duvarlarda yapistirma yaparken diseyde kayma
yapmayan yapistiricilar (TS EN 12004’e gore T sinifi)
kullanin.

Yapistiricinin esnekl

Gerektiginde (egilmeye veya vibrasyona maruz alt yiizeylerde
ve dis mekanlardaki ylizeylerde yapilan yapistirma isleri, vb.),
yapistirma ylzeyi ve karo arasinda olusan gerilmeleri karolara
zarar vermeden sonimleme kabiliyetine sahip esnek
yapistirici (TS EN 12004’e gore S1 veya S2 sinifi) kullanin.

Hizl yapisma

Karo uygulanmig alani hizmete agmadan dnce gereken
bekleme siresinin  kisaltimasi  gerektiginde hizh
prizlenen yapistirici (TS EN 12004’e goére F sinifi)
kullanin
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TS EN 12004’e gore
siniflandirma

NORMAL PRIiZLENEN GiIMENTO ESASLI YAPISTIRICILAR

E

EC1R Plus
EC1R Plus
EC1 R Plus
EC1RPlus
EC1RPlus
EC1RPlus
EC1RPlus

EC1R Plus
EC1R Plus
EC1R Plus

HIZLI PRIZLENEN GiIMENTO ESASLI YAPISTIRICILAR

SENTETIK REGINE ESASLI YAPISTIRICILAR
REAKTIF YAPISTIRICILAR
N -

EC1R Plus
EC1R Plus
EC1R Plus

EC1R Plus

EC1RPlus
EC1R Plus

€0 Urate

Technology,

Mevcut
renkler

£
e
- |-
.
:
s
5 | s
-
:
-
o | e
e
- |-
.
5 s
5 | s
e
5 | o
e
o | s
-
:
ol
5 | e
e
5 | o

Tablodaki veriler yalnizca gdsterim amaglidir; her zaman her bir iiriin igin web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi féylerine bagvurun.



Derz dolgusu
yapmadan 6nce
bekleme siiresi

Duvarlar

3-6 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat
4-8 saat

4 saat
3 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat

3 saat

24 saat
24 saat

12 saat
12 saat

12 saat

Zeminler

24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat

4 saat
3 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat

3 saat

24 saat
24 saat

12 saat
12 saat

12 saat

Karisimin kap émrii

6-8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat
8 saat

8 saat

1 saat
45 dk.
30 dk.
50 dk.
30 dk.
50 dk.

1 saat

kullanima hazir

kullanima hazir

30-40 dk.

30-40 dk.

20-30 dk.
45 dk.

Yaya trafigine acma

24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat
24 saat

4 saat
3-4 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat
2-3 saat

3 saat

48 saat
48 saat

12 saat
12 saat
12 saat

24 saat

Acikta bekleme siiresi

20 dk.
20 dk.

>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.
>30 dk.

20 dk.

15 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.

>30 dk.
>30 dk.

>30 dk.
>30 dk.

50 dk.
50 dk.
20 dk.
30 dk.

Hizmete agma siiresi

14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin
14 giin

1 giin
1 giin
1 giin
1 giin
1 giin
1 gln
1 gln

7-14 giin
7 gin

7 giin
7 giin
7 giin
4 giin

Paketleme

25kg
5ve 25 kg
25kg
25 kg
5ve 25 kg
5ve 25 kg
25 kg
25kg
25kg
15 kg
15 kg
5ve 25 kg

25 kg
30,5 kg
25 kg
15 kg
25kg
15 kg
31,25kg

1,5,12, 25 kg
1,5,12, 18 kg

5,10 kg

5,10 kg

5,10 kg
2,5ve 10 kg

& MAPEI ==
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Mapei yapistirici dinyasi

w -y . Ay

Mapei’den her yerde, her tiirlii uygulamaya uygun,
seramik karo, tas ve mozaik uygulamalan icin kaliteli
yapistiricilar yelpazesi.

¢ Teknolojik olarak gelistiriimis e ic ve dis mekan kullanimi igin
sistemler e Eko surdurulebilir
e Kullanimi kolay e En siki uluslararasi standartlara

e Duvar ve zeminler icin gore sertifikalandinimig




YAPISTIRICININ HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASI

Karisimin hazirlanmasi

e Toz yapistiriclyl gerekli miktarda su veya lateks ile
homojen ve topaksiz bir karisim elde edene kadar
karistirin.

e Yapistirici kangimini en az 5 dakika dinlendirin ve
uygulama yapmadan &énce kisaca tekrar karistirin.

® Yalnizca islenebilirlik slresi iginde kullanilabilecek
miktarda karigim hazirlayin.

e Yapistirici prizini almaya basladiginda asla su
eklemeyin veya yeniden karistirmayin.

Dogru malanin secilmesi ve yapistiricinin uygulanmasi

e Karolarin arkasinin yapistirici ile dogru bir sekilde
kaplandigindan emin olmak ve dogru miktarda yapistirici
uygulamak i¢in yapistiriclyr uygun tarakli bir mala
ile uygulayin. Gerekli yapistirici miktari;; alanin nihai
kullanimi, alt ylizeyin piiriizlGligl ve karolarin bigimine
gobre degiskenlik gosterir.

e Yapistiricinin acikta bekleme siresi asiimigsa (alt
ylzeye uygulanmis halde), fakat parmakla hafifce
bastirildiginda hala yumusak ise yapistirici tarakl bir
mala ile tekrar yayilarak kullanilabilir. Bu iglem, yapistirici
prizlenmeye basladiginda gergeklestiriimemelidir.

Yapistincinin karolann arkasini kaplama 6zelligi

Karolarin arkasinin yapistirici ile iyi bir sekilde kaplanmasi
icin (blyUk boyutlu, ince karolarin yapistinimasi, dis
mekanlardaki ylizeylerde vyapistirma, vb.) karolarin
arkasini kendiliginden kaplayabilen Adesilex P4 gibi
veya yuksek Olgclide kaplama 6zelligine sahip Ultralite

Sirt kaplama yéntemi

Dis cephelerde, genis karolar (en uzun kenari 60 cm’den
fazla) igin, Isitilmis yilzeylerde, yiuksek mekanik veya
termal geriimelere ve blzilme gerilmelerine maruz
alanlarda eksiz bir yapistirici tabakasi uygulandigindan
emin olmak icin yapistiriclyr alt ylzeye ve karolarin
arkasina uygulayin.

 »




KAROLARIN DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derz dolgularinin performans 6zellikleri, asagidaki tabloda gosterilen, TS EN 13888 standardina
gore belirlenmis siniflandirma kodlari ile tanimlanabilir:

Reaktif derz dolgulan ﬂ -

Sinif 1 Normal derzler igin harg

Sertlesmenin kimyasal tepkime yolu ile gerceklestigi; sentetik recineler,
agregalar, organik ve inorganik katkilarin kanisimi.

Gimento esash derz
dolgulan Sinif 2 Yiiksek aginma dayanimi (A) ve azaltilmig su emilimi (W) ile iyilestirilmis

derzler igin ¢cimento esasli harg

Mapei ambalajlarinin soyleyecek cok seyi var

Meveut
Renkler

Asit dayarimli, TEMIZLEMESI
KOLAY derz dolgusu

Referans
standardi

Bioblock ve
Drop Effect

telnolojileri
93
Karakteristik cE igarebi.
drin ozellikleri
Referans
. tandardu
Kiife TAMAMEN dayanikli derz dolgusu stancardt
Urin tari ve
stflandirmast
Mapei teknolojisi
MAPEI  tarafindan  geligtirilen, su MAPE!  tarafindan &zel olarak gelistirlen

20

gegirimsiz  6zel katkilarin ~ kullanimina
dayall DropEffect® teknolojisi, ylizeylerin
yUksek ol¢lide su itici, kir toplamaya daha
az egilimli ve mikemmel dayanikiiiga
sahip olmasini saglar.

BioBlock® teknolojisi, nemli ortamlarda kiif
olusumuna sebep olan mikroorganizmalar,
derzlerin  mikro  yapllarna homojen  bir
bicimde dagilarak onleyen &zel molekillerden
olusmaktadir.
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CIMENTO ESASLI DERZ DOLGUSU
Ultracolor Plus CG2WA EC1Plus e e 2ia20mm +5ila+35°C  20-25dk. 15-30dk. 3saat 24saat 2,5ve23kg
Keracolor FF* CG2WA EC1RPlus e 6mmyekadar +5ila+35°C yaklagk 2saat 10-20 dk. 24saat 7gin 5ve25kg

Keracolor GG* CG2WA EC1 R Plus 4ila15mm +5ila+35°C yaklask2saat 10-20dk. 24saat 7gin 5ve25kg
EPOKSi DERZ DOLGULARI

Kerapoxy RG  EC1RPlus enaz3mm +12ila+30°C 45 dk. - 24saat 4gin 2,5ve10kg
Kerapoxy CQ RG  EC1RPlus e enaz2mm +12ila+30°C 45 dk. - 12saat 3gin 3ve10kg
Kerapoxy Design RG  EC1RPlus 2ila7mm +12ila +30°C 45 dk. - 24 saat 4 gin 3kg
Kerapoxy P RG enaz3mm +12ila+30°C 45 dk. - 24 saat 4 gin 10 kg

Kerapoxy IEG RG  EC1RPlus enaz3mm +12ila+30°C 45 dk. - 24 saat 4 gin 10 kg
KULLANIMA HAZIR DERZ DOLGU MACUNLARI

Fix & Grout Brick = . - +5ila +30°C  kullanima hazir - - - 5ve 12 kg
- . e 2ilat0mm +5ila+35°C 10-15dk. 48saat 7 giin 5kg

* Su veya FUGOLASTIC ile karigtirilmig diriin.
Tablodaki veriler yalnizca gdsterim amaglidir; her zaman her bir iiriin igin web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi féylerine bagvurun.

Mevcut ¢cimento esasl derz dolgularini yenilemek igin...

Fuga Fresca

»
25

Seramik karolardaki derzlerin renklerini yenilemek ve tazelemek icin su
dispersiyonlu, akrilik regine esasli boya.

tlketim miktarlarini hesaplamak icin kilavuza basvurun
www.mapei.com.tr
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DERZ DOLGUSU NASIL YAPILIR

Kullanilan harcin tirl ne olursa olsun, derz dolgusu yapmadan Once yapistirici tamamen
sertlesene kadar veya ilgili teknik foyde belirtilen bekleme stresince beklenmelidir. Derzler temiz,
tozdan arindiriimis ve karo kalinhidinin en az tgte ikisi kadar bosaltiimis olmalidir.

CIMENTO ESASLI derz dolgulan
- :

Toz derz dolgusunu, icinde teknik foyde belirtilen miktarda su veya
lateks bulunan temiz bir kabin igine, karistirarak dokin. Homojen bir
macun elde etmek i¢in disuk devirli bir mikser kullanin. 2 - 3 dakika
dinlendirin, kullanmadan 6nce kisa bir sire tekrar karistirin.

Derz dolgusunu uygun bir MAPEI malasi veya kauguk mala kullanarak
duvar ve/veya zemindeki karolarin derzlerine, hi¢ bosluk birakmadan
veya engebe olusturmadan uygulayin. Tasan derz dolgusunu karolarin
ylzeyinden, derz dolgusu hala tazeyken, mala ile capraz hareketler
yaparak temizleyin.

Derz dolgusu plastikligini kaybedip matlastiginda, fazla derz dolgusunu
nemli sert seliloz bir stingerle (6rn. MAPEI slinger), capraz hareketlerle
temizleyin. Biri slingerdeki malzemeyi ¢ikarmak icin, digeri slngeri
durulamak igin temiz su dolu iki ayrn kova su kullanarak stingeri sik sik
yikayin.

Derzleri, dolgu kismen sertlestiginde, asindirici bir kege (ylzeyi
duzeltmek icin derz boyunca kullanilacak, nemlendirilmis bir Scotch-
Brite® kege) kullanarak bitirin. Bu iglem igin tek baglikli 6zel agindirici
diskli bir perdah makinesi de kullanilabilir. Derzler ¢ok erken (derz
dolgusu hala plastik kivamdayken) temizlenirse derz dolgusu bosluktan
sokdlebilir ve bosluklar birakabilir ve bu da renk kusurlarina neden olur.

Dogru bir uygulama yapilmadigi igin karolarin yiizeyinde derz dolgusu
kalmigsa, derz dolgusunun yapilmasindan en az 24 saat sonra asit
bazli bir temizleyici (Keranet gibi) ile temizlenebilir. Keranet’i yalnizca
asite dayanikli ylzeyler lGzerinde kullanin, asla mermer veya kiregtagi
Uzerinde kullanmayin.




EPOKSI derz dolgulan

Sertlestiricinin (B bileseni) tamamini, icinde A bileseni bulunan kaba
dokin ve homojen bir macun elde etmek igin distk devirli bir mikser
ile kanstinn. Asla kismi oranlarda karistirma yapmayin, aksi takdirde
derz dolgusu dogru bicimde sertlesmeyecektir. Kerapoxy Design
kullanilirken istenilen efekte gére degisken miktarlarda MapeGlitter
eklenebilir.

Karigimi, derzin tabanina tamamen ulastigindan emin olacak sekilde,
6zel MAPEI malasi kullanarak, dikkatlice (uygulamadan 6nce derzler
kuru olmalidir) uygulayin. Tagan derz dolgusunu, ayni malanin kenari ile
derzlere gapraz hareketler yaparak temizleyin.

Epoksi derz dolgulari hala “taze” iken temizlenmelidir. Dolgu yapilmig
ylzeyi islatin ve bir Scotch-Brite® kege kullanarak temizlik iglemini
yapin, derz dolgularinin derzlerden ¢cikmamasina dikkat edin. Karolari
ayni tirden fakat su ile tamamen islatiimis kege ile temizleyin

Fazla sivi, sert sellloz bir siingerle (6rn. MAPEI stinger) silinebilir.
Tamamen regine ile doldugunda siingeri degistirin. Temizlik isleminden
sonra karolarin ylzeyinde hi¢ derz dolgusu kalmamasi &nemlidir.
Sertlestiginde temizlemesi ¢ok zor olur, bu nedenle siinger sik sik
durulanmalidir.

Son temizlik iglemi, epoksi esasli derz dolgulari i¢in 6zel bir temizlik
malzemesi olan Kerapoxy Cleaner kullanilarak yapiimalidir. Bu Urlin,
uygulamadan birkag saat sonraince derz dolgusu kalintilarini temizlemek
icin de kullanilabilir. Béyle durumlarda Grtiniin tepkimeye girmesi igin
Urln daha uzun sire (15-20 dk.) ylzeyde birakiimalidir. Kerapoxy
Cleaner’in verimliligi, regine katkisinin miktarina ve uygulamanin
Ustlinden ne kadar sire gegtigine baglidir. Temizlik her zaman, yukarida
da bahsedildigi gibi, Grin heniiz “taze” iken yapiimalidir.

& MAPEI ==
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ESNEK DERZLER iGiN MASTIiKLER

MAPEI'den, derzlerde elastik mastik olusturmak igin kullanilan Urtinlere ait referans standardi olan
TS EN ISO 11600 “Derz malzemeleri - Sizdirmaziik malzemeleri icin siniflandirma ve gerekli sartlar”
kosullarina uygun eksiksiz bir triin grubu

Mevcub renkler

Karakteristik
urun Gzellikleri

Wirf olugumuna kargt
direngli trimlert
tanmlayan BioBlock®
teknolqjist

Ana kullanim
alanlar

Gevre sertifikast GEV
(EMICODE EC1 Plus)

Uluslararasi
beLgeLehdirMeé_\

S
—— . At Fransada satilan, ig mekanlardaki
§ J?. yapt islerinde kullandan irimler
:" Q u igin, zararli organik bdgfe»\ (voc)
yayma kistasma gére drin sintfine
gosteren ozel etiketleme

tuketim miktarlarini hesaplamak icin kilavuza ba§vurun
www.mapei.com.tr
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- Nemli ortamlar ve yiizme havuzlarindaki seramik uygulamalari ve EC1
HanesiiAt zemin derzleri icin ideal, saf asetik silikon mastik Plus ° O WD) 6
Dogal tas uygulamalart ve cepheler igin ideal néitr silikon mastik . o %25 310ml
" Banyo donatilari, dugkabin ve lavabolarin montaj uygulamalari icin EC1
Mapesil Z Plus ideal, saf asetik silikon mastik Plus ° %20 280ml
Endiistriyel zeminler, otoparklar, garajlar, avlular ve ticari alanlar igin 5ve
Mapeflex P ideal, iki bilesenli epokis poliretan mastik ° %10 fokg
Kapali otoparklar, stipermarketler, depolar ve depolama alanlarindaki ic ,, 5ve
LD RREER |1cican derzleri icin ideal, ik bilesenli epoksi poliiretan mastik ° ®5  jokg
Otoparklar, garajlar, avlular, ticari alanlar ve depolardaki diigey ve yatay o 5ve
LSRR REEIR o7l icin ideal, ik bilegen, epoksi poliiretan mastik ° %10 Jokg
Prefabrik yapilar ve geleneksel, havalandirmali cephelerdeki genlesme 300 ve
Mapefiex PU40 ve hareket derzleri icin ideal, tek bilesenli, poliiretan mastik ECTR * ° %25 600 ml
Yagam alanlari ve endiistriyel zeminlerdeki derzler icin ideal tek 300 ve
Mapeflex RU45|ET bilegenli, politiretan mastik ve yapistirici ECIR ° ol {20 600 ml
Yasam alanlan ve endiistriyel zeminler, aligveris merkezleri, otoparklar 600 ml
Mapeflex PU50 SL ve pistler icin ideal, tek bilegenli, politiretan mastik ° ° %29 ve 12 kg
Nemli alt yiizeyler de dahil olmak iizere, yasam alanlar ve endiistriyel EC1R o
LSRR eminlerdeki derzlerin tecriti igin ideal hibrit elastik mastik ve yapistinci Plus ° O |fiady]  chiml

Tablodaki veriler yalnizca gdsterim amaglidir; her zaman her bir iiriin igin web sitemiz www.mapei.com.tr adresindeki teknik bilgi féylerine bagvurun.

DERZ BOYUTLARI

Derzlerin boyutlar oldukca énemlidir ve bu énem siklikla gz ardi edilmektedir. iki kenar arasindaki
mesafe anlamina gelen Derz genisligi (a), karolardaki genlesme miktarina gére boyutlandirimali ve
5 mm’den az olmamalidrr.

Derzin derinligini ayarlamak ve mastigin dibe yapismasini engellemek icin derzin tabanina, capa gore
cesitli boylarda temin edilen, kapal hicreli, ekstrude polietlien kdpik fiti Mapefoam yerlestirin.
Derz derinligi (b) asagidaki tabloya gore belirlenmelidir:

a- derzin genisligi b - derzin derinligi

derz genigligini artirin

b =10 [mm]
b =a/2 [mm]

derz genigligini azaltin
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ESNEK DERZLER NASIL TECRIT EDILIR

Derzler agsagidaki gibi tecrit edilmelidir:

Tecrit edilecek tim alt ylzeyler kuru ve saglam olmali, mastigin
yapismasini engelleyecek her tirli kalinti ve malzemeden arindiriimalidir.

Karolari daha kolay temizlemek igin derzin etrafina maskeleme bandi
cekin.

Dogru derinligi ayarlamak ve mastigin yalnizca kenarlara yapistigindan,
tabana yapismadigindan emin olmak igin derzin icine Mapefoam fitil
yerlestirin.

Mastik uygulanacak ylzeylere bir firca ile astar uygulayin ve birkag
dakika kurumaya birakin.

Kartusun ucunu kesin, kartusu bir silikon tabancasinin igine yerlestirin
ve uygun bir MAPEI mastigini, maskeleme bandi ile korunmus derzlere
uygulayin.

Mastik ylzeyini, ylzeyde bir film tabakasi olusmadan, nemli veya
sabunlu suya batinimis uygun bir aletle bitirin. Maskeleme bandini
kenarlardan g¢ikarin.




KRITiK ALANLARIN TECRITI

Yer giderlerinin etrafini Mapesil AC ile tecrit edin.

Supurgelik ve digey-yatay birlesimlerindeki derzleri Mapesil AC ile
tecrit edin.

Taglardaki veya dis cephelerdeki derzleri Mapesil LM ile tecrit edin.

DERZ TURLERI

Yapisal derzler: yapidaki derzlere uygun olarak olusturulan derzlerdir,
bu derzlere alt ylzey ve karo kalinliklarinin tamami dahil edilmelidir.

Genlesme derzleri: yalnizca karolardaki derzlerdir, karo désemesini
klglk alanlara bolerler ve 1si degisimi gibi mekanik gerilmeleri
sinirlandirirlar.

Dagitma derzleri: alt ylizey kalinliginin 1/3’lnden ve karo désemeden
gecen, yapi elemanlarinin ve yapinin hareketlerinden dolayi olusacak
gerilmeleri sinirlandiran derzlerdir.

Cevre derzleri: kolon, duvar, bordir gibi disey elemanlarin désemeleri
sinirlandirdidi alanlardaki karolarin gevresinde uygulanan derzlerdir.
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Balkonlarda su yalitimi yapilmasi ve seramik
yapistiriimasi icin hizli sistem

K] Beton alt yiizey & Yapistirnc

ET8] Epoksi yapistirici
CONCRETE Elastorapid Adesilex PG4
Vaga RCK 37 = Quartz 0.5 ile kumlanmig
5 &gy .
E Yap|§t|rma §erbeﬁ n Seramik karolar e
Planicrete E m
¥4 Derz dolgusu Duvar gideri
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L B Mastik
A Kullanima hazir su yalitim Grind Mapesil AC
(2 kat) CEl &)
Mapelastic AquaDefense @ &'
& ] Kauguk bant
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MONOLITIK SAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir sap yapilmasi gerekiyorsa Topcem
Pronto’nun alt ylzeye iyi bir aderans ile yapismasi
icin; 1:1:3 oranlarinda Planicrete, su ve cimentonun
karistirimasiyla hazirlanan bir yapistirma serbetinin ya
da Eporip gibi bir epoksi regine tabakasinin tzerine -bu
tabakalar heniiz taze iken- uygulanmasi dnemlidir.

SU YALITIM SiSTEMI

Yiizeyin su yalitimini, sap kurudugunda ve kirlendiginde
Mapelastic AquaDefense’i birbirine dik katlar halinde;
rulo, firga veya mala ile uygulayarak yapin. Disey/yatay
ylzeyler arasindaki pahlarin ve derzlerin su yalitimini
Mapeband ile yapin. Duvar giderini, Adesilex PG4
kullanarak yapistinimadan &nce yuzeyi kumlanarak
purtzlendiriimis Drain Front set kullanarak olusturun.

KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Karolar Elastorapid, Granirapid veya Ultralite S1
Quick gibi (esnek Mapelastic AquaDefense tabakasi
ile uyumlu) hizh prizlenen, esnek ve c¢imento esasl
yapistiriclar kullanilarak “hizli” bir sekilde yapistirilabilir.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapigtirici  sertlestiginde, hizli prizlenen ve sertlesen,
efloresans yapmayan, su itici derz dolgusu Ultracolor
Plus ile karolarin derzlerini doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Egimin degistigi yerlerde ve kdse ve kenar derzlerinde
Mapefoam ile derz derinligini ayarladiktan sonra Mapesil
AC gibi uygun bir mastikle tecrit islemini yapin.

Maposil 4¢ "




Banyolarda ve nemli ortamlarda sermaik yapistiriimasi

ve su yalitimi yapilmasi icin sistem
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H Topcem Pronto

€8 4 © sma

A Kullanima hazir su yalitim Grind
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YUZER SAP YAPILMASI

Bir buhar bariyeri kullanarak ve hazir karisim sap Topcem
Pronto ile yeterince kalin (4 cm’den fazla) bir tabaka
uygulayarak yizer sapi olusturun. Bu Urdnin hizl kuruma
slresi karolarin 24 saat sonra yapistinimasina olanak
saglar.

SU YALITIM SiSTEMI

Alt ylzeyi tarif edildigi gibi hazirladiktan sonra, kaln,
esnek ve eksiz bir film olusturmak icin Mapegum WPS’yi
birbirine dik katlar halinde; rulo, firgca veya pusktrtme ile
uygulayin. Disey/yatay ylzeyler arasindaki pahlarin ve
derzlerin su yalitimini Mapeband PE 120 gibi esnek bir
su yalitim Grdnu ile yapin. Mapegum WPS ylzey dogru
bir sekilde hazirlandiginda duvarlara da uygulanabilir.

KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Mapegum WPS kurudugunda duvar ve zemin karolarini
Adesilex P9 gibi gimento esasli bir yapistirici ile yapigtirin.
Mapegum WPS ile su yalitimi yapilmis alci levhalar
Uzerinde ise Ultramastic Il kullanin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde karolarin derzlerini iki bilesenli,
uygulamasi kolay, mikemmel temizlenebilirlige sahip,
asit dayanimli epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile ya da
Ultracolor Plus veya Keracolor FF ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Egimin degistigi yerlerde, kdse ve kenar derzlerinde
Mapefoam ile derz derinligini ayarladiktan sonra Mapesil
AC gibi uygun bir mastikle tecrit islemini yapin. Banyo
donatilari, duskabin, vb. ile karolar arasindaki pahlari
Mapesil Z Plus gibi esnek bir mastik ile tecrit edin.




Yerden isitmali ve ses yalitimh saplar lizerine seramik
yapistiriimasi igin sistem

El Beton alt yiizey

A Ses yalitim membrani
Mapesilent Comfort

E] Ses yalitim seritleri
Mapesilent Band R

I Ses yalitim banti
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B Yerden isitma sistemi
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ET Derz dolgusu
Keracolor FF

EEl Mastik
Mapesil AC

€¢
Diizeltme tabakasi
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SAP ALTI SES YALITIM SISTEMI

Alt ylizey kuruyken Mapesilent Comfort rulolari serin ve
tim bindirmelerin Uzerinden Mapesilent Tape ses yalitim
bandi ile gegin. Cevre duvarlarin ve sapi dikine kesen
elemanlarin etrafina Mapesilent Band R uygulayin ve
derzleri Mapesilent Tape ile kapatin.

ISITMALI SAP

Ses yaltim malzemesinin (zerine bir buhar bariyeri
serdikten ve Isitma/sogutma sisteminin montajini yaptiktan
sonra Topcem Pronto kullanarak, iginden isitma sistemi
akisl icin su gegen borularin etrafindaki harci sikistirarak
isitmall sap yapin. Isitma elemanlarinin Ustiindeki sapin
ortasina gerilmeleri daha esit bicimde dagitmaya yardimci
olacak celik hasir yerlestiriimeli ve sap kalinigi en az 3 cm
olmaldir.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Sap kurudugunda isitma sistemini calistinn (1264-4
standardina gore) ve sonrasinda Keraflex Maxi S1 veya
Isolastic ile kanstinimis Kerabond T gibi esnek (TS

EN 12004’e gore S1 sinifi), cimento esasl bir yapistiric %

kullanarak karolar yapigtirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde karolarin derzlerini Ultracolor
Plus veya Keracolor FF gibi ¢cimento esasl harglar ile
doldurun. Karolarin derz dolgusunu yaptiktan sonra
Mapesilent Band R seritlerin fazla kisimlarini kesin.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI
Derzleri ve supurgelikleri Mapesil AC gibi uygun bir

mastikle tecrit edin. Sistemden en iyi ses yalitim etkisini £

almak igin slpurgeliklerin zeminle dogrudan temas |
etmediginden emin olun.




Yiizme havuzlarinda cam mozaik yapistiriimasi ve su
yalitimi yapilmasi i¢in sistem

] Betonarme yapi

B Yapistirma serbeti
Planicrete

BE] Alt yizey
Planitop Fast 330 veya
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ALT YUZEYIN HAZIRLANMASI

Duvar ve zeminlerdeki alt ylzeyleri (iyi kirlenmis ve
mekanik agidan gUgli, kalip ayirma bilesenlerinden
arindinimig) Planitop Fast 330 ile tesviye edin.

Alternatif olarak, zeminlerdeki alt ylzeyleri Eporip ile ' -

ylizeye yapistirlmis Topcem Pronto kullanarak tesviye
edebilirsiniz. Uygulama vyapilacak alanin ¢evresinde
alt ylzeye Eporip ile yapistinimis Mapegrout 430
kullanarak pah olusturun.

SU YALITIM SiSTEMi

Dusey ve yatay yuzeylerin tesviyesini yaptiktan sonra,
hazirlanmis olan bu yizeylerin su yaltimini,, dokuma
olmayan (non-woven) kumas Mapetex Sel ile
guglendiriimis iki kat Mapelastic Smart ile yapin. Su
yalitim tabakasinin toplam kalinligi en az 2 mm olmalidir.

CAM MOZAIKLERIN YAPISTIRILMASI

Ylizme havuzlarindaki cam mozaikleri, 1:1 oraninda
su eklenmis Isolastic ile karistinimis cimento esash
yapistirici  Adesilex P10 kullanarak yapistinn. Bu
yapistirici, 6zellikle cam mozaik yapistirma igleri igin
uygun olan yiksek beyazllk dengesi sayesinde diger |
yapigtiricilardan ayrilir.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici  sertlestiinde mozaiklerin  derzlerini  asit
dayanimli, dekoratif, seffaf epoksi har¢ Kerapoxy Design
ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Mapesil AC mastigi; egim degisikliklerinde, kenar ve
koselerdeki derzlerde uygulayin.




5 Duvarlarda terakota serit uygulanmasi ve mevcut
seramik kapli zeminlerde porselen karo yapistiriimasi
icin sistem

Alt ylzey Siva
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Ultracolor Plus
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= Mapesil AC
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ALT YUZEYIN TESVIYE EDILMESi VE HAZIRLANMASI

Sivasi dokilmis alanlan, Planitop Fast 330 ile veya
Planicrete ile karigtinimig Nivoplan ile onarnn. Eski
seramik kapli zeminler (¢atlaksiz ve alt ylizeye iyi yapismis
sekilde) lzerine yeni seramik yapmadan énce uygun bir
parafin ¢ézlclU Urlin ya da suyla seyreltiimis kostik soda
ile temizleyin veya karolarin ylzeyini kumlayin.

Mapei’in Adesilex P9 gibi TS EN 12004 standartlarina
gére cimento esash Sinif 2 yapistiricilar, yapismayi
engelleyebilecek malzeme veya maddeler (toz, yag,
balmumu, vb.) olmadik¢a zemin kaplamasina iyi yapisir.
Sis amagh cimento esasl hafif konglomera elemanlarin
ve terakota seritlerin yapistirimasi igin Fix & Grout Brick
yapistirici kullanin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Duvarlara uygulanan terakota seritler arasinda kalan Fix
& Grout Brick harcin tizerinden nemli bir firca ile gegerek
duzeltin. Diger yandan, zeminlerdeki porselen karo
derzlerini Ultracolor Plus gibi ¢imento esash harglarla
doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Egimin degistigi yerlerde, kdse ve kenar derzlerinde
Mapefoam ile derz derinligini ayarladiktan sonra Mapesil
AC gibi uygun bir mastikle tecrit islemini yapin.
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6 Somaki tas zemin kaplamasi uygulamalarn ve cephede
genis, ince seramik karo yapistiriimasi icin sistem
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ALT YUZEYIN HAZIRLANMASI

Siva temiz, iyi kirlenmis, kuru, diiz ve saglam olmali;
yeterli bir ¢gekme dayanimina sahip olmalidir. Sivasi
doékulmuis alanlan Nivoplan Plus ile onarin. Sivanin
cekme dayanimi en az 1 N/mm? olmalidir.

iINCE PORSELEN KAROLARIN CEPHEDE YAPISTIRILMASI

Ozellikle genis ve ince karolarin cephede yapistiriimasi
icin Ultralite S2 gibi (TS EN 12004’e gbre S1 ya da
S2 sinifi) esnek yapistiricilarin sirt kaplama yoéntemi ile
uygulanmasi ¢ok 6nemlidir, béylece karolarin arkasinda
hi¢ bosluk kalmaz.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzler en az 5 mm genisliginde olmalidir. Hizli prizlenen
ve sertlesen, efloresans yapmayan, su itici gimento esasli
derz dolgusu Ultracolor Plus ile doldurulabilir.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Tim kose ve kenarlardaki derzlerde ve genlesme
derzlerinde (karo ddsemenin alanina gére hesaplanan)
Mapesil LM gibi az kir tutan, disik elastisite modduline
sahip bir Grin kullanin.

ARKITEKTONIK TAS ZEMIN KAPLAMALARI

Mapestone sistem arkitektonik tas zemin kaplamalari
(kUiclUk taslarla, parke taglari, vb. ile yapilan) yapmak igin
kullanilir.




Termal cephe kaplama sistemleri lizerine ince porselen
yapistirmak icin Mapetherm Seramik Sistemi

Alt ylzey
il CONCRETE
Vaga RCK 37
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olmayan (non-woven) kumas
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Mapestone TFB 60

I Yapistirma serbeti
Planicrete
) Déseme

A Derz dolgusu
Mapestone PFS 2

Mastik

Mapesil LM

KB sva

Nivoplan Plus
K] Yapistrict Mapetherm AR1

1 ETA 04/0061 - ETA 10/0024
- ETA 10/0025

Ef Yaitim levhasi
Mapetherm EPS
ETA 10/0025
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Mapegrid G 120
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YALITIM LEVHALARININ YAPISTIRILMASI

Mapetherm EPS s yalitim panellerini (veya alternatif
olarak Mapetherm XPS ) temiz, iyi kirlenmis, kuru ve
yeterli cekme dayanimina (1 N/mm?) sahip alt yiizeye, sirt
kaplama (alt ylizeyin ve levhanin tim yizeyine yapistirici
uygulama) yéntemi kullanilarak uygulanmis gimento esasli
yapistirici Mapetherm AR1 ile yapistirin.

DONATILI SIVA

Yalitim levhalarinin tzerinde iki bilesenli, elyaf katkili harg
Planitop HDM Maxi ve bu harcin igine gdmulmus sekilde
uygulanan glasfiber file Mapegrid G 120 A.R. ile yapilmis
yapisal bir siva (yaklasik 1 cm kalinliginda) olusturun.
Filenin Gzerine yerlestiriimis paslanmaz ¢elik Mapetherm
Tile Fix 15 baglanti elemanlar ve tespit pullari, seramik
kaplama icin destek sistemini tamamlar.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Porselen karolar (en ¢ok 50x150 cm boyutunda) sirt |
kaplama yoéntemi kullanilarak uygulanmis Ultralite S2
gibi cok esnek (TS EN 12004’e gére S2 sinifi) bir yapistinici |
ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzler en az 5 mm genigliginde olmali ve polimer katki
Fugolastic ile karnistinimis Keracolor GG gibi gimento
esasli bir derz dolgusu ile doldurulmalidir.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Tim kose ve kenarlardaki derzlerde ve genlesme
derzlerinde (karo désemenin alanina gdre hesaplanan)
Mapesil LM gibi az kir tutan, disik elastisite moddiliine
sahip bir Grin kullanin.




gerektirmeksizin yapilmasi icin hizli sistem

BEJ Eski seramik karolar
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ALT YUZEYIN TESVIYE EDILMESi VE HAZIRLANMASI

Yiizeyi uygun bir deterjanla temizledikten ve/veya elektrikli
aletler ile asindirdiktan sonra eski zemin kaplamasini
Adesilex P4 ile dizeltin.

SU YALITIM SiSTEMI

Yuzeyin su yalitimini, tesviye tabakasi Uzerinde, birbirine
dik katlar halinde, rulo, firga veya puUskilrtme ile kalin,
eksiksiz ve esnek bir film halinde Mapelastic Turbo
uygulayarak yapin.

ZEMIN KAPLAMASININ YAPISTIRILMASI

Karolarn, Keraflex Maxi S1 veya Elastorapid gibi
yeterince esnek (elastik Mapelastic Turbo tabakasi ile
uyumlu) bir yapistirici ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde karolarin derzlerini Ultracolor
Plus gibi ¢cimento esasl Urlnlerle ya da polimer katki
Fugolastic ile kanstinimig Keracolor FF ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Kbse ve kenar derzlerinde Mapefoam ile derz derinlidini
ayarladiktan sonra Mapesil AC gibi uygun bir mastikle
tecrit islemini yapin.




Teraslar ve diiz catilarda mevcut zemin kaplamasi lizerine
su yalitimi ve yapistirma isleri yapilmasi ve cephede dogal
tas yapistinnimasi igin sistem
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ALT YUZEYIN TESVIYE EDILMESi VE HAZIRLANMASI

Yiizeyi uygun bir deterjanla temizledikten ve/veya elektrikli
aletler ile asindirdiktan sonra eski zemin kaplamasini
Adesilex P4 ile diizeltin. Stpurgelikleri ve stpurgeliklerin

arkasinda kalan sivalarin en az 1,5 cm’ini kaldirin. Sivada |~

olusan boslugu Planitop Fast 330 ile doldurun.

SU YALITIM SiSTEMI

Mapelastic’i metal mala ile tesviye tabakasinin
Uzerinde en az 2 mm kalinhginda bir tabaka olusturacak
sekilde iki kat halinde uygulayin. Su yalitim tabakasini,
iki kat arasina alkali dayaniml fiberglas file Mapenet
150 yerlestirerek glglendirin. Dlsey/yatay ylizeyler
arasindaki pahlarin ve derzlerin su yalitimini Mapeband
ile yapin. Drain Vertical/Lateral set kullanarak yer
giderini olusturun.

KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Karolar, Keraflex Maxi S1 veya Ultralite S2 Quick gibi
yeterince esnek (elastik Mapelastic tabakasi ile uyumlu)
bir yapistirici ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde karolarin derzlerini Ultracolor
Plus gibi ¢cimento esasl bir Urtin ile ya da polimer katki
Fugolastic ile kanistinimis Keracolor GG ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Tdm derzleri, kdse ve kenarlar; Mapefoam ile derz
derinligini ayarladiktan sonra Mapeflex PU45 gibi uygun
bir mastikle tecrit edin. Mastik tas malzeme ile temas
edecekse Mapesil LM gibi uygun bir mastik kullanin.




1 0 Mevcut zemin kaplamalari Gizerine zemin alti ses yalitimi
ile yeni zemin kaplamasi yapilmasi icin hizli sistem

K Alt yizey & Karolar ET4 Bitirme driinii
Eski seramik zemin kaplamasi Porcelain Dursilite Matt
A Yapistirici Derz dolgusu
Ultrabond Eco S955 1K LS Kerapo?(y
®e “o®
Ses yalitm membrani 4 Mastik
Mapesonic CR + E Mapesil AC
Mapesonic Strip @ &_
@ E] Dizeltme bileseni
A Yapistirici Planitop 560
Granirapid € e
(O S x0
] Astar

Dursilite Base Coat

EFEANTTE T
2 3 4




AYAK SESLERINDEN OLUSAN GURULTUYE KARSI SES YALITIMI YAPILMASI

Odayi cevreleyen duvarlar boyunca Mapesonic Strip
yapiskan banti uyguladiktan sonra Mapesonic CR &rtlleri
serin, bu ortlleri emici ylzeylerde (¢imento esasl saplar
veya dizeltme bileseni tabakalar)) Ultrabond Eco V4 SP
yapistirici ile, emici olmayan yuzeylerde ise Ultrabond
Eco S955 1K ile yapistirin.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Yeni zemin kaplamasini, ortilerin serilmesinden 24-48
saat sonra Granirapid ya da Elastorapid gibi ¢imento
esasli, esnek bir yapistirici ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde, karolarin derzlerini iki bilesenli,
uygulamasi kolay, miikemmel temizlenebilirlige sahip, asit
dayanimli epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun.
Karolarin derz dolgusunu yaptiktan sonra Mapesonic
Strip seritlerin fazla kisimlarini duvarlar boyunca kesin.
Karolarin derzleri alternatif olarak ¢imento esash harglar |
Ultracolor Plus veya Keracolor GG ile de doldurulabilir. |

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Slpdrgeliklerin odanin gevresinde uygulanirken zemin
ile dogrudan temas etmemesi ¢ok énemlidir, bu ylzden
sUplrgelik ve zemin arasindaki derzlerin Mapesil AC ile
tecrit edilmesi gerekir.
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ISITMALI KOMPAKT SAP

Zemini su ve kostik soda ile ya da parafinden arindirici
6zel bir Urtinle iyice temizleyin, gerekirse ylizeyi kumlayin.
Bir kat Eco Prim T astar uyguladiktan sonra kompakt
isitma  sistemini (UPONOR) monte edin ve Ustlini
Novoplan Maxi ile kaplayip duzeltin.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Porselen karolari, Novoplan Maxi kurudugunda ve isitma
sistemi cgalistinldiktan sonra, Ultralite S1, Keraflex
Maxi S1 (5000 cm?®ye kadar) Isolastic ile karsitirimis
Kerabond T veya Ultralite S2 (5000 cm?den fazla) gibi
cimento esasli, esnek yapistiricilar kullanarak yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Karolarin arasinda, isitma sisteminden kaynaklanan
deformasyonlan karsilamaya yetecek kadar genis
bicimde olusturulmus derzleri, yapistirici sertlestiginde
doldurun. Bu durumda Ultracolor Plus veya Keracolor
FF kullanilabilir.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Yerleri tasarim sartnamelerine gére belirlenmis dagitma
derzlerini Mapesil AC veya Mapeflex PU45 gibi uygun
bir Grlinle tecrit edin.

& MAPEI ==
53



1 2 Ticari alanlardaki tamir edilmis ve yeni zeminler i¢in hizh

sistem
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HIZLI PRIZLENEN VE SERTLESEN YUZER SAP

Eski zemin kaplamas! kaldirimadan uygulama yapiimasi
gereken ticari alanlarda; ortasina yerlegtirilen elektrik
kaynakli hasir donatilar ile glglendiriimis, en az 4 cm
kalinhginda ylzer sap (polietilen ortiler kullanilarak)
yaplimalidir. Sapi, 3-4 saat sonra seramik yapistiriimasina
olanak saglayan ve ylksek bir dayanim seviyesine gok
hizl bir sekilde ulasan Mapecem Pronto ile yapin.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Sap belirtilen sartlara gore kurudugunda ve kirlendiginde
ve saptaki derzler olusturuldugunda karolari; zeminin yaya
trafigine yalnizca 3 saat sonra, hizmete ise 24 saat sonra
acllmasina olanak saglayan, hizli prizlenen ve ylksek
dayanimh yapistirici  Granirapid veya Elastorapid ile
yapigtirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde, (sartnameye gore dlgllendirilmisg)
yuksek dayanimli, hizli prizlenen ve sertlesen, asinma
dayanimi yiksek ¢imento esasli har¢ Ultracolor Plus ile
karolarin derzlerini doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Mapefoam ile derz derinligini ayarladiktan sonra
Mapeflex PU20 gibi yiksek dayanimli, elastik Grlnler ile
derzleri tecrit edin.
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1 3 Seramik uygulamalari i¢cin mevcut derzleri tagsimay

gerektirmeyen sistem
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MAPETEX SiSTEM

Mapetex Sistem; kilcal catlaklara sahip saplar, tam
olarak kurlenmemis saplar veya eski, kétl durumdaki
zeminler Uzerine yapilan seramik ve tas kaplamalarda
catlak olugmasi riskini 6nler.

Sistem, ayirici 6rtiniin dogrudan sapa yapistiriimasina
dayanir.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Karolar, Mapetex’i yapistirmak icin kullanilan yapistiricilarin
aynisi (Ultralite S2 veya Ultralite S2 Quick gibi) ile
zemine yapistirilabilir.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistiric sertlestiginde, karolarin derzlerini Ultracolor Plus
gibi gimento esasli harglarla doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Derzleri, Mapefoam ile derinligini ayarladiktan sonra
Mapesil AC gibi uygun bir mastikle tecrit edin.
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14 Balkonlar ve diiz catilarda seramik yapistirmak ve su

yalitimi yapmak i¢in sistem
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YUZER SAP YAPILMASI

Yeterli bir buhar bariyeri Uzerine Topcem Pronto ile
yeterince kalin (4 cm’den kalin) bir ylzer sap yapin.

SU YALITIM SiSTEMI

Mapelastic Smart’ tarakll mala, firga veya rulo ile en az
2 mm kalinliginda bir tabaka olusturmak igin iki kat halinde
alt ylizeye uygulayin. Su yalitim tabakasini Mapetex Sel
ile glclendirin. DUsey/yatay ylzeyler arasindaki pahlarin
ve derzlerin su yalitimini Mapelastic Smart tabakasina
tamamen gomiilen Mapeband seritler ile sagdlayin.

TASIN ZEMIN VE DUVARLARA YAPISTIRILMASI

Tas dosemeleri yere Ultralite S1 Quick veya Keraflex !

Maxi S1 gibi duvara ise Ultralite S2 gibi yeterince esnek =
(elastik Mapelastic Smart ile uyumlu) bir yapistirici ile |
yapigtirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici  sertlestiginde, taslarin derzlerini Ultracolor
Plus gibi ¢imento esasli bir Urin ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Dogal tas ile yapilmis duvar ve zeminlerin derzlerini, ndtr
sertlesme 06zelligi dolayisiyla tasin rengine etki etmeyen
Mapesil LM gibi bir mastikle tecrit edin.
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1 5 Yogun trafige maruz alanlarda seramik yapistirmak igin
sistem
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SAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir sap yapilmasi gerekiyorsa Topcem
Pronto’nun alt ylzeye iyi bir aderans ile yapismasi
icin; 1:1:3 oranlarinda Planicrete, su ve cimentonun
karistinimasiyla hazirlanan bir yapistirma serbetinin ya
da Eporip gibi bir epoksi regine tabakasinin tzerine -bu
tabakalar heniiz taze iken- uygulanmasi 6nemlidir.

KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Sap iyice kurlendiginde karolari Elastorapid veya
Granirapid gibi ylksek basing dayanimina sahip, gugli
cimento esasll yapistiricilar ile sirt kaplama yontemini
kullanarak yapistirin.

Karolari duvarlara yapistinrmak igin ylUksek mekanik
dayanimin istenmedigi ancak karolarin arka yUzUnln
tamamen yapistigindan emin olunmasi gereken yerlerde
Ultralite S1 gibi hafif bir yapistirici kullanin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapistirici sertlestiginde karolarin derzlerini, uygulamasi
kolay, mikemmel temizlenebilirige sahip, asit dayanimli
epoksi derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Bu tir ortamlarn biyidk boyutlarr nedeniyle, derz
hesaplarinin dogru yapilmasi ve uygulama alaninin gevresi
boyunca bulunan derzlerin Mapeflex PU45 ve Mapeflex
PU20 gibi uygun mekanik ve kimyasal 6zellikleri olan
Urlnler ile tecrit edilmesi 6nemlidir.
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1 6 Siddetli kimyasal etkiye maruz alanlarda porselen karo
yapistirmak i¢in sistem

K] Betonarme déseme & Biiyik boyutlu porselen karolar  [JBJ Yapistirici
Kerapoxy
] izolasyon tabakasi Derz dolgusu @@
n Kerapoxy IEG O
IE] Elektrik kaynakii file ile ®® [T Porselen
gl¢lendiriimis sap o
Topcem Mastik EE] Derz dolgusu
@ o Mapeflex PU20 rapoxy IEG
[ Yapistirici imento esasli siva ®®
Kerapoxy Adhesive = glanitop Fast 330 ER Bitirme Uriini
gl C€E@lCE Mapecoat | 24
oy o

62



YUZER SAP YAPILMASI

Yeterli bir buhar bariyeri Gizerine Topcem Pronto ile bir
ylzer sap yapin. En az 4 cm kalinliginda olmasi gereken
ylzer sapin ortasina, zemine etkiyen yuklerin dagitiimasi
icin elektrik kaynakli hasir donatilar yerlestirin.

Sivali disey ylzeyleri tamir etmek veya diizeltmek icin bir
kat Planitop Fast 330 uygulayin.

PORSELEN KAROLARIN YAPISTIRILMASI

Karolari Kerapoxy gibi epoksi esasli yapistiricilar ile
yapistinn. Karolarn yapistirirken reaktif yapistiricilarin
kullaniimasi, zemin kaplamasinin kimyasal dayanimini
artinr. Uniform bir yapistirici tabakasi, alt ylzey icin de
koruyucu bir bariyer olusturur.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Yapigtirici  sertlestiginde karolarin  derzlerini, 6zellikle
oleyik asit ve aromatik hidrokarbonlara karsi ¢ok yiiksek
kimyasal dayanima sahip Kerapoxy IEG veya Kerapoxy
epoksi derz dolgusu ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Mapefoam ile derinligini ayarladiktan sonra Mapeflex
PU20 gibi yiksek mukavemetli, yiksek kimyasal
dayanima sahip bir Urlinle derzleri tecrit edin.
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MONOLITIK SAP YAPILMASI

4 cm’den daha ince bir sap yapilmasi gerekiyorsa Topcem
Pronto’nun alt ylzeye iyi bir aderans ile yapismasi
icin; 1:1:3 oranlarinda Planicrete, su ve cimentonun
karistinimasiyla hazirlanan bir yapistirma serbetinin ya
da Eporip gibi bir epoksi regine tabakasinin tzerine -bu
tabakalar heniiz taze iken- uygulanmasi 6nemlidir.

SU YALITIM SiSTEMi

Mapenet 150 ile glglendiriimis Mapelastic’i uygun
bir tarakll mala ile en az 2 mm kaliniginda bir tabaka
olusturmak icin iki kat halinde alt ylizeye uygulayin. Disey/
yatay ylzeyler arasindaki pahlarin ve derzlerin su yalitimini
Mapelastic tabakasina tamamen gémulen Mapeband
seritler ile saglayin.

KIRMIZI MERMERIN YAPISTIRILMASI

Mapelastic’in  kurumasi igin belirtilen stre kadar
bekledikten sonra, tas malzemeyi Keraflex Maxi S1,
Granirapid veya Elastorapid (kullanilan malzemenin
tdrline baglh olarak) ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Dogal taslarin derzini (en az 5 mm) hizli prizlenen ve
sertlesen, efloresans yapmayan, c¢imento esasli harg
Ultracolor Plus ile doldurun.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Dogal taslarin derzlerini, nétr sertlesme 6zelligi dolayisiyla
tasin rengine etki etmeyen Mapesil LM gibi bir mastikle
tecrit edin.




1 8 Duskabinler, banyolar ve giyinme odalarindaki mevcut
zeminler Gzerine su yalitimi yapiimasi ve seramik

yapistiriimasi icin sistem
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ALT YUZEYIN TESVIYE EDILMESi VE HAZIRLANMASI

Mevcut zemin kaplamasinin durumunu kontrol ettikten ve
zemini iyice temizledikten sonra astar ve yapisma artirici
olarak kullanilan Eco Prim Grip’i bir kat halinde, ardindan
da ¢imento esasl dizeltme bileseni Nivorapid’i bir kat
halinde uygulayin.

SU YALITIM SiSTEMi

Alt ylizeyi belirtildigi gibi hazirladiktan sonra yiizeyin su |
yalitimini; kalin, esnek ve eksiz bir film olusturmak igin |
Mapegum WPS'yi birbirine dik katlar halinde; rulo, firca
veya pusklirtme ile uygulayarak yapin. Disey/yatay
ylzeyler arasindaki pahlarin ve derzlerin su yalitimini
Mapeband PE 120 ile yapin ve Drain Vertical/Lateral
set kullanarak yer giderini olusturun.

KARO VE MOZAIKLERIN YAPISTIRILMASI

Porselen karolari Keraflex Maxi S1 gibi cimento esasl
bir yapistirici ile, cam mozaikleri ise su ile 1:1 oraninda
seyreltiimis Isolastic lateks ile karistirnlan Adesilex P10
gibi cimento esasli bir yapistirici ile yapistirin.

DERZ DOLGUSUNUN YAPILMASI

Derzleri, yapistirici sertlestiginde iki bilesenli, uygulamasi
kolay, temizlenme 0zelli§i mikemmel, anti-asit, epoksi
derz dolgusu Kerapoxy ile doldurun. Nemli ortamlarda
cam mozaiklerin derzlerinin asit dayanimli, dekoratif,
seffaf epoksi har¢ Kerapoxy Design ile doldurulmasini |
oneriyoruz.

DERZLERIN TECRIT EDILMESI

Mapefoam ile mastigin derinligini ayarladiktan sonra
Mapesil AC gibi uygun bir mastik ile derzleri, kdseleri ve
kenarlari tecrit edin.
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