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Produktinformationen

»  Produktflyer

»  Anwenderbroschiiren

Technische Dokumentation:

Uber das Produktmenii kénnen Sie die technische
Dokumentation einsehen, aufgeteilt nach
Produktlinien und Dokumenttypen.

Instandsetzung
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Probleme mit Ihrem Dach...

Déacher sind seit jeher unzéhligen unterschiedlichen
Belastungsarten ausgesetzt:

e schlechte Witterung;

e UV-Strahlen;

e saisonale Temperaturschwankungen;
e Wasserpfltzen;

was als Resultat eine vorzeitige Alterung der
Abdichtungslage verursacht.

Unter den fir die Flachdach-Abdichtung verwendeten
Materialien sind Bitumendichtungsbahnen zweifellos
eine der am meisten angewandten Technologien.
Jedoch unterliegen Bitumendichtungsbahnen, auch
beschieferte Bahnen, durch den ,Linseneffekt® von
Wasserpfltzen einer vorzeitigen Alterung.

In den folgenden Flachdach-Bereichen entstehen
Wasserpflitzen am meisten:

e wasserabflihrende Bereiche;
e Absenkungen;
e Gefallewechsel.

Die Abdichtungsqualitat eines Flachdaches instand-
zusetzen, ohne die bestehende Abdichtungsbahn
zu entfernen und ohne die bestehenden ,Méangel“
zu beheben, waren die an MAPEI gestellten
Herausforderungen!
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M aPGSI Ope Verarbeitungsschritte

VORBEREITEN

Stehendes Wasser entfernen, das Dach
reinigen und den Primer P3 auftragen (**).

AUFTRAGEN

Samtliche Absenkungen ausflllen und das
korrekte Gefalle herstellen.

ABDICHTEN

Trocknen lassen und die neue
Abdichtungslage aufbringen.

Einkomponentiger Zementmértel, verarbeitet in bis
zu 5 cm dicken Schichten fiir die Instandsetzung von

Neigungen und zum Ausfiillen von Absenkungen auf
Déchern.
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VERBRAUCH:
Ca. 1,6 kg/m? und mm Dicke
(16 kg/m? und cm Schichtdicke).

LIEFERFORM:

Polyethylensdcke zu 25 kg, welche auf der Baustelle
der Witterung ausgesetzt werden kdnnen.

(**) Primer P3 fiir bitumindse Untergriinde.
Primer fiir andere Untergriinde siehe TDS.
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