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Innovation kann so einfach sein

Innovation kann so einfach sein. Perfektionieren Sie die lose Verlegung von
Betonwerkstein- und Natursteinplatten.

Durch einen einfachen Arbeitsgang kénnen Verfarbungen, Feuchteflecken und
Hell-Dunkel-Erscheinungen verhindert werden.

— Die Verlegung von Betonwerkstein- und Natursteinplatten erfolgt konventio-
nell
— Nahezu keine Einschrankungen hinsichtlich Wetter und Temperatur

— Kondensationsfeuchtigkeit und Tauwasserbildung an der Plattenunterseite
werden vermieden

— Ausserst geringfugige Materialkosten- und Zeitaufwand
— Ausbluhungen werden vermindert

— Verfarbungen, Feuchtflecken und Hell-Dunkel-Erscheinungen bei
Betonwerkstein- und Natursteinplatten werden deutlich vermindert

— Asthetischer Mehrwert durch ein gleichbleibendes Erscheinungsbild der
Betonwerkstein- und Natursteinplatten

— Die Bildung von Moosen und Algen wird deutlich vermindert

- Eineungleichmassige Optik bei Bodenflachen, welche teilweise Uberdeckt sind,
kann vermieden werden

Das innovative Verfahren von Mapei

Das innovative und patentierte Verfahren besteht darin, dass die bewahrte, sowie
im Trend liegende, lose Verlegung von Betonwerkstein- und Natursteinplatten
durch die Hydrophobierung der Kies- und Splittschicht optimiert wird.



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund der Kies-/Splittschicht sowie der Einbau der Bettungsschicht mus-
sen gemass den jeweils gultigen SIA-Normen (anerkannte Regeln der Baukunde)
und dem derzeit geltenden Stand der Technik erfolgen.

— Als Bettungsschichtempfehlen wir sauberen Splitt mit der Kérnung 4 bis8 mm
Zu verwenden

— DasSplittbett, welchesals Lastverteilungsschicht fungiert, muss eine Dicke von
mindestens 30 mm aufweisen

— Das Gefalle der Unterkonstruktion muss mindestens 1,5 % betragen
— Stehende Wasserlachen sind zu vermeiden.

Anschliessend wird das abgezogene, beziehungsweise planierte Splittbett mit
Mapestop bespruht (Abb.1Tund 2). Mischung 1: 4 mit Wasser.

Abb. 1

Abb. 2



Das Bespruhen mit der Mapei-Mikroemulsion, Mapestop kann bei Temperaturen
von 0°C bis 30°C auf die trockene, als auch auf die nasse Bettung erfolgen. Die
OberflachedesSchuttgutes mussvollflachigundtrankend mit Mapestop bespruht
werden. Durch Mapestop werden die Splittsteinchen im oberen Bereich des
Splittbetts hydrophobiert.

Diese Impragnierungsbehandlung des Splittbetts bewirkt einen Unterbruch des
Feuchtetransportsvon untenindenaufdem Schuttgut aufliegenden Plattenbelag.
Aufgrund der frisch in frisch Verlegung, erfolgt durch den direkten Kontakt zu den
verlegten Platten, mitder noch nichtabgebundenen Mikroemulsion des Schuttguts,
eine zusatzliche ruckseitige Hydrophobierung der Bodenplatten. Das Aufspruhen
von Mapestop auf das abgezogene Bettungsmaterial stellt somit einen
Zwischenschritt im Arbeitsablauf dar.

Mapestop wird mit einem Mischgerat in einem sauberen Mischgefass mit saube-
rem Wasser bei niedriger Drehzahl gemischt. Nach der Verdunnung mit Wasser
muss Mapestop innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden. Fur das Aufspruhen
empfehlen wir ein «Birchmeier» Spruhgerat.

Die Bettungsschicht mussimmerflachigaufgespruht werden,damitdie Verlegung
der Plattenfrischinfrisch,das heisst maximalinnerhalb einer Stunde, erfolgen kann.
Wenn die Zeitabstande zu gross sind, besteht die Gefahr, dass zwischen den jewei-
ligen Etappen optische Unterschiede entstehen kénnen.

Beim Bespruhungsvorgang ist darauf zu achten, dass keine Bauteile oder bereits
verlegte Platten oberflachlich bespruht werden. Abdeckarbeiten sind unumgang-
lich.

Reinigung: Sprihgerat unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen.
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Unéasthetische Feuchtflecken / Hell-Dunkel-Erscheinung

Vergleich mit und ohne Mapestop-Behandlung



Mapestop

INNOVATION KANN
SO EINFACH SEIN

Mikroemulsion auf konzentrierter Silan- und Siloxanbasis zur
Hydrophobierung von Bettungsschichten (Kies-/Splittschicht) vor
der losen Verlegung von Betonwerkstein- und Natursteinplatten.

B Der Feuchtetransport von unten in den Plattenbelag wird unterbrochen.
B \Verfarbungen, Feuchteflecken und Hell-Dunkel-Erscheinungen bei
Betonwerkstein.
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Verbrauch (Verdliinnungsverhaltnis 1: 4)

Mit 2 dI Mischung kann 1 m? Bettungsschicht bespruht werden.

Mischung: 0,4 dl Mapestop + 1,6 dl Wasser pro m>.

Ein Gebinde (11) Mapestop und 4 | Wasser reichen fur ca. 25 m? Bettungsschicht.

Verarbeitungszeit

Nach VerdUnnung mit Wasser, muss Mapestop innerhalb von 24 Stunden ver-
arbeitet werden.

Materialkosten bzw. Preisberechnung*

Ein Gebinde a 11 kostet brutto CHF 187.58(exkl. MwSt. & VOC); dies entspricht
CHF 7.50/m?2 brutto (exkl. MwSt. & VOC) - Preise 2023*.

Lieferform

Karton mit 12 Metallflaschen a1kg, mit Schraubverschluss.

Lagerung

12 Monate im ungeoffneten Originalgebinde geschutzt und trocken lagerfahig.

Vorsichts- und Sicherheitshinweise

Mapestop ist reizend und kann die Augen gefahrden. Hinweise zur sicheren
Anwendung unserer Produkte kdnnen der letzten Version des Sicherheitsdaten-
blattes auf www.mapei.ch entnommen werden.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

Entsorgung
Gebinde und Produktreste sind gemass den értlichen Richtlinien zu entsorgen.

N.B. Obige Angaben kdnnen nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres
Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen
Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle
empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzufuhren.

Eine Gewahrleistung kann nur fur die stets gleich bleibende Qualitat unserer
Produkte Ubernommen werden.

* Alle Angaben und Preise ohne Gewahr. MAPEI SUISSE SA Ubernimmt keine Haftung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Inhalte
Irrtum, Preisanderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise gelten ab 01.01.2023. Es gilt, die aktuellen Rohstoffzuschlage, die je
nach Martksituaton erhoben werden, zu berUlcksichtigen.
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