ULTRABOND
ECO V4 SP

Universeller, hochleistungsfahiger
Dispersionsklebstoff fiir elastische Belage
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I ANWENDUNGSBEREICH

Dispersionsklebstoff speziell fur PVC- und Kautschukbelage in gewerblichen Bereichen. Auch geeignet als

Universalklebstoff fur alle anderen elastischen und textilen Bodenbelage. Zur Verlegung von Ful3boden- und

Wandbelagen im Innenbereich. Anwendbar auf:

- glatten, saugfahigen und vorbereiteten Untergrinden;

- Warmwasser gefuhrten FuBbodenheizungssystemen. Geeignet fur:

- Statische und dynamische, auch schwere Lasten, in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen (z. B. in
Krankenhausern, Einkaufszentren, Flughafen etc.);

- Stuhlrollen nach EN 12529.

Auch geeignet zur Haftverklebung von dimensionsstabilen PVC- und CV-Beldagen auf dichten und nicht-saugenden

Untergrinden.

Anwendungsbeispiele

Ultrabond Eco V4SP ist geeignet zur Verlegung von:

-homogenen und heterogenen PVC-Belagen in Bahnen und Platten;

- CV-Belagen und mehrschichtigen PVC-Belagen;

- Kautschukbelagen (in Bahnen und Platten, einschlieBlich mehrschichtige Belage mit Schaumrlcken).
Auch geeignet zur Verlegung von:

- PVC-Designbelagen (LVT);

- Quarz-Vinylplatten;

- Textilen FuBbodenbeldgen (mit RUckenausstattung aus Latex, PVC- oder PU-Schaum, natUrlicher Jute und Action-Bac®);
- Nadelvlies, auch mit Latexrtucken;

- Flockbelagen (z. B. Flotex);

- Linoleum mit Juterlcken;

-gLinoleum mit PU, Polyolefin und synthetischer RUckenausstattung;

- Polyolefinbasierten und chlorfreien Belagen;

- PUR-Belagen;

- PVC- und Kautschuk-Wandbelagen;

- Sportbelagen im Innenbereich.

I TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ultrabond Eco V4SP ist ein I6semittelfreier (gem. TRGS 610), synthetischer Dispersionsklebstoff, gebrauchsfertig in
hellbeiger pastdser Konsistenz.

Aufgrund der besonderen Formulierung und der langen Einlegezeit kann Ultrabond Eco V4SP sowohl als
Nassbettklebstoff auf saugenden Untergrunden fur alle Arten von Bodenbelagen, als auch zur Haftverklebung von
dimensionsstabilen Belagen auf dichten und nicht- saugenden Untergrinden verwendet werden.
Produkteigenschaften:

- Sehr einfach und geschmeidig im Klebstoffauftrag;
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- Lange Einlegezeit;

- Gute Anfangshaftung;

- Gute Ruckseitenbenetzung, auch bei schwierigen Belagen;
- Sehr hohe Schalfestigkeit;

- Gute Dimensionsstabilitat;

- Geeignet fur Stuhlrollen nach DIN EN 12529;

- Losemittelfrei gemal TRGS 610;

- Nicht entflammbar;

- EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm);

- Blauer Engel nach RAL-UZ 113;

- Nicht gesundheitsschadlich fur Verarbeiter und Nutzer.

I WICHTIGE HINWEISE

- Belage nur bei den empfohlenen klimatischen Bedingungen verlegen, normalerweise bei +15°C bis +35°C und einer
relativen Luftfeuchte von < 65%.

- Keine Belage auf Untergrunden verlegen, wenn die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit besteht (Restfeuchte im
Estrich, Betondecken ohne Bauwerksabdichtung etc.).

- Sollten auf den Belag extrem hohe Temperaturen oder direkte Sonnenstrahlen einwirken oder sollte der Belag
mechanisch stark beansprucht werden (z. B. durch Flurférderfahrzeuge oder Gabelstapler), sind Adesilex G19 oder
Ultrabond Eco 571 2K zu verwenden, speziell wenn die Fugen nicht verschweil3t oder versiegelt werden.

- Bei Mehrschicht-Korkplatten mit PVC-Rucken Ultrabond Eco 310 verwenden.

I ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegreife den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen entsprechen. Der
Untergrund muss eben, trocken, saugfahig, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke,
Wachs, Ole, Rost, Gipsspuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen kénnen. Nichtsaugende
Untergrinde mussen in einer Dicke von mindestens 2 mm gespachtelt werden. Alternativ kann Ultrabond Eco V4SP
auch zur Haftverklebung verwendet werden. Dazu den Belag nach Verdunstung des Wassers einlegen, wenn der Klebstoff
gelblich-transparent, aber noch klebrig ist (nach ca. 30-40 Minuten). Die Restfeuchtigkeit muss den normativen
Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.

Ferner muss sichergestellt sein, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit wirksam werden kann. Schwimmende Estriche und
erdreichangrenzende Untergrinde mussen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
Informationen zur Sanierung von Rissen, Verfestigung von Estrichen, zum Einbau von Schnellestrichen und Ausgleichen
von unebenen Estrichen sind im Katalog, in dem das MAPEI-Produktprogramm zur Untergrundvorbereitung dargestellt
ist, zu finden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Akklimatisierung

Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass der Belag und der Verlegeuntergrund entsprechend den empfohlenen
Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten akklimatisiert sind.

Verarbeitung
Ultrabond Eco V4SP ist bereits gebrauchsfertig. Den Klebstoff vor Gebrauch im Gebinde gut aufrGhren und anschlieBend

mit einer geeigneten Zahnleiste gleichmafig auftragen. Bei der Verlegung dunner Wandbelage kann der Auftrag
alternativ im Rollverfahren erfolgen (auf eine vollstandige Benetzung der Belagsrlckseite ist zu achten).

Verlegung

Die Hinweise der Belagshersteller sind zu beachten.
Nassbettverklebung_(auf saugenden Untergrinden)

Die AblUftzeit variiert je nach Auftragsmenge, klimatischen Bedingungen, Saugfahigkeit des Untergrundes und Art des
Belages. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit bei guter RUckseitenbenetzung verlegt werden
kann. Nach kurzer Abluftzeit den Belag in das noch nasse Klebstoffbett einlegen. Dabei muss die Klebstoffriefe zerdruckt
werden. LufteinschlUsse vermeiden und den Belag vorsichtig anreiben, um eine optimale Benetzung der Belagsrlckseite
zu erzielen. UbermaBige Belastung an den Nahten vermeiden. Nach Verlegung der Beldge mUssen diese immer mit einer
Gliederwalze angerollt werden.

Hinweis: Abldfte- und Einlegezeiten variieren in Abhdngigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfdhigkeit des
Untergrundes. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchten verklrzen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchten und
nicht-saugende Untergrunde verldngern diese Zeiten.

Haftverklebung (nur bei dimensionsstabilen Beldgen auf dichten Untergrinden)

Den Klebstoff trocknen lassen, bis er eine gleichmafige gelblich-transparente Farbe aufweist (ca. 30-40 Minuten). Mit der
Fingerprobe kann der richtige Zeitpunkt ermittelt werden; der Klebstoff sollte staubtrocken, aber noch klebrig sein. Bei
der Verlegung von dampfdichten Beldgen kann die Wartezeit auf die Trocknung mit dem Kontakt-Verfahren (Double
Drop) reduziert werden. Dazu den Belag in das nasse Klebstoffbett einlegen, anreiben um die Klebstoffriefe zu zerdricken
und dann den Belag wieder aufnehmen und zurtickschlagen. Den Klebstoff auf beiden Flachen trocknen lassen, bis dieser
trocken, aber noch klebrig ist. AnschlieBend den Belag in gleicher Position wieder einlegen.
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Auftragen von Ultrabond Eco V4SP
Anreiben des Belages Uber der Fuge im San Martino Altersheim - Italien

Reinigung
Frischer Klebstoff kann von Belag, Werk- zeugen, Handen und Kleidung mit Wasser und Seife entfernt werden.
Getrockneter Klebstoff kann mit Alkohol oder geeigneten Losemitteln entfernt werden.

I VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert je nach Rauigkeit des Untergrundes, Beschaffenheit der Belagsruckseite und eingesetzter
Zahnung:

Zahnung TKB A1/A2: | ca. 200 bis 300 g/m?2

Zahnung TKB BT ca. 300 bis 350 g/m?

Zahnung TKB B2: ca. 350 bis 450 g/m?

Auftrag mittels Rolle: | ca. 200 g/m?

I LIEFERFORM

Kunststoffgebinde zu 5 und 16 kg.

I LAGERUNG

12 Monate im ungeo6ffneten Originalgebinde bei normalen Bedingungen. Vor Frost schutzen.

I VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Ultrabond Eco V4SP ist nicht kennzeichnungspflichtig gemaf Gefahrstoffverordnung bzw. gemaf3 den europaischen
Einstufungskriterien fur Gemische. Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend und nach der Verarbeitung und
Trocknung fur grundliche Beluftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung dieses Produktes
vermeiden. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brille zu tragen und die beim Umgang mit
Baustoffen/Chemikalien Ublichen VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen. Bei Berihrung mit den Augen oder der Haut sofort
grundlich mit Wasser abspulen. Bei Verschlucken arztlichen Rat einholen und Sicherheitsdatenblatt oder dieses
Technische Merkblatt vorzeigen.

Produkt enthalt MIT/BIT (1:1) + CIT/MIT (3:1); Informationen fur Allergiker sowie das Technische Merkblatt sind erhaltlich
unter der Telefon-Nr. +49 (0) 39 061/ 98 44-0. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte kdnnen dem
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

| ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemaf den értlichen Richtlinien zu
entsorgen. Produktreste kbnnen eingetrocknet als Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen.

PRODUKT FUR DEN BERUFSMASSIGEN GEBRAUCH.

TECHNISCHE DATEN

MADEI



KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz: cremig-pastds
Farbe: beige

Dichte (g/cm3): 1,20

pH-Wert: 7,5

Kennzeichnung nach:
- GISCODE:

- EMICODE:

— Blauer Engel:

D1, I6semittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe gemanl TRGS 610
EC 1Plus —sehr emissionsarm

RAL-UZ T3

Weitere Hinweise kdnnen dem Sicherheitsdatenblatt
entnommen werden

hte)

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuc

Verarbeitungstemperatur (°C): von +15 bis +35

AblUiftezeit (Minuten): ca. 1020 (30-40 auf nichtsaugenden Untergrinden)

Einlegezeit (Minuten): ca. 30-40

Begehbar (Stunden): nach ca. 3-5

Belastbar (Stunden): nach ca. 24-48

EIGENSCHAFTEN NACH DEM ABBINDEN

Schalwiderstand nach DIN EN 1372 (N/mm):

- homogener PVC:

— heterogener PVC:

— Kautschuk (mit glatt geschliffener Ruckseite):
- Linoleum:

— Textiler Belag mit Action-Bac®

In Ubereinstimmung mit EN 14259

Anwendungsbeispiel fur die

Verlegung von PVC Platten
im St. Josef Krankenhaus -
Deutschland

PVC-Verlegung in einer
Hotelsuite des Iber Hotels —
Portugal

I HINWEIS

Obige Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die auBerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen
und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliel3en einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall
empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzufihren. Eine Gewdhrleistung kann nur fur die stets gleich bleibende
Qualitat unserer Produkte Ubernommen werden.

I RECHTLICHER HINWEIS

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch
das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum
Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gultig ist, weder abgedndert noch ersetzt. Die aktuellste Version des
technischen Merkblattes konnen Sie unter www.mapei.com herunterladen.

JEDE ABANDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN
SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FUHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.
Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com. Die vergangenen Versionen
verlieren ihre Gultigkeit.
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Die Vervielfaltigung der hier veréffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf
der vorherigen Genehmigung durch MAPEI
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