MAPEI

Sistemas de instalacién de losetas y piedra

Causas y curas para eflorescencias

Las eflorescencias son depésitos finos, blancos y polvorientos de sales minerales
solubles en agua, que se forman en la superficie de materiales tipicos a base de
cemento Portland. Cuando esto ocurre en la superficie de lechadas, los depésitos
pueden generar decoloracion. Esto se debe a la exposicion al aire y la evaporacion,
lo cual convierte las sales minerales en un material cristalino costroso. Dado que la
eflorescencia esta compuesta de cristales, a menudo se puede identificar cuando
se refleja luz sobre las pequefas particulas, haciéndolas brillar. Esos depdsitos
tienden a reducir drasticamente el aspecto estético de instalaciones terminadas de
losetas y piedras, pero no tienen un efecto adverso sobre la lechada.

Las sales minerales de eflorescencias migran por los poros y capilares de
cualquier matriz de concreto de cemento Portland cuando hay presencia de tres
elementos. Primero, debe haber sales solubles en agua presentes en el sistema de
instalacion de losetas o en el sustrato. Segundo, debe haber suficiente humedad
presente para derretir las sales minerales en una solucion soluble. Tercero, debe
haber un camino para que los minerales solubles migren a la superficie donde la
humedad se puede evaporar.

Causas potenciales de las eflorescencias

e Se usd agua contaminada (con alto contenido de minerales, cloruro
de sodio o cloro) durante la instalacion y limpieza. Por su disefio, los
suavizantes a base de agua pueden afiadir minerales.

e |alechada se mezcld a velocidades muy altas, generando a una porosidad
adicional.

e Alsustrato de la losa de concreto entré agua, ya sea por arriba o por abajo.

e Una losa de concreto no habia curado por completo cuando se instalaron
las losetas y la lechada.

e Seus6 demasiada agua para mezclar el mortero de la losetay o la lechada.
e Seuso demasiada agua durante la limpieza.

e Seus6 agua para volver a acondicionar la mezcla de la lechada y extender
la duracion de la misma.

e Al limpiar se usd una esponja inadecuada, muy desgastada o se fregd
mucho con una esponja.

e Sedejdaguaestancadaen juntas de lechada vacias antes de aplicar la lechada.

e [aslosetas se enlecharon demasiado rapido después de la instalacidn.

e |a temperatura ambiente o del sustrato fue demasiado baja durante el
curado de la lechada.
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e |a instalacion de losetas se expuso de manera prematura a fuertes
cantidades de agua.

e [ainstalacion experimentd intrusion de agua desde arriba o abajo.

Coémo prevenir las eflorescencias
Buenas précticas de trabajo

Puesto que es mas facil prevenir las eflorescencias antes de que ocurran, la
industria ofrece varias practicas recomendables para hacerlo.

e  Sielaguaenunsitio de trabajo tiene alto contenido de minerales, cloruro 0
cloro, 0 si tiene otros contaminantes, use agua externa o en botellas y lave
los materiales de instalacion y lechada. Solo use agua potable.

e Minimice la porosidad de la lechada. La lechada debe ser densa y compacta.
No mezcle o limpie con demasiada agua, ni mezcle la lechada a alta velocidad.

e FEvitequeentreaguaa lainstalacion terminada. Los productos retardadores
de vapor y de mitigacion topica de vapor, asi como las membranas de
impermeabilizacion debidamente instalados bajo la losa pueden ayudar a
reducir 1a humedad del sistema de losetas que contribuye a la generacion
de eflorescencias.

e Antes de instalar la lechada, disponga de un tiempo minimo de curado
adecuado, de 28 dias para losas de concreto y 24 horas para el fraguado
de materiales de instalacion de losetas. Los sustratos jovenes y “verdes”
pueden tener altos niveles de emisiones de vapor himedo. Si cubre estos
sustratos con losetas y lechada, esto fuerza a que las emisiones de vapor
cargadas con sales minerales se concentren en las comparativamente
estrechas lineas de lechada.

e Mantenga la instalacién terminada protegida contra el agua durante el tiempo
recomendado por el fabricante de la lechada. Disponga de tiempo de curado
adicional cuando la instalacion esté expuesta a bajas temperaturas (por debajo
de 16°C /60°F) y/o alta humedad (superior 0 igual a 70% de humedad relativa).

Ademds de las practicas de trabajo, otra estrategia importante para la prevencion
es seleccionar materiales de instalacion que no contribuyan a las eflorescencias.

Disefio

Cuando disefie una instalacion de losetas, mantenga lejos la humedad lo
que més pueda. Algunos trabajos estan pensados y disefiados para mojarse,
saturarse o sumergirse. Para esos trabajos mire la seccién “impermeabilizacion”
mas adelante, respecto al uso de materiales alternativos.

Si no hay humedad, no se presentaran eflorescencias. Las eflorescencias tiende
a desarrollarse donde las dreas himedas no han sido inclinadas, selladas al ras
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0 impermeabilizadas de forma adecuada. Esto es especialmente cierto con las
areas exteriores. Las instalaciones exteriores en Norteamérica pueden enfrentar
extremas condiciones climaticas durante y después de su finalizacion. Se
recomienda la menor cantidad posible de exposicion a la humedad, en especial
durante el proceso de instalacion.

Impermeabilizacion

Las membranas de impermeabilizacion tales como Mapelastic® AquaDefense
suelen usarse para impedir que la humedad topica penetre el sustrato, pero
también ayudan a impedir que la humedad llegue a las juntas de lechada que
de otra forma podrian contener las condiciones perfectas para la formacion de
eflorescencias.

Proteccion contra el vapor

El vapor que se emite de una losa de concreto también puede contener sales
solubles. Las barreras contra la humedad, tales como Planiseal® VSy Planiseal
VS Fast son maneras comprobadas de reducir las emisiones de vapor himedo
en una losa de concreto.

Selladores

Los selladores de lechada no son una cura definitiva para la eflorescencia, sin
embargo, un sellador debidamente aplicado y conservado, como el sellador
penetrante para piedras, losetas y lechada UltraCare™, desviard parte del agua
para evitar que entre al material de instalacion de la loseta y al sustrato.

Morteros

El'mejor consejo para superar las eflorescencias es usar materiales de instalacion
que no contribuyan a la formacion de las mismas. Puesto que las sales solubles
que crean eflorescencias siempre estan asociadas con el cemento Portland,
la eliminacion del cemento Portland eliminard la eflorescencia. Los morteros
normales de instalacién de losetas contienen cemento Portland. Sin embargo,
los morteros que son de fraguado rdpido (es decir, que fraguan en un lapso
de tres horas) no contienen cemento Portland y no contribuyen a la formacion
de eflorescencias. Dichos morteros siguen siendo a base de cemento, pero el
cemento mismo es un aluminato de calcio en lugar de ser un cemento Portland
que contribuye a la formacion de eflorescencia. Ultraflex™ LFT™ Rapid, Ultraflex
RSy Granirapid® son ejemplos de morteros de fraguado répido.

Lechadas

Las investigaciones y la tecnologia modernas han creado alternativas para las
lechadas de cemento Portland. Ademés de la lechada de cemento Portland,
MAPE! ofrece una lechada de cemento de fraguado répido (calcio aluminato)
llamada Ultracolor® Plus FA. La lechada acrilica de un solo componente que
viene lista para usar y fabricada por MAPEI es MAPEI Flexcolor™ CQ. Kerapoxy®
CQy Kerapoxy IEG CQ son lechadas de resinas de reaccion 100% sélidas
(epoxi). Todas estas lechadas no pueden y no van a contribuir a la formacién de
eflorescencia.

Correccioén y limpieza de eflorescencias

Correccion

No todo estd perdido cuando ya se ha presentado la eflorescencia. Antes de tratar
de corregir parches desagradables de sales minerales, reconsidere primero los
tres elementos necesarios para que se forme una eflorescencia. Por desgracia,
después de que ya se ha presentado, ya sabemos que las sales minerales han
sido aportadas por un concreto, mortero o lechada de cemento Portland. Y que
hay una via hacia la superficie, porque todos los productos de concreto tienen
poros y capilares en algtn grado. Eso deja el agua como ultimo elemento.

Examine y elimine (si es posible) la entrada de agua no deseada al sistema de
losetas. Para instalaciones exteriores, asegurese de que l0s tapajuntas y tapones
estén en su lugar, debidamente instalados y sin dafios. Los sistemas de drenaje,
las bajantes de agua y las inclinaciones deben estar debidamente instalados, no
taponados y dirigiendo el agua hacia afuera de la edificacion.

Limpieza

Tenga presente que las eflorescencias por lo general se pueden limpiar de la
lechada. La limpieza siempre debe comenzar con el método més fécil y menos
destructivo antes de intentar usar técnicas més agresivas. En ocasiones, fregar
con un cepillo de cerda dura, ya sea en seco 0 con agua, es todo lo que se
necesita para eliminar la eflorescencia.

Los depositos muy dificiles pueden requerir el uso de limpiadores de losetas y
lechada a base de écido y de trabajo pesado tales como los cristales de dcido
sulfamico UlfraCare o el limpiador dcido para losetas y lechada UltraCare.
Cuando use cualquier producto a base de acido, tenga mucho cuidado de seguir
todas las instrucciones, proteja las superficies adyacentes, moje bien el drea
con agua antes de la aplicacion y enjuague bien después del uso. Siempre haga
una prueba en un area imperceptible para confirmar los resultados deseados
antes de proceder. En casos muy graves, puede Ser necesario hacer varias
aplicaciones. Los écidos nunca deberfan usarse para limpieza diaria porque
ellos van erosionando una pequefia capa superior de la lechada y pueden dafiar
losetas y piedras sensibles.

Cuando la eflorescencia haya sido eliminada y la lechada esté limpia, Ia
aplicacion de un sellador penetrante de la linea UltraCare de MAPEI puede
ayudar a mantener alejada parte de la humedad. Si tras la limpieza quedd una
leve sombra, la limpieza periddica con un limpiador neutral como el limpiador
concentrado para losetas y lechada UltraCare reducird esta condicion con el paso
del tiempo. De otra forma, considere usar UltraCare Grout Refresh™ para dar un
nuevo color ala lechada.

Cuando se presta atencion al disefio, la seleccion de materiales y las acciones
correctivas apropiadas, no hay razén para que ninguna eflorescencia arruine lo
que de otra forma serfa una instalacion aceptable de losetas.

Las condiciones del sitio de trabajo varfan y pueden dar lugar a problemas de
instalacion que no aborda este boletin técnico. Para conocer la informacion mas
reciente del producto, ingrese a www.mapei.com o contacte al Equipo de Soporte
de Producto de los Servicios Técnicos de MAPEI.
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Servicio técnico: 1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) /1-800-361-9309 (Canada)

Servicio al cliente: 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)
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Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive

Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /

(954) 246-8888
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Servicios en México: 0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)




