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Caderno Técnico

IMPERMEABILIZAGAO
DE TERRAGOS E VARANDAS

1. INTRODUCAO

Os temas que serdo abordados neste caderno técnico dizem respeito a

impermeabilizacdo de terracos, varandas e coberturas planas quer em
estruturas existentes quer em novas construcdes. Iniciando com breves dados
histéricos sobre elementos estruturais que séo o objeto do caderno técnico, se
prosseguira com uma breve incursédo sobre solicitagdes fisicas e mecéanicas
que agem sobre os mesmos durante o seu ciclo de vida util. Concentrar-nos-
-emos contudo sobre as caracteristicas, prestagoes e vantagens dos produtos
impermeabilizantes MAPEI para estruturas ndo enterradas.

O objetivo deste documento pretende ser aquele de reduzir sejam as
problematicas derivantes de uma errada prescricdo em fase do projeto,
sejam aquelas causadas por erros de assentamento e falta de cuidado
nos pormenores.

Da analise estatistica resulta de facto que mais de 50% das causas em
construcao respeitam a problemas de infiltragdes e mais de 60% destas
causas sao devidas a problemas no estrato impermeabilizante de cobertura.
E por isso evidente que a primeira tipologia de intervencbes a tratar
respeitam a impermeabilizacdo de estruturas existentes, campo em que a
MAPEI é capaz de oferecer sistemas de qualidade seja para impermeabilizar
e acabar esteticamente pavimentacdes, e portanto, para reabilitar suportes
(em beté@o ou cerdmicos) degradados pela agdo agressiva de agua.

Na segunda parte, dedicada a descrigdo das modalidades de intervencéo,
debrugar-nos-emos sobre a impermeabilizacdo de novas construgdes
a partir da realizacdo da betonilha, prosseguindo com a aplicagdo do
sistema de impermeabilizante e terminando com o assentamento dos

ladrilhos, a betumagéao e a selagem das juntas.

2. DADOS HISTORICOS SOBRE TERRAGOS,
VARANDAS E SOLARIOS

Se quisermos especificar uma diferenca entre varandas e terracos,

podemos em geral definir a primeira como um elemento agregado ao

Fig. 2.1 - Varanda de Giulietta - Verona - Itdlia
A varanda foi recuperada com: ADESILEX P4,
MAPELASTIC, GRANIRAPID, ULTRACOLOR PLUS




corpo principal do edificio, (e geralmente saliente) enquanto o segundo
como elemento incluido no préprio corpo.

A varanda teve pouco uso na época classica: as habitagdes senhoris eram
normalmente de um sé piso e fechadas em redor com pérticos interiores,
enquanto que nas vilas romanas, nos edificios de diversos pisos onde vivia
grande parte da populacéo, existiam passadicos de madeira com parapeitos
que tinham porém, apenas e exclusivamente a fungéo de ligagao.

Na Idade Média desenvolveram-se os passadigos externos em madeira
nos castelos e nasceram também as varandas em pedra, em balanco,
apoiadas em consolas de madeira ou de pedra; entre estes, a pequena
varanda de Verona que a tradicdo diz ser aquela de Romeo e Giulietta.

E preciso de esperar até ao Renascimento, com a evolugéo dos conceitos
de espago e perspetiva em arquitetura, para se assistir a realizacdo dos
primeiros terragcos urbanos ou nos grandes jardins reais.

O solério, porem, desenvolve-se com o Movimento Moderno, um periodo
da histdria da arquitetura localizado entre as duas guerras mundiais,
direcionado para a renovagéo do projeto e dos principios da arquitetura.
Foi neste periodo histérico que comegaram a ser adotadas as coberturas
planas, na sequéncia também dos melhoramentos das caracteristicas
técnicas dos novos materiais. E com Le Corbusier que o terraco se torna
um verdadeiro e proprio espaco arquitetonico para viver. De facto, a Villa
Savoye e Unité d'Habitation sdo os exemplos mais evidentes como um
espaco até entdo considerado inutil ou secundario se tornaram num
espaco vital, multifuncional, no qual decorre agradavelmente o tempo
livre. Assim a cobertura plana converte-se em soldrio (como no caso de
Villa Savoye) ou lugar de agregagdo com fungdes sociais (como para
I'Unité d'Habitation).

Falando de grandes mestres do Movimento Moderno, ndo podemos
ignorar os enormes terracos em balanco de Frank Lloyd Wright na casa

da cascata, que se langam vertiginosamente sobre a torrente criando uma

das imagens mais marcantes da arquitetura moderna.
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De modo que os terragos e as varandas possam constituir para todos nés
um espaco no qual se passem momentos agradaveis, nao se deve limitar
a mera aplicagédo do sistema impermeabilizante, mas é necessario ter em
consideracdo diversos aspectos tais como as solicitagdes estruturais,
as corretas pendéncias, as ligagdes e a cura das juntas. Destes e outros

argumentos falaremos nos paragrafos seguintes.

3. SOLICITACOES MECANICAS E FiSICAS
1.1 DEFORMA(,‘(')ES ESTRUTURAIS E JUNTAS

O conglomerado cimenticio utilizado desde da antiguidade ¢é até hoje um
dos materiais mais largamente utilizados em construcéo.

A combinagdo de cimento, materiais inertes, e agua em adequadas
percentagens permite obter um composto resistente e compacto que,
quando se associado a barras de ago, torna-se um &6timo sistema
construtivo: o betdo armado.

Como todos os materiais, o conglomerado cimenticio tem a
peculiaridade fisico-quimica que estdo diretamente relacionados com
particulares tipologias de deformagdes, algumas das quais se exprimem
instantaneamente, enquanto outras ao longo do tempo, geradas
especialmente pela maturacdo do proprio conglomerado. Varias sao
as deformacdes (térmicas, dindmicas, de retragédo, etc.) as quais uma
estrutura é submetida no decurso da sua vida. Cada tipo de deformacao
deve ser atentamente avaliado na fase do projeto.

No querespeitaao comportamentode umterrago ouumavaranda, sabemos
que estas estruturas estdo sujeitas a todas as deformagdes mencionadas
anteriormente, que respeitam ndo sé a estrutura propriamente dita, mas
também a supra-estrutura, portanto betonilhas e pavimentagdes, sobre as
quais devem ser referidas eventuais juntas estruturais e criadas as juntas
de controlo e de dilatagéo.

As juntas estruturais sio interrupgcbes na continuidade estrutural do

Fig. 3.1 - Esquema de deformagéao de uma laja em
consola sujeita a carga no extremo

Fig. 3.2 - Esquema de deformagéao de uma viga
apoiada sujeita a carga uniformemente distribuida
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Fig. 3.3 - llustragé@o das deformagdes induzidas pela
reducéo da temperatura



manufacto realizadas com uma separacéo fisica entre o corpo e aquele

adjacente. Estes tém profundidadeigual a espessurado manufacto e largura

de alguns centimetros e tém a funcdo de absorver solicitagdes estruturais

\ (abatimentos devidos ao terreno, agdes do vento, agdes sismicas, etc.)

funcionais (vibragoes, oscilagbes de transito, etc.) e térmicas (dilatagcoes

e contragdes de materiais). As juntas de controlo ou de contracao tém

a profundidade igual a 1/3 da espessura do conglomerado cimenticio em
geral realizadas com corte superficial com disco diamantado efetuado
apods o endurecimento do conglomerado (geralmente 24-48 horas). Estas
nao eliminam as fissuras de retragdo higrométrico mas permitem controlar
tanto a formagdo como a amplitude de modo que a fissura gerada néo
cause problemas nem de caracter funcional, nem de ordem estética.
As juntas de dilatagdo séo interrupgdes da continuidade superficial
realizadas para absorver as dilatagdes térmicas que se desenvolvem por

exemplo nas pavimentagdes ceramicas ou por outra tipologia.

3.2. REALIZAGAO DO ESTRATO DE PENDENCIA

Neste paragrafo indicaremos as normas a seguir para a realizagdo de

betonilhas cimenticias idéneas a utilizagdo de varandas e terragos.

Antes de tudo é bom falar das diversas tipologias de betonilhas:

e dessolidarizadas;

e flutuantes;

— !
_\O’_ e aderentes.
4 1 N
ho-=-"""""7°7" RO As betonilhas dessolidarizadas
}4—» = = = = = - 0—»{
‘ — Sao realizadas no caso de trafego pedonal, em espessuras nao inferior a

35 mm, interpondo se entre a betonilha e o suporte (por exemplo a camada

de acabamento em betdo armado) um estrato separador horizontal (por
exemplo uma folha em polietileno ou PVC) e posicionando ao longo do

Fig. 3.4 - llustragé@o das deformagodes induzidas pelo
aumento da temperatura
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perimetro das paredes e a volta dos pilares um estrato comprimivel,
tipo poliestireno expandido, com uma espessura de 1 cm. As folhas de
polietileno devem ser viradas na vertical cerca de 10 cm sobre pilares
e paredes. As folhas do estrato separador, além disso, devem ser
sobrepostas por pelo menos 20 cm e coladas com fita adesiva.

Esta técnica oferece como vantagem desvincular a betonilha e a
pavimentagdo das deformagdes da estrutura (assentamentos, contragcoes
por retragdo higrométrica, dilatagbes térmicas, etc.) e é fundamental
efetuar uma serie de cortes na betonilha (juntas de controlo) para
uma espessura igual a 1/3 da espessura da mesma betonilha a fim de
a enfraquecer localmente pré-determinando a localizagdo das futuras
fissuragOes originadas pela retragdo higrométrica.

Com a betonilha tradicional em areia e cimento devem ser realizadas
juntas de controlo em correspondéncia com as soleiras, entre pilares,
cada 9-16 m? no exterior, cortando-o numa profundidade de cerca 1/3 da
espessura e prestando atengcdo em ndo cortar a rede eletrossoldada se

esta estiver presente.

Fig. 3.5 - Betonilha dessolidarizada.
1) Laje; 2) Folha de polietileno;

3) Betonilha de espessura > 3,5 cm;
4) Material compressivel



As betonilhas flutuantes

Sdo semelhantes as dessolidarizadas, mas sao realizadas sobre um
estrato de isolamento térmico ou acustico (por exemplo cortigca, mantas de
polietileno, placas de poliuretano expandido, etc.); nestes casos, devido
a elevada compressibilidade e as reduzidas resisténcias mecanicas do
suporte, é necessario dimensionar convenientemente a betonilha e
eventualmente posicionar uma rede eletrossoldada a meia espessura, para
favorecer a distribuicdo das cargas e evitar fendmenos de pungoamento.
Na tabela 1 que segue, referem-se algumas indicagdes relativamente as

espessuras e as armaduras das betonilhas para pavimentos de habitagdes,

em fungdo da compressibilidade e da espessura do estrato isolante.

Fig. 3.6 - Betonilha flutuante.

1) Laje; 2) Material de isolamento térmico/acustico;

3) Folha de polietileno; 4) Betonilha de espessura > 4 cm
com rede eletrossoldada; 5) Material compressivel

ESPESSURA ARMADURA
BETONILHA
I: Espessura < 3 mm 4cm Mesmo nao armada
I: Esmagamento* < 0,5 mm e espessura > 3 mm 4cm Malha 50x50 mm, ¢ = 2 mm
5cm Mesmo nao armada
II: Esmagamento * > 0,5 mm e < 3 mm 4cm Malha 50x50 mm, ¢ = 2 mm
5cm Mesmo néo armada
lll: Esmagamento * >3 mm e < 12 mm 4cm Malha 100x100 mm, ¢ = 5 mm
5cm Malha 50x50 mm, ¢ = 2 mm
* Com “esmagamento” entende-se a redugdo de espessura do estrato isolante em consequéncia da forca
de compresséo exercitada por uma carga “standard”
Tab. 1 - Espessura minima de betonilhas flutuantes e caracteristicas da armadura em fungéo da classe de
compressibilidade do estrato isolante.

MADE]
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As betonilhas aderentes
No caso em que, devido a reduzida espessura disponivel (inferior a 35 mm),
nao seja possivel realizar uma betonilha dessolidarizada, € necessario executar

betonilhas aderentes a laje subjacente, adotando os seguintes procedimentos:

— Verificar se a laje esteja curada, com adequada resisténcia mecanica,

isenta de po e de partes friaveis e adequadamente aspera.

— A fim de garantir a perfeita aderéncia da betonilha, é necessario
estender sobre o suporte uma aguada confecionada com
PLANICRETE diluido com agua e misturado com o mesmo ligante

utilizado para a confegéo da betonilha.

— Quando for necessério realizar enchimentos de poucos centimetros
sobre pavimentagdes em betdo ou se a betonilha seja realizada em
zonas sujeitas a fortes solicitagdes mecénicas, substituir a aguada de
aderéncia a base de PLANICRETE pelo adesivo epoxidico EPORIP.
Independentemente do tipo de promotor de aderéncia utilizado, é
necessario aplicar o novo empaste “fresco sobre fresco”. Ao longo
todo o perimetro do local e em redor dos pilares devem realizar-se
juntas perimetrais, interpondo material compressivel, tipo poliestireno
expandido, com uma espessura de 1 cm. Além disso, devem realizar-

-se juntas em correspondéncia com aquelas presentes na laje.

— A fim de evitar a estagnagao de agua com o consequente aumento
do deslizamento da superficie ladrilhada, as varandas e terragos
devem ter uma inclinagdo minima em diregcdo aos pontos de recolha
da agua pluvial.

Quando na fase de execucéo da capa de acabamento da laje
portante, ndo tenham sido previstas as adequadas inclinagdes,
torna-se necessario a realizagdo de uma camada de forma sob o

estrato de impermeabilizacdo para favorecer a escorréncia da agua.



Composicao das betonilhas

N.B. A aplicagcéo de sistemas impermeabilizantes tipo aqueles ilustrados
nos paragrafos sucessivos sobre betonilhas ndo curadas (realizados ha
menos de 28 dias) é muito arriscada, porquanto eventual fissuracdo da
retragdo higrométrica, que podera ocorrer sucessivamente a aplicagéo,
produzira a fissuracdo do sistema impermeabilizante comprometendo

assim a eficacia do mesmo.

Em geral na obra, sobretudo no caso de reconstrugdes, tem se a disposicéo
prazos bastante longos, mas ndo suficientes para permitir ao aplicador
respeitar o tempo minimo requerido para a cura das betonilhas cimenticias
tradicionais: 7-10 dias por centimetro de espessura a temperatura de
cerca +20°C (em qualquer caso, independentemente da espessura, pelo
menos 28 dias). Existe portanto a exigéncia de dispor de ligantes que
permitem de confecionar argamassas para suportes caracterizadas por
longos tempos de trabalhabilidade e por uma facil aplicagédo, mas que ao
mesmo tempo permitam rapidamente a impermeabilizacdo e a aplicagao
de materiais de revestimento.

Nestes casos, a MAPEI propde a utilizagdo de:

TOPCEM, ligante hidraulica especial para betonilhas, de presa normal e

de secagem rapida (4 dias), de retragéo controlada.

TOPCEM PRONTO, argamassa pré-misturada pronta a usar para
betonilhas, de presa normal e de secagem rapida (4 dias), de retragédo
controlada, da classe CT-C30-F6-A1;, segundo a EN 13813. De baixissima
emissdo de compostos organicos volateis (EMICODE EC1 R Plus). Sendo
pronto a usar, portanto a misturar s6 com agua, oferece as seguintes

vantagens:

e permite resolver o problema, comum a muitas areas, a dificuldade

de encontrar agregados com correta granulometria e boa qualidade;

MADE]
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e permite evitar erros nas dosagens e problemas ligados a qualidade

da mao-de-obra;

e ¢ a solucéo ideal quando ha dificuldade de armazenagem das
matérias-primas (agregados, cimento, etc.), por exemplo em

intervencgdes de restruturagdo em centros histéricos.

A diferencga das betonilhas tradicionais em areia e cimento, as betonilhas
realizadas com TOPCEM e TOPCEM PRONTO séo caracterizadas por
uma secagem rapida e por uma retragao controlada. Consequentemente,
permitem a impermeabilizacdo de varandas ou de terragos ou o

assentamento de ladrilhos apds apenas 24 horas.

Quando em fase de realizagdo da camada de acabamento da laje ndo tenham
sido previstas as adequadas pendentes ou, se existentes, necessitam
de alteragbes antes da realizagdo da betonilha dessolidarizada, para este
fim sera possivel utilizar os produtos precedentemente descritos para a
preparacdo das betonilhas, com prévia aplicagdo sobre o fundo de uma
aguada de aderéncia confecionada misturando PLANICRETE com &gua e
com o mesmo ligante ou argamassa pré-misturada utilizada para o confecao
da betonilha (dosagens aconselhadas PLANICRETE-agua-cimento = 1:1:2
partes em peso; PLANICRETE-agua-TOPCEM = 1:1:3 partes em peso;
PLANICRETE-agua-TOPCEM PRONTO = 1:1:12 partes em peso).
Quando a espessura prevista do estrato de pendéncia é reduzida, a MAPEI
propde, em alternativa aos produtos citados, a utilizac&o de:

ADESILEX P4, argamassa de regularizacdo de rapido endurecimento
para espessuras de 3 a 20 mm ou em alternativa:

PLANITOP FAST 330, argamassa cimenticia fibrorreforgada nivelante de
presa rapida para interiores e exteriores, para a retificacdo de espessuras de 3
a 30 mm, em parede e pavimento, de suportes irregulares e nao complanares.
ADESILEX P4 ou PLANITOP FAST 330 podem ser utilizados mesmo

para barramento e regularizagéo de betonilhas existentes que necessitam

Fig. 3.7 - Aplicagdo de TOPCEM PRONTO com
utilizagdo de uma bomba adequada

Fig. 3.8 - Nivelamento a régua da betonilha em TOPCEM
PRONTO



de retificagdes. Em condi¢gbes normais de temperatura, 3-4 horas apods a
aplicacao de ADESILEX P4 e PLANITOP FAST 330, ¢ possivel efetuar a

impermeabilizagéo de varandas ou terragos.

N.B. E sempre preferivel que a intervengdo de retificacbes das pendéncias
envolva exclusivamente a camada de acabamento; no caso em que, pelo
contrario, a betonilha dessolidarizada é ao mesmo tempo o estrato de
pendéncia, esta situacdo apresenta-se frequentemente quando a betonilha
é executada sobre uma tela betuminosa) comprovar que a espessura, nem

sempre constante, seja pelo menos 35 mm.

3.3 DIMENSIONAMENTO E PROJETO DOS SISTEMAS
DE RECOLHA DE AGUAS PLUVIAIS

Os elementos arquitetdnicos objeto do caderno técnico sdo sujeitos a
acdo dos agentes atmosféricos, em particular vento, neve e chuva.
Indubitavelmente, a primeira precaucédo a adotar € aquela de projetar e
realizar as corretas pendéncias favorecendo o escoamento das aguas
pluviais, através de adequados sistemas de descargas e impedindo a
formacgéo de estagnacdes.

O sistema de recolha de aguas pluviais é regulado pela norma europeia
EN 12056 que substitui a norma 9184.

O dimensionamento das descargas das aguas pluviais € dependente
da quantidade maxima de agua que cai durante os periodos de chuva
intensa. O valor médio da intensidade pluviométrica (IP), expressa em
I/s'm?, é calculado sobre um periodo de 10 anos. Os valores de intensidade
pluviométricas podem ser inferidos da norma EN 12056, mas em geral
utiliza-se IP=0,04 I/s'm? ou 2,4 I/min-m?, correspondendo a uma altura
pluviométrica (HP) de 144 mm/h, onde IP=HP/60 [l/min-m?.

A carga pluvial (C) determinante para o dimensionamento das condutas
pluviais depende da totalidade da superficie exposta a chuva bem como
da pendéncia, e da natureza das mesmas superficies. A superficie em

base da qual sera efetuado o dimensionamento dos canais de descarga

MADE]
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é definida como superficie equivalente (SE), que sera calculada tendo em
conta a totalidade das superficies horizontais (ou inclinadas até 60°) e
de uma parte das superficies verticais (tab. 2). O coeficiente K (tab. 3),
pelo contrario, reduz a intensidade pluviométrica efetiva em fungéo da
rugosidade e do poder absorvente das superficies expostas a chuva,

enquanto esses retardam a escorréncia da agua na superficie da cobertura.

CASO | SUPERFICIE EQUIVALENTE (SE)

Superficies horizontais ou inclinadas 100% da soma de todas as superficies
(até 60°)

Superficies verticais ou inclinadas

mais de 60°:
— APENAS UMA 50% da superficie
- DUAS 35% da soma das duas superficies
— TRES ou MAIS 35% da soma das duas superficies
maiores
Tab. 2
TIPO DE SUPERFICIE EXPOSTA | K
— Telhados inclinados, com telhas, onduladas plésticas, 1,0

fibrocimento, folhas de material plastico
— Telhados planos recobertos com material plastico ou similar

— Telhados planos com revestimento em placas de cimento ou 1,0
similar
- Pracas, avenidas, etc. com revestimento duro

— Telhados planos com revestimento em gravilha 0,6
- Pragas, avenidas, etc. com gravilha ou similar

- Telhados planos recobertos de terra (coberturas ajardinadas) 0,6
Tab. 3

A férmula para o calculo da carga pluvial é a seguinte:
C=IPxSExKIl/s]

A tabela 4 permite estabelecer o didmetro dos tubos de queda com

base na superficie equivalente em m? e do coeficiente K, considerando a

intensidade pluviométrica IP = 0,04 I/s m2.

Na tabela 5, pelo contrario, sdo referidos os didmetros dos coletores pluviais

internos e externos aos fabricados em fungéo do fluxo e da pendéncia dos

mesmos considerando uma altura de enchimento h/d=0,8 (80%).



0 INTERNO FLUXO Q SUPERFICIE MAXIMA EM M2 EVACUAVEL

EXTERNO R I.P. = 0,04 L/S
mm I/s K=1,0 K=0,6 K=0.3
57/63 1,9 47 79 158
69/75 3,6 90 150 300
83/90 5,0 125 208 417
101/110 89 222 3n 742
115/125 12,5 312 521 1042
147160 25,0 625 1042 2083
187/200 47,0 1175 1958 3917
234/250 85,0 2125 3542 7083
295/315 157,0 3925 6542 13083
Tab. 4

t QT PENDENCIAS EM %
h d
! |
h/d=0,8 0,5 % 1,0% 1,5% 2,0 % 2,5% 3,0 % 4,0 % 5,0 %
0 mm fluxo Q em I/s
69/75 1,3 1,8 2,3 2,6 3,0 3,2 3,8 4,2
83/90 2,0 2,8 34 4,0 45 49 5,6 6,3
101/110 3,6 5,0 6,2 7,2 8,0 8,9 10,2 1,5
115/125 5,2 74 9,0 10,5 1,7 12,9 14,9 16,7
147/160 10,0 15,0 18,0 21,0 23,5 26,0 30,0 33,0
187/200 19,0 27,0 33,1 38,1 42,8 47,0 54,3 60,8
234/250 345 49,0 60,1 69,5 71,7 85,2 98,4 1101
295/315 62,8 90,6 1111 128,4 143,6 157,4 181,8 203,3
Tab. 5

4. IMPERMEABILIZAGOES MAPEI PARA
ESTRUTURAS NAO ENTERRADAS

As solicitagoes dinamicas e fisicas (ver paragrafo 3), cujo séo submetidas
as estruturas ao objeto da nossa abordagem, implicam que a camada
impermeabilizante possua elevadas caracteristicas prestacionais. Isso
deve ser capaz ndo s6 de garantir a impermeabilidade, mas também
de aumentar a durabilidade da estrutura acompanhando-a nas suas
deformacgoes.

Nas impermeabilizagdes, mais do que em qualquer outro sector, sdo
as particularidades a fazerem a diferenga. A qualidade dos produtos
assegura-nos a retencdo da agua quando uma meticulosa aplicagdo nos

garante a continuidade e o respeito criterioso da ficha técnica.

MADE] v
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As ancoragens das guardas, as descargas, as caleiras, as ligagdes entre
elementos verticais e horizontais, as juntas e outros pontos criticos
constituem elementos fundamentais a ndo negligenciar. E precisamente
nestes pontos que o “cuidado do pormenor” acresce a ja excelente
qualidade dos produtos MAPEI. No “cuidado dos pormenores” de modo
rapido e conciso, a MAPEI manifesta em pleno o préprio know-how
oferecendo solugdes técnicas simples e seguras. Portanto ndo se pode
falar de um unico produto impermeabilizante, mas é oportuno, mesmo
necessario, falar de sistema impermeabilizante, composto por muitos
produtos indispensaveis para garantir o fecho hermético do mesmo
sistema, que a MAPEI oferece em cada um dos seus componentes.

Os produtos que constituem o sistema impermeabilizante para

estruturas nao enterradas sao:

IMPERMEABILIZANTES BICOMPONENTES
e MAPELASTIC, argamassa cimenticia bicomponente elastica para a
protecéo contra os agentes agressivos e para a impermeabilizacdo de

superficies em betéo, varandas, terragos, casas de banho e piscinas.

e MAPELASTIC SMART, argamassa cimenticia bicomponente
de elevada elasticidade, a aplicar com pincel ou rolo, para a
impermeabilizagéo de superficies em betdo como varandas,
terragos, casas de banho e piscinas e para a protecédo contra a

penetragdo de agentes agressivos.

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE
¢ MONOLASTIC, argamassa cimenticia monocomponente para a

impermeabilizacéo de varandas, terragcos e casas de banho.

Fig. 4.1 - Aplicagcdo de MAPELASTIC, armado com
MAPENET 150, sobre suportes com fissuras

Fig. 4.2 - MAPELASTIC SMART aplicado com rolo sobre
pavimentagdo existente

Fig. 4.3 - MAPELASTIC SMART aplicado com espatula
sobre pavimentagdo existente



IMPERMEABILIZANTE PRONTO A USAR
e MAPELASTIC AQUADEFENSE, membrana liquida elastica, pronta
a usar, de secagem extremamente rapida, para a impermeabilizacao

em interiores e exteriores.

ARMADURAS DE REFORCO
¢ MAPENET 150, rede em fibra de vidro resistente aos alcalis para a

armadura de protegdes impermeaveis e barramentos cimenticios.

Fig. 4.4 - Aplicacdo da primeira deméao de
MAPELASTIC AQUADEFENSE . N .
e MAPETEX SEL, tecido nao tecido macrofurado, para a armadura de

membranas impermeaveis.

ACESSORIOS
e MAPEBAND, fita revestida com borracha com feltro resistente aos
alcalis para sistemas impermeabilizantes cimenticios e membranas
liquidas.
Para completar o sistema, estao disponiveis mascaras para furos

passantes, angulares de 90° e 270°, pecas especiais a cruze T.

* DRAIN VERTICAL e DRAIN LATERAL, kit para a realizacdo de uma

Fig. 4.5 - MONOLASTIC aplicado com espatula
sobre a betonilha

descarga em pavimentos, constituido por ralo (vertical ou lateral) em

polipropileno disponivel em varios didametros, soldado com mascara

em polipropileno de 400x400 mm; extensao telescopica; tampa
“anti-odor”; grelha removivel em ago inox. Ideal para o escoamento
das aguas em terragos, varandas, casas de banho, locais de

caldeiras, lavandarias, etc.

* DRAIN FRONT, gargula angular (cor: marfim ou cobre) em TPE para

@ terracos e varandas.

e MAPEBAND TPE, fita em TPE para a selagem e impermeabilizacao

elastica de juntas estruturais completas com ligagdo em T e em cruz.

Fig. 4.6 - DRAIN VERTICAL e DRAIN LATERAL com os
acessorios que completam o kit

& MAPE|
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Os impermeabilizantes anteriormente citados permitem intervir em

terragos e varandas:
e contendo as espessuras da protegéo;

e evitando a remogao do pavimento existente, com inegaveis
vantagens sobre os tempos de execucdo e de escoamento dos

materiais de demoligdo, mesmo com consideravel economia;

¢ aplicando os novos ladrilhos diretamente sobre o impermeabilizante.
Esta solugéo, relativamente a tradicional membrana posicionada
entre a laje e a betonilha, permite proteger o suporte evitando quer a
formacao de eflorescéncias nas juntas e ladrilhos, se porosos, quer

a degradacao causada pelos ciclos gelo-degelo.

4.1 IMPERMEABILIZANTES BICOMPONENTES

O MAPELASTIC ¢é uma argamassa cimenticia bicomponente elastica.

O MAPELASTIC é impermeavel a agua: gragas ao elevado teor de resinas
sintéticas da sua composicéo, garante uma protegdo permanente flexivel
e impermeavel a dgua até uma pressao de 3 atm (30 metros de coluna de
agua) por pressao positiva.

O MAPELASTIC ¢ elastico (mesmo com baixas temperaturas): gragas a
sua elasticidade e elevado alongamento a rotura, assegura a protegao e
a impermeabilidade mesmo de estruturas que apresentam fissuras com
amplitude da ordem de 1 mm.

O MAPELASTIC é facil de aplicar: gragas as suas caracteristicas reologicas
que tornam o produto de consisténcia plastica, pode ser aplicado quer
manualmente, com espatula de metal lisa, quer por projecdo com idéneos
instrumentos, com evidentes vantagens na redugdo dos tempos de execucao
obtendo um grau de acabamento que ndo necessita de ulteriores tratamentos.
O MAPELASTIC é uma barreira para os agentes agressivos: protege as

estruturas em betdo da agdo agressiva do anidrido carbdnico e assim

Fig. 4.7 - Exemplo de aplicagdo do
MAPELASTIC: terragco

Fig. 4.8 - Exemplo de aplicagdo do
MAPELASTIC: piscina

Fig. 4.9 - Exemplo de aplicagdo do
MAPELASTIC: viaduto



os ferros de armadura da consequente corrosdo, da agédo de cloreto de
sédio presente, por exemplo, nas dguas marinhas, da presenca dos sais
descongelantes a base de cloreto de calcio, frequente causa de agdes
destrutivas contra manufactos mesmo de étima qualidade.

O MAPELASTIC é versatil de utilizagao: tem infinitos campos de aplicacgao,
da impermeabilidade de grandes infraestruturas como barragens, canais
e tanques em betdo para a contengao de agua, a protecao de pilares de

viadutos, até a protegéo flexivel e impermeavel de varandas, terracos e

Fig. 4.10 - Exemplo de aplicagéo do casas de banho.

MAPELASTIC: fachada
O MAPELASTIC ¢ duravel no tempo: o excelente grau de aderéncia, o
apropriado valor de elasticidade que permanece inalterado com o
tempo e a elevada impermeabilidade conferem as superficies sobre quais
foi colocado o MAPELASTIC uma maior durabilidade.
O MAPELASTIC ¢ a mistura calibrada: com experiéncia de mais de 70
anos dos laboratérios de Investigacdo e Desenvolvimento MAPEI tem a
seguranga de uma mistura calibrada entre os dois componentes, que nao
requer qualquer tipo de adigéo.

Desde cerca de 20 anos o MAPELASTIC é utilizado para impermeabilizar

e proteger com sucesso superficies por mais de 300 milhées de m2. O

, - produto nasce para proteger e impermeabilizar grandes infraestruturas
Fig. 4.11 - Exemplo de aplicagéo do

MAPELASTIC: barragem ) . . A
tais como pilares de viadutos, barragens e canais e ao longo do

tempo fez-se apreciar as suas notdveis qualidades ndo sé para a
impermeabilizacdo de terragos, varandas e coberturas planas, mas
também para a protegdo das fachadas e de qualquer outra estrutura.
Além disso, nos Uultimos anos, os laboratérios de Investigagdo e
Desenvolvimento MAPEI desenvolveu o MAPELASTIC SMART, que
possui uma maior fluidez, uma étima trabalhabilidade com espatula mas
também com pincel e a rolo como também uma elevada flexibilidade.
Armado com MAPETEX SEL, tecido nao tecido macrofurado em

polipropileno, MAPELASTIC SMART supera 3 mm de crack bridging

ability, por isso é particularmente indicado para solarios e terracos

Fig. 4.12 - Exemplo de aplicagéo do
MAPELASTIC: reservatério suspenso

& MAPE|
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com dimensoes superiores a 50 m? ou sobre suportes de elevadas

solicitac6es dinamicas.

4.2 IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE

O impermeabilizante monocomponente MAPEI é MONOLASTIC,
argamassa cimenticia impermeabilizante, a base de ligantes cimenticios,
agregados selecionados de grdo fino, especiais polimeros acrilicos
altamente flexiveis. Uma vez misturado com dgua obtém-se um empaste
de étima trabalhabilidade, facil de aplicar com espatula, rolo e pincel
mesmo na vertical sem derrame ou desperdicios.

MONOLASTIC deve ser armado, estendendo MAPETEX SEL, tecido ndo
tecido macrofurado em polipropileno, sobre a primeira demao do produto

fresco.

4.3 IMPERMEABILIZANTE PRONTO A USAR
MAPELASTIC AQUADEFENSE ¢ uma pasta monocomponente de cor
celeste, pronta a usar, totalmente isente de solventes, a base de resinas
sintéticas em dispersdo aquosa, de secagem extremamente rapida.
MAPELASTIC AQUADEFENSE pode ser utilizado sobre: betao; betonilhas
cimenticias ou a base de ligantes especiais  TOPCEM, TOPCEM PRONTO,
MAPECEM, MAPECEM PRONTO); gesso cartonado (apenas para uso
interno); betonilhas em anidrite no interior (preventivamente tratados com
PRIMER G); revestimentos existentes em ceramica, mosaico hidraulico,
material pétreo, rebocos cimenticios ou a base de gesso.

MAPELASTIC AQUADEFENSE sendo pronto a usar, ndo requer mistura
com berbequim e misturador e deve ser aplicado a pincel, a rolo de
pelo longo ou com espatula, de modo uniforme em duas deméos e com
baixas espessuras de cerca 0,4 mm por demao, numa espessura final
nunca inferior a 0,8 mm.

Ap0ds a rapida secagem, o MAPELASTIC AQUADEFENSE transforma-se
numa membrana elastica, ndo pegajosa, resistente a um ligeiro trafego

pedonal ja apds apenas 3 horas da aplicacdo e oferece uma &étima

Fig. 4.13 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicado
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 4.14 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicado
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 4.15 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplicado com
pincel na ligagéo parede-pavimento, antes de aplicar o
MAPEBAND



superficie de aderéncia aos adesivos utilizados para o assentamento de
ceramica, material pétreo e pastilhas de qualquer tipo. MAPELASTIC
AQUADEFENSE n3o necessita de armadura de reforgo porquanto possui
um crack-bridging ability de 3,2 mm a 23°C e de 1,6 mm a -5°C. No caso
de aplicagdo de MAPELASTIC AQUADEFENSE sobre pavimentagdes
existentes aconselha-se a insercdo, na primeira camada de produto
fresco, de MAPETEX SEL como armadura de reforgo.

MAPELASTIC AQUADEFENSE deve ser sempre coberto com

Fig. 4.16 - Aplicagio do MAPELASTIC AQUADEFENSE revestimento ceradmico, pastilha de vidro ou material pétreo e o

em torno da descarga no pavimento . a . ,
assentamento dos revestimentos ceramicos pode ser efetuado apds

apenas 4 horas.

5. REPARAGAO DA IMPERMEABILIZAGAO
DE ESTRUTURAS EXISTENTES

5.1 CONTROLOS PREVENTIVOS

As intervengdes sobre estruturas existentes preveem uma primeira fase

de controlo para determinar o estado de conservagao dos suportes sobre

quais se vai intervir. Tal fase é de fundamental importancia uma vez que

Fig. 4.17 - Aplicaggo de DRAIN VERTICAL obre permite definir quais deveram ser as modalidades de intervengéo para

MAPELASTIC AQUADEFENSE fresco . . ~ e
assegurar a correta impermeabilizacdo da estrutura, como também o

acabamento estético desejado.

Os controlos iniciais consistem na avaliagao:

e das resisténcias mecanicas de pavimentacgao e betonilha;

e da presenca de eventuais desnivelamentos;

e das corretas pendéncias.

Fig. 4.18 - Aplicagéo a rolo da segunda deméo de
MAPELASTIC AQUADEFENSE
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Com base naqueles que possam ser os resultados de tais controlos, é

possivel agrupar as tipologias de intervengéo in trés categorias:
1.impermeabilizagdo em sobreposi¢do a pavimentagéo existente;
2.impermeabilizagdo com prévia remogao da pavimentagao existente;

3.demolicdo da pavimentagao e betonilha com reparagéo total.

Além disso, antes de proceder a impermeabilizagdo, dever-se-a ter o
cuidado de considerar oportunamente alguns pormenores construtivos

que produzem descontinuidade no estrato de contencéo da agua:
e corpos passantes no plano horizontal;
e fissuragdes
e fixacdo de varandins;
e ralos;
e juncdes entre horizontais e verticais;

e juntas estruturais e de dilatago.

Os modos de controlo para cada um destes pontos criticos sdo ilustrados

de forma pontual nos paragrafos seguintes.

5.2 IMPERMEABILIZAGAO EM SOBREPOSIGAO A
PAVIMENTAGAO EXISTENTE

No caso em que a pavimentagao existente resulte integra e bem ancorada
ao suporte, sera possivel intervir sobre a mesma sem qualquer demoli¢ao.
Os sistemas impermeabilizantes MAPEI sao idoneos para impermeabilizar

varandas e terracos, mesmo ja ladrilhados, sem a remogao da velha

Fig. 5.1 - Betonilha fissurada

Fig. 5.2 - Ralo de pavimento com problemas de
infiltragdes

Fig. 5.3 - Junta estrutural degradada



pavimentagdo, realizando um pacote formado por impermeabilizante-
adesivo-ladrilho geralmente n&o superior a 15 mm.

Antes de proceder a realizagéo de impermeabilizagao € necessario remover os
rodapés e demolir o reboco por uma altura de cerca de 10 cm a partir do chao.
Eventuais ladrilhos destacados ou fissurados devem ser removidos. Depois
lavar a pavimentag&o existente com uma mistura de agua mais soda caustica
(em relagédo de 30%), depois enxaguar abundantemente a pavimentagéo s6

com agua de modo a eliminar qualquer residuo de soda caustica.

Fig. 5.4 - Demoligdo em torno dos tubos de Quéda No final do que foi referido, a pavimentagcdo deve apresentar-se limpa
e suficientemente aspera a fim de favorecer a aderéncia da argamassa
cimenticia elastica que sera aplicada de seguida.

Apos ter efetuado estas operagdes, prossegue-se com a selagem dos

corpos passantes no plano horizontal, procedendo no modo seguinte:

e execucdo de um chanfro ao redor do corpo passante, numa

profundidade de cerca 6 cm (Fig. 5.4);

e apods ter eliminado os depdsitos pulverulentos dentro da demolicéo

efetuada, aplicar sobre superficies do chanfro EPORIP, adesivo

£ epoxidico bicomponente isente de solventes.
Fig. 5.5 - Extrusdo de MAPEPROOF SWELL Aplicar EPORIP sobre suporte enxuto ou ligeiramente humido, tendo
o cuidado de penetrar nas zonas particularmente irregulares ou
porosas a fim de garantir uma perfeita aderéncia na totalidade da

superficie;

e extrudir no fundo do chanfro MAPEPROOF SWELL, pasta
monocomponente hidroexpansiva para a selagem impermeavel

(Fig. 5.5);

e reparar o suporte, sobre EPORIP ainda fresco, utilizando

MAPEGROUT 430, argamassa tixotrépica fibrorreforgada de

granulometria fina de retragdo compensada (Fig. 5.6).

Fig. 5.6 - Reparacédo do suporte com MAPEGROUT 430

& MAPE|
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Se sobre a pavimentagéo existirem fissuragoes, antes de prosseguir com os
outros trabalhos é necessario remover os ladrilhos afetados, alargar a fissura
(por exemplo com uma esmeriladora), e apos ter removido os residuos de
po, selar mediante vazamento de EPORIP com sucessiva polvilhagdo de
quartzo a saturacéo (realizado fresco sobre fresco), de modo a criar uma
boa superficie de aderéncia. Com uma atenta analise do quadro fissurativo
da pavimentac&o & necessario ter atencdo nos casos em que a fissura seja
a consequéncia de uma junta de controlo realizada no massame subjacente
e ndo assumido na pavimenta¢do ou uma junta originada naturalmente no
suporte na sequéncia da falta de juntas de controlo na fase de realizagdo da
betonilha ou ainda, uma junta estrutural ndo assumida na estrutura superior.
Todavia, nestes casos apds ter remossdo da pavimentacdo afetada, a
fissura deve ser alargada utilizando uma esmeriladora e selada como se
ilustra de seguida para as diversas tipologias de junta. Se se trata de uma
junta estrutural ndo assumida na betonilha e pavimentagédo, é necessario
demoli-las localmente de modo a assumir a junta estrutural na superficie.
Esta junta devera ser selada como descrito nos paragrafos sucessivos. No
caso em que for necessario restabelecer as corretas pendéncias, eliminar
eventuais desnivelamentos e colmatar os vazios resultantes da remocéo dos
ladrilhos, para o que sera necessério utilizar ADESILEX P4, argamassa de
regularizacdo cimenticia de endurecimento rapido para exteriores e interiores
de 3 a 20 mm. Aplicar a mistura com uma espatula metalica longa; no caso
ser necessario pode-se proceder a aplicagdo de mais demaos sucessivas
em rapida sequéncia, logo que a precedente seja pedonavel.

No caso das espessuras a realizar forem superiores a 3 cm, & possivel
realizar pendéncias com a utilizagdo de TOPCEM PRONTO, argamassa
pré-misturado pronto a usar de presa normal com retragdo controlada para
a realizacido de betonilhas de secagem rapida, para aplicar em aderéncia
ao suporte, com prévia aplicacdo de aguada de aderéncia realizada
misturando PLANICRETE, agua e TOPCEM PRONTO, na relagdo de

1:1:12 (partes em peso). Neste caso o assentamento da betonilha de



pendéncias deve ser feita com a técnica de fresco sobre fresco, ou
seja espalhar a argamassa sobre a aguada de aderéncia, aplicada em
espessura adequada, imediatamente apds a aplicacao desta ultima.
Ap0s ter regularizado o suporte tal como acima descrito ou sobre o mesmo
suporte, se este ndo apresentar desnivelamentos ou outras irregularidades,
proceder-se-a a tratar pormenores construtivos, tais como fixagdes de
varandins, ralos, tubagens, jungdes entre horizontais e verticais, e juntas.

Onde forem posicionadas as fixagcoes de varandins e de seguida os

Fig. 5.7—Aplicagéo de MPELASTIC ou MAPELASTIC elementos metalicos de conexdo atravessam o suporte horizontal, é
SMART ao redor do ralo em pavimento
necessario garantir a continuidade do estrato impermeabilizante. A tal
propodsito aconselha-se de lixar os conectores metalicos eliminando
eventuais residuos de material incoerente e pouco aderido ao suporte,
e aplicar EPORIP, adesivo epoxidico bicomponente isento de solventes.
De seguida, sobre a resina ainda fresca, polvilhar o quartzo a saturagéo
de modo a criar uma superficie suficientemente aspera para favorecer a
aderéncia da argamassa cimenticia elastica impermeabilizante, que sera
aplicada de seguida. A impermeabilizacdo em correspondéncia com os

ralos deve ser efetuada com as apropriadas pecas especiais da linha

DRAIN como abaixo indicado:

Fig. 5.8 - Aplicacdo de DRAIN VERTICAL sobre
MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART fresco e regularizar, onde necessario, a superficie com PLANITOP FAST 330;

e aplicar ao redor do ralo (Fig. 5.7) uma primeira deméao do
impermeabilizante escolhido (ver paragrafo 4) de modo a cobrir uma

superficie maior aquela do tecido ndo tecido;

¢ posicionar DRAIN VERTICAL ou DRAIN LATERAL tendo o cuidado
pressionar o tecido sobre o estrato impermeabilizante ainda fresco

(Fig. 5.8);

e recobrir 0 tecido com o impermeabilizante até liga-lo com a camada

do produto previamente aplicado (Fig. 5.9).

Fig. 5.9 - Aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART sobre tecido de DRAIN VERTICAL
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A impermeabilizagdo em correspondéncia as descargas em paramentos
verticais deve ser realizada com DRAIN FRONT, gargula angular em TPE

para varandas, aplicado no seguinte modo:

e efetuar uma cavidade na parede e no pavimento, de modo poder

colocar idoneamente o DRAIN FRONT;

e aplicar um estrato uniforme de ADESILEX PG4, adesivo epoxidico
bicomponente tixotrépico, com uma espatula lisa sobre suporte

limpo e enxuto;

e aplicar DRAIN FRONT exercitando uma ligeira pressdo de modo

submergi-lo em ADESILEX PG4 (Fig. 5.10);

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, de ADESILEX PG4,

cobrindo completamente o DRAIN FRONT (Fig. 5.11);

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagéo a saturagédo de quartzo esferoidal (Fig. 5.12)
com granulometria 0,5 a fim de criar um suporte suficientemente

aspero para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

® uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4 remover o

quartzo nao aderido.

A impermeabilizacdo elastica das jungdes entre horizontais e verticais
deve ser efetuada com a utilizagcdo de MAPEBAND, fita de borracha com
feltro resistente aos alcalis. Em primeiro lugar é necessario regularizar
a alvenaria, onde foi demolido o reboco, com utilizagdo de NIVOPLAN,
argamassa nivelante aditivada com latex de borracha sintética como
PLANICRETE no quantitativo de 2 litros por saco de argamassa (utilizado
em substituicdo parcial da agua do empaste). A regularizacéo da alvenaria
pode ser efetuada também com PLANITOP FAST 330, argamassa

cimenticia fibrorreforgada nivelante de presa rapida para a corregdo em

Fig. 5.10 - Aplicacdo de DRAIN FRONT sobre ADESILEX
PG4 fresco

Fig. 5.11 - Aplicacdo de ADESILEX PG4 tapando
completamente o DRAIN FRONT

Fig. 5.12 - Polvilhagdo de quartzo a saturagéo sobre
ADESILEX PG4 fresco



espessura de 3 a 30 mm de suportes irregulares e ndo planos.
Apds a secagem do estrato de regularizagdo, cola-se o MAPEBAND ao

suporte no seguinte modo:

e aplicar um primeiro estrato uniforme do impermeabilizante escolhido

(ver paragrafo 4), com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e enxuto;

e colocar o MAPEBAND, exercendo uma ligeira pressao sobre os lados

e tendo o cuidado para nao criar vincos ou nao englobar bolhas de ar;

Fig. 5.13 - Delimitagdo da zona sobre a qual aplicar
ADESILEX PG4

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, do

impermeabilizante, tapando completamente as partes laterais da fita.

Nos cantos é necessario utilizar guarnicbes préprias especiais de
MAPEBAND (angulo 90° e dngulo 270°) e as juncdes entre as fitas e
as pecas especiais devem ser realizadas com adesivo de contacto
policloroprénico em solvente de dupla colagem tipo ADESILEX LP.
Nas juntas de controlo presentes no suporte necessitara de aplicar
MAPEBAND do mesmo modo ja ilustrado, tendo o cuidado de dobrar a

banda no interior da junta, criando um édmega invertido.

As juntas estruturais devem ser impermeabilizadas com a colagem de
Fig. 5.14 - Aplicagéo do primeiro estrato de

ADESILEX PG4 MAPEBAND TPE, fita em TPE de 1,2 mm de espessura, reforcado nos
bordos com um tecido em poliéster. A colagem em obra utiliza-se o adesivo

epoxidico bicomponente tixotrépico ADESILEX PG4, de seguinte modo:

e aplicar um primeiro estrato uniforme (Fig. 5.14), cerca de 1-2 mm,
de ADESILEX PG4, com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e

enxuto, procurando nao introduzir o adesivo na junta;

e colocar MAPEBAND TPE, em émega invertido, tendo o cuidado de
aderir apenas o feltro em poliéster ao ADESILEX PG4, exercendo

uma ligeira presséo sobre os lados e tendo o cuidado a n&o criar

vincos e ndo englobar bolhas de ar (Fig. 5.15);

Fig. 5.15 - Aplicagdo de MAPEBAND TPE sobre
ADESILEX PG4 fresco
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e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, de
ADESILEX PG4, procurando cobrir completamente as partes laterais

da fita com o novo estrato (Fig. 5.16);

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagéo a saturacao de quartzo esferoidal (Fig. 5.17)
com granulometria 0,5, a fim de criar um suporte suficientemente

aspero para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

® uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4, remover o

quartzo nao aderido (Fig. 5.18).

As jungdes entre duas bandas de MAPEBAND TPE podem ser realizadas
a quente, com a utilizagao de adequado ferro de soldar a quente ou podem
ser coladas a frio, sobrepondo a parte em TPE por pelo menos 5 cm, com
utilizacdo do adesivo de contacto policloroprénico em solvente de dupla
colagem, tipo ADESILEX LP. Aconselha-se de colocar MAPEBAND TPE
no interior da junta criando uma conformagao émega invertido.

Apds ter providenciado a impermeabilizagdo e selagem de todas as
descontinuidades e pontos criticos, como ha pouco ilustrado, procede-se

a aplicagédo do produto impermeabilizante escolhido.

SE ESCOLHEU O BICOMPONENTE

A mistura de MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART efetua-se vertendo
o componente B (liquido) no idéneo recipiente limpo e adicionando
lentamente, sob agitagdo mecéanica, o componente A (pd). Os dois
componentes devem ser misturados por alguns minutos, tendo o cuidado
de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nédo perfeitamente
disperso; além disso a mistura deve prolongar-se até a completa
homogeneidade do empaste. Tal operagdo ndo pode ser efetuada
manualmente, mas é necessario utilizar um agitador mecéanico de baixo

numero de rotagdes (para evitar um excessivo englobamento de ar) ou

e 5

Fig. 5.16 - Aplicacdo do segundo estrato de ADESILEX
PG4

Fig. 5.17 - Polvilhagdo de quartzo a saturagéo sobre
segundo estrato fresco

Fig. 5.18 - Remogéo de quartzo nao aderido depois de
completada a reticulagéo do ADESILEX PG4



mesmo um misturador para argamassas, geralmente em associagdo
com maquina de rebocar. Recomenda-se, ainda neste caso, antes de
descarregar a mistura na tremonha da bomba, verificar se 0 mesmo esta
homogéneo e isento de grumos. MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART
devem ser aplicados dentro de 60 minutos apds a mistura.

Sobre o suporte limpo e enxuto, aplicar MAPELASTIC, com espatula lisa
ou dentada em duas demaos numa espessura total ndo inferior a 2 mm.

Interpor, entre a primeira e a segunda camada, MAPENET 150, (rede em

Fig. 5.19 - Coloca&éipcéizﬂsﬁ_\rﬁ’gl'SE’\)ﬂ( ASRETLffgsbcrz fibra de vidro resistente aos alcalis) para aumentar a flexibilidade e garantir
a capacidade de recobrir fissuras até 1,5 mm de amplitude. A seguir,
apos ter aplicado a primeira camada, aplicar sobre o produto ainda fresco
MAPENET 150 (rede em fibra de vidro resistente aos élcalis), sobrepondo
as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com espatula
plana sobre o suporte até obter uma perfeita molhagem. E necessario
sublinhar que a primeira camada de produto deve ser aplicado em areas
com uma largura superior a 1,2 m, de modo que quando é aplicado
MAPENET 150 (com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm por

lado de MAPELASTIC para garantir a continuidade com o produto que

sera aplicado adjacente. Apds cerca de 4-5 horas da aplicagédo da primeira

) . o demao com bom tempo e nunca antes da camada estiver perfeitamente
Fig. 5.20 - Introdugcdo de MAPETEX SEL no primeiro

estrato de MAPELASTIC SMART N . ~ ~ z .
enxuta, pode-se proceder a aplicacdo da segunda demao. E preciso ter

cuidado que a segunda camada de produto recubra completamente a
rede, acabando a superficie com espatula plana.

No caso em que se torna necessario a utilizagdo de um produto com
maior flexibilidade, enquanto a superficie a impermeabilizar apresenta
areas grandes (entre uma junta de controlo e outra) e portanto sujeita
a solicitagdes dindmicas consideraveis, aconselha-se a utilizacdo de
MAPELASTIC SMART. O produto pode ser aplicado com espatula, mas
também com rolo, tendo o cuidado efetuar uma camada uniforme numa

espessura minima de 1 mm, e com produto ainda fresco, estender sobre

ele MAPETEX SEL (tecido ndo tecido macrofurado em polipropileno)

Fig. 5.21 - Aplicagé@o do segundo estrato de
MAPELASTIC SMART
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sobrepondo as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o
com a espatula plana de modo obter a perfeita molhagem. E necessario
sublinhar que a primeira camada de produto deve ser aplicada em areas
com uma largura superior a 1,2 m, de modo que quando é aplicado
MAPETEX SEL (com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm
por lado de MAPELASTIC SMART para garantir a continuidade com
o produto que sera aplicado adjacente. Apds cerca de 4-5 horas da
aplicagcéo da primeira deméao com bom tempo e nunca antes da camada
estiver perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicacdo da segunda
deméo. E preciso ter cuidado que a segunda camada de produto recubra
completamente o tecido, acabando a superficie com espatula plana.

Apds a aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART esperar
pelo menos 4-5 dias (em funcéo das condi¢des climaticas, com baixa
temperatura tais tempos podem alongar-se) de cura antes de assentar a

ceramica.

SE ESCOLHEU O MONOCOMPONENTE

Verter agua do empaste num idoneo recipiente limpo, adicionar de
seguida lentamente, sob agitagdo mecanica, MONOLASTIC, misturar
cuidadosamente por 3 minutos até a completa homogeneidade, tendo
o cuidado de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao
perfeitamente disperso. Utilizar para esta operagdo um agitador mecanico
de baixo numero de rotagdes para evitar um excessivo englobamento de
ar. Nao preparar o empaste manualmente.

MONOLASTIC deve ser aplicado a pincel, a rolo ou com espatula, tendo o
cuidado efetuar uma camada uniforme numa espessura minima de 1 mm
e, com o produto ainda fresco, estender sobre ele MAPETEX SEL (tecido
nao tecido macrofurado em polipropileno) sobrepondo as telas adjacentes
de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com a espatula plana de modo a
obter a perfeita molhagem. E necessario sublinhar que a primeira camada

de produto deve ser aplicado em areas com uma largura superior a 1,2 m,

s
P o i1

Fig. 5.22 - Primeira camada de MONOLASTIC aplicado
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 5.23 - Segunda camada de MONOLASTIC ULTRA
aplicado com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 5.24 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplicado com
pincel na juncédo parede-pavimento antes de aplicar
MAPEBAND



de modo que quando é aplicado MAPETEX SEL (com largura igual a
1 m) havera pelo menos 10 cm por lado de MONOLASTIC para garantir a
continuidade com o produto que sera aplicado em adjacéncia. Apds cerca
de 2 horas da aplicagdo da primeira demao com bom tempo e nunca antes
da camada estiver perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagéo
da segunda demao. E preciso ter cuidado que a segunda camada de
produto recubra completamente o tecido, acabando a superficie com

espatula plana. Apds a aplicagdo de MONOLASTIC esperar pelo menos

Fig. 5.25 - Introduc&o de tecido branco de MAPEBAND 2 dias de cura antes de assentar a ceramica.

sobre MAPELASTIC AQUADEFENSE fresco

SE ESCOLHEU O PRONTO A USAR

MAPELASTIC AQUADEFENSE ndo necessita de qualquer mistura,
porquanto esta pronto a usar. Sobre pavimentagdo existente, apds
ter efetuado as verificagbes mencionadas no paragrafo 5.1, controlar
atentamente as juntas entre os ladrilhos. Onde as juntas estdo soltas,
degradadas ou se ndo estdo corretamente niveladas com o pavimento,
colmatar os vazios com ADESILEX P4, argamassa de regularizagédo
cimenticia de endurecimento rapido para interiores e exteriores em
espessuras de 3 a 20 mm. Aplicar MAPELASTIC AQUADEFENSE com

rolo de pelo longo, com espatula ou a pincel, tendo o cuidado de efetuar

DFI:EN 5\-/2€R-T %:Lerclg: tﬁf#gfﬁ;?%’:éﬂfgi&% :“’S"E‘ uma camada uniforme duma espessura minima de 0,4 mm. Apds cerca
de 1 hora da aplicagao da primeira dem&o com bom tempo e nunca antes
da camada aplicada estar completamente enxuta, pode-se proceder a
aplicagdo da segunda demao, acabando a superficie com espatula
plana. A espessura final de MAPELASTIC AQUADEFENSE nao deve
ser nunca inferior a 0,8 mm de modo a criar uma pelicula consistente,
elastica e continua, certificando-se que ndo ha interrupgdes devidas as
imperfeicoes do suporte.

Apds a aplicagédo de MAPELASTIC AQUADEFENSE esperar cerca de 4

horas de cura e sucessivamente aplicar a ceramica.

Fig. 5.27 - Aplicagdo com rolo da segunda deméao de
MAPELASTIC AQUADEFENSE
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O reboco demolido (como descrito no inicio do paragrafo 5.2) para permitir
a dobra da impermeabilizagdo diretamente na parede, deve ser reparado
com PLANITOP FAST 330 ou com NIVOPLAN + PLANICRETE, armados
com rede metalica. Para a aplicagdo do revestimento, a betumagéo e a

selagem das juntas consultar os paragrafos 8 e 9.

N.B.: No caso de coberturas planas ndo praticaveis, seja MAPELASTIC
como MAPELASTIC SMART, podem ser deixados a vista, na medida
que séo resistentes aos UV. Na eventualidade de se pretender dar um
acabamento colorido, MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART podem
ser pintados com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta elastica protetora e
decorativa a base de resinas acrilicas em dispersao aquosa.

Pelo contrario MONOLASTIC e MAPELASTIC AQUADEFENSE devem

ser sempre revestidos com uma pavimentacéo.

5.3 IMPERMEABILIZACAO COM PREVIA REMOGAO
DA PAVIMENTACAO EXISTENTE

No caso em que a pavimentagéo nao resulte integra ou bem ancorada ao
suporte procede-se a demolicdo da mesma e a escarificagdo do suporte
(mediante trimmer, monodisco com mé de esmeril ou outra ferramenta
idénea) para eliminar a camada de cola endurecida presente na betonilha
existente.

E necessario, além disso, remover os rodapés e demolir o reboco numa
altura de cerca de 10 cm do nivel do pavimento.

Procede-se depois a verificagdo da compactidade e das caracteristicas
mecanicas da betonilha. Se esta se apresenta compacta mas tem uma
ligeira pulveruléncia superficial, antes de proceder as fases sucessivas da
intervencao, € oportuno aplicar PRIMER 3296, o qual sera diluido com
agua na relagédo 1:1 e aplicado sobre suporto enxuto e limpo mediante

rolo, escovilhdo ou regador.

Fig. 5.28 - Remogéo da pavimentagédo néo aderida ao
suporte

Fig. 5.29 - Lixagem do suporte para eliminar a cola
endurecida presente na betonilha

%

Fig. 5.30 - Aplicagédo de PRIMER 3296 para consolidar a
betonilha com ligeira polvilhagéo superficial




Apos ter efetuado estas operagdes, prossegue-se com a selagem dos

corpos passantes na betonilha, procedendo no modo seguinte:

e execucdo de um chanfro em redor do corpo passante, numa

profundidade de cerca de 6 cm;

e depois de eliminar os depdsitos pulverulentos no interior da

demolicéo efetuada, aplicar sobre as superficies do chanfro

EPORIP, adesivo epoxidico bicomponente isento de solventes.
Fig. 5.31 - Abertura com uma esmeriladora de

fissuragbes na betonilha Aplicar EPORIP sobre suporte enxuto ou ligeiramente himido, tendo

o cuidado de o fazer penetrar nas zonas particularmente irregulares

ou porosas a fim de garantir uma perfeita aderéncia na totalidade da

superficie;

e extrudir sobre o fundo do chanfro MAPEPROOF SWELL, pasta

monocomponente hidroexpansiva para a selagem impermeavel;

e reparar o suporte, sobre EPORIP ainda fresco, utilizando
MAPEGROUT 430, argamassa tixotrépica fibrorreforgada de

granulometria fina de retragdo compensada.

Fig. 5.32 - Selagem das lesdes com EPORIP

Antes de prosseguir com os outros trabalhos, se sobre a betonilha existirem
fissuragoes, estas devem ser alargadas (Fig. 5.31) (por exemplo com uma
esmeriladora) e apds ter removido os residuos de pd, deve-se proceder
a selagem mediante vazamento de EPORIP (Fig. 5.32) com sucessiva
polvilhagéo a saturagédo de quartzo (Fig. 5.33) (realizado fresco sobre fresco),
de modo a criar uma boa superficie de aderéncia. Também neste caso, como
jailustrado no caso precedente, € necessario uma atenta analise do quadro
fissurativo do massame. Nos casos em que a fissura seja uma consequéncia
de uma junta estrutural ndo assumida na betonilha, é necessario demoli-la

localmente de modo a assumir a junta estrutural na superficie. Esta junta

devera ser selada como descrito nos seguintes paragrafos.

Fig. 5.33 - Polvilhar a saturagdo com quartzo sobre
EPORIP fresco
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No caso em que seja necessario restabelecer as corretas pendéncias
e eliminar eventuais desnivelamentos deve-se utilizar ADESILEX P4,
argamassa de regularizagdo de endurecimento rapido para exteriores e
interiores de 3 a 20 mm ou em alternativa podera ser utilizado PLANTOP
FAST 330, argamassa cimenticia fibrorreforgcada, nivelante de presa rapida
para a regularizacdo em espessuras de 3 a 30 mm de suportes irregulares
e ndo planos. No caso em que as espessuras a realizar sejam superiores
a 3 cm, é possivel efetuar as pendéncias com a aplicagdo de TOPCEM
PRONTO, argamassa pré-misturada pronta a usar de presa normal com
retragcdo controlada para a realizagdo de betonilhas de secagem rapida,
para aplicar em aderéncia ao suporte, com prévia aplicagdo de aguada
de aderéncia realizada misturando PLANICRETE, agua e TOPCEM
PRONTO, na relagéo de 1:1:12 (partes em peso). Neste caso a aplicagédo
da camada de forma deve ser feita com a técnica de fresco sobre fresco,
ou seja espalhando a argamassa sobre a aguada de aderéncia, aplicada
na espessura adequada, logo apoés a aplicagdo desta ultima.

Ap0s ter regularizado o suporte tal como acima descrito ou sobre o mesmo
suporte, se este ndo apresentar desnivelamentos ou outras irregularidades,
proceder a tratar pormenores construtivos, tais como fixagdes de varandins,
ralos, tubagens, jungdes entre horizontais e verticais, e juntas.

Onde estiver posicionado as fixagoes de varandins e de seguida os elementos
metélicos de conexdo atravessam o suporte horizontal, € necessario garantir
a continuidade do estrato impermeabilizante. A tal propdsito aconselha-
se de lixar os conectores metalicos eliminando eventuais residuos de
material incoerente e pouco aderido ao suporte, e de aplicar EPORIP,
adesivo epoxidico bicomponente isento de solventes. De seguida, sobre a
resina ainda fresca, polvilhar o quartzo a saturagdo de modo a criar uma
superficie suficientemente aspera para favorecer a aderéncia da argamassa
cimenticia elastica impermeabilizante, que serd aplicada de seguida. A
impermeabilizacdo em correspondéncia com os ralos deve ser efetuada

com as apropriadas pegas especiais da linha DRAIN como abaixo indicado:

Fig. 5.34 - Aplicacdo de MAPELASTIC ou
MAPELASTIC SMART ao redor do ralo em pavimento

Fig. 5.35 - Aplicacdo de DRAIN VERTICAL sobre
MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART fresco

Fig. 5.36 - Aplicagcdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART sobre tecido de DRAIN VERTICAL



e regularizar, onde necessario, a superficie com PLANITOP FAST 330;

e aplicar ao redor do ralo (Fig. 5.34) uma primeira demao do
impermeabilizante escolhido (ver paragrafo 4) de modo a cobrir uma

superficie maior aquela do tecido nédo tecido;

e posicionar DRAIN VERTICAL ou DRAIN LATERAL tendo o cuidado

pressionar o tecido sobre a camada impermeabilizante ainda fresca

(Fig. 5.35);

Fig. 5.37 - Aplicagdo de DRAIN FRONT sobre
ADESILEX PG4 fresco
e recobrir o tecido com o impermeabilizante até liga-lo com a camada

do produto previamente aplicado (Fig. 5.36).

A impermeabilizagdo em correspondéncia as descargas em paramentos
verticais deve ser realizada com DRAIN FRONT, gargula angular em TPE

para varandas, aplicado no seguinte modo:

e efetuar uma cavidade na parede e no pavimento, de modo poder

colocar idoneamente o DRAIN FRONT;

e aplicar um estrato uniforme de ADESILEX PG4, adesivo epoxidico

Fig. 5.38 - Aplicacéo de ADESILEX PG4 tapando bicomponente tixotrépico, com uma espatula lisa sobre suporte
completamente o DRAIN FRONT
limpo e enxuto;

e aplicar DRAIN FRONT exercitando uma ligeira pressdo de modo

embebe-lo no ADESILEX PG4 (Fig. 5.37);

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, de ADESILEX PG4,

cobrindo completamente DRAIN FRONT (Fig. 5.38);

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagéo a saturagao de quartzo esferoidal (Fig. 5.39)

com granulometria 0,5 a fim de criar um suporte suficientemente

aspero para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

Fig. 5.39 - Polvilhagéo de quartzo a saturacdo sobre

ADESILEX PG4 fresco
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e uma vez completada a reticulagdo do ADESILEX PG4 remover o

quartzo nao aderido.

A impermeabilizagado elastica das juncdes entre horizontais e verticais
deve ser efetuada com a utilizagdo de MAPEBAND, fita de borracha com
feltro resistente aos alcalis. Em primeiro lugar é necessario regularizar
a alvenaria, onde foi demolido o reboco, com utilizagdo de NIVOPLAN,
argamassa nivelante aditivada com latex de borracha sintética como
PLANICRETE no quantitativo de 2 litros por saco de argamassa (utilizado
em substituicdo parcial da &gua do empaste). A regularizagéo da alvenaria
pode ser efetuada também com PLANITOP FAST 330, argamassa
cimenticia fibrorreforgada nivelante de presa rapida para a corregdo em
espessura de 3 a 30 mm de suportes irregulares e ndo planos.

Apds a secagem do estrato de regularizagdo, cola-se o MAPEBAND ao

suporte no seguinte modo:

e aplicar um primeiro estrato uniforme do impermeabilizante escolhido
(ver paragrafo 4), com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e

enxuto;

e colocar MAPEBAND, exercendo uma ligeira pressao sobre os lados e

tendo o cuidado para ndo criar vincos ou ndo englobar bolhas de ar;

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, do

impermeabilizante, tapando completamente as partes laterais da fita.

Nos cantos € necessario utilizar guarnicbes proprias especiais de
MAPEBAND (angulo 90° e angulo 270° e as jungdes entre as fitas e
as pegas especiais devem ser realizadas com adesivo de contacto
policloroprénico em solvente de duplo barramento tipo ADESILEX LP.
Nas juntas de controlo presentes no suporte necessitara de aplicar

MAPEBAND do mesmo modo j4 ilustrado, tendo o cuidado de dobrar a

Fig. 5.40 - Barramento de ADESILEX LP sobre
MAPEBAND T

Fig. 5.41 - Barramento de ADESILEX LP sobre
MAPEBAND

Fig. 5.42 - Colagem entre MAPEBAND T e MAPEBAND,
sobrepondo a extremidade



banda no interior da junta, criando um émega invertido.

As juntas estruturais devem ser impermeabilizadas com a colagem de
MAPEBAND TPE, fita em TPE de 1,2 mm de espessura, reforgcado nos
bordos com um tecido em poliéster. Para a colagem em obra utiliza-se o
adesivo epoxidico bicomponente tixotrépico ADESILEX PG4, de seguinte

modo:

e aplicar uma primeira camada uniforme (Fig. 5.43), cerca de 1-2 mm,

de ADESILEX PG4, com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e
Fig. 5.43 - Aplicagé@o do primeiro estrato de
ADESILEX PG4

enxuto, procurando nao introduzir o adesivo na junta;

e colocar MAPEBAND TPE, em émega invertido, tendo o cuidado
de fazer aderir apenas o feltro em poliéster ao ADESILEX PG4,
exercendo uma ligeira presséo sobre os lados e tendo o cuidado a

nao criar vincos e ndo englobar bolhas de ar;

e espalhar uma segunda camada, fresco sobre fresco, de ADESILEX
PG4, procurando cobrir completamente as partes laterais da banda

com a nova camada (Fig. 5.44);

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,

Fig. 5.44 - Apos t licado MAPEBAND TPE sob . ~ ~ . .
"ADESILEX PG4 frosco, sspalhar o segundo cstrato efetuar uma polvilhagdo a saturagdo de quartzo esferoidal (Fig. 5.45)

com granulometria 0,5, a fim de criar um suporte suficientemente

aspero para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

e uma vez completada a reticulagdo do ADESILEX PG4, remover o

quartzo niao aderido.

As jungdes entre duas bandas de MAPEBAND TPE podem ser realizadas
a quente, com a utilizagdo de um adequado ferro de soldar a quente ou
podem ser coladas a frio, sobrepondo a parte em TPE por pelo menos 5

cm, com utilizagdo do adesivo de contacto policloroprénico em solvente

de duplo barramento, tipo ADESILEX LP. Aconselha-se de colocar

Fig. 5.45 - Polvilhagéo de quartzo a saturacdo sobre
segundo estrato fresco
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MAPEBAND TPE no interior da junta criando uma conformagédo émega
invertido.

Apds ter providenciado a impermeabilizagdo e selagem de todas as
descontinuidades e pontos criticos, como ja ilustrado, procede-se a

aplicagcdo do produto impermeabilizante escolhido.

SE ESCOLHEU O BICOMPONENTE

A mistura de MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART efetua-se vertendo
o componente B (liquido) no idoneo recipiente limpo e adicionando
lentamente, sob agitagdo mecénica, o componente A (pd). Os dois
componentes devem ser misturados por alguns minutos, tendo o cuidado
de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao perfeitamente
disperso; Além disso a mistura deve prolongar-se até a completa
homogeneidade do empaste. Tal operagdo ndo pode ser efetuada
manualmente, mas é necessario utilizar um agitador mecéanico de baixo
numero de rotagdes (para evitar um excessivo englobamento de ar) ou
mesmo um misturador para argamassas, geralmente em associacdo com
maquina de rebocar. Recomenda-se, ainda neste caso, antes de despejar
a mistura na tremonha da bomba, verificar se 0 mesmo esta homogéneo
e isento de grumos. MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART devem ser
aplicados em obra dentro de 60 minutos apds a mistura.

Sobre o suporte limpo e enxuto, aplicar MAPELASTIC, com espatula lisa
ou dentada em duas demaos numa espessura total ndo inferior a 2 mm.
Interpor, entre a primeira e a segunda camada, MAPENET 150, (rede em
fibra de vidro resistente aos alcalis) para aumentar a flexibilidade e garantir
a capacidade de recobrir fissuras até 1,5 mm de amplitude. A seguir,
apos ter aplicado a primeira camada, aplicar sobre o produto ainda fresco
MAPENET 150 (rede em fibra de vidro resistente aos alcalis), sobrepondo
as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com espatula
plana sobre o suporte até obter uma perfeita molhagem. E necessario

sublinhar que a primeira camada de produto deve ser aplicado em areas

Fig. 5.46 - Aplicagé@o da primeira demao de
MAPELASTIC partindo da junta estrutural

Fig. 5.47 - Introdugé@o de MAPENET 150 no primeiro
estrato de MAPELASTIC fresco

Fig. 5.48 - Aplicagé@o do segundo estrato de
MAPELASTIC



com uma largura superior a 1,2 m, de modo que quando é aplicado
MAPENET 150 (com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm por
lado de MAPELASTIC para garantir a continuidade com o produto que
sera aplicado em adjacéncia.

Apds cerca de 4-5 horas da aplicagdo da primeira demao com bom tempo
e nunca antes da camada estar perfeitamente enxuta, pode-se proceder a
aplicagdo da segundademso. E preciso ter cuidado que asegundacamadade

produto recubra completamente a rede, acabando a superficie com espatula

Fig. 5.49 - Aplicagéo da prime'\i/ll'i SETEST‘.‘S plana. No caso em que se torna necessario a utilizagdo de um produto com
maior flexibilidade, enquanto a superficie a impermeabilizar apresenta areas
grandes (entre uma junta de controlo e outra) e portanto sujeita a solicitagoes
dindmicas consideraveis, aconselha-se a utilizagdo de MAPELASTIC
SMART. O produto pode ser aplicado com espatula, mas também com rolo,
tendo o cuidado efetuar uma camada uniforme numa espessura minima de
1 mm, e com o produto ainda fresco, estender sobre ele MAPETEX SEL
(tecido néo tecido macrofurado em polipropileno) sobrepondo as telas
adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com a espatula plana de

modo a obter a perfeita molhagem. E necessério sublinhar que a primeira

camada de produto deve ser aplicado em areas com uma largura superior a

) - o 1,2 m, de modo que quando ¢é aplicado MAPETEX SEL (com largura igual
Fig. 5.50 - Introdugé@o de MAPENET 150 no primeiro

estrato de MAPELASTIC fresco

a 1 m) havera pelo menos 10 cm por lado de MAPELASTIC SMART para
garantir a continuidade com o produto que sera aplicado em adjacéncia.

Apods cerca de 4-5 horas da aplicagdo da primeira demao com bom
tempo e nunca antes da camada estar perfeitamente enxuta, pode-se
proceder a aplicacdo da segunda demao. E preciso ter cuidado que a
segunda camada de produto recubra completamente o tecido, acabando

a superficie com espatula plana.

SE ESCOLHEU O MONOCOMPONENTE

Verter agua do empaste num iddéneo recipiente limpo, adicionar de

seguida lentamente, sob agitagdo mecanica, MONOLASTIC, misturar

Fig. 5.51 - Aplicagé@o do segundo estrato de
MAPELASTIC SMART
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cuidadosamente por 3 minutos até a completa homogeneidade, tendo
o cuidado de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao
perfeitamente disperso. Utilizar para esta operagdo um agitador mecanico
de baixo nimero de rotagdes para evitar um excessivo englobamento de
ar. Nao preparar o empaste manualmente.

MONOLASTIC deve ser aplicado a pincel, a rolo ou com espatula, tendo o
cuidado efetuar uma camada uniforme numa espessura minima de 1 mm
e, com produto ainda fresco, estender sobre ele MAPETEX SEL (tecido
nao tecido macrofurado em polipropileno) sobrepondo as telas adjacentes
de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com a espatula plana de modo a
obter a perfeita molhagem. E necessario sublinhar que a primeira camada
de produto deve ser aplicada em areas com uma largura superior a 1,2 m,
de modo que quando é aplicado MAPETEX SEL (com largura igual a 1 m)
havera pelo menos 10 cm por lado de MONOLASTIC para garantir a
continuidade com o produto que sera aplicado em adjacéncia. Apds cerca
de 2 horas da aplicagdo da primeira deméo com bom tempo e nunca antes
da camada estar perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagéo da
segunda deméo. E preciso ter cuidado que a segunda camada de produto
recubra completamente o tecido, acabando a superficie com espatula
plana. Apos a aplicacdo de MONOLASTIC esperar pelo menos 2 dias de

cura antes de assentar a ceramica.

SE ESCOLHEU O PRONTO A USAR

MAPELASTIC AQUADEFENSE nZo necessita de qualquer mistura
porguanto estd pronto a usar, deve ser aplicada com rolo de pelo longo,
com espatula ou a pincel, de modo uniforme em duas deméos e com
baixas espessuras cerca de 0,4 mm por demao, numa espessura final
nunca inferior a 0,8 mm de modo a criar uma pelicula consistente, elastica
e continua, certificando-se que néo existam interrupgdes devidas as

imperfeigdes do suporte.

Fig. 5.52 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicado
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 5.53 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicado
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 5.54 - Barramento de ADESILEX LP sobre a
extremidade de MAPEBAND e MAPEBAND angulo 90°




Apés a aplicagdo de MAPELASTIC AQUADEFENSE esperar cerca de

4 horas de cura e sucessivamente aplicar a ceramica.

O reboco demolido (como descrito no inicio do paragrafo 5.3) para permitir
a dobra da impermeabilizacdo diretamente sobre a parede, deve ser
reparado com MAPEGROUT 430, argamassa tixotropica fibrorreforgada de
granulometria fina e de retragdo compensada. Para a aplicagao do revestimento,

a betumacéo e a selagem das juntas consultar os paragrafos 8 e 9.

Fig. 5.55 - Aplicagdo de MAPEBAND sobre

MAPELASTIC AQUADEFENSE fresco
N.B.: No caso de coberturas planas ndo praticaveis, seja MAPELASTIC
como MAPELASTIC SMART, podem ser deixados a vista, na medida
que séo resistentes aos UV. Na eventualidade de que se pretende dar um
acabamento colorido, MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART podem
ser pintados com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta eldstica protetora e
decorativa a base de resinas acrilicas em dispersao aquosa.

Pelo contrario MONOLASTIC e MAPELASTIC AQUADEFENSE devem

ser sempre revestidos com uma pavimentac&o.

5.4 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO E BETONILHAS
COM REPARACAO TOTAL

MAPELASTIC AQUADEFENSE Se a betonilha ndo apresentasse as propriedades, as consisténcias

mecanicas e outras caracteristicas (para maiores explicagdes, consultar
o caderno técnico “Realizacdo de betonilhas”) adequadas para proceder
a aplicacdo do sistema impermeabilizante e da sucessiva pavimentagéo,
deve-se demolir e remover quer a pavimentacdo como a betonilha
subjacente. Além disso é necessario remover os rodapés e demolir o
reboco numa altura de cerca 10 cm do nivel do pavimento.

Apos ter efetuado estas operagdes, selar os corpos passantes da laje,

procedendo da seguinte forma:

e execugao de um chanfro em redor do corpo passante, numa

profundidade de cerca 6 cm;

Fig. 5.57 - Aplicagéo a rolo da segunda deméao de
MAPELASTIC AQUADEFENSE

& MAPE|
39



Caderno Técnico

IMPERMEABILIZAGAO
DE TERRAGOS E VARANDAS

40

e apds ter eliminado os depdsitos pulverulentos no interior da
demolicao efetuada, aplicar sobre as superficies do chanfro
EPORIP, adesivo epoxidico bicomponente isento de solventes.
Aplicar EPORIP sobre suporte enxuto ou ligeiramente humido, tendo
o cuidado de penetrar as zonas irregulares ou porosas de modo a

garantir uma perfeita aderéncia na totalidade da superficie;

e extrudir no fundo do chanfro MAPEPROOF SWELL, pasta

monocomponente hidroexpansiva para a selagem impermeavel;

e reparar o suporte, sobre EPORIP ainda fresco, utilizando
MAPEGROUT 430, argamassa tixotrépica fibrorreforcada de

granulometria fina de retragcdo compensada.

Se na laje existem juntas estruturais, essas devem ser assumidas sobre
a betonilha e pavimentagdo e seladas como descrito nos paragrafos
seguintes.

A nova betonilha deve ser realizada conforme explicado no paragrafo 3.2
tendo o cuidado realizar as corretas pendéncias para o escoamento das
aguas pluviais. No caso em que seja previsto a aplicagdo duma soleira em
pedra ou marmore ao longo do perimetro externo da varanda ou terrago,
& necessario realizar um rebaixamento na betonilha em correspondéncia
com a soleira. De tal modo, a camada impermeabilizante pode ser aplicada
também por baixo da mesma soleira, garantindo uma impermeabilizagdo
total e continua. O degrau criado na fase da realizagdo da betonilha permitira
o perfeito alinhamento das quotas extradorsais da pavimentacdo e da
soleira, que tém espessuras diferentes. Apds a completa cura da betonilha
(geralmente 1 semana por cm de espessura e contudo nunca menos de 28
dias no caso da betonilha, area e cimento, enquanto os tempos se reduzem
a 24 h se utilizar-se TOPCEM ou TOPCEM PRONTO e a 4 h se utilizar-se
MAPECEM ou MAPECEM PRONTO), proceder-se-a a tratar pormenores

construtivos, tais como fixagbes de varandins, ralos, tubagens, juncoes

Fig. 5.58 - Aplicagcdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART ao redor do ralo no pavimento

Fig. 5.59 - Posicionamento do DRAIN VERTICAL

Fig. 5.60 - Insergéo na descarga de DRAIN VERTICAL
sobre MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART fresco



entre horizontais e verticais, e juntas. Onde estiver posicionado as fixacoes
de varandins e de seguida os elementos metalicos de conexao atravessam
0 suporte horizontal, € necessario garantir a continuidade do estrato
impermeabilizante. A tal propédsito aconselha-se de lixar os conectores
metalicos eliminando eventuais residuos de material incoerente e pouco
aderido ao suporte, e aplicar EPORIP, adesivo epoxidico bicomponente
isento de solventes. De seguida, sobre a resina ainda fresca, polvilhar

0 quartzo a saturagdo de modo a criar uma superficie suficientemente

Fig. 5.61 - Pressionar o tecido no tecido de DRAIN aspera para favorecer a aderéncia da argamassa cimenticia elastica

VERTICAL sobre MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART . . , . . X . _
impermeabilizante, que sera aplicada de seguida. A impermeabilizagdo

em correspondéncia com os ralos deve ser efetuada com as apropriadas

pecas especiais da linha DRAIN como abaixo indicado:

e regularizar, onde necessario, a superficie com PLANITOP FAST 330;

e aplicar ao redor do ralo (Fig. 5.58) uma primeira dem&o do
impermeabilizante escolhido (ver paragrafo 4) de modo a cobrir uma

superficie maior aquela do tecido ndo tecido;

¢ posicionar DRAIN VERTICAL ou DRAIN LATERAL tendo o cuidado

pressionar o tecido sobre a camada impermeabilizante ainda fresca

Fig. 5.62 - Aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC (Fig. 5.60);
SMART sobre o tecido de DRAIN VERTICAL e ’

e recobrir o tecido com o impermeabilizante até liga-lo com a camada

do produto previamente aplicado (Fig. 5.62).

A impermeabilizagdo em correspondéncia as descargas paramentos
verticais deve ser realizada com DRAIN FRONT, gargula angular em TPE

para varandas, aplicado no seguinte modo:

e efetuar uma cavidade na parede ou no pavimento, de modo poder

colocar idoneamente o DRAIN FRONT;

e aplicar um estrato uniforme de ADESILEX PG4, adesivo epoxidico

Fig. 5.63 - Pecas de complemento ao DRAIN VERTICAL:
extens&o telescopica, tampa “Anti-Odor”, grelha
removivel em ago inox
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bicomponente tixotrépico, com uma espatula lisa sobre suporte

limpo e enxuto;

e aplicar DRAIN FRONT exercitando uma ligeira pressdo de modo

embebe-lo em ADESILEX PG4 (Fig. 5.64);

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, de ADESILEX PG4,

cobrindo completamente DRAIN FRONT (Fig. 5.65);

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagdo a saturagédo de quartzo esferoidal (com
granulometria 0,5) a fim de criar um suporte suficientemente aspero

para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

e uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4 remover o

quartzo nao aderido.

A impermeabilizacédo elastica das juncoes entre horizontais e verticais
deve ser efetuada com a utilizacdo de MAPEBAND, fita de borracha com
feltro resistente aos dlcalis. Em primeiro lugar é necessario regularizar a
alvenaria, onde foi demolido o reboco, com utilizacdo de NIVOPLAN,
argamassa hivelante aditivada com latex de borracha sintética como
PLANICRETE no quantitativo de 2 litros por saco de argamassa (utilizado em
substituicdo parcial da agua do empaste). A regularizagdo da alvenaria pode
ser efetuada também com PLANITOP FAST 330, argamassa cimenticia
fibrorreforgada nivelante de presa rapida para a corregdo em espessura de 3
a 30 mm de suportes irregulares e ndo planos. Apds a secagem do estrato

de regularizagéo, cola-se o MAPEBAND ao suporte no seguinte modo:

e aplicar um primeiro estrato uniforme do impermeabilizante escolhido

(ver paragrafo 4), com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e enxuto;

e colocar MAPEBAND, exercendo uma ligeira pressao sobre os lados e

tendo o cuidado para n&o criar vincos ou ndo englobar bolhas de ar;

Fig. 5.64 - Aplicacdo de DRAIN FRONT sobre ADESILEX
PG4 fresco

Fig. 5.65 - Aplicacdo de ADESILEX PG4 tapando
completamente o DRAIN FRONT

Fig. 5.66 - Aplicacdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART na ligagéo parede-pavimento na proximidade de
DRAIN FRONT, para aplicar MAPEBAND



e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, do

impermeabilizante, tapando completamente as partes laterais da fita.

Nos cantos é necessario utilizar guarnicbes proprias especiais de
MAPEBAND (angulo 90° e angulo 270° e as jungdes entre as fitas e
as pecas especiais devem ser realizadas com adesivo de contacto
policloroprénico em solvente de duplo barramento tipo ADESILEX LP.

Nas juntas de controlo presentes no suporte é necessario aplicar

Fig. 5.67 - Insercdo de MAPEBAND CROSS em 6mega MAPEBAND do mesmo modo ja ilustrado, tendo o cuidado de dobrar a
revestido no interior da junta de controlo e aplicagéo de
MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART . . . . , . .
na proximidade da mesma junta banda no interior da junta, criando um émega invertido.

As juntas estruturais devem ser impermeabilizadas com a colagem
de MAPEBAND TPE, fita em TPE de 1,2 mm de espessura, reforgado
nos bordos com um tecido em poliéster. A colagem em obra utiliza-se o
adesivo epoxidico bicomponente tixotrépico ADESILEX PG4, de seguinte

modo:

e aplicar uma primeira camada uniforme, cerca de 1-2 mm, de
ADESILEX PG4, com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e

enxuto, procurando nao introduzir o adesivo na junta;

R . . . .
Fig. 5,68 - Introducso do tecido branco de MAFEBAND colocar MAPEBAND TPE, em émega invertido, tendo o cuidado

sobre MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART fresco . »
aderir apenas o feltro em poliéster ao ADESILEX PG4, exercendo

uma ligeira presséo sobre os lados e tendo o cuidado a néo criar

vincos e ndo englobar bolhas de ar;

e espalhar uma segunda camada, fresco sobre fresco, de ADESILEX
PG4, tentando cobrir por completo as partes laterais da fita com a

nova camada;

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagao a saturagao de quartzo esferoidal (com

granulometria 0,5), a fim de criar um suporte suficientemente aspero

para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

Fig. 5.69 - Aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART sobre o tecido branco de MAPEBAND

& MADE[ v
43



Caderno Técnico

IMPERMEABILIZAGAO
DE TERRAGOS E VARANDAS

e uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4, remover o

quartzo ndo aderido.

As juncdes entre duas fitas de MAPEBAND TPE podem ser realizadas a
quente, com a utilizagdo de adequado ferro de soldar a quente ou podem
ser coladas a frio, sobrepondo a parte em TPE por pelo menos 5 cm, com
utilizagdo do adesivo de contacto policloroprénico em solvente de duplo
barramento, tipo ADESILEX LP. Aconselha-se de colocar MAPEBAND
TPE no interior da junta criando uma conformagdo émega invertido.

Apds ter providenciado a impermeabilizagdo e selagem de todas as
descontinuidades e pontos criticos, como ha pouco ilustrado, procede-se

a aplicagédo do produto impermeabilizante escolhido.

SE ESCOLHEU O BICOMPONENTE

A mistura de MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART efetua-se vertendo
o componente B (liquido) no idéneo recipiente limpo e adicionando
lentamente, sob agitagdo mecénica, o componente A (pd). Os dois
componentes devem ser misturados por alguns minutos, tendo o cuidado
de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao perfeitamente
disperso; além disso a mistura deve prolongar-se até a completa
homogeneidade do empaste. Tal operagdo ndo pode ser efetuada
manualmente, mas é necessario utilizar um agitador mecéanico de baixo
numero de rotagdes (para evitar um excessivo englobamento de ar) ou
mesmo um misturador para argamassas, geralmente em associagdo
com maquina de rebocar. Recomenda-se, ainda neste caso, antes de
descarregar a mistura na tremonha da bomba, verificar se 0 mesmo esta
homogéneo e isento de grumos. MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART
devem ser aplicados dentro de 60 minutos apds a mistura.

Sobre o suporte limpo e enxuto, aplicar MAPELASTIC, com espatula lisa
ou dentada em duas demaos numa espessura total ndo inferior a 2 mm.

Interpor, entre a primeira e a segunda camada, MAPENET 150, (rede

Fig. 5.70 - Aplicagéo da primeira demao de
MAPELASTIC partindo da junta de controlo

Fig. 5.71 - Aplicagdo de MAPENET 150 partindo da junta
de controlo. Sucessiva introdugdo de MAPENET 150 na
primeira camada de MAPELASTIC

Fig. 5.72 - Aplicagé@o da segunda demé&o de
MAPELASTIC evitando de introduzi-lo no interior da
junta de controlo



em fibra de vidro resistente aos dlcalis) para aumentar a flexibilidade
e garantir a capacidade de recobrir fissuras até 1,5 mm de amplitude.
A seguir, apos ter aplicado a primeira camada, aplicar sobre o produto
ainda fresco MAPENET 150 (rede em fibra de vidro resistente aos alcalis),
sobrepondo as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o
com espatula plana sobre o suporte até obter uma perfeita molhagem.
E necessario sublinhar que a primeira camada de produto deve ser

aplicada em areas com uma largura superior a 1,2 m, de modo que

Fig. 5.73 -Aplicaé:P?EiAASQ\rTg'I'SE'\)A(AS;_II:;g:gz quando é aplicado MAPENET 150 (com largura igual a 1 m) havera pelo
menos 10 cm por lado de MAPELASTIC para garantir a continuidade
com o produto que serd aplicado em adjacéncia. Apds cerca de 4-5
horas da aplicacdo da primeira demao com bom tempo e nunca antes
da camada estiver perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagédo
da segunda demao. E necessario ter cuidado que a segunda camada
de produto recubra completamente a rede, acabando a superficie com
espatula plana.

No caso em que se torna necessario a utilizagdo de um produto com

maior flexibilidade, enquanto a superficie a impermeabilizar apresenta

areas grandes (entre uma junta de controlo e outra) e portanto sujeita

) ) , o a solicitagdes dindmicas consideraveis, aconselha-se a utilizagdo de
Fig. 5.74 - Introducdo de MAPETEX SEL na primeira

camada fresca de MAPELASTIC SMART

MAPELASTIC SMART. O produto pode ser aplicado com espatula, mas
também com rolo, tendo o cuidado efetuar uma camada uniforme numa
espessura minima de 1 mm, e em produto ainda fresco, estender sobre
ele MAPETEX SEL (tecido néo tecido macrofurado em polipropileno)
sobrepondo as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o
com a espatula plana de modo obter a perfeita molhagem. E necessario
sublinhar que a primeira camada de produto deve ser aplicada em areas
com uma largura superior a 1,2 m, de modo que quando € aplicado
MAPETEX SEL (com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm

por lado de MAPELASTIC SMART para garantir a continuidade com

o produto que sera aplicado em adjacéncia. Apés cerca de 4-5 horas

Fig. 5.75 - Aplicagé@o da segunda deméo de
MAPELASTIC SMART
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da aplicagdo da primeira demdo com bom tempo e nunca antes da
camada estiver perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagcédo
da segunda deméo. E preciso ter cuidado que a segunda camada de
produto recubra completamente o tecido, acabando a superficie com

espatula plana.

SE ESCOLHEU O MONOCOMPONENTE

Verter agua do empaste num idoneo recipiente limpo, adicionar de
seguida lentamente, sob agitagdo mecanica, MONOLASTIC, misturar
cuidadosamente por 3 minutos até a completa homogeneidade, tendo
o cuidado de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao
perfeitamente disperso. Utilizar para esta operagdo um agitador mecéanico
de baixo numero de rotagbes para evitar um excessivo englobamento de
ar. Nao preparar o empaste manualmente.

MONOLASTIC deve ser aplicado a pincel, a rolo ou com espatula, tendo o
cuidado efetuar uma camada uniforme numa espessura minima de 1 mm
e, com produto ainda fresco, estender sobre ele MAPETEX SEL (tecido
nao tecido macrofurado em polipropileno) sobrepondo as telas adjacentes
de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com a espatula plana de modo
obter a perfeita molhagem. E necessario sublinhar que a primeira camada
de produto deve ser aplicada em areas com uma largura superior a
1,2 m, de modo que quando é aplicado MAPETEX SEL (com largura igual a
1 m) havera pelo menos 10 cm por lado de MONOLASTIC para garantir a
continuidade com o produto que sera aplicado adjacente. Apds cerca de
2 horas da aplicagdo da primeira demao com bom tempo e nunca antes
da camada estar perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagéo
da segunda demao. E necessario ter cuidado que a segunda camada
de produto recubra completamente o tecido, acabando a superficie com
espatula plana. Apds a aplicagdo de MONOLASTIC esperar pelo menos

2 dias de cura antes de assentar a ceramica.



SE ESCOLHEU O PRONTO A USAR

MAPELASTIC AQUADEFENSE ndo necessita de qualquer mistura,
porguanto esta pronto a usar, deve ser aplicado com rolo de pelo longo,
com espatula ou a pincel, de modo uniforme em duas demao e em baixas
espessuras cerca de 0,4 mm por demao, numa espessura final nunca
inferior a 0,8 mm de modo a criar uma pelicula consistente, elastica e
continua, certificando-se que ndo ha interrupgdes devidas as imperfeicdes
do suporte.

Apods a aplicagdo de MAPELASTIC AQUADEFENSE esperar cerca de

4 horas de cura e sucessivamente aplicar a ceramica.

O reboco demolido (como descrito no inicio do paragrafo 5.4) para
permitir a dobra da impermeabilizacdo diretamente na parede, deve ser
reparado com MAPEGROUT 430, argamassa tixotropica fibrorreforcada
de granulometria fina e de retragdo compensada. Para a aplicacdo do
revestimento, a betumacao e a selagem das juntas consultar os paragrafos

8e9.

N.B.: No caso de coberturas planas nao praticaveis, seja MAPELASTIC
como MAPELASTIC SMART, podem ser deixados a vista, na medida
que sdo resistentes aos UV. Na eventualidade de se pretender dar um
acabamento colorido, MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART podem
ser pintados com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta elastica protetora e
decorativa a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa.

Pelo contrario MONOLASTIC e MAPELASTIC AQUADEFENSE devem

ser sempre revestidos com uma pavimentac&o.

MADE]
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6. REPARACAOQ DE TESTAS DE VARANDAS

Durante a reparagdo da impermeabilizacdo de terragos e varandas €
muito provavel que se torna necessario intervir também sobre uma testa
danificada. Em tal caso, deve-se antes de tudo demolir o reboco em toda
a espessura do betdo degradado até atingir os ferros de armadura que
cuidadosamente serdo limpos da ferrugem e de todas as substancias
estranhas presentes sobre os mesmos com idénea agdo mecéanica. Além
disso toda a superficie afetada deve ser adequadamente limpa a fim de
eliminar pé e residuos de betdo ndo coerentes ou ndo completamente
removidos durante a demoli¢ao, disponibilizando assim um suporte séo,
resistente e de textura irregular com rugosidade de alguns mm. De seguida,
os ferros de armadura sédo passivados com aplicagdo de MAPEFER 1K,
argamassa cimenticia anticorrosiva monocomponente para a protegéo do

ferro.

Em alternativa ao MAPEFER 1K, em presenca de agentes particularmente
agressivos, como por exemplo os cloretos, a protecdo dos ferros da
corrosao pode ser realizada mediante MAPESHIELD |, anodos galvanicos
internos de zinco puro revestidos com uma pasta especial condutiva, a
posicionar na espessura a reparar. MAPESHIELD | é colado nas barras
da armadura mediante ligagdes metdlicas adequadas de modo que sejam
bem firmes e ndo possam mover-se durante as operagdes da reparagéo.
E necessario certificar-se que fique suficiente espaco ao redor do dnodo
para fazer penetrar a argamassa durante a fase de aplicagao.

A seguir a passivacao dos ferros (com MAPEFER 1K ou MAPESHIELD I)

a reparagao do betao é realizado como segue:

e saturacdo da superficie com agua, de modo a que o suporte se

apresente saturado com a superficie enxuta;

® reconstrugdo da espessura do betdo removido com MAPEGROUT

430, argamassa tixotrépica fibrorreforcada de granulometria

Fig. 6.1 - Expulséo de betédo do canto devido a corrosdo
dos ferros de armadura

Fig. 6.2 - Testa de varanda degradada

Fig. 6.3 - MAPESHIELD | aplicado sobre os ferros de
armadura de um elemento a reparar



fina, de média resisténcia mecénica. Durante a preparagao,
MAPEGROUT 430 é misturado com 0,25% de MAPECURE SRA,
adjuvante de cura para reduzir a retragéo hidraulica e a formagéo de

microfissuracao;

* protecéo e regularizacdo da completa superficie com MAPELASTIC
ou MAPELASTIC SMART, argamassas cimenticias bicomponente

elasticas, para aplicar com espatula, pincel ou rolo em duas demaos.

Na primeira camada de produto fresco aconselha-se a insergéo
Fig. 6.4 - Corte da lamina autoadesiva em zinco puro,
MAPESHIELD E 25 de MAPENET 150, rede em fibra de vidro resistente aos alcalis de

malha 4x4,5 mm, como armadura de reforgo;

e acabamento com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta elastica protetora
e decorativa para betéo, a base de resinas acrilicas em dispersédo

aquosa.

No caso em que seja decidido utilizar a protegéo catéddica galvanica dos
ferros de armadura mas por falta da espessura necessaria, nao se possam
utilizar os anodos internos MAPESHIELD I, utilizar MAPESHIELD E 25,

lamina de zinco autoadesiva a posicionar diretamente sobre a superficie

, ) ! _ externa da estrutura. Antes de efetuar a reconstituicao do betdo demolido,
Fig. 6.5 - Remocéo da pelicula de protegao do gel

adesivo condutor . - .
prever uma ou mals conexoes aos ferros de armadura a realizar com um

simples fio elétrico que serd ligado ao &nodo mediante soldadura ou

fixagdo mecanica. Portanto, prosseguir como segue:

e reconstruir a seccdo com MAPEGROUT 430, como ilustrado

anteriormente;

e aplicar MAPESHIELD E 25;

e selar as laminas nas zonas terminais expostas e nas juncoes,

mediante MAPEFLEX PU45, vedante e adesivo elastico

poliuretanico, com prévio tratamento dos bordos com PRIMER M.

Fig. 6.6 - Particularidade das conexdes provenientes dos
ferros de armadura

& MAPE|
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Tal selagem impede o ingresso de agua entre a lamina e o suporte;

protecao e regularizagdo da inteira superficie com MAPELASTIC

ou MAPELASTIC SMART, argamassas cimenticias bicomponente
elasticas, para aplicar com espatula, pincel ou rolo em duas demaos.
Na primeira camada de produto fresco aconselha-se a insergao

de MAPENET 150, rede em fibra de vidro resistente aos élcalis de

malha 4x4,5 mm, como armadura de reforco;

acabamento com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta elastica protetora
e decorativa para betdo, a base de resinas acrilicas em dispersao

aquosa.

7. IMPERMEABILIZAGAO DE NOVAS
ESTRUTURAS

No caso em que na fase de realizagdo das impermeabilizagdes ja tenha
sido realizado o reboco externo, € necessario demolir o reboco até
uma altura de cerca 10 cm a partir do plano do extradorso da futura
pavimentagdo. Tal operagédo é necessaria para garantir a possibilidade de
dobrar o sistema de impermeabilizante diretamente sobre parede e nao
sobre o reboco.

Se sobre a laje existirem juntas estruturais, essas devem ser assumidas
sobre a betonilha e pavimentagao e seladas como descrito nos paragrafos
sucessivos. A betonilha deve ser efetuada como ilustrado no paragrafo 3.2
tendo o cuidado de realizar as corretas pendéncias para o escoamento
das aguas pluviais. No caso em que seja previsto a aplicagcdo duma
soleira em pedra ou marmore ao longo do perimetro externo da varanda
ou terraco, € necessario realizar um rebaixamento na betonilha em
correspondéncia com a soleira. De tal modo, a camada impermeabilizante
pode ser aplicada também por baixo da mesma soleira, garantindo uma

impermeabilizagcéo total e continua. O degrau criado na fase da realizagédo

Fig. 6.7 - Fixagdo mecénica das conexdes metdlicas
sobre MAPESHIELD E 25

Fig. 6.8 - Protecéo e regularizagdo da superficie com
MAPELASTIC

Fig. 6.9 - Introdugdo de MAPENET 150 na primeira
camada fresca de MAPELASTIC



da betonilha permitira o perfeito alinhamento das quotas extradorsais
da pavimentagédo e da soleira, que tém espessuras diferentes. Apds a
completa cura da betonilha (geralmente 1 semana por cm de espessura
e contudo nunca menos de 28 dias), proceder-se-a a tratar pormenores
construtivos, tais como fixagdes de varandins, ralos, tubagens, jungdes
entre horizontais e verticais, e juntas.

Onde estiver posicionado as fixagoes de varandins e de seguida os

elementos metdlicos de conexdo atravessam o suporte horizontal, é

Fig. 7.1 - Aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC necessario garantir a continuidade do estrato impermeabilizante. A tal
SMART ao redor do ralo no pavimento
propédsito aconselha-se de lixar os conectores metdlicos eliminando
eventuais residuos de material incoerente e pouco aderido ao suporte,
e aplicar EPORIP, adesivo epoxidico bicomponente isento de solventes.
De seguida, sobre a resina ainda fresca, polvilhar o quartzo a saturagéo
de modo a criar uma superficie suficientemente aspera para favorecer a
aderéncia da argamassa cimenticia elastica impermeabilizante, que sera
aplicada de seguida. A impermeabilizacdo em correspondéncia com os

ralos deve ser efetuada com as apropriadas pecas especiais da linha

DRAIN como abaixo indicado:

e regularizar, onde necessario, a superficie com PLANITOP FAST 330;

Fig. 7.2 - Aplicacdo de DRAIN VERTICAL sobre
MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART fresco

e aplicar ao redor do ralo uma primeira deméao do impermeabilizante
escolhido (ver paragrafo 4) de modo a cobrir uma superficie maior

aquela do tecido néo tecido;

e posicionar DRAIN VERTICAL ou DRAIN LATERAL tendo o cuidado

pressionar o tecido sobre a camada impermeabilizante ainda fresca;

e recobrir o tecido com o impermeabilizante até liga-lo com a camada

do produto previamente aplicado.

A impermeabilizagdo em correspondéncia as descargas em paramentos

Fig. 7.3 - Aplicagdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART sobre tecido de DRAIN VERTICAL
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verticais deve ser realizada com DRAIN FRONT, gargula angular em TPE

para varandas, aplicado no seguinte modo:

e efetuar uma cavidade na parede e no pavimento, de modo poder

colocar idoneamente DRAIN FRONT;

e aplicar um estrato uniforme de ADESILEX PG4, adesivo epoxidico
bicomponente tixotrépico, com uma espatula lisa sobre suporte

limpo e enxuto;

e aplicar DRAIN FRONT exercitando uma ligeira pressdo de modo

embebe-lo em ADESILEX PG4 (Fig. 7.3);

e espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, de ADESILEX PG4,

cobrindo completamente DRAIN FRONT;

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagéo a saturagédo de quartzo esferoidal (com
granulometria 0,5), a fim de criar um suporte suficientemente aspero

para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

e uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4 remover o

quartzo nao aderido.

Aimpermeabilizacéo elastica das juncdes entre horizontais e verticais deve
ser efetuada com a utilizagdo de MAPEBAND, fita de borracha com feltro
resistente aos alcalis. Em primeiro lugar € necessario regularizar a alvenaria,
onde foi demolido o reboco, com utilizagdo de NIVOPLAN, argamassa
nivelante aditivada com latex de borracha sintética como PLANICRETE no
quantitativo de 2 litros por saco de argamassa (utilizado em substituicdo
parcial da agua do empaste). A regularizagcao da alvenaria pode ser efetuada
também com PLANITOP FAST 330, argamassa cimenticia fibrorreforcada
nivelante de presa rapida para a corre¢do em espessura de 3 a 30 mm

de suportes irregulares e ndo planos. Apdés a secagem do estrato de

Fig. 7.4 - Aplicacdo de DRAIN FRONT sobre ADESILEX
PG4 fresco

Fig. 7.5 - Aplicacdo de ADESILEX PG4 com completa
cobertura de DRAIN FRONT

Fig. 7.6 - Polvilhagdo de quartzo a saturagéo sobre
ADESILEX PG4 fresco



regularizagcéo, cola-se o MAPEBAND ao suporte no seguinte modo:

e aplicar um primeiro estrato uniforme do impermeabilizante escolhido
(ver paragrafo 4), com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e

enxuto;

e colocar MAPEBAND, exercendo uma ligeira presséo sobre os lados e

tendo o cuidado para ndo criar vincos ou ndo englobar bolhas de ar;

Fig. 7.7 - Aplicacdo de MAPELASTIC ou MAPELASTIC
SMART na proximidade da junta de controlo e da juncéo ® espalhar um segundo estrato, fresco sobre fresco, do

entre parede-pavimento

impermeabilizante, tapando completamente as partes laterais da fita.

Nos cantos € necessario utilizar guarnicdes proprias especiais de
MAPEBAND (angulo 90° e angulo 270° e as jungdes entre as bandas
e as pecgas especiais devem ser realizadas com adesivo de contacto
policloroprénico em solvente de duplo barramento tipo ADESILEX LP.
Nas juntas de controlo presentes no suporte necessitara de aplicar
MAPEBAND do mesmo modo ja ilustrado, tendo o cuidado de dobrar

a banda no interior da junta, criando um 6mega invertido. As juntas

estruturais devem ser impermeabilizadas com a colagem de MAPEBAND

Fig. 7.8 - Ap0s ter introduzido o tecido branco de i
MAFEBAND T (poga sspocial em T) sobre o produto TPE, fita em TPE de 1,2 mm de espessura, reforcado nos bordos com

fresco, espalhar MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART . . . . -
sobre tecido branco de MAPEBAND um tecido em poliéster. A colagem em obra utiliza-se o adesivo epoxidico

bicomponente tixotrépico ADESILEX PG4, de seguinte modo:

e aplicar uma primeira camada uniforme, cerca de 1-2 mm, de
ADESILEX PG4, com uma espatula lisa, sobre suporte limpo e

enxuto, procurando ndo introduzir o adesivo na junta;

e colocar MAPEBAND TPE, em 6dmega invertido, tendo o cuidado de
aderir apenas o feltro em poliéster ao ADESILEX PG4, exercendo

uma ligeira presséo sobre os lados e tendo o cuidado a nao criar

. ok vincos e ndo englobar bolhas de ar;

Fig. 7.9 - Introducgéo do tecido branco de MAPEBAND
CROSS (pega especial cruzada) sobre MAPELASTIC ou
MAPELASTIC SMART fresco
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e espalhar uma segunda camada, fresco sobre fresco, de ADESILEX
PG4, procurando cobrir por completo as partes laterais da fita com a

nova camada;

e regularizar com uma espatula plana e, sobre o produto ainda fresco,
efetuar uma polvilhagdo a saturacédo de quartzo esferoidal (com
granulometria 0,5), a fim de criar um suporte suficientemente dspero

para favorecer a aderéncia do produto impermeabilizante;

® uma vez completada a reticulagdo de ADESILEX PG4, remover o

quartzo nao aderido.

As juncoes entre duas fitas de MAPEBAND TPE podem ser realizadas a
quente, com a utilizagdo de adequado ferro de soldar a quente ou podem
ser coladas a frio, sobrepondo a parte em TPE por pelo menos 5 cm, com
utilizacdo do adesivo de contacto policloroprénico em solvente de duplo
barramento, tipo ADESILEX LP. Aconselha-se de colocar MAPEBAND
TPE no interior da junta criando uma conformagé@o 6émega invertido.

Apds ter providenciado a impermeabilizagdo e selagem de todas as
descontinuidades e pontos criticos, como ha pouco ilustrado, procede-se

a aplicagédo do produto impermeabilizante escolhido.

SE ESCOLHEU O BICOMPONENTE

A mistura de MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART efetua-se vertendo
o componente B (liquido) no idéneo recipiente limpo e adicionando
lentamente, sob agitagdo mecéanica, o componente A (pd). Os dois
componentes devem ser misturados por alguns minutos, tendo o cuidado
de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nédo perfeitamente
disperso; além disso a mistura deve prolongar-se até a completa
homogeneidade do empaste. Tal operagdo ndo pode ser efetuada
manualmente, mas é necessario utilizar um agitador mecéanico de baixo

numero de rotacdes (para evitar um excessivo englobamento de ar) ou

Fig. 7.10 - Aplicagé@o da primeira camada de
ADESILEX PG4

Fig. 7.11 - Apos ter aplicado MAPEBAND TPE sobre
ADESILEX PG4 fresco, aplicar a segunda camada

Fig. 7.12 - Polvilhagdo de quartzo a saturagéo sobre a
segunda camada fresca



mesmo um misturador para argamassas, geralmente em associagdo
com maquina de rebocar. Recomenda-se, ainda neste caso, antes de
descarregar a mistura na tremonha da bomba, verificar se 0 mesmo esta
homogéneo e isento de grumos. MAPELASTIC ou MAPELASTIC SMART
devem ser aplicados dentro de 60 minutos apds a mistura.

Sobre o suporte limpo e enxuto, aplicar MAPELASTIC, com espatula lisa
ou dentada em duas demaos numa espessura total ndo inferior a 2 mm.

Interpor, entre a primeira e a segunda camada, MAPENET 150, (rede em

Fi'g\;/.l Z;ESLAQ_?IIiéaanérE :daopdrian}ﬁir:taadeesrﬁ?u?ael fibra de vidro resistente aos alcalis) para aumentar a flexibilidade e garantir
a capacidade de recobirir fissuras até 1,5 mm de amplitude. A seguir, apds
ter aplicado a primeira camada, aplicar sobre o produto, aplica-se a rede
em fibra de vidro (sobrepondo as telas adjacentes de pelo menos 10 cm),
comprimindo-o com espatula plana sobre o suporte até obter uma perfeita
molhagem. E necessario sublinhar que a primeira camada de produto
deve ser aplicado em areas com uma largura superior a 1,2 m, de modo
que quando ¢ aplicado MAPENET 150 (com largura igual a 1 m) havera
pelo menos 10 cm por lado de MAPELASTIC para garantir a continuidade

com o produto que sera aplicado adjacente. Apds cerca de 4-5 horas da

aplicagdo da primeira demao em bom tempo e nunca antes da camada

] _ N estiver perfeitamente enxuta, pode-se proceder a aplicagcdo da segunda
Fig. 7.14 - Introdug@o de MAPENET 150 na primeira

camada fresca de MAPELASTIC . - L. .
demao. E necessario ter cuidado que a segunda camada de produto

recubra completamente a rede, acabando a superficie com espatula plana.
No caso em que se torna necessario a utilizagcdo de um produto com
maior flexibilidade, enquanto a superficie a impermeabilizar apresenta
areas grandes (entre uma junta de controlo e outra) e portanto sujeita
a solicitagdes dinamicas consideraveis, aconselha-se a utilizacdo de
MAPELASTIC SMART. O produto pode ser aplicado com espatula, mas
também com rolo, tendo o cuidado efetuar uma camada uniforme numa
espessura minima de 1 mm, e com o produto ainda fresco, estender sobre

ele MAPETEX SEL (tecido ndo tecido macrofurado em polipropileno)

sobrepondo as telas adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o

Fig. 7.15 - Aplicagdo da segunda deméo de
MAPELASTIC
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com a espatula plana de modo obter a perfeita molhagem. E necessario
sublinhar que a primeira camada de produto deve ser aplicada em areas
com uma largura superior a 1,2 m, de modo que quando € aplicado
MAPETEX SEL (com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm por lado
de MAPELASTIC SMART para garantir a continuidade com o produto que
sera aplicado adjacente. Apds cerca de 4-5 horas da aplicagédo da primeira
demao com bom tempo e nunca antes da camada estar perfeitamente
enxuta, pode-se proceder a aplicagdo da segunda deméo. E necessario
ter cuidado que a segunda camada de produto recubra completamente a

tecido, acabando a superficie com espatula plana.

SE ESCOLHEU O MONOCOMPONENTE

Verter 4gua do empaste num iddéneo recipiente limpo, adicionar de
seguida lentamente, sob agitagdo mecéanica, MONOLASTIC misturar
cuidadosamente por 3 minutos até a completa homogeneidade, tendo
o cuidado de remover das paredes e do fundo do recipiente o pé nao
perfeitamente disperso. Utilizar para esta operagdo um agitador mecanico
de baixo numero de rotagdes para evitar um excessivo englobamento de
ar. Nao preparar o empaste manualmente.

MONOLASTIC deve ser aplicado a pincel, a rolo ou com espatula, tendo
o cuidado efetuar uma camada uniforme numa espessura minima de
1 mm e, com o produto ainda fresco, estender sobre ele MAPETEX SEL
(tecido nao tecido macrofurado em polipropileno) sobrepondo as telas
adjacentes de pelo menos 10 cm, comprimindo-o com a espatula
plana de modo obter a perfeita molhagem. E necessario sublinhar que
a primeira camada de produto deve ser aplicada em areas com uma
largura superior a 1,2 m, de modo que quando é aplicado MAPETEX SEL
(com largura igual a 1 m) havera pelo menos 10 cm por lado de
MONOLASTIC para garantir a continuidade com o produto que sera
aplicado adjacente. Apds cerca de 2 horas da aplicagao da primeira

demao com bom tempo e nunca antes da camada estar perfeitamente

Fig. 7.16 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicada
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 7.17 - Segunda camada de MONOLASTIC aplicada
com espatula sobre MAPETEX SEL

Fig. 7.18 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplicado na
unido parede-pavimento, antes de aplicar o MAPEBAND




enxuta, pode-se proceder a aplicagdo da segunda demao. E necessario
ter cuidado que a segunda camada de produto recubra completamente
tecido, acabando a superficie com espatula plana. Apds a aplicacao de
MONOLASTIC esperar pelo menos 2 dias de cura antes de assentar a

ceramica.

SE ESCOLHEU O PRONTO A USAR
MAPELASTIC AQUADEFENSE ndo necessita de qualquer mistura,

S Ve

porguanto esta pronto a usar, deve ser aplicado com rolo de pelo longo,

Fig. 7.18 - Aplicagdo de MAPEBAND sobre
MAPELASTIC AQUADEFENSE fresco

com espatula ou a pincel, de modo uniforme em duas demaos e com
baixas espessuras de cerca de 0,4 mm por demao, numa espessura
final nunca inferior a 0,8 mm de modo a criar uma pelicula consistente,
elastica e continua, certificando-se que ndo ha interrupgdes devidas as
imperfei¢cdes do suporte.

Apds a aplicagédo de MAPELASTIC AQUADEFENSE esperar cerca de 4
horas de cura e sucessivamente aplicar a ceramica.

Para a aplicagdo do revestimento, a betumacéo e a selagem das juntas

consultar os paragrafos 8 e 9.

N.B.: No caso de coberturas planas nao praticaveis, seja MAPELASTIC

Fig. 7.20 - Aplicag&o a rolo da primeira demao de como MAPELASTIC SMART, podem ser deixados a vista, na medida
MAPELASTIC AQUADEFENSE

que séo resistentes aos UV. Na eventualidade de se pretender dar um

acabamento colorido, MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART podem

ser pintados com ELASTOCOLOR PITTURA, tinta elastica protetora e

decorativa a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa.

Pelo contrario MONOLASTIC e MAPELASTIC AQUADEFENSE devem

ser sempre revestidos com uma pavimentac&o.

Fig. 7.21 - Aplicagéo a rolo da segunda demé&o de

MAPELASTIC AQUADEFENSE
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8. ASSENTAMENTO DE CERAMICA E
MATERIAL PETREOQ

Os tempos de espera para a aplicagdo da pavimentagdo dependem do

tipo de sistema de impermeabilizagéo utilizado, mais precisamente:
e 4-5 dias para MAPELASTIC € MAPELASTIC SMART;
e 2 dias para MONOLASTIC e MONOLASTIC ULTRA;

e Apenas 4 horas para MAPELASTIC AQUADEFENSE.

Naturalmente os tempos indicados podem variar ligeiramente em fungéo
das condic¢des climatéricas.

A pavimentagdo de um terrago ou varanda, sujeito a exposic¢ao solar direta, é
submetida a uma variag@o térmica diaria/sazonal de varias dezenas de graus
que determina o aparecimento de estados de tensdo devidos a diferenca dos
coeficientes da dilatagéo térmica do revestimento em relagdo ao suporte.
Nestas condi¢des € muito importante adotar uma técnica de assentamento
que prevé a presenca de juntas e juntas de dilatagao suficientes para absorver
as dilatagbes e contragOes térmicas do revestimento tendo em conta a
qualidade e o formato do material a assentar e as sucessivas condigbes de
exercicio. A pavimentacdo deve respeitar as juntas ja presentes no suporte
(juntas estruturais ou de controlo) e quando estas ndo estdo presentes ou
criam areas muito grandes, é necessario realizar juntas de dilatagdo (que
afetam apenas o revestimento) cada 9-12 m2 No caso de superficies
retangulares alongadas, como as varandas, as juntas devem ser previstas
cada 4-5 m no maximo. As juntas devem ser seladas com adequados
selantes siliconicos ou poliuretanicos como ilustrado em seguida. E de
fundamental importancia a escolha do adesivo: com estas condi¢des de
exposigdo e sobre um suporte elastico e deformavel como o sistema de
impermeabilizagdo utilizado torna-se necessario a utilizagdo de um adesivo

da classe C2 segundo EN 12004 e com deformabilidade a ser escolhido

Fig. 8.1 - Medicéo da altura necessaria para posicionar o
ralo do pavimento ao nivel da pavimentagdo acabada

Fig. 8.2 - Corte da extensao telescopica porta-grelha a
altura medida anteriormente

Fig. 8.3 - Colagem da extensé&o telescdpica porta-grelha
(com tampa anti-odor inserida), com apenas quatro
pontos de selante silicénico MAPESIL AC



em relag@o a dimenséo dos ladrilhos e a geometria do terrago. O adesivo
deve ser aplicado com duplo barramento para evitar a formagao de espagos
vazios por baixo do revestimento, reduzindo ao minimo a estagnacéo de
agua pluvial sob a mesma. A MAPEI dispoe de uma ampla gama de adesivos
idoneos para o assentamento de ladrilhos em varandas e terragos, cuja
escolha depende do tipo de revestimento (formato e material dos ladrilhos),
e do tempo a disposicao antes da colocagdo em obra da pavimentacao. Por

exemplo, o assentamento de cerdmica ou material pétreo, desde que estavel

Fig. 8.4 - Colagem dos ladrilhos sobre MAPELASTIC ou a humidade, pode ser efetuada com:

MAPELASTIC SMART perfeitamente seco, utilizando um
adesivo da classe C2
e KERAFLEX XX: adesivo cimenticio polivalente, de elevadas
prestacdes, com deslizamento vertical nulo ou com elevada
capacidade molhante, com tempo aperto alongado, deformavel, da

classe C2E S1 e C2TE S1 segundo EN 12004;

o KERAFLEX MAXI S1: adesivo cimenticio de elevadas prestagdes, de
deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, deformavel,

com tecnologia Low Dust da classe C2TE S1 segundo EN 12004;

o KERABOND + ISOLASTIC, sistema adesivo cimenticio de elevadas

prestacdes, altamente deformavel, da classe C2E S2 segundo

Fig. 8.5 - Aplicagéo da cola no reverso do ladrilho para EN 12004.
evitar a formagao de espagos vazios sob o revestimento

Para ladrilhos mesmo de grandes formatos e na estagédo invernal, o
assentamento deve ser efetuado com adesivos de presa rapida, como

por exemplo:

¢ GRANIRAPID, adesivo cimenticio bicomponente de elevadas
prestacdes, de presa e hidratagdo rapidas, deformavel, da classe

C2F S1 segundo EN 12004;

e ELASTORAPID, adesivo cimenticio bicomponente de elevadas
prestagdes, de presa e hidratagao rapidas, de deslizamento vertical

nulo e com tempo aberto alongado, altamente deformavel, da classe

C2FTE S2 segundo EN 12004.

Fig. 8.6 - Colagem dos ladrilhos sobre MAPELASTIC
AQUADEFENSE perfeitamente seco, utilizando um
adesivo da classe C2

& MAPE|
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BETUMAGAO E SELAGEM DAS JUNTAS

Apos a conclusdo dos trabalhos deve ser efetuada a betumacao da juntas

e a selagem das mesmas. No caso especifico, a betumacdo deve ser

efetuada com:

KERACOLOR, argamassa cimenticia de elevadas prestagdes,
modificada com polimero, disponivel em diversas granulometrias
(FF e GG) consoante a dimensao da junta. KERACOLOR FF contem
aditivos especiais hidrofobizantes (tecnologia DropEffect®) e é
adequada para a betumacao de juntas até 6 mm. KERACOLOR GG
é adequada para a betumagéo de juntas de 4 a 15 mm. Misturando
KERACOLOR com FUGOLASTIC, aditivo especial polimérico a
base de resinas sintéticas, melhoram-se as caracteristicas finais
alcangando resisténcias adequadas mesmo em condi¢des de

exercicio severas.

KERACOLOR FF e KERACOLOR GG + FUGOLASTIC pertencem a
classe CG2WA segundo EN 13888. Os pavimentos betumados com

KERACOLOR séo pedonaveis apos cerca de 24 horas.

Para intervencdes rapidas deve-se utilizar ULTRACOLOR PLUS,
argamassa de elevadas prestagdes modificada com polimero,
antieflorescéncias para a betumacao de juntas de 2 a 20 mm,

de presa e secagem rapidas, hidrorrepelente com DropEffect®
resistente aos fungos com tecnologia BioBlock®, disponivel em

26 cores; pertencendo a classe CG2WA segundo EN 13888. Os
pavimentos betumados com ULTRACOLOR PLUS sao pedonaveis

apos 3 horas em condi¢des de temperatura normais.

A gama de produtos selantes a utilizar nas intervengdes deste tratamento

é composta por:

Fig. 9.1 - Betumac&o das juntas

Fig. 9.2 - Selagem com MAPESIL AC em
correspondéncia com a grelha do ralo no pavimento

Fig. 9.3 - Selagem com MAPESIL AC em
correspondéncia com a ligagéo rodapé-parede



Fig. 9.4 - Insergéo do corddo MAPEFOAM no interior da
junta estrutural para regular a espessura de
MAPEFLEX PU40

Fig. 9.5 - Selagem da junta estrutural com
MAPEFLEX PU40

Fig. 9.6 - Nivelamento de MAPEFLEX PU40

e MAPESIL AC, selante siliconico de reticulagédo acético de baixo
médulo elastico, resistente aos fungos com tecnologia BioBlock®
resistente ao bolor, isento de solventes, disponivel nas mesmas
cores da betumacéo. Para garantir uma melhor aderéncia nos
bordos dos ladrilhos aconselha-se a aplicagédo preventiva de
PRIMER FD. MAPESIL AC utiliza-se na selagem das juntas de
dilatagao e das juntas de controlo (ver paragrafo 3.1), mas também
para a selagem das juntas perimetrais (ligagéo rodapé-pavimento e

rodapé-parede).

MAPEFLEX PU40 ou MAPEFLEX PU50 SL, selantes poliuretanicos
monocomponente de baixo mdédulo elastico, respetivamente
tixotrépico e fluido. Estes devem ser utilizados para a selagem das
juntas estruturais (ver paragrafo 3.1). Onde eventuais fixagoes de
varandins atravessam a pavimentagéo, é oportuno selar a conexado

entre o pavimento e o elemento metalico com MAPEFLEX PU40.
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Oselante pode desenvolver eficazmente asuafungdo de impermeabilizagéo
e durabilidade apenas se as juntas forem dimensionadas corretamente.

Em geral, a selagem deve ser efetuada respeitando a regra abaixo:

a - largura da junta b - profundidade da junta
de 0 a4 [mm] aumentar a largura da junta
de5a9[mm] b=a

de 10 a 20 [mm] b =10 [mm]
de 21 a 40 [mm] b = a/2 [mm]
sup. a 40 [mm] diminuir a largura da junta

Sigillante
Sealante

MAPEFOAM

Pararegular facilmente a profundidade do selante (consoante as dimensdes
indicadas acima) e evitar que este adira ao fundo, posicionar, no interior da
sede da junta, MAPEFOAM, cordao de espuma em polietileno de célula
fechada, comprimindo-o ligeiramente com uma espatula adequadamente

entalhada ou com uma ripa de madeira.
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