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Mapei también esta presente en la realizacion
de la Galleria Sparvo y del tunel de base, la
obra emblematica de la Variante de Valico, en

la Autopista Al.

El tramo de los Apeninos de la A1, entre
Bolonia Casalecchio y Barberino, tiene
una importancia estratégica en la cone-
xién entre el norte y el sur del pais. La
ampliacion de este tramo, que registra
diariamente picos de 89.000 vehiculos,
representa desde hace mas de 30 afios
una intervencion prioritaria en el marco
del plan de mejora de la red de autopis-
tas italianas.

En esta gran obra, destinada a mo-
dernizar los transportes y realizada en
un area geolégicamente compleja, la
tecnologia avanzada y la experiencia
de Mapei ofrecieron diversas solu-
ciones innovadoras que facilitaron la
ejecucion de las obras y permitieron

UNA COMBINACION EXITOSA EN
EL TUNEL: MAPEQUICK CBS SYSTEM
Y LA EXCAVACION CON TBM

A finales de julio de 2013, la empresa
Toto Costruzioni Generali SpA con-
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cluyé con éxito la excavacion de la
Galleria Sparvo, ubicada en los lotes

cumplir plenamente los objetivos fi-
jados. Dos ejemplos ponen de relie-
ve las innovaciones aportadas por la
compafia a este gran proyecto: la
excavacion mecanizada mediante la
utilizacién de “topos” denominados
TBM (Tunnel Boring Machines) de la
galleria (galeria o tunel) Sparvo, donde
jugd un papel decisivo la tecnologia
MAPEQUICK CBS SYSTEM, y la mez-
cla de relleno inyectada en el trasdés
de los segmentos de revestimiento,
asi como la opcion técnica adoptada
para el revestimiento superficial de los
hastiales del “Tunel de Base”, donde
se colocaron baldosas de gres porce-
lanico fino utilizando el adhesivo KE-
RAFLEX MAXI S1.

REFERENCIAS EXCAVACION DE TUNELES

6-7 del proyecto Variante de Valico
de la Autopista A1 Milan-Napoles. La
excavacion se llevo a cabo emplean-
do una tuneladora del tipo TBM-EPB,
de 15,625 m de diametro, fabricada
por Herrenknecht AG. El tunel de
doble tubo fue excavado en el dificil
contexto geoldgico de los Apeninos
tosco-emilianos, donde a la com-



En primer plano

MAPEQUICK CBS SYSTEM
Sistema bicomponente para
inyeccion, de base cementosa,
compuesto por:

e MAPEQUICK CBS System
1: aditivo retardante liquido,
inhibidor del fraguado con
efecto fluidificante, para su
uso en mezclas cementosas
de inyeccion, disefiado espe-
cificamente para ser utilizado
en mezclas cementosas en
las que se requiera un eleva-
do mantenimiento de la tra-
bajabilidad.

e MAPEQUICK CBS System
2: aditivo liquido activador
del fraguado para sistemas
cementosos extremadamen-
te fluidos, incluso con eleva-
dos contenidos de agua. In-
crementa la viscosidad de las
mezclas de base cementosa,
confeccionadas incluso con
una elevada relacion agua/
cemento y una elevada flui-
dez.

plejidad geoldgica cabia afadir la
presencia de gas metano disperso
en las formaciones arcillosas que se
atravesaron durante la excavacion.

Los tuneles realizados con la tecno-
logia de la excavacion mecanizada
prevén la utilizacion de “topos” deno-
minados TBM (Tunnel Boring Machi-
nes), que atacan el frente de terreno
a plena seccion. Durante el avance
de estas maquinas, la diferencia en-
tre el diametro externo del escudo de
la tuneladora y el trasdés de las do-
velas de revestimiento implica, ine-
vitablemente, la creacién de un es-
pacio anular que debe ser rellenado
completamente y de manera simulta-
nea a las operaciones de excavacion.

De un tiempo a esta parte, proyectis-
tas y constructores de tuneles exca-
vados con TBM apuestan cada vez
mas por el sistema de relleno deno-
minado “bicomponente”, compuesto
por:

e Componente A: una lechada ce-
mentosa de consistencia super-
fluida y, por lo tanto, facilmente
bombeable, cuya estabilidad e im-

EN ESTA FOTO. La tbm Martina
en la obra de la Galleria Sparvo
en la Variante de Valico.

permeabilidad se han visto mejo-
radas gracias a la utilizacion de la
bentonita. Para garantizar el man-
tenimiento de la trabajabilidad de la
mezcla hasta 72 horas tras su con-
feccion, es necesario afiadir un adi-
tivo retardante liquido con efecto
plastificante, en este caso concreto
MAPEQUICK CBS SYSTEM 1.
Componente B: esta compuesto
por un aditivo acelerante liquido,
MAPEQUICK CBS SYSTEM 2, que
se anade al componente A inme-
diatamente antes de la inyeccién
de la mezcla dentro del espacio
anular a rellenar. Este aditivo anula
de manera eficaz el efecto retar-
dante del MAPEQUICK CBS SYS-
TEM 1 y provoca una gelificacion
casi inmediata de la mezcla y, en
todo caso, modulable (de 5 a 25
segundos).

Las principales ventajas de este sis-

tema de relleno son:

e La consistencia superfluida y man-
tenimiento de la trabajabilidad, que
minimizan los riesgos de obtura-
cién de las lineas de transporte y
de los conductos de bombeo.

RM 21/2017 45



e | a capacidad para rellenar com-
pletamente el espacio anular en
el trasdods del anillo, minimizando
asi el movimiento del terreno vy, en
consecuencia, el riesgo de desplo-
mes durante la fase de excavacion.

e E| endurecimiento muy rapido que,
incluso con presencia de agua, per-
mite un répido desarrollo en la fase
inicial de las resistencias mecanicas,
“bloqueando” de este modo el anillo

Como es sabido, cada proyecto
tiene sus particularidades propias,
de ahi la importancia de saber di-
sefar la mezcla de dos componen-
tes de acuerdo con las exigencias
especificas de cada obra. Teniendo
en cuenta dichas exigencias, los
Laboratorios de Investigacion y De-
sarrollo de Mapei en Milan llevaron
a cabo toda una serie de pruebas
previas.

EN EL CASO DE LA GALLERIA SPARVO, SE
VERIFICO LA EFICACIA DEL DISENO DE LA
MEZCLA ESPECIALMENTE DESPUES DE LA
ROTACIONY TRASLACION DE LATBM

en la posicion prevista en el proyec-
to. El progresivo endurecimiento del
sistema se debe a una rapida tran-
sicion de una consistencia liquida a
una gelatinosa, que permite reducir
incluso las posibles penetraciones
de material inyectado dentro del es-
pacio de trabajo de la TBM.

ESTUDIO DEL DISENO DE
MEZCLA

La composicion de la mezcla de re-
lleno inyectada en el trasdds de los
segmentos de revestimiento debe
concebirse especificamente para ga-
rantizar las prestaciones requeridas y
una cuenta de resultados adecuada.
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Una vez desarrollado y testado el
disefo de la mezcla en laboratorio,
el Servicio de Asistencia Técnica de
Mapei UTT (Underground Technology
Team) sometio a ensayo en la obra la
mezcla producida durante las prime-
ras semanas de excavacion de TBM
y, posteriormente, con frecuencia se-
manal durante el periodo de produc-
cién constante de la TBM. El objetivo
era verificar que los resultados fueran
equiparables a los obtenidos en la-
boratorio y, de ser necesario, inter-
venir de acuerdo con los parametros
detectados para adecuar el material
producido a las especificaciones del
proyecto.

LAS CIFRAS DE LA MEGAOBRA
41 nuevos tuneles
(57,3 km de calzada)

41 nuevos viaductos
(16,4 km de calzada)

7,9 millones de m3
tierra excavada en tuneles

14,5 millones de m3
movimientos de tierras

aprox. 30 millones
de horas trabajadas

4.100 Millones de euros
coste global

RESULTADOS
EXCEPCIONALES

El constante trabajo de control vy
asistencia técnica, asi como las nu-
merosas pruebas efectuadas tanto
en el laboratorio como en la obra,
permitieron obtener una mezcla ca-
paz de cumplir las diferentes exigen-
cias planteadas, garantizando un re-
sultado acorde con las expectativas.

La estabilidad volumétrica del com-
ponente A quedd demostrada por
la ausencia de obstrucciones en las
lineas de transporte desde la planta
de hormigoén hasta la TBM. La pe-
culiaridad del sistema es garantizar
el rapido cambio de consistencia
de liquido a solido pasando por
una fase gelatinosa, que permite el
completo llenado del espacio anu-
lar y evita, en caso de presencia de
agua (eventualidad muy probable
en trabajos subterraneos), el desla-
vado de la mezcla y su consiguien-
te debilitamiento.

En el caso particular de la Galleria
Sparvo, se verificd la eficacia del
disefio de la mezcla especialmen-
te después de la rotacion y trasla-
cion de la TBM. EI bombeo de la
mezcla, realizado a lo largo de mas
de 5 km, mostré un buen funciona-
miento constante y conforme a las
expectativas del proyecto, minimi-
zando los tiempos de espera nece-
sarios para la limpieza y sustitucion
de las tuberias de bombeo o de las
lineas de inyecciéon obturadas.



REFERENCIAS COLOCACION DE CERAMICA

ALTAS PRESTACIONES EN LOS
TUNELES PARA LA COLOCACION
SOBRE SUPERFICIES CURVAS CON

KERAFLEX MAXI S|

El tramo Badia Nuova-Aglio (11,2 km)
de la Variante de Valico incluye la obra
emblematica de la intervencion: el tu-
nel de base. El tramo subterraneo esta
compuesto por los tuneles Poggio Civi-
tella, dos tuneles de 250 m de longitud
que, a su vez, estan conectados con el
tunel de base a través de un viaducto
existente (en el lado Bologna). Lo que
hace de este tunel algo Unico en su
género es la opcion técnica adoptada
para el revestimiento superficial de los
hastiales. De hecho, partiendo desde la
base hasta una altura de 4 m, se colo-
caron losas de gres porcelanico fino, fa-
bricadas por la empresa Cotto d’Este y
denominadas “Kerlite 3 Plus White A1”
para un total de 170.000 m2.

BALDOSAS PARA REVESTIR EL
TUNEL
La eleccion del revestimiento del tdnel

se realizd por razones de indole prac-
tico y econdmico, asi como de segu-
ridad. Por lo general, los tuneles de
autopista se pintan con resinas epoxi-

dicas, que requieren lavados periédicos
(cada 5-6 meses) y su repintado cada
4-5 anos.

Como es bien sabido, los lavados,
aunque se realicen a fondo, no son
totalmente eficaces, ya que la pintura
no cubre las macroporosidades even-
tualmente presentes en el hormigdn, en
cuyo interior se acumula el hollin que,
durante el lavado, provoca manchas
oscuras. La acumulacion de suciedad
en las paredes reduce la luminosidad
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de los tuneles, con la consiguiente pér-
dida de los estandares de seguridad
y/0 el incremento de la potencia lumini-
ca para compensar dicha pérdida.

Con el objetivo de minimizar los lava-
dos y repintados, junto a la necesidad
de mantener la luminosidad exigible por
motivos de seguridad, se optd, por pri-
mera vez en ltalia, por la colocacion de
ceramica como alternativa a la pintura.

El mayor coste de la primera colocacion
se vera compensado, de hecho, por la-
vados menos frecuentes y mas faciles
de realizar, por la ausencia de repara-
ciones periddicas y una menor potencia
luminica instalada (aprox. un 40% me-
nos de potencia media instalada en los
tUneles de seccion similar). El aspecto
de las paredes resulta, ademas, mucho
mas liso y mas agradable respecto a
las superficies de hormigon pintadas.
La eleccion de los paneles ceramicos
totalmente encolados, en lugar de pa-
neles metalicos fijados mecanicamente,
responde asimismo a una mayor segu-
ridad en caso de impacto accidental, ya

En primer plano

KERAFLEX MAXI S1
Adhesivo cementoso blanco
de altas prestaciones, desliza-
miento vertical nulo, con tecno-
logia Low Dust, tiempo abierto
prolongado, deformable, para
baldosas de ceramica, parti-
cularmente indicado para la
colocacion de gres porcelani-
Cco y piedras naturales de gran
formato (espesor del adhesivo
de 8 a 15 mm), con bajisima
emision de sustancias organi-
cas volatiles. KERAFLEX MAXI
S1 esta compuesto de cemen-
to, arenas de granulometria
fina seleccionada, una
elevada cantidad de

resinas sintéticas y adi-

tivos especiales segun

una formulacion desa-
rrollada en los labora-

torios de Investigacion

y Desarrollo de Mapei.




EL ADHESIVO QUE SE UTILIZO PARA EL
ENCOLADO, LAS TECNICAS DE APLICACION
Y EL SISTEMA DE COLOCACION DE LAS
BALDOSAS FUERON OBJETO DE ESTUDIOS
POR PARTE DEL CLIENTE, PAVIMENTAL SPA,

COTTO D’ESTEY MAPEI

que el panel ceramico aplicado de este
modo se romperia sin desgarrarse, al
contrario de lo que sucederia con los
paneles metalicos, que resultarian muy
peligrosos para el resto de vehiculos.

LAS DIFICULTADES TECNICAS
DE KERAFLEX MAXI S1

Las dificultades de disefio y aplicacion
que hubo que afrontar previamente
residian en el hecho de que las pare-
des de colocacion no eran planas, sino
convexas, con un radio de curvatura de
unos 6 m. El formato de las baldosas
a colocar era de 1x1 m para la prime-
ra hilada, en contacto con el nivel de la
carretera, y de 1x8 m para la segunda
hilada. Cabe sefialar que las caracteris-
ticas del adhesivo que se utilizd para el
encolado y las técnicas de aplicacion
del mismo, asi como el sistema de co-
locacion de las baldosas, fueron objeto
de concienzudos estudios y pruebas
por parte del cliente junto con la em-
presa instaladora Pavimental Spa, de
Cotto d’Este y Mapei, al objeto de de-
terminar el mejor sistema adhesivo a
utilizar para este proyecto especifico.

El adhesivo elegido fue KERAFLEX
MAXI S1 que, por sus particulares ca-

racteristicas respondio a todas las ne-
cesidades y requisitos de colocacion.

Entre esos requisitos destaca la alta
tixotropia, debido tanto al radio de cur-
vatura del soporte, al espesor del ad-
hesivo a aplicar —que oscilaba entre 5
mm y 3 cm aproximadamente- y a que
no debian producirse fendmenos de
corrimiento o desprendimiento del pro-
pio adhesivo recién aplicado sobre el
soporte antes de colocar las baldosas.
Ademas, el adhesivo no debia sufrir
retracciones higrométricas a pesar de
que este debia aplicarse con un eleva-
do y variado espesor.

KERAFLEX MAXI S1 ha demostrado toda
su versatilidad para su aplicacion tanto
sobre el soporte como sobre el reverso
de las baldosas se utilizaron maquinas
revocadoras con premezclado. A pesar
de la aplicacién no convencional para un
adhesivo cementoso, gracias a la espe-
cial tixotropia de KERAFLEX MAXI S1 las
mermas por caida de la masa al suelo re-
sultaron totalmente insignificantes.

El tiempo abierto y el tiempo de fra-
guado particularmente largos de KE-

RAFLEX MAXI S1 facilitaron las ope-
raciones de colocacion. La elevada
adherencia y la suficiente deformabi-
lidad de KERAFLEX MAXI S1 hicieron
posible la colocacion sobre un hor-
migoén armado proyectado especial-
mente impermeable y liso, asi como
sobre el reverso de las baldosas ce-
ramicas reforzadas con malla de fibra
de vidrio.

A fin de garantizar la total resistencia a
las sales de deshielo, a la fuerte abra-
sién a que se ve sometido el revesti-
miento durante las fases de limpieza del
hollin y el polvo, el rejuntado se realizd
con KERAPOXY CQ.

FICHATECNICA

PRODUCTOS MAPEI

Aditivos para mezclas de
inyeccion: MAPEQUICK CBS
SYSTEM I, MAPEQUICK CBS
SYSTEM 2

Colocacion de baldosas:
KERAFLEX MAXI S, KERAFLEX
MAXI S 1, KERAPOXY CQ
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